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Claire OBJET ET REFERENCE NORMATIVE

1 OBJET

Le présent Cahier des charges a pour objet de définir les caractéristiques et les clauses
techniques générales qui régissent les travaux de construction de réseaux d’égouts.

2 DOMAINE D’APPLICATION

Le présent Cahier des charges s’applique a des ouvrages d’égouts municipaux existants et a
la mise en place de réseaux d’égouts et/ou ouvrages connexes.

L’Adjudicataire doit effectuer tous les travaux implicites nécessaires a I'exécution et a la
coordination de 'ensemble des travaux, incluant la fourniture de tous les matériaux, la main-
d’ceuvre, la supervision et les équipements nécessaires pour la construction de réseaux
d’égout et tous les travaux connexes s’y rattachant et nécessaires a la réalisation compléte
des travaux.

Contrairement a l'article 2 « Domaine d’application » de la norme BNQ 1809-300, la norme
s’applique aussi aux ouvrages dont la profondeur du radier est plus de 7 m de profondeur.

3 REFERENCES NORMATIVES

L’Adjudicataire doit réaliser ses travaux conformément a la version la plus récente de la norme
BNQ 1809-300 « Travaux de construction d’eau potable et d’égout — Clauses techniques
générales ».

Le présent Cahier de charges fait partie intégrante du Cahier des charges techniques de la
Ville de Pointe-Claire.

De plus, le présent Cahier des charges a préséance sur la norme BNQ 1809-300.
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4 DEFINITIONS ET TERME EQUIVALENTS

Référence
BNQ 1809-300

Nonobstant l'article 4 « Définitions » de la norme BNQ 1809-300, le terme « entrepreneur » 4
est considéré équivalent au terme « Adjudicataire ».

Nonobstant I'article 4 « Définitions » de la norme BNQ 1809-300, le terme « maitre d’ceuvre »
est considéré équivalent au terme « Donneur d’ordre ». Dans les documents contractuels de
la Ville de Pointe-Claire, I’Adjudicataire est désigné « maitre d’ceuvre » au sens de la Loi sur
la santé et la sécurité du travail tel qu’est défini a l'article « CNESST Santé et Sécurité du
travail » du document « Contrat » de la Ville de Pointe-Claire.

Nonobstant larticle 4 « Définitions » de la norme BNQ 1809-300, le terme « maitre de
l'ouvrage » est considéré équivalent au terme « Donneur d’ordre ».

Pour les besoins du présent Cahier des charges, les termes suivants sont ainsi définis:

bas-fond, toute retenue d’eau provoquée par un déplacement vertical d’'un segment
de conduite.

CDCT, Cahier des charges spéciales de la Ville de Pointe-Claire.

mauvais terrain, un mauvais terrain désigne un sol de faible capacité portante du sol
au niveau d’un fond d’excavation sur laquelle les matériaux d’assises des conduites et
des structures seront installés.

PE-HD, conduite en polyéthyléne haute densité.

PRV, conduite en polymére renforcé de fibre de verre.

PVC, conduite en poly(chlorure de Vinyle) non plastifiée (PVC-U).

structures, éléments structuraux tels que, mais pas limités a, des murs, regards,
puisards et chambres de vannes.

Page 2 de 19



» N
POIHtEQ Cahier des charges techniques — Conduites d’égouts
Claire GENERALITES

Référence

5 GENERALITES BNQ 1809-300

5.1 MODIFICATIONS DES TRAVAUX

Nonobstant la norme BNQ 1809-300 et la norme BNQ 1809-900-II, et a moins d’indications
contraires aux documents contractuels, toutes les modifications des travaux sont assujetties
aux clauses inhérentes au document « Contrat » de la Ville de Pointe-Claire.

5.2 RECEPTION DU VISA DE L’INGENIEUR SURVEILLANT, PLANS ET RAPPORTS 5.1

L'article 5.1 « Réception du visa de I'ingénieur surveillant, plans et rapports » de la norme
BNQ 1809-300, est remplacé par les clauses inhérentes au document
« Contrat » de la Ville de Pointe-Claire.

5.3 CHANGEMENTS APPORTES AUX ALIGNEMENTS ET AUX PROFILS 5.3

L'article 5.3 « Changements apportés aux alignements et aux profils » de la norme BNQ
1809-300, et a moins d’indications contraires aux documents contractuels, I'’Adjudicataire doit
se conformer a l'article « Bornes et repéres » du document « Contrat ».

. 5.4.8
5.4 ABAT-POUSSIERES
L'article 5.4.8 « Abat-poussiéres » de la norme BNQ 1809-300, et a moins d’indications
contraires aux documents contractuels, I'’Adjudicataire doit se conformer a la sous-section
« Bruit, fumée et poussiére » de I'article « Chantier » du document « Contrat ».
5.5 CONSERVATION DES ARBRES 5.4.9
L'article 5.4.9 « Conservation des arbres » de la norme BNQ 1809-300, et a moins d’indication
contraire aux documents contractuels, I'’Adjudicataire doit se conformer a l'article « Protection
des lieux environnants » du document « Contrat ».
5.6 SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 5.5

L'article 5.5 « Santé et sécurité au travail » de la norme BNQ 1809-300, et a moins
d’indications contraires aux documents contractuels, I'Adjudicataire doit se conformer aux
articles « Commission des normes, de I'équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST) » et « Santé et sécurité » du document « Contrat ».
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Référence
BNQ 1809-300

5.7 CLOTURE DE PROTECTION TEMPORAIRE 5.17

A l'article 5.17 « Cléture de protection temporaire » de la norme BNQ 1809-300, on ajoute le
texte suivant :

L’Adjudicataire doit protéger toute excavation de plus de 600 mm de profondeur par une
cléture rigide de chantier et les clétures installées doivent répondre aux exigences suivantes :
e Les sections doivent avoir une hauteur de 1,8 m ;
e Les sections doivent avoir une longueur de 2,4 m;

e Les sections doivent étre munies d’un dispositif intégré a la cloture afin qu’elles soient
reliées en haut et en bas de fagon a représenter un obstacle efficace pour protéger et
orienter les piétons et cyclistes ;

e Toute ouverture menant au chantier doit étre maintenue fermée de facon sécuritaire ;

e Les sections doivent étre autoportantes et stables. Elles doivent étre ancrées en sol
lorsque les vélos ou les véhicules les cotoient ou lorsque la géométrie exige leur
stabilité, en pente par exemple ;

o Les clétures doivent étre ajourées en ne pas servir d’écran; elles doivent permettre le
respect des distances de visibilité prés des intersections ;

e Les clbtures autoportantes doivent aussi étre utilisées afin de confiner les aires ou
sont entreposés les matériaux ;

e Pour la visibilit¢ de nuit, les clétures doivent étre munies de pellicules rétro-
réfléchissantes conformes aux normes de MTMDET du MTQ.

Page 4 de 19



» N
POIﬂtEQ Cahier des charges techniques — Conduites d’égouts
Claire MATERIAUX

Référence
BNQ 1809-300

6 MATERIAUX

6.1 MEMBRANE COMPOSITE POUR LA PROTECTION DES STRUCTURES

Toutes les structures dans une chaussée, entrée charretiére, piste cyclable ou autres endroits
paveés doivent étre recouverts par une membrane composite constituée d’'un géotextile non-
tissé aiguilleté laminé a une membrane en PVC sur une hauteur minimum de 1,8 m.

L’objectif de la membrane composite est de protéger les structures des effets des cycles du
gel-dégel.

Les produits suivants sont considérés comme des équivalents acceptés par le Donneur
d’ordre :

MANUFACTURIER PRODUIT
Innovex GEOFLEX 20
Soleno TX-MP
Texel Tex-O-Flex 40-12

6.2 RUBAN INDICATEUR

L’Adjudicataire doit mettre en place un ruban indicateur mentionnant « Attention conduite
d’égout ci-dessous » couleur vert a 300 mm au-dessus des conduites d’égouts sanitaires et
pluviales. Le ruban indicateur doit étre en aluminium d’une largeur minimum de 50 mm et une
épaisseur d’au moins 16 microns.

6.3 ISOLANT RIGIDE POUR PROTECTION CONTRE LE GEL

Lorsque la profondeur d’un égout est moins que la profondeur du gel, le Donneur d’ordre peut
demander a I'Adjudicataire d’installer un isolant rigide de polystyréne extrudé de haute densité
au-dessus des conduites d’égouts.

Les produits suivants sont considérés comme des équivalents acceptés par le Donneur
d’ordre.

MANUFACTURIER PRODUITS
DOW High Load 60 (HI-60)
Owens Corning FOAMULAR 600
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Référence
BNQ 1809-300

6.4 DIAMETRE DES CONDUITES DE BRANCHEMENT 6.3.1
A l'article 6.3.1 « Généralités » de la norme BNQ 1809-300, on ajoute le texte suivant :

A moins d'indication contraire aux documents contractuels, les nouvelles conduites de
raccordement d’égouts ou les réparations aux raccordements existants des résidences
unifamiliales, jumelées et en rangées, doivent correspondre aux exigences suivantes :
¢ Conduites d’égouts sanitaires :
o Diamétre minimal : @ 125 mm
o Matériaux :
= Diamétre < g 150 mm : PVC-U DR-28
= Diamétre > g 150 mm : PVC-U DR-35
e Conduites d’égouts pluviales :
o Diamétre minimal : g 150 mm
o Matériaux :
= Diamétre < g 150 mm : PVC-U DR-28
= Diamétre > g 150 mm : PVC-U DR-35

6.5 BRANCHEMENT FUTUR SUR UNE CONDUITE EXISTANTE 6.3.2.4

L'article 6.3.2.4 « Branchement futur sur une conduite existante » de la norme BNQ 1809-300,
est remplacé par le texte suivant :

A moins d’indication contraire aux documents contractuels, les raccordements des conduites
de branchement sur une conduite en béton existante doivent étre parfaitement étanches et
faits a l'aide d’'une sellette universelle (montage de type 1) ou d’une sellette de branchement
munie de collets de serrage en acier inoxydable 304 (montage de type 3) et réalisés tel
gu’indiqué a I'annexe « E » de la norme BNQ 1809-300.

6.6 BRANCHEMENT FUTUR SUR UNE CONDUITE EXISTANTE A PAROI LISSE 6.3.3.4

L'article 6.3.3.4 « Branchement futur sur une conduite existante a paroi lisse » de la norme
BNQ 1809-300, est remplacé par le texte suivant :

A moins d’indication contraire aux documents contractuels, les raccordements des conduites
de branchement sur une conduite d’égout en PVC-U ou en PRV existantes doivent étre
parfaitement étanches et réalisés tel qu’indiqué a l'annexe « G» de la norme BNQ
1809-300 ou a I'aide d’un té monolithique fabriqué en usine munie d’un joint d’étanchéité.

Page 6 de 19



» N
POIﬂtEQ Cahier des charges techniques — Conduites d’égouts
Claire MATERIAUX

Référence
BNQ 1809-300

6.7 BRANCHEMENT FUTUR SUR UNE CONDUITE EXISTANTE A PAROI EXTERIEURE 6.3.4.4
NERVUREE

L'article 6.3.4.4 « Branchement futur sur une conduite existante a paroi extérieure nervurée »
de la norme BNQ 1809-300 est remplacée par le texte suivant :

A moins d’indication contraire aux documents contractuels, les raccordements des conduites
de branchement sur une conduite d’égout en PVC-U existante doivent étre parfaitement
étanches et réalisés tel qu’indiqué a 'annexe « F » de la norme BNQ 1809-300.

6.8 BRANCHEMENT FUTUR SUR UNE CONDUITE EXISTANTE A PROFIL OUVERT 6.3.9.5

L'article 6.3.9.5 « Branchement futur sur une conduite existante a profil ouvert » de la norme
BNQ 1809-300, est remplacé par le texte suivant :

A moins d’indication contraire aux documents contractuels, les raccordements des conduites
de branchement sur une conduite d’égout en PE-HD existante doivent étre parfaitement
étanches et réalisés tel qu’indiqué a 'annexe « F » de la norme BNQ 1809-300.

6.9 BRANCHEMENT FUTUR SUR UNE CONDUITE EXISTANTE A PROFIL FERME 6.3.10.4

L'article 6.3.10.4 « Branchement futur sur une conduite existante a profil
fermé » de la norme BNQ 1809-300 est remplacée par le texte suivant :

A moins d’indication contraire aux documents contractuels, les raccordements des conduites
de branchement sur une conduite d’égout en PE-HD existante doivent étre parfaitement
étanches et réalisés tel qu’indiqué a 'annexe « F » de la norme BNQ 1809-300.

6.10 REGARDS D’EGOUT PREFABRIQUE EN BETON ARME 6.3.15.1

A l'article 6.3.15.1 « Regards d’égout préfabriqués » de la norme BNQ 1809-300, on ajoute le
texte suivant :

A moins d’indication contraire aux documents contractuels, les nouveaux regards d’égouts
doivent avoir un diameéetre minimum de 1200 mm et les cheminées doivent avoir un diameétre
de 900 mm.

Page 7 de 19



. N
POIﬂtEQ Cahier des charges techniques — Conduites d’égouts

Claire MATERIAUX
Référence
BNQ 1809-300
6.11 PUISARDS DE TROTTOIR ET/OU BORDURE 6.3.16

Les puisards de trottoir et/ou bordure doivent étre préfabriqués en béton armé et doivent étre
conformes aux exigences de l'article 6.3.16 « Puisards préfabriqués en béton armé » de la
norme BNQ 1809-300.

Chaque puisard doit comporter une téte de puisard modéle T-4, incluant la téte et le bourrelet,
le cadre et le couvercle rond en fonte de 455 mm de diameétre. L'Adjudicataire doit fournir et
poser un fer plat de 6,4 mm d’épaisseur x 585 mm de longueur x la hauteur nécessaire pour
retenir le pavage. Dans le cas ou deux couches de pavage sont prévues (couche de base
année 1 et couche de surface année 2) I'Adjudicataire doit fournir et poser un fer plat
additionnel avant les travaux de pavage de la couche de surface (voir dessin 19 du CDCT —
Dessins Normatifs).

6.12 PUISARDS DE CANIVEAU 6.3.16

Les puisards de caniveau doivent étre préfabriqués en béton armé et doivent étre conformes
aux exigences de l'article 6.3.16 « Puisards préfabriqués en béton armé » de la norme BNQ
1809-300.

Chaque puisard doit comporter une téte de puisard modéle T-3, incluant la téte et le bourrelet,
le siége et la grille rectangulaire en fonte de 455 mm x 915 mm (voir dessin 20 du CDCT -
Dessins Normatifs).

6.13 PUISARDS HORS CHAUSSEE 6.3.16
Les puisards hors chaussée seront en béton ou en PE-HD.

Les puisards hors chaussée en béton doivent étre préfabriqués en béton armé et doivent étre
conformes aux exigences de l'article 6.3.16 « Puisards préfabriqués en béton armeé » de la
norme BNQ 1809-300. Les puisards doivent avoir un diamétre de 405 mm a 450 mm et chaque
puisard doit comporter un anneau de béton avec une grille en fonte d’au moins 460 mm de
diamétre (voir dessin 24 du CDCT — Dessins Normatifs).

Les puisards hors chaussée en PE-HD doivent avoir une paroi intérieure lisse et une paroi
extérieure annelée et fabriquée d’'une seule piéce et doivent étre conformes a la norme ASTM
D3350. Les puisards doivent avoir un diamétre de 450 mm et chaque puisard doit comporter
un cadre et grille en fonte d’au moins 450 mm de diamétre (voir dessin 22 et 23 du CDCT —
Dessins Normatifs).

L’installation des puisards hors chaussée en PE-HD sera réalisée selon les exigences
d’installation d’'un puisard en béton tel que spécifié a la norme BNQ 1809-300, I'article 7.1
« Puisards préfabriqués en béton armé » du présent Cahier des charges, et ce, en suivant les
recommandations du manufacturier.
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6.14 OUVERTURE ET TRAPPES DE PUISARD EN FONTE 6.3.16.3

Nonobstant l'article 6.3.16.3, « Ouverture et trappes de puisard en fonte » de la norme BNQ
1809-300, et a moins d’indication contraire aux documents contractuels, I'ouverture dans les
puisards doivent étre suffisantes pour installer une conduite de branchement d’'un diamétre
nominal d’au moins 200 mm munis d’un joint d’étanchéité.

6.15 ACCESSOIRES 6.4.4

L'article 6.4.4 « Marquage des tampons » de la norme BNQ 1809-300, est remplacé par le
texte suivant :

Les tampons doivent porter le logo de la Ville de Pointe-Claire et 'une des désignations
suivantes, conformément au (voir dessin 21 du CDCT — Dessins Normatifs) :

e Egout pluvial : PLUVIAL;

e Egout sanitaire : SANITAIRE;

e Chambre de vannes : EAU POTABLE

Les produits suivants sont considérés comme des équivalents acceptés par le Donneur
d’ordre :

MANUFACTURIER MODELE

€j AJ775CD

Bibby-Ste-Croix / Fonderie Laperle | C-50MA et C-50M

Fonderie Laroche TSL-775 et TSL-775A
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6.16 REMBLAI SANS RETRAIT 6.6.1
A l'article 6.6.1 « Généralités » de la norme BNQ 1809-300, on ajoute le texte suivant :

Les zones de remblayage ou la compaction sera impossible devront étre remplies a I'aide d’un
remblai sans retrait. Ces zones devront étre approuvées ou seront exigées par le Donneur
d’ordre.

Le remblai sans retrait ne peut étre mis en place :
e Lors de fortes pluies;
e Lorsqu’il y a présence d’accumulation d’eau au fond de I'excavation;

e Lorsque la température ambiante est inférieure a 5°C.

L’Adjudicataire doit effectuer, en présence du Donneur d’ordre, un essai de perméabilité du
fond des excavations afin de s’assurer que le remblai sans retrait peut étre utilisé. Cet essai
consiste a remplir avec de I'eau le fond des excavations sur une hauteur moyenne de 150mm.
Si 'eau est évacuée dans un délai inférieur a 15 minutes, le remblai sans retrait peut étre
utilisé; dans le cas contraire, I'Adjudicataire doit utiliser un matériau granulaire pour le
remplissage.

Page 10 de 19



» N
POIﬂtEQ Cahier des charges techniques — Conduites d’égouts
Claire EXCAVATION ET REMBLAYAGE

Référence
BNQ 1809-300

7 EXCAVATION ET REMBLAYAGE

7.1 ETENDU DE LA TRANCHEE 9.1.9

Nonobstant l'article 9.1.9 « Etendue de la tranchée » de la norme BNQ 1809-300,
I’Adjudicataire ne doit pas ouvrir la tranchée sur une longueur de plus de 30 m a la fois, sauf
s’il obtient une autorisation écrite du Donneur d’ordre.

7.2 MATERIAUX RECUPERABLES 9.1.10

A l'article 9.1.10 « Matériaux récupérables » de la norme BNQ 1809-300, on ajoute le texte
suivant :

L’Adjudicataire doit prévoir la gestion, la manutention et la protection des matériaux existants
jugés réutilisable par le Donneur d’ordre. Ces matériaux doivent étre livrés au service des
Travaux publics de la Ville de Pointe-Claire situé au 50 avenue Terra-Cotta.

Des matériaux existants qui doivent étre temporairement enlevés a cause des travaux et
remises en place plus tard doivent aussi étre acheminés au service des Travaux publics.
Cependant, sous condition d’approbation du Donneur d’ordre, I'Adjudicataire peut entreposer
ces matériaux ou éléments directement au chantier. Dans ce cas, I'Adjudicataire sera
responsable de ces matériaux ou éléments et doit en assurer la préservation. Tout matériau
entreposé ainsi endommageé ou volé sera remplacé aux frais de I'Adjudicataire.

L’Adjudicataire ne pourra réclamer des délais et/ou colts occasionnés par ces travaux.

7.3 DECOUPAGE DU REVETEMENT 9.1.15

Nonobstant l'article 9.1.15 « Découpage du revétement » de la norme BNQ 1809-300, et a
moins d’indication contraire aux documents contractuels, I’Adjudicataire doit se conformer a
I'article « Joints » du CDCT — chaussées.

7.4 EPUISEMENT DES EAUX DE LA TRANCHEE 9.1.16

A l'article 9.1.16 « Epuisement des eaux de la tranchée » de la norme BNQ 1809-300, on
ajoute le texte suivant :

Le pompage doit se faire de fagon a minimiser les inconvénients pour les résidents du quartier,
par l'utilisation de pompes diesel silencieuses ou par ['utilisation de pompes électriques
équipées de génératrices en cas de panne d’électricité. Les équipements utilisés doivent
respecter tous les normes et réglements en vigueur concernant le nombre de décibels et le
bruit dans un secteur résidentiel.
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7.5 INSTALLATIONS SOUTERRAINES EXISTANTES DES SERVICES PUBLICS 9.1.17

A l'article 9.1.17 « Installations souterraines existantes des services publics » de la norme
BNQ 1809-300, on ajoute le texte suivant :

Avant le début des travaux I'Adjudicataire doit localiser les services d’infrastructures et
d’utilités publiques et de la Ville de Pointe-Claire non affectés pas les travaux et signaler tout
conflit avec les structures proposées. L’Adjudicataire ne pourra réclamer des délais et/ou des
colts occasionnés pour des conflits découverts aprés le début des travaux.

L’Adjudicataire doit faire I'excavation a la main autour des ouvrages souterrains existants des
utilités publiques traversant ou longeant la tranchée. Aucune rémunération supplémentaire ne
sera payée pour ce travail lorsque ces ouvrages apparaissent sur les plans fournis.

7.6 MATERIAUX RECYCLES 9.2.1

Nonobstant le sous-article 9.2.1.1 de larticle 9.2.1 « Généralités » de la norme BNQ
1809-300, et & moins d’indications contraires aux documents contractuels, des matériaux
recyclés a partir de résidus de béton, d’enrobés bitumineux et de briques ne doivent pas servir
comme assise ni comme enrobage des conduites ou des structures (murs, regards, puisards,
chambres de vannes).

7.7 REMBLAYAGE ET COMPACTAGE 9.2.1.3

Nonobstant le sous-article 9.2.1.3 de l'article, 9.2 « Remblayage et compactage » de la norme
BNQ 1809-300 est remplacé par le texte suivant :

Aucun remblayage des tranchées ne doit étre fait sans I'autorisation du Donneur d’ordre, afin
de permettre les relevés nécessaires a la réalisation des plans des travaux comme ils ont été
faits et les mesurages exigés aux fins du paiement.

Durant le remblayage, la surface de chacune des couches doit étre parfaitement égouttée en
tout temps et libérée de la boue, de la glace, de la neige et de matériaux gelés avant la pose
d’une nouvelle couche.
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7.8 ASSISE 9.2.2.1

Nonobstant l'article 9.2.2.1 « Matériau de I'assise » de la norme BNQ 1809-300, est remplacés
par le texte suivant :

L’assise de toutes les conduites et de structures (murs, regards, puisards, chambres de
vannes) doit étre réalisée a l'aide d’'un matériau granulaire CG 20 en pierre concassée
conforme aux exigences du BNQ 2560-114.

Le matériau de I'assise doit étre placé par couches n’excédant pas 300 mm d’épaisseur et
compacté au moins a 90% de la valeur de référence Proctor modifiée (voir article 9.2.9 du
BNQ 1809-300). L'épaisseur de I'assise doit étre le plus uniforme possible. De plus, toute
surexcavation doit avoir une pente de transition de 1V : 3H.

Si, en raison de la trop faible capacité portante du sol, le sol de fondation a été surexcavé
selon les directives du Donneur d’ordre, I’Adjudicataire doit se référer a I'article « Mauvais
terrain » du présent Cahier des charges.

La mise en ceuvre des matériaux granulaires doit étre faite en s’assurant que le fond de
I'excavation est bien drainé et exempt d’accumulation d’eau.

7.9 MAUVAIS TERRAIN

Si la condition du terrain est mauvaise, I'’Adjudicataire doit immédiatement en informer le
Donneur d’ordre par écrit. Le Donneur d’ordre pourra demander que I'Adjudicataire procéde a
'enlévement du mauvais terrain et a son remplacement par un autre matériel.

Si les défauts de capacité portante du fond de I'excavation sont dus a la méthode utilisée par
I’Adjudicataire pour réaliser ces excavations ou a une négligence de I'Adjudicataire ou a un
mauvais drainage de la tranchée, I'Adjudicataire doit réaliser les travaux prescrits par le
Donneur d’ordre, et ce, sans frais supplémentaires.

A la demande du Donneur d’ordre, et lorsque l'article « Mauvais terrain » est inclus au
bordereau de soumission, cet article doit étre utilisé pour remplacer le mauvais terrain.

L’Adjudicataire doit se référer a article « Mauvais terrain » du CDCT — Chaussées.
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7.10 ASSISE DANS UN TERRAIN EN MAUVAISE CONDITION 9.2.2.4

Nonobstant I'article 9.2.2.4 « Assise dans un terrain en mauvaise condition » de la norme BNQ
1809-300, I'Adjudicataire doit se référer a article « Mauvais terrain » du présent Cahier des
charges.

7.11 REMBLAYAGE DES CONDUITES 9.2.3

Nonobstant les sous articles de l'article 9.2.3 « Remblayage des conduites » de la norme BNQ
1809-300, le remblayage des tranchées doit étre réalisé a I'aide d’'un matériau granulaire CG
20 en pierre concassée conforme aux exigences du BNQ 2560-114.

Lorsque possible, I’Adjudicataire doit prioriser I'utilisation des matériaux d’excavation, incluant
les matériaux contaminés du chantier pour le remblayage des tranchées. Les matériaux
contaminés doivent étre gérés conformément aux lois et réglements environnementaux du
Québec ainsi qu’aux politiques du ministére du Développement durable, de 'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) et de la fagon acceptée par le
Donneur d’ordre.

7.12 TRANCHEES HORS D’UNE CHAUSSEE 9.2.4.2

Nonobstant I'article 9.2.4.2 « Tranchées hors d’'une chaussée » de la norme BNQ 1809-300,
on ajoute le texte suivant :

Le pulvérisat et les matériaux granulaires de fondation de chaussée doivent étre exclus des
matériaux d’excavation et des matériaux d’emprunt utilisés pour remblayer les tranchées hors
chausseée.

7.13 REMBLAYAGE AUTOUR DES STRUCTURES 9.2.6.1

Nonobstant l'article 9.2.6.1 « Remblayage autour des structures » de la norme BNQ 1809-
300, le remblayage doit étre realisé a l'aide d’'un matériau granulaire CG 20 en pierre
concassée conforme aux exigences du BNQ 2560-114.
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8 INSTALLATION BNQ 1809-300

8.1 PUISARDS PREFABRIQUES EN BETON ARME 10.5.13.1

L'article 10.5.13.1 « Généralités » de la norme BNQ 1809-300 est remplacé par le texte suivant

Un puisard préfabriqué en béton armé doit étre installé sur un coussin de matériau granulaire
conforme aux exigences de l'article 6.7 « Assise » du présent Cahier des charges. Le coussin
doit étre d’'une épaisseur minimale de 150 mm et compactée a 90% du Proctor modifié. Le
puisard doit étre installé sur une dalle de béton selon les exigences de l'article 6.3.16.2 de la
norme BNQ 1809-300. Les dimensions de la dalle de béton doivent étre conformes aux
exigences du tableau 6 et les figures 57 et 58 de la norme BNQ 1809-300.

Chacun des puisards doit &tre muni d’'une trappe en fonte (cloche) conforme aux exigences
de la norme BNQ 3221-500. Chaque trappe en fonte doit étre fixée au puisard par un crochet
en forme en L ou en U préalablement fixé en usine au puisard. Le colt de la trappe en fonte
est inclus dans le colit soumis pour le puisard.

8.2 RACCORDEMENT D’UN PUISARD A LA CONDUITE PRINCIPALE 10.5.13.3

Nonobstant l'article 10.5.13.3 « Raccordement d’'un puisard a la conduite principale » de la
norme BNQ 1809-300, et a moins d’indications contraires aux documents contractuels, le
diamétre nominal des conduites de branchement, donc la conduite de raccordement du
puisard a la conduite principale, doit étre de 200 mm en PVC DR-35.

A moins d'indications contraires aux documents contractuels le branchement d'un
raccordement de puisard a une conduite principale doit étre avec un té du méme matériel et
de la méme classe que la conduite principale.

Les coudes de 90° ne seront pas acceptés.

8.3 PROPRETE DES STRUCTURES ET DES CONDUITES

Pendant toute la durée des travaux, I'Adjudicataire doit garder les structures neuves et
existantes telles que, sans s’y limiter, les regards, puisards, chambre de vanne et leurs
conduites et les bouches a clé parfaitement propres et libres de toute obstruction.

L’Adjudicataire doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'infiltration des matériaux
granulaires.

L’Adjudicataire doit inspecter et nettoyer les structures neuves et existantes et conduites a la
fin des travaux. Les matériaux granulaires, bitumineux ou autres présents dans les éléments
structuraux et conduits doivent étre retirés avec une méthode approuvée par le Donneur
d’ordre. Les grilles et les tampons doivent étre nettoyés a la satisfaction du Donneur d’ordre.
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Cette exigence s’applique a toutes les structures souterraines situées dans les limites du
chantier ainsi qu’aux autres structures situées dans un rayon de 100m ou moins des limites

des travaux. Référence

BNQ 1809-300
8.4 ANNEAUX DE REHAUSSEMENT

Un anneau de rehaussement d’'une hauteur de 300 mm doit étre installé sous la téte lorsque
la hauteur d’un regard le permet. Aucun anneau d’'une hauteur inférieure ou supérieure a 300
mm ne peut étre installé directement sous la téte d’un regard.

8.5 REGARDS D’EGOUT DANS UNE CHAUSSEE 10.5.12.2
Nonobstant l'article 10.5.12.2 « Regards d’égout dans une chaussée » de la norme BNQ
1809-300, et a moins d’indication contraire aux documents contractuels, les cadres standards
ne sont pas permis pour les structures dans la chaussée.
De plus, on ajoute le texte suivant pour [lajustement final dun cadre
(sections au-dessus de la téte) :
¢ Chaque regard doit avoir un anneau d’ajustement en caoutchouc;
e L’épaisseur maximum des anneaux plats ne doit pas dépasser 200 mm;
e |l doit y avoir un maximum de deux anneaux plats, dont un anneau doit étre en
caoutchouc;
e Les anneaux en béton doivent avoir une épaisseur minimum de 75 mm, a I'exception
des structures dans les trottoirs ou I'épaisseur minimum peut étre de 50 mm;
e Les anneaux en caoutchouc doivent avoir une épaisseur minimum de 25 mm et une
épaisseur maximum de 100 mm;
e Tous les joints dans le regard incluant les joints entre la téte, les sections d’ajustement
et le cadre doivent étre complétement étanches. L'installation doit étre faite selon les
recommandations du manufacturier des anneaux;
¢ Unanneau incliné en caoutchouc doit étre utilisé pour I'ajustement d’un cadre standard
sous le trottoir. Les cales ne sont pas acceptées.
10.5.12.3

8.6 REGARDS D’EGOUT HORS CHAUSSEE

Nonobstant I'article 10.5.12.3 « Regards d'égout hors chaussée » de la norme BNQ 1809-300,
et a moins d’indication contraire aux documents contractuels, lors de la réalisation des travaux
de béton ou de terrassement, I'ajustement final d’'un cadre standard doit étre fait selon la figure
56 de la norme BNQ 1809-300 et les critéres suivants :

e L’épaisseur maximum des anneaux plats ne doit pas dépasser 200 mm;

e |l doit y avoir un maximum de deux anneaux, dont seulement un anneau peut étre en
caoutchouc;
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e Lutilisation d’'un anneau en caoutchouc n’est pas obligatoire pour les structures hors
chaussée;

e Les structures dans les trottoirs doivent avoir au minimum un anneau incling; Reférence

) , : - - o . BNQ 1809-300
e Les anneaux en béton doivent avoir une épaisseur minimum de 75 mm, a 'exception

des structures dans les trottoirs ou I'épaisseur minimum doit étre de 50 mm;

e Les anneaux en caoutchouc doivent avoir une épaisseur minimum de 25 mm et une
épaisseur maximum de 100 mm;

e Tous les joints dans le regard incluant les joints entre la téte, les sections d’ajustement
et le cadre doivent étre complétement étanches.

8.7 CONDUITES DE BRANCHEMENT

8.7.1 Raccordement aux conduites principales 10.5.16

A moins d’indication contraire aux documents contractuels, les nouveaux raccordements ou
les réparations aux raccordements existants d’égout pluvial et sanitaire doivent étre en tuyau
de poly(chlorure de vinyle) non plastifiee (PVC-U) a paroi lisse.

Nonobstant l'article 10.5.16 « Raccordement des conduites de branchement » de la norme
BNQ 1809-300, et & moins d’indication contraire, on ajoute le texte suivant :

Le montage des branchements des conduites d’égouts a une conduite principale existante ou
sur une conduite principale ayant un diamétre nominal supérieur a 750 mm doit étre réalisé
tel que spécifié a 'annexe « G » de la norme BNQ 1809-300. Les ouvertures pratiquées a
I'aide de marteaux pneumatiques, masse, marteaux et ciseaux sont interdites.

Deux conduites de branchements distinctes, une pour I'égout sanitaire et I'autre pour I'égout
pluvial, doivent étre installées jusqu’a la ligne d’emprise pour chacun des établissements
desservis. Le branchement pour le service pluvial doit étre situé a gauche du branchement
pour le service sanitaire en regardant vers la rue, vu du site de la batisse ou de la construction.
Ces branchements doivent étre a joints parfaitement étanches et flexibles (voir Dessin 25 du
CDCT - Dessins Normatifs).

Dans le cas ou la position de I'égout par rapport a la conduite d’eau potable nécessite une
classe supérieure ou lorsque spécifié aux plans et devis, un té monolithe est requis. Dans ces
cas aucune sellette ne sera acceptée.

Dans le cas de relocalisation d’entrée d’égout, les indications du Dessin 26 du CDCT —
Dessins Normatifs doivent étre respectées.
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8.7.2 Diametre des conduites de branchement

A moins d’indication contraire aux documents contractuels, le diamétre nominal des nouveaux
raccordements ou les réparations aux raccordements existants des résidences unifamiliales,
jumelées et en rangées doivent correspondre aux suivants :

e Conduites d’égouts sanitaires : g 125 mm PVC-U DR-28
e Conduits d’égouts pluviales : @ 150 mm

8.8 RACCORDEMENT DE POMPES DE PUISARD

Les raccordements de pompes de puisard existantes doivent étre reliés aux nouvelles
conduites de raccordement en PVC de 150mm a I'aide de réduits de caoutchouc approuvés
par le Donneur d’ordre et comprenant deux collets de serrage en acier inoxydable. Les autres
types de raccordements ne sont pas acceptés.

8.9 RACCORDEMENT DES CONDUITES SANITAIRES A LA FIN DE CHAQUE
JOURNEE DE TRAVAIL

Les extrémités de toutes les conduites d’égout sanitaire et de toutes les conduites de
raccordement de services sanitaire doivent étre raccordées a la fin de chaque journée de
travail, afin d’éviter les déversements.

Page 18 de 19



. S
POIHtGQ Cahier des charges techniques — Conduites d’égouts

Claire METHODE DE PAIEMENT ET FIGURES
Référence
BNQ 1809-300
9 METHODE DE PAIEMENT 12

L'article 12 « Paiement selon les articles du bordereau de la soumission » de la norme BNQ
1809-300, est remplacé par les clauses inhérentes au document Contrat ainsi que le
'annexe 2 — Bordereau de prix et les descriptions des articles au bordereau de la Ville de
Pointe-Claire.

10 FIGURES

10.1 FIGURES 20, 21, 22, 54, 55 ET 56
Nonobstant les figures 20, 21, 22, 54, 55 et 56 de la norme BNQ 1809-300, la distance entre

la surface d’appui de I'échelon supérieur et le dessus de la téte de regard doit étre d’au
plus 450 mm.

10.2 FIGURES 54 ET 61
Nonobstant les figures 54 et 61 de la norme BNQ 1809-300, on ne doit jamais utiliser plus

d’'un anneau d’ajustement en caoutchouc avec une épaisseur minimum de 25 mm et maximum
de 100 mm.

10.3 FIGURE 33, 34, 35 ET 36
Nonobstant les figures 33, 34, 35 et 36 de la norme BNQ 1809-300, I'assise et le remblayage

des conduites doivent étre réalisés a l'aide d’'un matériau granulaire CG 20 en pierre
concassée conforme aux exigences du BNQ 2560-114.

Préparé par : Vérifié par :
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I.  DEFINITIONS

1. ETENDUE DE L’ENTREPRISE

Le terme étendue de I’entreprise indique que la présente entreprise est assujettie aux clauses des
documents contractuels.

L'Adjudicataire devra fournir la main-d’ceuvre, l'outillage et les matériaux nécessaires a
l'exécution des travaux d'eau potable. Ces ouvrages comprennent : 1'excavation, la fourniture et la
pose des tuyaux d'eau potable et des accessoires pour borne d’incendie, vannes, etc., le
remplissage de la tranchée, le transport du surplus d'excavation, ainsi que tout autre travail
connexe.

2. COMPETENCE EXIGEE LORS DES INTERVENTIONS EN LIEN DIRECT
AVEC L’EAU POTABLE

L’ Adjudicataire doit s’assurer que, pour toutes les interventions en lien direct avec I’eau potable
ou pouvant en affecter la qualité, seules des personnes compétentes doivent étre chargées des
opérations a faire sur un réseau d’alimentation temporaire en eau potable ou sur un réseau de
distribution permanent (existant) en eau potable, conformément aux exigences stipulées dans le
chapitre V du Reglement sur la qualité de [’eau potable du ministére du Ministere du
Développement Durable, de I’Environnement et de la Lutte aux Changements Climatiques
(MELCC). Une formation concernée, notamment et sans s’y limiter est la suivante : Formation
préalable des opérateurs en traitement des eaux-P6b Apprentis Programme de qualification des
opérateurs en eau potable d’Emploi Québec. L’Adjudicataire devra avoir une attestation
reconnue par le MELCC.

Les opérations concernées, notamment et sans s’y limiter, sont les suivantes : la désinfection, le
débranchement de service, la réalisation de I’intersection avec une conduite d’eau potable, la
réparation de bris sur une conduite d’eau potable, le remplacement et la manipulation des vannes,
I’isolement du réseau de distribution d’eau potable, les travaux reliés a 1’approvisionnement
d’eau potable avec de nouveaux branchements.

3. NORMES APPLICABLES
A moins de stipulations contraires dans ce Cahier des charges techniques, les exigences les plus

récentes de la norme NQ 1809-300 et de la Directive 001 du MELCC sont applicables pour les
conduites d'eau potable. Les exigences qui suivent s’ajoutent aux exigences des normes
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applicables. En cas de contradiction, la norme la plus restrictive s’applique. Toute référence a
une norme dans le texte réfere a la version la plus récente de cette norme.

II. MATERIAUX

4. CONDUITE D’EAU POTABLE EN FONTE DUCTILE

e Les tuyaux en fonte ductile et les raccords en fonte doivent étre enduits, a I'usine, d'une
couche de bitume extérieure continue mesurant un minimum de 25 pm, homogene et
adhérente qui ne deviendra pas cassante au froid ni collante a la chaleur et qui est
conforme a la norme ANSI/AWWA C104/A21.4.

e Les tuyaux en fonte ductile doivent étre conformes aux exigences de la norme NQ 3623-
085. Ils doivent étre enduits a l'intérieur d'un revétement de mortier conforme aux
exigences ANSI/AWWA C104/A21.4.

e Les tuyaux en fonte ductile doivent étre conformes a la classe indiquée au tableau intitulé
Angle des accessoires du présent article.

e Les raccords doivent étre en fonte ductile. Les raccords doivent étre conformes aux
exigences soit du document ANSI/AWWA C110/A21.10, soit du document
ANSI/AWWA C153/A21.53. Les raccords doivent étre du méme diamétre nominal que
la conduite principale, ils doivent étre congus pour supporter les mémes pressions interne
et externe et la méme charge externe, et ils doivent étre installés selon les
recommandations du fabricant de tuyaux.

e Lesraccords doivent étre enduits a l'intérieur d'un revétement de mortier de ciment
conforme aux exigences ANSI/AWWA C104/A21.4.

e Les joints doivent étre du type a emboitement ou du type mécanique.

Les joints d’étanchéité utilisés pour les joints de type mécanique doivent &tre fabriqués d’un
caoutchouc dont les caractéristiques physiques sont conformes aux exigences soit de I’annexe A
de NQ 3623-085, soit de ANS/AWWA C111/A21.11.
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Les joints d’étanchéité utilisés pour les joints de type a emboitement doivent étre fabriqués d’un
caoutchouc dont les caractéristiques physiques sont conformes aux exigences soit de 1’annexe B
de NQ 3623-085, soit ANSTAWWA C111/A21.11.

Les boulons en té, écrous et rondelles pour les joints mécaniques et pour les joints a brides et les
tiges filetées des systémes de retenue doivent étre fabriqués en acier a haute résistance
faiblement alli¢ (« HSLA »); ils doivent étre conformes aux exigences ANSI/AWWA
CI11/A21.11.

La conductivité électrique doit étre assurée de la manicre indiquée par le manufacturier et devra
respecter les exigences indiquées a 1’article 37 Test de conductivité électrique du présent Cahier
des charges techniques.

Les systétmes de retenue intégrés aux tuyaux en fonte ductile a joint mécanique ou a joint
emboitement doivent ¢étre conformes aux exigences ANSI/AWWA CI151/A21.51 et
ANSI/AWWA C111/A21.11 (dessin normatif 6).

Les systémes de retenue non intégrés aux tuyaux doivent étre installés conformément aux
recommandations des fabricants de ces systémes de retenue, doivent étre approuvés par écrit par
le fabricant des tuyaux et doivent étre applicables a tous les tuyaux en fonte ductile. Les
systemes de retenue doivent étre fabriqués en fonte ductile conforme aux exigences de la classe
65-45-12 de ASTM A 536. (Voir dessin normatif 7).

Les collets des systéemes de retenue avec poingonnement direct du tuyau sont interdits.

11 s’agit du poingonnement créé lorsque la face terminale a fines dentelures du bout de la tige de
chacun des boulons placés radialement vient s’agripper a la paroi extérieure du tuyau par le
serrage des boulons.

Aucun des collets des systemes de retenue comportant des boulons placés radialement, a chacun
desquels est fixé un sabot portant des dents qui viennent s’agripper a la paroi extérieure du tuyau
lorsque les boulons sont serrés, ne doit étre considéré comme un collet de type a poingonnement
direct.

Les collets des systemes de retenue doivent étre du type a sabots fixés a des boulons de type « a
téte cassante ». Les sabots doivent étre congus d’une facon telle qu’ils épousent la circonférence
du tuyau.
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De plus, le nombre de boulons avec sabot, qui est fonction de la classe de pression et du diamétre
nominal du tuyau, doit étre suffisant pour empécher toute déformation du tuyau. Le couple
appliqué pour le serrage des boulons doit étre déterminé selon les recommandations du fabricant
du tuyau.

Le nombre minimal de boulons avec sabot doit étre celui dont la valeur est présentée dans le
tableau suivant :

Diamétre nominal Nombre minimal de
du tuyau boulons avec sabot
mm (po)
75(3) 2
100 (4) 2
150 (6) 3
200 (8) 4
250 (10) 6
300 (12) 8
350 (14) 10
400 (16) 12
Diamétre nominal Nombre minimal de
du tuyau boulons avec sabot
mm (po)
450 (18) 12
500 (20) 14
600 (24) 16
750 (30) 18
900 (36) 20

Toutes les conduites et tous les raccords devront étre protégés d’un revétement extérieur
constitué d’une gaine de polyéthyléne d’une épaisseur de 8 mil répondant aux exigences de la
norme ANSI/AWWA C105/A21.5 et installé selon les recommandations du fabricant.

Les joints doivent étre retenus de chaque coté de la piece spéciale sur une certaine longueur
comme I’indique le tableau suivant :
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Ancrage des accessoires

Angle de I’accessoire ( A ) ou angle de déviation, en degrés
s Tés,
Diametre 11,25 | 22,5 | 30,0 | 450 | 60,0 | 90,0 | vannes et
nominal bouchons
de la Classe ouc
conduite de Longueur d’ancrage de chaque c6té de 1’accessoire, en métres
mm pression
100 350 1 1 1 1 1 1,7 4,5
150 350 1 1 1 1 1,4 2,4 6,4
200 350 1 1 1 1,3 1,8 3,1 8,5
250 350 1 1 1 1,5 2,1 3.7 10,2
300 350 1 1 1,2 1,8 2,5 4,3 12,1
350 250 1 1 1,3 2,1 2,9 5,0 13,8
400 250 1 1,1 1,5 2,3 3,2 5,6 15,7
NOTES :

Les joints doivent toujours étre retenus a 1’accessoire.

La longueur minimale de chaque c6té de I’accessoire sur laquelle les joints doivent étre
retenus est de 1 m, ce qui explique la valeur de 1 présente dans les cellules de la zone
ombrée du tableau.

Les valeurs de longueur d’ancrage illustrées dans le tableau ci-dessus ont été établies en
fonction des hypothéses spécifiées ci-dessous.

L’utilisation a des fins de construction des valeurs de ce tableau doit faire 1’objet d’une
vérification par le manufacturier. Les valeurs de longueur d’ancrage illustrées dans ce
tableau doivent étre utilisées a défaut d’une telle vérification.
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e Les systemes de retenue doivent étre congus et installés de facon a pouvoir résister a une
pression de service de 1035 kPa et étre protégés en permanence contre la corrosion.

e Les butées doivent s'appuyer sur un sol non remanié, avec les dimensions suffisantes pour
résister aux poussées ou frottement si le sol derriére la butée a été¢ remanié. Le béton de
ces butées ne doit pas recouvrir les joints de la piéce concernée.

e [’installation des deux types d’ancrage doit étre fait partout ou la géométrie le permet.
5.  CONDUITE D’EAU POTABLE EN BETON A CYLINDRE D’ACIER

Les tuyaux de pression de 350 a 500 mm de diametre doivent étre conformes aux exigences de la
norme ANSI/AWWA C303. Les tuyaux de pression de 600 mm a 3000 mm de diamétre doivent
étre conformes aux exigences de AWWA C301 (L,E).

Les tuyaux doivent &tre munis de bouts males et femelles en acier, afin de permettre un
raccordement a joint flexible du type a emboitement. De plus, chaque joint doit étre muni d’une
bande de longueur suffisante fabriquée a partir de fibres de polypropyléne, attachée autour du
joint avec des courroies, pour permettre son remplissage avec du coulis de mortier conformément
aux recommandations du fabricant.

Les raccords doivent étre de la méme classe et du méme diamétre que la conduite principale et
étre conformes aux exigences des mémes normes de 'AWWA que ladite conduite. Leurs
extrémités doivent étre formées de bouts males et femelles en acier, afin de permettre le
raccordement avec le tuyau par emboitement. Les joints d’étanchéité doivent étre faits d'un
mélange de caoutchouc conforme aux exigences de la norme ANSI/AWWA C301 ou C303,
selon le type de tuyau. (Voir dessin normatif 8)

La conductivité électrique doit étre assurée de la manicre indiquée par le manufacturier et devra
respecter les exigences indiquées a 1’article Test de conductivité électrique du présent Cahier des
charges techniques.

6. CONDUITE D’EAU POTABLE EN POLYCHLORURE DE VINYLE (PVC)

Les tuyaux d’eau de polychlorure de vinyle (PVC) a paroi pleine doivent étre conformes aux
exigences de la norme NQ 3624-250 et CSA B137.2 ou B137.3. Les tuyaux de 100 mm a 300
mm doivent étre conforme a la norme AWWA C900 et ceux de 350 mm et plus conformes a la
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norme AWWA C905. Les tuyaux doivent étre d’une classe de pression minimale DR-18 et
résister & une pression nominale de 1620 kPa. Chaque longueur de tuyau, réguliére ou courte,
doit distinctement étre marquée sur la surface extérieure pour ce qui a trait a la marque de
commerce, la classe, le diamétre nominal intérieur et le numéro de série.

Les raccords doivent étre en PVC résistant aux mémes pressions interne et externe que la
conduite. L épaisseur des parois doit étre égale ou supérieure a celle de la conduite installée. Les
raccords doivent provenir du méme manufacturier que le tuyau et conforme aux exigences de la
norme NQ 3624-250.

Tous les raccordements de tuyaux de PVC avec des accessoires en fonte ou en cuivre doivent
étre faits a I’aide de piéces approprié¢es répondant aux exigences de ’ASTM, de TAWWA et du
NQ. Tous les raccordements de services doivent étre faits avec des manchons de branchement
fabriqués en usine.

Les joints d’étanchéité utilisés pour les conduites de PVC doivent étre faits d’un caoutchouc ou
¢lastomeére conforme aux exigences de la norme NQ 3624-250 et de la norme ASTM F 477.

Les systemes de retenue doivent étre congus et installés de fagon a pouvoir résister a une
pression de 1035 kPa et étre protégés en permanence contre la corrosion et étre installés selon les
recommandations du fabricant.

Le systéme de retenue utilisé pour les conduites de PVC doit étre conforme aux exigences de la
norme UNI-B-13 et doivent étre installés selon les recommandations du fabricant de tuyaux. Les
tiges filetées des systemes de retenues et les boulons de serrage doivent étre constitués d’un acier
a haute résistance faiblement allié « HSLA » conforme aux exigences de la norme
ANSIVTAWWA CI111/A21.11. De plus, les filets doivent étre conformes aux exigences de la
norme ANS/AWWA C111/A21.11.

Les systémes de retenue doivent étre du type a collets et comporter des dents acérées qui doivent
étre obtenus par usinage, de sorte qu’elles viennent s’agripper par serrage sur toute la
circonférence extérieure du tuyau (voir dessin normatif 9). Les collets avec des dents acérées
obtenues par coulage en fonderie sont interdits. Les dents acérées peuvent étre bidirectionnelles
ou unidirectionnelles. Dans le cas des collets avec dents acérées unidirectionnelles, des
précautions doivent étre prisent par 1’Adjudicataire pour que les colliers de serrage soient
installés dans le bon sens, afin que les dents acérées prennent prise sur le tuyau advenant un
glissement de 1’accessoire. Les boulons des tiges filetées doivent étre serrés Iégeérement pour ne
pas endommager les deux extrémités, 'une a coté de I’autre, du tuyau. Les systemes de retenues
utilisés doivent étre compatibles avec les caractéristiques dimensionnelles des tuyaux couverts
par la norme NQ 3624-250.
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Partout ou la géométrie le permet, les joints des conduites d’eau potable en PVC seront retenus
par des butées de béton. Les butées de béton doivent étre coulées sur place avec du béton de 25
MPa. Les butées doivent s’appuyer sur un sol non remanié et avoir les dimensions suffisantes
pour résister aux poussées ou, si I’appui sur un sol non remanié est impossible et le sol derriere la
butée a été remanié, les butées doivent avoir les dimensions suffisantes pour résister aux
poussées par frottement. Le béton de ces butées ne doit pas recouvrir les joints des piéces
concernées. Méme si I’installation d’une butée est possible, 1’accessoire ainsi que les joints se
situant 2 Im de celui-ci devront étre retenus avec des collets en plus de la butée.

Partout ou la construction d’une butée est impossible, les joints doivent étre retenus de chaque
coté des accessoires (coudes, tés, bouchons, vannes et autres) et des bornes d’incendie, sur la
longueur spécifiée dans le tableau de I’article 4 du présent Cahier des charges techniques. Les
systemes de retenue pour les conduites en PVC sont respectivement illustrés au dessin normatif
9.

Aux raccords et changements de direction, 1’ Adjudicataire doit installer des collets de retenues,
série 1360, tel que fabriqués par Uni-Flange Corporation ou équivalent accepté.

Aux raccordements a des accessoires en fonte tels que vanne et borne d’incendie, 1’ Adjudicataire
doit installer des collets de retenues, série 1300, tels que fabriqués par Uni-Flange Corporation
ou équivalent accepté.

Des joints de retenue, série 1390, tels que fabriqués par Uni-Flange Corporation ou équivalent
accepté doivent étre installés aux joints de la conduite sur une distance prédéterminée.

Sur des conduites ou raccords dont le diamétre n’est pas indiqué dans le tableau suivant,
I’ Adjudicataire a la responsabilité¢ de rechercher et suivre les recommandations du manufacturier
des joints de retenues. La pression de fonctionnement pour ces calculs est de 1035 kPa avec un
facteur de sécurité de 2. Les joints doivent offrir un contact de 360° sur le tuyau.

Les joints doivent étre retenus de chaque coté de la piece spéciale sur une certaine longueur
comme I’indique le tableau de I’article 4 du présent Cahier des charges techniques.
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7. VANNES
7.1 BOULONS, ECROUS ET RONDELLES

Les boulons, les écrous et les rondelles utilisés pour faire le raccordement entre une vanne et la
conduite principale doivent étre fabriqués en acier a haute résistance faiblement alli¢ (« HSLA »)
conforme aux exigences de la norme ANSI/AWWA C111/A21.11. De plus, les filets doivent étre
conformes aux exigences de la norme ANS/AWWA C111/A21.11.

7.2 VANNES A PASSAGE DIRECT

Les vannes a passage direct en fonte grise d’un diameétre nominal de 75 mm a 750 mm
inclusivement doivent &tre conformes aux exigences de la norme ANSI/AWWA C509. Les
vannes a passage direct en fonte ductile d’un diametre nominal de 75 mm a 900 mm doivent étre
conformes aux exigences de la norme ANSI/AWWA C515 et satisfaire aux exigences de la
norme NQ 1809-300.

7.3 VANNES A PAPILLON

Les vannes a papillon d’un diametre nominal de 75 mm a 1800 mm doivent étre conformes aux
exigences de la norme ANSI/AWWA C504 et de la norme NQ 1809-300.

7.4 VANNES D’ECHAPPEMENT D’AIR

Les vannes d’échappement d’air doivent étre conformes aux exigences de la norme
ANSI/AWWA C512 et doivent satisfaire aux caractéristiques suivantes :

a) corps en fonte ductile, respectant la norme ASTM A126 Gr. B;

b) aiguille en nitrile de type Buna-N;

c) mécanisme du levier interne en bronze, respectant la norme ASTM B584;
d) flotte concave en acier inoxydable 316;

e) tout autre composante interne en acier inoxydable 316;

f) résister a un essai sous pression de 500 psi;

g) résister & une pression de 150 psi en opération avec une ouverture de 3/16" (19 mm) de
I’orifice;

h) avoir une capacité de ventilation de 55° CFFAM.
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8. BOUCHE A CLE

L'Adjudicataire posera au-dessus des vannes une bouche a clé de type 2 télescopique en fonte
conforme aux exigences de la norme NQ3221-500 tel que décrit au dessin normatif 29. Chaque
vanne qui n'est pas dans une chambre de vanne doit étre surmontée d'une bouche a clé en fonte,
dont la base doit s'adapter parfaitement a la vanne et doit étre maintenue au centre de la vanne
grace a un disque de centrage en fonte. Ces bouches a clé¢ doivent comporter deux sections
coulissantes l'une dans l'autre. Toutes les piéces en fonte doivent étre conformes aux exigences
du Cahier des charges techniques pour les conduites d’égout.

Le tube-allonge flottant doit &tre fabriqué soit en fonte grise conforme aux exigences de la classe
A de la norme ASTM A 126, soit en fonte ductile conforme aux exigences de la classe 65-45-12
de la norme ASTM A 536. Pour ce qui est des autres pieces, elles doivent étre fabriquées en
fonte grise conforme aux exigences de la classe A de la norme ASTM A 126.

9. CHAMBRE A VANNE

Les chambres de vanne préfabriquées en béton armé doivent étre conformes aux exigences de la
norme NQ 2622-420, étre de type B et munies de joints d’étanchéité en caoutchouc conforme
soit a ’annexe A de la norme NQ 2622-420, soit a la norme ASTM C 443M.

Les cordons de butyle ne sont permis qu’aux endroits ou les joints d’étanchéité en caoutchouc ne
peuvent étre utilisés en raison de la géométrie des ouvrages. Les caractéristiques physiques du
butyle doivent étre conformes aux exigences soit de I’annexe C de la norme NQ 2622-420, soit
de la norme ASTM C 990M.

Les picces pour les cadres ajustables et tampons doivent étre coulées en fonte grise ou en fonte
ductile conformément aux exigences du Cahier des charges techniques pour les conduites
d’égouts.

10. BORNES D’INCENDIE

L’Adjudicataire doit fournir et poser les bornes d’incendie tel que décrit au dessin normatif 12.
IIs doivent étre en fonte avec une entrée d'eau de 150 mm de diametre. Ils doivent étre du type a
compression, vérifiés a une pression de 2070 kPa, et conformes aux exigences de la norme
ANSI/AWWA C502 et certifiés selon les exigences de la norme CAN/ULC-S520-M. Le corps
de la borne d’incendie doit comporter deux prises d’eau pour boyau 63,5 mm (Q.S.T.) filetées
Québec Standard et une prise pour pompe 'Storz' de 101,6 mm en acier inoxydable de type 316
en laiton poli ou équivalent accepté. Toutes les sorties doivent étre équipées d’un bouchon de
fonte fileté avec écrou de manceuvre de 37,5 mm, d’une hauteur de 31,75 mm, muni d’une
chaine ou cable d’attache et reli¢ de facon sécuritaire au corps de la borne d’incendie. La tige de
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manceuvre doit étre de 6,4 cm2. La dimension de la vanne principale doit avoir un diameétre de
150 mm et le disque sera en polyuréthanne de type polyéther agroalimentaire.

Les bornes d’incendie doivent étre munis de brides de rupture et d’un coupleur de sécurité en cas
d’accident de circulation. En dégageant les boulons de bride du corps, on devra pouvoir faire
I’installation a la position désirée. Le roulement a aiguille doit étre du type "frictionless" (sans
friction).

Le robinet purgeur devra étre complétement étanche. Le corps de la borne d’incendie devra avoir
été peint de couleur rouge apres avoir regu une couche d’apprét. De plus, les bornes d’incendie
doivent étre approuvées par 'Underwriter Laboratories of Canada' (CAN/U.L.C.S520). Enfin,
contrairement aux exigences de la norme NQ- 3638-100, la longueur des bornes d’incendie doit
permettre un recouvrement minimum de 2,0 m au-dessus du tuyau de branchement.

La bouche 'Storz' doit étre de type intégral et munie d’une face machinée, c’est-a-dire doit étre
rattachée directement au corps en fonte de la borne d’incendie et non filetée par-dessus une
bouche de pompage réguliere. La bouche 'Storz' devra étre installée de facon a ce que les oreilles
soient toujours en position verticale. La bouche 'Storz' doit avoir un filetage intérieur de type
moulé et de type cordon. Le premier filet de bouchon sera absent afin d’assurer une insertion
rapide et sire. Le bouchon en fonte et avec filets males doit étre muni d’une noix d’opération
standard de forme carrée. Le bouchon 'Storz' devra étre de couleur rouge pour identification
rapide, et pouvoir recevoir une clé d’opération régulicre.

11. RACCORDEMENTS D’EAU POTABLE

L’ Adjudicataire doit fournir et poser les branchements comme I’indique les dessins normatifs 25
et 28. Pour les branchements a diamétre de 50 mm et moins, chaque branchement doit
comprendre un col-de-cygne et ce qui suit:

e Robinet de prise, enticrement en bronze conforme aux exigences de la norme
ANSI/AWWA C800, avec filets de type conique et la sortie du type a compression.

e Robinet de branchement entiérement en bronze et de type a compression, conforme aux
exigences de la norme ANSI/AWWA C800. Pour les robinets de plus de 25 mm, prévoir
un joint d’étanchéité de type torique pour faciliter l'opération. Chaque robinet de
branchement doit étre surmonté de la bouche a clé de branchement décrite ci-dessous.

e Bouche a cl¢ de branchement en fonte de type allonge et a tige fixe en acier inoxydable
304 et munie d'un couvercle nervuré en fonte avec bouchon a téte pentagonale en bronze,
conformément au dessin normatif 29.
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Tuyaux de branchement doivent étre en cuivre rouge, du type "K" mou, sans joints,
conformes aux exigences de la norme ANSI/TAWWA C800.

Sellette de branchement :

Pour les tuyaux en fonte ductile, les sellettes de branchement doivent étre soit en fonte
ductile coulée recouverte d’émail, soit en bronze. Elles doivent étre munies de joints
d’étanchéité en caoutchouc, doivent comporter deux bandes de serrage en acier de faible
alliage et doivent étre conformes aux exigences des normes ASTM A 536 et
ANSI/AWWA C111/A21.11. Elles doivent pouvoir résister a une pression interne de
3440 kPa. Lors du choix de I’installation de sellettes, les spécifications du tableau suivant
doivent étre respectées :
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Classe de pression
Diamétre nominal
150 200 250 300 350
de la conduite
Diamétre nominal maximal de la conduite de
mm (po) branchement pouvant étre installée sans sellette de
branchement sur les conduites en fonte ductile, mm (po)

75 3) s.0. S.0. S.0. S.0. 19 (%4)
100 4) S.0. S.0. s.0. S.0. 19 (%4)
150 (6) S.0. S.0. S.0. S.0. 25 (1)
200 (8) S.0. S.0. S.0. S.0. 25 (1)
250 (10) S.0. S.0. S.0. S.0. 25 (1)
300 (12) S.0. S.0. S.0. S.0. 32 (1%)
350 (14) s.0. s.0. 32 (1%) | 38 (1%2) | 38 (1'%)
400 (16) s.0. S.0. 38 (1%2) | 50 (2) 50 (2)
450 (18) S.0. S.0. 50 (2) 50 (2) 50 (2)
500 (20) s.0. s.0. 50 (2) 50 (2) 50 (2)
600 (24) S.0. 50 (2) 50 (2) 50 (2) 50 (2)

Plus de 600 (+ de 50 (2) 50 (2) 50 (2) 50 (2) 50 (2)

24)
NOTE : Dans tous les cas ou il y a la mention s.o0., une sellette de branchement
doit étre installée.

L’Adjudicataire doit assurer la conductivité électrique.

Pour les tuyaux en béton a cylindre d'acier : L’Adjudicataire devra se conformer aux
recommandations du fabricant du tuyau. Les méthodes d’installation devront é&tre
conformes a la norme ANSI/AWWA M9.
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III. CONSTRUCTION D’UNE CONDUITE D’EAU POTABLE

A. EXCAVATION

12. EXCAVATION

Les exigences décrites au Cahier des charges techniques pour les conduites d’égouts,
s'appliquent également aux conduites d’eau potable.

13. SECTION TYPE DE LA TRANCHEE

Les exigences décrites au Cahier des charges techniques pour les conduites d’égouts,
s'appliquent également aux conduites d'eau potable.

14. TRANCHEE COMMUNE AVEC L’EGOUT

Lorsque la conduite d’eau potable est posée dans la méme tranchée que 1'égout, les exigences
décrites au Cahier des charges techniques pour les conduites d’égouts s'appliquent également
aux conduites d’eau potable.

Un espace minimal de protection de 300 mm est exigé entre la conduite et tout obstacle ou
service souterrain.

De plus, pour une protection adéquate contre le gel, un espace latéral minimal de 1,5 m est exigé
entre un puisard et toute conduite d’eau potable ou service d’eau. Si cette distance minimale de
1,5 m ne peut étre respectée, un isolant thermique en polystyréne extrudé d’une épaisseur de
50 mm doit étre installé et doit avoir les dimensions nécessaires pour assurer un rayon minimal
de protection contre le gel de 1,5 m.

Dans les cas ou la conduite doit étre enfouie a une profondeur moindre que 2,0 m ou si elle doit
étre installée prés d'une construction avec un vide sanitaire pouvant amener un risque de gel, la
conduite devra étre isolée avec un matériau d'isolation accepté par le Donneur d’ordre.
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15. CUBAGE DU MATERIAU D’EXCAVATION DE PREMIERE CLASSE

Les exigences décrites au Cahier des charges techniques pour les conduites d’égouts,
s'appliquent également aux conduites d’eau potable.

16. SURPLUS D’EXCAVATION

On ne paiera aucune rémunération supplémentaire a 1'Adjudicataire qui excavera un volume de
matériau de premicre classe ou deuxieme classe excédant celui que détermine la section type.
L'Adjudicataire réparera a ses frais le revétement de la chaussée pour toute excavation
excédentaire a la section type.

17. PERMIS DE CREUSAGE

Les exigences décrites au Cahier des charges techniques pour les conduites d’égouts,
s'appliquent également aux conduites d’eau potable.

18. ETENDUE DE LA TRANCHEE

Les exigences décrites au Cahier des charges techniques pour les conduites d’égouts,
s'appliquent également aux conduites d’eau potable.

19. MATERIAUX: METALLIQUES, RECUPERABLES, REUTILISABLES OU

REBUTS

Les exigences décrites au Cahier des charges techniques pour les conduites d’égouts,
s'appliquent également aux conduites d’eau potable.

20. MATERIAUX NON RECUPERABLES

Les exigences décrites au Cahier des charges techniques pour les conduites d’égouts,
s'appliquent également aux conduites d’eau potable.
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21. ETANCONNEMENT DE LA TRANCHEE

Les exigences décrites au Cahier des charges techniques pour les conduites d’égouts,
s'appliquent également aux conduites d’eau potable.

22. CONTROLE DES EAUX

Les exigences décrites au Cahier des charges techniques pour les conduites d’égouts,
s'appliquent également aux conduites d’eau potable

23. MAUVAIS TERRAIN

Les exigences décrites au Cahier des charges techniques pour les conduites d’égouts,
s'appliquent également aux conduites d’eau potable.

24. DEFAUTS DU FOND DE LA TRANCHEE

Les exigences décrites au Cahier des charges techniques pour les conduites d’égouts,
s'appliquent également aux conduites d’eau potable.

B. INSTALLATION DE LA CONDUITE D’EAU POTABLE

25. GENERALITES

Dans aucun cas une conduite existante ne pourra étre laissée en cul-de-sac. L’Adjudicataire
devra installer un systéme de purge muni d’un double clapet anti-retour (2 clapets simple en série
ne sont pas acceptés) sur toute conduite existante en cul-de-sac. A la fin des travaux,
I’ Adjudicataire devra enlever la purge et installer un bouchon étanche.

26. PROFONDEUR DE LA TRANCHEE

Tout tuyau doit étre enfoui de fagon a ce que les inscriptions soient sur le dessus. L'Adjudicataire
creusera la tranchée de fagon a ce que la conduite d’eau potable soit installée suivant les profils
montrés sur les dessins. Sinon, 1'Adjudicataire devra compter un enfouissement de 2,0 metres
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conformément aux profils montrés sur les dessins. Cette hauteur est mesurée entre le dessus du
tuyau et le profil final du terrain ou de la rue, lorsque ce profil est fourni par le Donneur d’ordre.

27. ASSISE DES TUYAUX

Les exigences du Cahier des charges techniques pour les conduites d’égouts s'appliquent
¢galement aux conduites d’eau potable.

28. DISTANCE ENTRE UNE CONDUITE D’EAU POTABLE ET UNE CONDUITE
D’EGOUT

Pour le cas des conduites paralléles, les exigences des articles 13 et 14 du présent Cahier des
charges techniques sont applicables, ainsi que celles du Cahier des charges techniques pour les
conduites d’égouts.

29. JOINTOIEMENT DES TUYAUX
29.1 LUBRIFIANTS POUR CONDUITES D’EAU POTABLE

Les lubrifiants utilisés pour 1’assemblage des joints de type & emboitement et des joints de type
mécanique avec joints d’étanchéité en caoutchouc ou en élastomere doivent étre conformes aux
exigences d’innocuité avec I’eau potable spécifiées dans la norme NQ 3660-950. Les lubrifiants
doivent étre conservés dans leurs contenants d’origine scellés et gardés a I’abri de toute
contamination. De plus, pour éviter de contaminer les surfaces des conduites venant en contact
avec I’eau potable, une attention particuliere doit étre apportée au fait que le lubrifiant et
I’endroit ou il est appliqué soient propres et que seule la quantité minimale nécessaire soit
utilisée.

Il est interdit d’appliquer du lubrifiant sur le bout femelle du tuyau (dans la cloche).

Les exigences relatives a la lubrification des joints des conduites d’eau potable ont pour but de
s’assurer que la désinfection subséquente de la conduite sera adéquate en empéchant la formation
de dépots et d’accumulation excessive (bourrelets) qui favorisent la prolifération locale des
bactéries. Les lubrifiants sont des produits qui peuvent favoriser la croissance microbienne; ils
peuvent également retenir des solides porteurs de biofilms et occasionner une croissance
microbienne locale. Il faut donc éviter de contaminer les lubrifiants dans leurs contenants
d’origine ou de les appliquer avec un outil contaminé. Ces attentions sont essentielles et
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primordiales pour minimiser les risques d’une croissance microbienne constituant un danger
pour la santé sur les surfaces en contact avec I’eau potable lors de la mise en service et
subséquemment.

L’Adjudicataire doit utiliser le lubrifiant et les joints d’étanchéité fournis par le fabricant de
tuyaux et de raccords et suivre la méthode d’installation que celui-ci suggere. Les contenants de
lubrifiants doivent porter I’identification (nom ou raison sociale) du fabricant de tuyaux et
indique I’utilisation a laquelle ils sont destinés.

29.2 CONDUITE EN FONTE DUCTILE

Joint & emboitement : L’assemblage est montré au dessin normatif 6. Avant de faire un joint
entre deux tuyaux, 1'Adjudicataire devra nettoyer soigneusement les bouts a joindre. Il devra
s'assurer que les deux bouts sont concentriques de fagon a avoir un joint d'épaisseur uniforme. Il
devra suivre les indications du manufacturier quant a la déviation maximum qu'un joint peut
tolérer, si 'alignement droit est impossible. Les joints seront exécutés selon les recommandations
du manufacturier.

Joint mécanique : L’assemblage est montré au dessin normatif 6. Les boulons doivent étre serrés
uniformément, suivant 1’ordre indiqué dans les recommandations du fabricant des tuyaux.

29.3 CONDUITE EN BETON A CYLINDRE D’ACIER

Joint & emboitement : L. assemblage est montré au dessin normatif 8. La rainure du bout male et
la surface intérieure du bout femelle doivent étre lubrifiées. Le joint d’étanchéité install¢ dans la
rainure du bout male du tuyau doit étre tendu uniformément et lubrifi¢ adéquatement. On doit,
pour faire le joint, utiliser un tendeur ou un treuil. Pour les conduites d’un diameétre nominal de
1200 mm et moins, I’élingue et la pelle mécanique peuvent étre utilisées pour emboiter le tuyau.
S’il est nécessaire de pousser le tuyau en place par son extrémité, une piece de bois doit étre
placée entre le tuyau et I’équipement.

Apres ’assemblage, on doit vérifier visuellement ou a 1’aide d’une jauge, si le joint d’étanchéité
en caoutchouc est bien en place dans sa rainure. Lorsque le tuyau est bien emboité, un angle
peut lui étre donné dans les limites recommandées par le fabricant.
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29.4 CONDUITE EN POLYCHLORURE DE VINYLE (PVC)

Les joints doivent étre emboités en ligne droite. Pour chaque changement de direction indiqué
sur les plans, I’ Adjudicataire doit prévoir une piece spéciale.

Les tuyaux d’eau peuvent étre usinés et biseautés sur le chantier a 1’aide des machines-outils
appropriées. On doit, pour cette opération, suivre les instructions du fabricant.

Pour permettre la localisation de la conduite d’eau potable en PVC, I’ Adjudicataire doit fournir
et installer un fil conducteur TWU no 8 toronné recouvert de vinyle. Ce fil doit étre posé sur le
dessus du tuyau et attaché a celui-ci a tous les 3,0 metres.

Pour chaque borne d’incendie, un fil conducteur de méme type est raccordé au fil principal et a la
base de la colonne d’enfouissement de la borne d’incendie a 1’aide d’un connecteur en fonte,
bronze ou acier inoxydable de mise a la terre fabriqué par Thomas & Betts ou équivalent
accepte.

Tous les raccordements de fil a fil doivent étre effectués a 1’aide d’un connecteur en cuivre type
raccord pour joint paralleéle a boulon fendu pour cable en cuivre ou I’équivalent approuvé par le
Donneur d’ordre.

30. RACCORDEMENT AVEC LES CONDUITES EXISTANTES

Les raccordements avec les conduites d’eau potable existantes devront étre faits avec soin, selon
les indications et a la satisfaction du Donneur d’ordre.

L'Adjudicataire n'aura jamais le droit de fermer des conduites en service. La demande devra en
étre faite au Donneur d’ordre qui verra a faire exécuter ce travail par les employés du Donneur
d’ordre. Cette demande devra é&tre faite 48 heures au préalable du lundi au jeudi.
Exceptionnellement, les raccordements pourront se faire les vendredis, samedis et dimanches
avec I’acceptation du Donneur d’ordre.

Le Donneur d’ordre pourra exiger qu'on fasse les raccordements de nuit s'il prévoit des
inconvénients majeurs pour les usagers du service de I'aqueduc existant.
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31. MANCHONS DE RACCORDEMENT EN POLYCHLORURE DE VINYLE « PVC »
AVEC PRISE DE BRANCHEMENT

Pour les tuyaux en polychlorure de vinyle « PVC » conformes aux exigences de la norme NQ
3624-250, les manchons de raccordement doivent €tre en polychlorure de vinyle « PVC ». Ils
doivent étre munis d’une ou de deux ouvertures filetées qui sont situées a 180° I’'une de 1’autre et
qui peuvent recevoir un robinet de prise avec filets de type conique qui doivent étre conformes
aux exigences de la norme ANSI/AWWA C800. Ces manchons doivent respecter les exigences
de la norme NQ 3624-250.

L'Adjudicataire construira les raccordements aux endroits spécifiés par les dessins ou par des
listes de piquetage fournies par l'e Donneur d’ordre. Ces raccordements devront étre enfouis a
une profondeur de 2,0 m jusqu’a la ligne de rue et étre protégés dans un lit de 150 mm de pierre
concasseée.

La conduite de raccordement ne doit comporter aucun joint entre le robinet de prise et le robinet
de branchement (dessin normatif 28) et étre protégé dans un lit de 150 mm de pierre concassée.

31.1 COUVERTURE DE PROTECTION CONTRE LE GEL

Le raccordement d’eau potable doit avoir, en tout point, une couverture de protection contre le
gel tel que spécifié a larticle 31 du présent Cahier des charges techniques (incluant le col-de-
cygne) (dessin normatif 28).

31.2 POSITION RELATIVE DES RACCORDEMENTS

Le raccordement d’eau potable ne peut étre installé dans la méme tranchée que le ou les
branchements d’égout que s’il est situé au moins a 300 mm plus haut que ce ou ces
branchements d’égout.

31.3 ROBINETS DE PRISE

Les robinets de prise doivent &tre munis d’enroulements en téflon avant d’étre vissés dans la
sellette de branchement ou dans la conduite principale (voir tableau a I’article 11 du présent
Cahier des charges techniques) de fagon a assurer une étanchéité du branchement.

IlIs doivent étre laissés en position ouverte. Les robinets de prise doivent étre dans 1’axe
horizontal de la conduite principale (dessin normatif 28).
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31.4 COL-DE-CYGNE

A proximité du robinet de prise, I’ Adjudicataire doit installer un tuyau de raccordement en forme
de col-de-cygne (dessin normatif 28).

31.5 ROBINETS DE BRANCHEMENT

Les robinets de branchement doivent étre installés en position horizontale et a I’emplacement
indiqué dans les dessins. Ils doivent étre laissés en position fermée. La sortie aval du robinet de
branchement doit étre protégée contre ’entrée de tous débris par un bouchon jusqu’a ce que le
raccordement aux usagers particuliers (résidentiels ou autres) soit fait.

31.6 BOUCHES A CLE DE BRANCHEMENT

Les bouches a clé de branchement placées au-dessus de chaque robinet de branchement doivent
étre installées dans une position verticale sur un support en bois traité ou sur une dalle en béton
de 300 mm x 300 mm x 25 mm (dessin normatif 28). L’Adjudicataire doit s’assurer qu’il n’y a,
entre le robinet de branchement et la bouche a clé de branchement, aucun corps étranger pouvant
empécher le fonctionnement futur du robinet de branchement. La bouche a clé de branchement
doit étre ajustable et doit étre placée de facon a ce que son couvercle soit situé au-dessus du
niveau du sol fini.

32. BOUCHES A CLE

Aux endroits indiqués sur les plans, 1'Adjudicataire installera des bouches a clé télescopiques en
fonte (dessin normatif 29).

33. BORNES D’INCENDIE

Partout ou les plans le demandent, 'Adjudicataire devra poser des bornes d’incendie et les
raccorder a la conduite principale. Tous les joints entre la conduite principale et la borne
d’incendie doivent étre retenus. De plus 1’Adjudicataire devra installer une butée a 1’arri¢re du té
ainsi que de la borne d’incendie. L’Adjudicataire devra installer les bornes d’incendies suivant
la verticale et les fixer bien solidement a la conduite. Les sorties latérales des bornes d’incendie
devront étre paralleles a la chaussée et la sortie frontale orientée vers la chaussée (dessin
normatif 12).
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L'Adjudicataire entourera la base d’une borne d’incendie d'une quantité¢ suffisante (minimum :
un metre cube) de pierre nette de 20 mm enrobée d’une membrane géotextile de type III tel que
décrit a Particle 7.1.1 du Cahier des charges techniques pour les chaussées, pour assurer une
vidange compleéte.

Le joint doit étre muni d’une bride de rupture et doit étre situé 50 mm a 150 mm au-dessus du
niveau du terrain fini.

Si requis, 1’Adjudicataire doit fournir et installer un assemblage tuyau et tige de rallonge
complet, de longueur requise et incluant accouplement de tige de rallonge, joint d’étanchéité,
anneaux de retenue, boulons, écrous, etc. Ces éléments doivent étre inclus au prix unitaire des
poteaux d’incendie du bordereau de prix.

34. BOUCHONS ET ANCRAGE DES ACCESSOIRES

Pour chaque arrét de travail de plus d'une heure, on bloquera le bout du tuyau d'un bouchon. A
tous les changements de direction verticale ou horizontale et lors de mise en place de picces
spéciales (coudes, tés, bouchons, bornes d’incendies et autres accessoires des conduites d'eau
potable), I'Adjudicataire doit installer des systémes de retenue.

35. PROTECTION CATHODIQUE A ANODES SACRIFICIELLES
35.1 CHOIX DE L’ANODE

Les anodes devront étre des anodes de magnésium a haut potentiel et dimensionnées selon le
tableau suivant :
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ANODES DE ANODES DE
, . MAGNESIUM A HAUT | MAGNESIUM A HAUT
EQUIPEMENT A POTENTIAL POTENTIAL LOCALISATION DE L’ANODE
PROTEGER
17 lbs 32 lbs
Bouche a clé de X 1m a gauche du tuyau d’eau potable et
branchement 1m dans I'emprise de rue (faisant face a
la maison)
Vanne de rue X 1m au sud ou a I'ouest du raccordement
Poteau d'incendie X 1m au sud ou a 'ouest du raccordement
1 paire de collets de X 1m au sud ou a I'ouest du raccordement
retenue
2 ou 3 paires de collets de X 1m au sud ou a 'ouest du raccordement
retenue

35.2 INSTALLATION DE L’ANODE

L’anode doit étre placée horizontalement & 1 métre du raccordement (voir dessin normatif 14) a
la profondeur la plus basse de la conduite, dans le cas d’une borne d’incendie elle posséder un fil
(RWU90 AWG 8/7 brins) montant jusqu'a la surface et étant attach¢ a la base d’une borne
d’incendie par un connecteur en acier inoxydable. On doit effectuer de multiples petites
perforations d’environ 2 a 3 mm de diamétre dans le carton d’emballage de 1’anode, sans
toutefois provoquer une perte du matériel d’emballage contenu dans celle-ci. L’anode devra
aussi étre remblayée avec le méme matériau de remblai que la piece qu’elle protege. Finalement,
I’emballage de carton doit étre bien mouillé avec de I’eau de fagon a ce que la bentonite a
I’intérieur soit complétement humidifiée.

35.3 RACCORDEMENT DE L’ANODE

Le raccordement de continuité doit étre assuré par des cables de type RWU90 AWG 8/7 brins.

Lorsque possible, les cables des anodes doivent étre raccordés aux accessoires (vanne, bouche a
clé, coude et systeme de retenue) par un connecteur en acier inoxydable. La piece a protéger doit
étre meulée jusqu'a ce que la partie métallique soit mise & nu sur une superficie d'environ 5 cm
sur 5 cm. Sinon, les cables sont soudés par soudure aluminothermique a la conduite, vanne,
bouche a clé ou au coude. Dans le cas des composantes du systéme de retenue, elles sont
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raccordées par un collet de mise a la terre (voir dessin normatif 14). Dans les deux cas, le
raccordement de la structure doit bien étre recouvert par un mastic de goudron ou une peinture
goudronneuse afin d’assurer qu’aucune partie métallique n’est exposée au sol et I’humidité.

Le chemin des cables de continuité et d’anodes doit étre dirigé de facon a minimiser toute
tension mécanique pouvant étre produite sur ceux-ci lors du remblai. En général, les cables
peuvent étre placés adjacent a la tuyauterie et dans le fonds de I’excavation a 1’abri des
déplacements de sol.

Le cable de continuité doit étre tourné serré autour du tuyau et attaché avant d’étre soudé (voir
dessin normatif 14). De plus, entre la soudure et la boucle qui fait le tour du tuyau, deux boucles
d’expansion doivent étre formées en forme de "S" afin de minimiser le risque que le cable
transmette une tension a la soudure, lors du remblayage.

36. ESSAIS ET MISE EN OPERATION
36.1 GENERALITES

En aucun temps 1’ Adjudicataire ne pourra manipuler les vannes et borne d’incendie existants.

Tout raccordement temporaire entre le réseau existant et le réseau proposé, doit étre muni d’un
double clapet anti-retour (2 clapets simple en série ne sont pas acceptes).

L’ Adjudicataire doit s’assurer que, pour toutes les interventions en lien direct avec I’eau potable
ou pouvant en affecter la qualité, seules des personnes compétentes doivent étre chargées des
opérations a faire sur un réseau d’alimentation temporaire en eau potable ou sur un réseau de
distribution permanent (existant) en eau potable, conformément aux exigences stipulées dans le
chapitre V du Reglement sur la qualité de |’eau potable du MELCC. Les opérations concernées,
notamment et sans s’y limiter, sont les suivantes : la désinfection, le débranchement de service,
la réalisation de I’intersection avec une conduite d’eau potable, la réparation de bris sur une
conduite d’eau potable, le remplacement et la manipulation des vannes, 1’isolement du réseau de
distribution d’eau potable, les travaux reliés a D’approvisionnement d’eau potable avec de
nouveaux branchements.

Le raccordement d’une nouvelle conduite au réseau existant ne peut étre fait qu’apres la
réussite de tous les essais exigés aux articles 36.2 et 36.3 décrits ci-dessous et seulement
apres réception de I’acceptation du Donneur d’ordre. L’ Adjudicataire devra faire parvenir
sa demande avec un minimum de 48 HEURES D’AVIS (JOURS OUVRABLENS).
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L'Adjudicataire doit, en présence du Donneur d’ordre, nettoyer toutes les conduites d'eau potable
nouvellement installées, a l'aide de torpilles non abrasives de grandeur appropriée selon le
diametre nominal des conduites jusqu'a un maximum de 600 mm. Pour les conduites de plus de
600 mm, un nettoyage manuel doit étre effectué.

Toutes les pieces de tuyauterie (sections de tuyau, coudes, manchons, etc.) en contact avec 1’eau
potable qui serviront au raccordement de la nouvelle conduite d’eau potable au réseau existant,
doivent étre nettoyées, puis désinfectées a 1’aide d’une solution de chlore ayant une
concentration de 300 mg/l (300 PPM) avant d’étre installées. La longueur de la section de
raccordement ne doit pas excéder 6,0 m.

36.2 ESSAIS D’ETANCHEITE

Apres le remplissage de la tranchée et immédiatement apres les travaux de nettoyage, la conduite
et tous la branchements (poteaux d’incendie, branchements des usagers [résidentiels ou autres])
dans I’emprise publique doivent étre soumis, section par section (d’une vanne a une autre vanne)
a un essai d’étanchéité. Cet essai doit étre fait pour les conduites en fonte, en PVC—U et en
béton a cylindre d’acier selon la procédure suivante.

e S'assurer d'abord que tout l'air a ét¢ évacué en utilisant, s'il y a lieu, les purges et les
appareils appropriés;

e Appliquer ensuite une pression hydrostatique minimale de 850 kPa, mais qui ne soit
jamais inférieure a la pression précisée dans les clauses techniques particuliéres, mesurée
simultanément par deux manometres différents au point le plus bas ou au point accepté
par I’ingénieur surveillant.

NOTE — 1l est recommandé & 1’ingénieur concepteur et a 1’ingénieur surveillant de tenir compte des
dénivelées et des segmentations a faire pour effectuer les essais d’étanchéité afin de choisir les points de
mesure de la pression hydrostatique.

Les manometres doivent étre de type a amortissement visqueux et doivent avoir une
échelle permettant de mesurer environ le double de la pression d’essai exigée. De plus,
les manomeétres doivent avoir une précision de lecture de = 50 kPa (échelle graduée par
intervalles d’au plus 100 kPa).
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e Prévoir une période de stabilisation de la pression pour compenser 1’absorption d’eau
dans le cas des conduites en béton a cylindre d’acier ou 1’expansion de la conduite sous
I’effet de la pression, phénoméne observé pour les conduites en PVC-U.

e Maintenir la pression d’essai constante de 850 kPa pendant 60 min consécutives.

e Mesurer, pendant cette période de 60 min, la quantité d’eau nécessaire pour maintenir
cette pression d’essai a 1’aide d’un cylindre gradué.

La firme spécialisée doit fournir a I’ingénieur surveillant un certificat d’étalonnage ayant une
date inférieure a un an de tout appareil de mesure utilisé, notamment les manometres.

Pour les conduites en PE-HD, 1’essai doit étre effectué selon les exigences du document ASTM
F2164.

e La conduite doit étre remplie et de I’eau doit &tre ajoutée si nécessaire pour maintenir une
pression constante de 850 kPa pendant 4 heures.

e La pression doit ensuite étre réduite a 781 kPa (réduction de 69 kPa) et des lectures de la
pression doivent étre notées pendant 1 heure. IL est interdit d’ajouter de I’eau ou
d’augmenter la pression pendant cette période.

e Le résultat de ’essai est conforme si aucune fuite n’est détectée et si la pression n’a pas
diminué a moins de 742 kPa (réduction de 5 % par rapport a 781 kPa).

Pour les conduites en PRV, ’essai doit étre effectué selon les exigences du document NF EN

805 avec une pression d’essai de 850 kPa.

Pour les conduites en fonte, la quantité d’eau a ajouter doit étre inférieure a la valeur de fuite
acceptable calculée selon les exigences de la formule suivante :

L= SDVP

794797
Ou
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L : valeur de fuite acceptable en litres par heure;
S : longueur de conduite mise a 1’essai, en metres;
D : valeur du diamétre nominal de la conduite, en millimétres;

P : pression dans la conduite durant 1’essai, en kilopascals [850 kPa, voir BNQ 1809-300
article 11.2.3.1 b)].

Pour les conduites en PVC-U, la quantité¢ d’eau a ajouter doit étre inférieure a la valeur de
fuite acceptable calculée selon les exigences de la formule suivante :

L= ND\P
130400
Ou

L : valeur de fuite acceptable en litres par heure;

N : nombre de joints dans la conduite, y compris les joints des accessoires et les joints aux
extrémités de la conduite

(exemple de calcul: pour une conduite d’une longueur de 100m qui ne contient aucun accessoire
et dont la distance moyenne entre les joints est de 4,0 m, le nombre de joints est de 26, soit 1 de
plus que le résultat de la division de la longueur de la conduite par la distance moyenne entre les

joints, exprimé a 1’aide d’un nombre arrondi au nombre entier le plus prés;
pour une vanne ou un coude, on compte 2 joints, et pour un té¢, on compte 3 joints);

D : valeur du diamétre nominal de la conduite, en millimétres;

P : pression dans la conduite durant 1’essai, en kilopascals [850 kPa, voir BNQ 1809-300
article 11.2.3.1 b)].

Pour les conduites en béton a cylindre d’acier, la quantité d’eau a ajouter doit étre inférieure a la
valeur de fuite acceptable calculée selon les exigences de la formule suivante :

L= D
[-24
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Ou
L : valeur de fuite acceptable en litres par heure;
D : valeur du diamétre nominal de la conduite, en millimétres;
[ : longueur de la conduite, en kilométres.

Lorsque la fuite est, dans une section donnée, non conforme aux exigences mentionnées
précédemment, I’entrepreneur doit détecter et corriger cette fuite a ses frais. Il doit refaire 1’essai
a ses frais jusqu’a ce que les résultats soient conformes. La correction apportée a 1’ouvrage doit
étre acceptée par écrit par I’ingénieur surveillant.

Les pieces défectueuses doivent étre remplacées par des pieces neuves.
Pour faire toute réparation, les sellettes de branchement sont interdites.

Toute fuite détectable doit étre corrigée (réparée) par ’entrepreneur, une si sa valeur est
inférieure aux valeurs de fuite acceptables.

Pour la réception provisoire des travaux (voir formulaire 1809-900/H dans le document NQ
1809-900-1V), ces essais d’étanchéité doivent étre faits sous la responsabilité de I’entrepreneur,

qui doit les coordonner et qui doit alors fournir la collaboration nécessaire a la réalisation de tous
les essais.

Tous les résultats des essais, incluant les résultats non conformes, doivent étre consignés dans un

rapport produit et signés par 1’ingénieur ou 1I’ingénieure de la firme spécialisée. Ce rapport doit
étre soumis par D’entrepreneur a I’ingénieur surveillant pour étre visé et il est exigé pour la
réception provisoire des travaux.

Si les résultats des essais sont non conformes, les exigences stipulées dans I’article 4.12 intitulé
« Travaux défectueux » du document NQ 1809-900-I1 s’appliquent.
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36.3 DESINFECTION

36.3.1 GENERALITES
Une fois les résultats des essais d’étanchéité acceptés et avant la mise en service, I’ Adjudicataire
doit désinfecter les conduites d’eau potable et, s’il y a lieu, leurs branchements jusqu’a la ligne
de propriété, ainsi que tous les accessoires du réseau incluant les poteaux d’incendies et/ou autres

accessoires existants qui n’ont pas ¢été remplacés. Tel qu’indiqué au tableau suivant et aux
articles 36.3.2 2 36.3.6.
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Procédure de désinfection du réseau de distribution d’eau potable

Applicable pour la mise en service d’une nouvelle conduite, la réparation d’une conduite dépressurisée

Remplissage (36.3.3)
Remplir la conduite d’une solution d’eau chlorée
d’au moins 50 mg/L de fagon a obtenir 25 mg/L
minimum dans la conduite.

Y

»
\

»
|

Période d’incubation de 24 heures

NON Apreés l'incubation, il doit
rester au minimum 10 mg/L

de chlore libre.

Aprés une
période d’incubation de 24 hrs
et la réception des résultats par
l'ingénierie de la premiére série
d’échantillons.

NON - CONFORME

CONFORME

L’Entrepreneur conjointement avec un représentant de la Ville de
Pointe-Claire préléve une deuxiéme série d’échantillons. Analyses
coliformes totaux, Escherichia coli par la technique présence/absence
et I'analyse de bactérie entérocoque par membrane filtrante faite
par un laboratoire accrédité.

Le réseau est mis en purge.

Aprés un
délai de 48 hrs et la réception
des résultats par I'ingénierie de
la deuxieme série
d’échantillons.

NON - CONFORME CONFORME

Les Travaux publics effectuent un ringage curatif de la conduite et

Ringage final (36.3.5)
Ringage des conduites et autres accessoires jusqu’a
I'obtention de 1 mg/L CI2 ou selon la concentration
du réseau.

) J

L’Entrepreneur préléeve une premiere série
d’échantillons. Analyse Coliformes totaux et
Escherichia coli par la technique présence/absence
faite par un laboratoire accrédité.

L’Entrepreneur coordonne les fermetures du réseau
existant si nécessaire, et raccorde le nouveau secteur
au réseau existant en respectant les délais et
prescriptions établies. Le réseau d’alimentation
temporaire reste en fonction.

<

prélévent un échantillon. Analyse Coliformes totaux et Escherichia coli
par la technique présence/absence faite par un laboratoire accrédi%

Aprés un
délai de 24 hrs pour la réception
des résultats.

NON - CONFORME CONFORME

Rl

Les Travaux publics ouvrent toutes les vannes.

v

L'Ingénierie informe I'Entrepreneur qu’il peut procéder a la
réouverture compléte de tous les robinets de branchement et les
vannes d’isolement intérieur afin d’alimenter les résidents avec le

nouveau réseau. Le réseau d’alimentation temporaire peut étre
enlevé.
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36.3.2 PREMIER RINCAGE

Une premiére étape de la désinfection consiste a changer le volume total d’eau contenu dans la
conduite. Ce premier ringage doit étre fait a la pression du réseau environnant toute en
maintenant dans ce réseau une pression résiduelle minimale de 275kPa et en utilisant un systéme
de raccordement temporaire a la satisfaction du Donneur d’ordre. Afin d’assurer un ringage
adéquat, la purge en fin de réseau devra avoir un minimum de 50 mm.

36.3.3 REMPLISSAGE

Par la suite, 1’Adjudicataire doit remplir la conduite d’une solution d’eau chlorée dont la
concentration est d’au moins a 50 mg/l (50 ppm) de chlore libre. Les quantités nécessaires pour
obtenir cette concentration sont indiquées dans le tableau suivant :

Quantit¢ minimale de chlore nécessaire par 100m de conduite pour obtenir une solution ayant une
concentration de 50 mg/1
Diameétre nominal de la conduite Solution de chlore 1 %
mm litre
50 1,0
75 2,2
100 3,9
150 8,9
200 16
250 25
300 36
350%* 50
400 65
450* 82
500* 101
600* 146
750% 228
900* 328
1050%* 446
1200* 583
* Ces valeurs ont été obtenues a partir de valeurs du tableau 4 de la norme ANSI/AWWA C651 (voir
annexe R).
NOTES :
1) Le poids de chlore & 100 % exprimé en grammes, est obtenu en multipliant par un facteur 10 le volume,
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en litres, de la solution de chlore a 1%.

2) Puisqu’il faut purger les bornes d’incendie afin d’assurer que la solution chlorée a pénétré tout le réseau,
la quantité de chlore injectée doit étre supérieure a celle qui est calculée a I’aide du tableau

36.3.4 DESINFECTION

L’ Adjudicataire doit s’assurer que la solution d’eau chlorée d’une concentration de 50 mg/l (50
ppm) pénetre chaque conduite et dans chaque accessoire du réseau. Pour ce faire, les vannes et
les bornes d’incendie doivent étre ouvertes quelques minutes. Au début de la période
d’incubation du chlore qui est d’une durée de 24 heures, I’ Adjudicataire doit vérifier a ’aide
d’un analyseur de chlore que la concentration en chlore libre est d’une valeur minimale de 25
mg/1 (25 ppm) dans toutes les conduites et dans tous les accessoires du réseau.

Si la température de 1’eau chlorée est inférieure a 5°C, la période de chloration doit étre d’une
durée minimale de 48 heures.

A la fin de cette période d’incubation du chlore de 24 heures, I’ Adjudicataire doit vérifier la
concentration en chlore libre a 1’aide d’un analyseur de chlore. Cette concentration doit avoir
une valeur minimale de 10mg/l (10ppm); si cette valeur n’est pas atteinte, 1’essai de désinfection
du réseau doit étre repris aux frais de I’ Adjudicataire.

Lorsqu’une conduite d’eau potable a été souillée (eau sale, sable, sol, débris ou toute autre
maticre) durant les travaux de pose, un deuxieme prélévement d’échantillons doit étre fait 16
heures apres le premier prélevement. Si les analyses ne respectent pas les exigences du présent
article, la désinfection doit étre reprise aux frais de 1’ Adjudicataire.

36.3.5 RINCAGE FINAL

Lorsque ’essai de désinfection est jugé conforme, 1’Adjudicataire doit faire le ringage final de
chaque conduite d’eau potable et de chaque accessoire du réseau, comme cela est décrit plus
haut, jusqu’a ce que la concentration de chlore y soit inférieure a 1 mg/1 (1 ppm), mesurée avec
un analyseur de chlore.

Lorsque le rincage final est terminé et conforme aux exigences du paragraphe précédent, une
premicre série d’échantillons d’eau d’un volume suffisant doit étre prélevée tous les 150 m de
conduite désinfectée pour Etre analysée.
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On doit ensuite attendre pendant un délai minimal de 24 heures, période durant laquelle I’eau
doit demeurer stagnante. Apres cette période de 24 heures, une deuxieme série d’échantillons
d’eau d’un volume suffisant doit étre prélevée tous les 150 m de conduite désinfectée pour Etre
analysée.

36.3.6 RESULTATS NON-CONFORMES ET PENALITES

Dans le cas d’une non-conformité suite a la premiere tentative de désinfection, 1’Adjudicataire
devra assumer les cofts relatifs a [’utilisation de 1’eau pour toute nouvelle tentative. Le taux en
vigueur au Donneur d’ordre de Pointe-Claire sera utilisé pour le calcul de la pénalité.

36.3.7 ACCEPTATION

En utilisant la technique présence/absence, la désinfection de la conduite d’eau potable est
acceptée, lorsque 1’analyse faite par le laboratoire accrédité des échantillons prélevés ne révele la
présence d’aucune bactérie coliforme totale et d’aucune bactérie Escherichia coli dans 100 ml
d’eau. De plus, les échantillons doivent étre exempts de bactérie entérocoque dans 100 ml d’eau,
cette analyse sera effectuée par membrane filtrante.

Tous les résultats des essais incluant les essais non conformes doivent étre consignés dans un
rapport produit et signé par le chimiste du laboratoire accrédité. Ce rapport doit étre transmis au
Donneur d’ordre aux fins de son acceptation et est exigé pour 1’acceptation provisoire des
travaux. Ces essais et rapports sont aux frais du Donneur d’ordre.

Si les essais révelent que I’eau provenant des conduites est non conforme, la désinfection doit
étre reprise par I’ Adjudicataire a ses frais, et les analyses du laboratoire doivent étre reprises par
le Donneur d’ordre aux frais de 1’ Adjudicataire.

37 TEST DE CONDUCTIVITE ELECTRIQUE

A la fin des travaux, ’Adjudicataire doit attester au Donneur d’ordre que la conductivité
¢lectrique est assurée tout le long de la conduite d’eau potable ainsi installée. Dans le cas d’une
conduite de PVC, I’ Adjudicataire doit assurer la conductivité électrique sur le fil de détection.
Pour ce faire, I’ Adjudicataire doit s’adjoindre une firme spécialisée dans ce domaine et fournir
les résultats des tests au Donneur d’ordre.
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Dans tous les cas, lorsque la conductivité n’est pas assurée, 1’Adjudicataire doit réparer, a ses
frais, les défectuosités et reprendre les essais jusqu’a ce que le tout soit conforme aux résultats
désires.

C. REMPLISSAGE

38 REMPLISSAGE ET COMPACTAGE

Les exigences du Cahier des charges techniques pour les conduites d’égouts s'appliquent
¢galement aux conduites d'eau potable.

39 ENTRETIEN DE LA TRANCHEE REMBLAYEE

La surface du remplissage devra étre amenée et maintenue au niveau de la rue existante ou du
terrain avoisinant s'il n'y a pas de rue.

L'Adjudicataire devra maintenir en bon état (tant pour les piétons que pour la circulation
automobile) la surface de la tranchée remplie, jusqu'a l'acceptation provisoire des travaux. Il
restera responsable des accidents ou dommages causés par tout affaissement ou par le mauvais
entretien des lieux.

40 TRANCHEE DANS UNE CHAUSSEE EXISTANTE
Si la chaussée a un revétement d'asphalte (sur fondation en pierre), de gravier, de béton, de pavés

de béton, etc., I'Adjudicataire remplira sa tranchée de la fagon indiquée au Cahier des charges
techniques pour les conduites d’égouts.
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IV. CONSTRUCTION DES CHAMBRES DE VANNE

41 QUANTITE ET EMPLACEMENT DES CHAMBRES DE VANNE

L’Adjudicataire construira les chambres de vanne suivant le croquis fourni ou le modé¢le
indiqué dans les documents de soumission. Il les construira a 1’endroit, a 1’alignement et
a 1’¢lévation désignés par le Donneur d’ordre ou montrés sur les plans. Le Donneur
d’ordre aura toute discrétion pour en augmenter ou diminuer le nombre ainsi que pour en
changer I’emplacement.

42 EXCAVATION ET INSTALLATION - CHAMBRES DE VANNE

L'Adjudicataire devra faire l'excavation nécessaire a la construction des chambres de
vanne, de compteurs ou d'évents suivant les plans fournis par le Donneur d’ordre ainsi
que la construction d'assises.

L'installation, les raccordements (passage de conduites), les ajustements finaux, etc.
relatifs aux chambres de vannes préfabriquées en béton doivent s'effectuer de la méme
facon que les regards d'égouts en béton, tel que spécifi¢ au Cahier des charges techniques
pour les conduites d’égouts.

43  ASSISE DE LA CHAMBRE DE VANNE

Lorsque le Donneur d’ordre jugera que le sol n’est pas suffisamment solide a
I’emplacement de la chambre de vanne, 1’ Adjudicataire devra le consolider par un lit de
pierre concassée bien compactée.

L’épaisseur de 1’assise doit correspondre a 1’approfondissement exigé au Cahier des
charges techniques pour les conduites d’égouts.

44 REMPLISSAGE

Lorsque les conduites d’eau potable et la pose de la chambre de vanne auront été
acceptées par le Donneur d’ordre, 1’ Adjudicataire pourra remplir la tranchée.

Les exigences du Cahier des charges techniques pour les conduites d’égouts s’appliquent
au remplissage autour des chambres de vanne.
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45 PROPRETE DES CHAMBRES DE VANNE

Pendant la construction et jusqu’a 1’acceptation provisoire des travaux de pose des
chambres de vanne, I’Adjudicataire devra garder ces dernires et les conduites d’eau
potable propres et libres de toute obstruction.

46 CHAMBRE DE VANNE DANS UNE CHAUSSEE

Les exigences du Cahier des charges techniques pour les conduites d’égouts s’appliquent
¢galement aux conduites d’eau potable.

47 PARTICULARITES

Les chambres de vanne préfabriquées en béton armé doivent respecter les exigences de la
norme NQ 2622-420 et doivent étre de type B. Elles doivent étre munies, entre leurs
¢léments, de joints d’étanchéité constitués d’un caoutchouc conforme aux exigences soit
de P’annexe A de la norme NQ 2622-420, soit de la norme ASTM C 443M (dessin
normatif 16).

Les exigences du Cahier des charges techniques pour les conduites d’égouts s’appliquent
¢galement aux conduites d’eau potable.

Les joints d’étanchéité utilisés pour les joints de raccordement de conduites a des
chambres de vanne doivent étre constitués d’un caoutchouc conforme aux exigences soit
de I’annexe B de la norme NQ 2622-420, soit de la norme ASTM C 923M.
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V. RESEAU D’ALIMENTATION TEMPORAIRE EN EAU POTABLE

48 GENERALITES

Les mémes spécifications des articles du présent Cahier des charges techniques s’appliquent
aussi au réseau d’alimentation temporaire en eau potable.

L’alimentation en eau potable et pour protection incendie doit étre maintenue en tout temps avec,
si nécessaire, la fourniture et 1’installation de tuyaux temporaires pour le raccordement aux
propriétés privées, aux rues latérales et aux bornes d’incendie, pour une installation compléte et a
la satisfaction du Donneur d’ordre.

Ces installations temporaires d’alimentation en eau potable doivent fournir un débit suffisant
pour les besoins domestiques des usagers résidentiels, ainsi que pour les besoins domestiques et
la protection incendie des habitations multifamiliales et des édifices commerciaux, industriels,
institutionnels et autres. Pour ladite protection incendie, I’Adjudicataire installera des bornes
d’incendie temporaires tel que décrit a I’article 10 du présent Cahier des charges techniques, sauf
pour I’enfouissement et la bride de rupture a la colonne.

49 PROGRAMME DE TRAVAIL

La mise en place du réseau d’alimentation temporaire en eau potable se fera conformément aux
points suivants :

e Présentation et acceptation par le Donneur d’ordre du programme de travail soumis. Un
plan d’installation doit indiquer les étapes de travail, les points de raccordement au réseau
existant ainsi que tous les accessoires a utiliser sur le réseau d’alimentation temporaire en
eau potable. Le plan d’installation doit indiquer, pour chacun des branchements, le
moyen de raccordement au réseau d’alimentation temporaire en eau potable.

e Distribution d’un avis bilingue, préalablement soumis et accepté par le Donneur d’ordre,
a chacun des batiments affectés par les travaux. Cet avis doit stipuler que le réseau
temporaire doit servir a un usage domestique seulement, ou domestique et incendie selon
le cas, et qu’en cas de probléme, la firme responsable peut étre rejointe, 24 heures sur 24,
en composant le numéro de téléphone indiqué.
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e Le programme de travail fourni par I’ Adjudicataire doit inclure les plans signés et scellés
par un Ingénieur. Lorsqu’il y a une modification a apporter aux plans du réseau
d’aqueduc temporaire, les plans doivent étre signés et scellés par un Ingénieur et
resoumis au Donneur d’ordre.

50 MISE EN PLACE DU RESEAU
50.1 GENERALITES

Le réseau d’alimentation temporaire eau potable doit pouvoir étre isolé du réseau existant au
moyen de vannes et de dispositifs antirefoulement a doubles clapets a chacun des points de
raccordement. De plus un systéme de purge devra étre installé de chaque c6té de ces doubles
clapets.

Une section de conduite principale du réseau d’alimentation temporaire, dont le diameétre est
inférieur a 150 mm, ne pourra pas avoir une longueur excédant 300 m. Pour les conduites
principales et pour les conduites de branchement, en période de gel, une isolation thermique doit
étre incluse dans le prix unitaire de soumission. L’Adjudicataire doit faire le raccordement du
réseau d’alimentation temporaire au réseau existant au moins a deux points différents aux
poteaux d’incendie spécifiés par le Donneur d’ordre. Avant de boucler le réseau, 1’ Adjudicataire
devra avoir complété le ringage et la désinfection. La vanne d’isolement de la borne d’incendie
source doit obligatoirement étre en position fermée lors de la pose du rehausseur. Si la borne
d’incendie source n’est pas équipée d’une vanne d’isolement, 1’Adjudicataire devra en installer
une selon I’article au bordereau. Une vérification de 1’étanchéité doit s’effectuer comme suit :

e Evacuer I’air du réseau d’alimentation temporaire;

e Appliquer la pression maximale de service du réseau du Donneur d’ordre, a 1’aide d’un
réducteur de pression si cela est nécessaire. Si la pression du réseau existant est
supérieure a 480 kPa, un réducteur de pression peut étre exigé;

e Inspecter tous les joints et les branchements afin de détecter toute fuite anormale sous
pression, autre que le suintement ou le dégouttement;

e Réparer, s’il y a lieu, toute fuite anormale sous pression qui a été décelée.

e Lorsque le réseau est en opération et qu’un bris survient, I’Adjudicataire doit prendre
toutes les mesures pour en faire la réparation aussitot qu’il en est avisé. De plus, il devra
faire parvenir un avis d’ébullition préventif selon le formulaire fourni par le Donneur
d’ordre, a tous les utilisateurs du réseau temporaire.
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L’Adjudicataire doit installer des vannes sur le réseau d’aqueduc temporaire afin que des
sections de ce dernier soient isolables. La distance maximale entre chaque vanne sera de 300
metres. Chaque section de 1’aqueduc temporaire devra pouvoir étre échantillonnée. De plus,
I’adjudicataire doit installer un systéme de purge sur le réseau d’alimentation temporaire a un
intervalle maximal de 150 m. Chaque purge doit étre opérationnelle en tout temps. Pour chaque
systéme de purge, il doit installer un double clapet anti retour (2 clapets simples en série ne sont
pas acceptés) entre la conduite de purge et le réseau d’alimentation temporaire, afin d’éviter
toute succion dans le réseau d’alimentation temporaire. Pour une conduite principale de plus de
75 mm les purges devront avoir un diametre minimum de 25 mm et dans le cas d’une conduite
principale de 75 mm et moins, les purges devront avoir un diamétre minimum de 19 mm. Dans
tous les cas, une sortie de 25 mm devra étre disponible a la fin de chaque section de 1’aqueduc
temporaire. Une seule purge est permise par sortie sur I’aqueduc temporaire. L’écoulement du
systeme de purge ne doit nuire, en aucun temps, aux usagers particuliers (résidentiels ou autres).
Lorsque la conduite de purge est installée dans un regard ou puisard, elle doit y pénétrer de 300
mm maximum et y étre fixée.

50.2 USAGE DOMESTIQUE

La conduite principale (diameétre minimal de 50 mm) doit étre soit en caoutchouc soit en
thermoplastique rigide. Les conduites de raccordement (minimal 12,5 mm de diameétre) doivent
étre de qualité alimentaire et approuvées FDA (Food and Drug Administration). Ces conduites
devront étre installées en bordure de la rue, derriere le trottoir autant que possible, et de chaque
coOté de la rue. La longueur des conduites de raccordement devra étre minimale afin d’éviter de
I’eau stagnante dans les tuyaux. L’installation des bornes d’incendie temporaires est requise et
doit étre conforme aux installations existantes.

50.3 USAGE DOMESTIQUE ET PROTECTION INCENDIE

La conduite principale (150 mm de diameétre minimal) et les conduites de raccordement (mémes
diametres que les raccordements existants) doivent étre de qualité alimentaire et approuvées par
le FDA (Food and Drug Administration). Ces conduites devront étre installées en bordure de la
rue, derriére le trottoir autant que possible, et de chaque c6té de la rue. La longueur des
conduites de raccordement devra étre minimale afin d’éviter de 1’eau stagnante dans les tuyaux.
L’installation des bornes d’incendie temporaires est requise et doit étre conforme aux
installations existantes.
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50.4 MISE EN PLACE POUR LES DEUX USAGES

L’Adjudicataire doit, de plus, installer & chaque borne d’incendie utilis¢ pour raccorder le réseau
temporaire, un rehausseur (t¢ a bride 150 x 150 x 150 mm, une vanne de 150 mm, une vanne
clapet anti retour, et un réduit de 150 x 65 mm, si requis).

Le boyau de distribution aux riverains résidentiels sera de 12,5 mm en thermoplastique flexible
avec une vanne d’arrét au raccordement de la conduite principale temporaire.

Pour séparer l'usage domestique et la protection incendie lorsqu’il s’agit d’habitations
multifamiliales ou d’édifices commerciaux, industriels ou institutionnels, chaque conduite
domestique et chaque conduite de protection incendie devra avoir sa propre conduite de
raccordement avec le diameétre requis.

Tous les raccords et accessoires doivent €tre en bronze, en acier inoxydable ou en matériau
thermoplastique rigide; conformes aux exigences soit de la norme NQ3624-027, soit de la norme
NQ 3624-250, soit de la norme ANSI/NSF14, et conformes aux exigences d’innocuité avec 1’eau
potable spécifiées dans la norme NQ 3660-950.

L’ Adjudicataire devra installer la borne d’incendie comme spécifié aux articles du présent Cahier
des charges techniques qui s’appliquent, sauf pour 1’enfouissement et la bride de rupture qui ne
sont plus requis. Ils doivent étre maintenus en place a 1’aide de supports de protection en béton
solidement ancrés.

51 DESINFECTION ET ESSAI DU RESEAU TEMPORAIRE D’EAU POTABLE

Une fois que I’installation du réseau temporaire et ses branchements sont terminés, une
désinfection et une purge dudit réseau temporaire doivent étre effectuées, tel qu’indiqué au
tableau suivant; des échantillons d’eau doivent étre prélevés par les représentants de la Ville de
Pointe-Claire et analysés par un laboratoire accrédité. L’ Adjudicataire devra désinfecter et purger
pendant un minimum de 15 minutes chacune des entrées de services.

Si les résultats sont non conformes, 1’Adjudicataire doit reprendre le procédé de désinfection
pour rendre 1’eau conforme aux normes relatives a la qualité de 1’eau potable. Les robinets ne
peuvent étre ouverts que lorsque le Donneur d’ordre certifie que 1’eau est conforme aux
exigences.
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Procédure de désinfection du réseau d’alimentation temporaire en eau potable

Applicable pour la mise en service du réseau d’alimentation temporaire en eau potable

Remplissage (36.3.3)
Remplir la conduite d’une solution d’eau chlorée
d’au moins 50 mg/L de fagon a obtenir 25 mg/L
minimum dans la conduite.

»

(
»
|

\ J

Période d’incubation de 24 heures

NON

Apres I'incubation, il doit
rester au minimum 10 mg/L
de chlore libre.

période
d’attente de la la réception
des résultats par I'ingénierie de la
premiére série d’échantillons.
*Le réseau est en purge*

NON - CONFORME

CONFORME

Ringage final (36.3.5)
Ringage des conduites et autres accessoires jusqu’a
I'obtention de 1 mg/L CI2 ou selon la concentration
du réseau.

oul

\

L’Entrepreneur préléve une premiere série
d’échantillons. Analyse Coliformes totaux et
Escherichia coli par la technique présence/absence
faite par un laboratoire accrédité.

L’Entrepreneur conjointement avec un représentant de la Ville de
Pointe-Claire préléve une deuxiéme série d’échantillons. Analyses
coliformes totaux, Escherichia coli par la technique présence/absence
et I'analyse de bactérie entérocoque par membrane filtrante faite
par un laboratoire accrédité.

*Le réseau reste en purge*

A\ 4

Aprés un
délai de 48 hrs et la réception
des résultats par I'ingénierie de
la deuxiéme série
d’échantillons.

NON - CONFORME

CONFORME

L’Ingénierie informe I'Entrepreneur qu'’il peut
procéder au raccordement des citoyens au réseau
temporaire incluant la distribution des avis, la
fermeture des robinets de branchement et les
robinets principaux d’alimentation (scellé) situés a
I'intérieur des batiments en respectant les délais et
prescriptions.

L’Entrepreneur doit procéder a I'échantillonnage
hebdomadaire de toutes les purges du réseau temporaires.
De faire I'analyse de Coliformes totaux et Escherichia coli par
la technique présence/absence par un laboratoire accrédité.
Les résultats doivent étre transmis a I'ingénieur
dans un délai maximum de 48 heures apres la prise des

échantillons.

Toute modification au réseau temporaire doit étre
approuvée par l'ingénierie préalablement.

. . . . . . ,
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52 FERMETURE ET OUVERTURE DES ENTREES DE SERVICE

Tous les robinets de branchement d’un trongon sont localisés par le Donneur d’ordre et leur état
est vérifi¢ avant que ledit trongon soit remis a I’ Adjudicataire.

L’ Adjudicataire ferme les robinets de branchement, a moins d’indications contraires.

L’Adjudicataire doit fermer lui-méme les robinets principaux d’alimentation situés a I’intérieur
des batiments. De plus, il doit installer un scellé¢ sur lesdits robinets afin qu’ils ne puissent pas
étre ouverts. C’est 1’Adjudicataire, également, qui doit enlever le scellé et ouvrir ces mémes
robinets. Ces travaux doivent étre coordonnés avec la fermeture et ’ouverture des robinets de
branchement.

De méme, aprés que le Donneur d’ordre a accepté la qualité¢ de I’eau, 1’ Adjudicataire procéde a
I’ouverture des robinets d’alimentation extérieurs des maisons.

53  INFORMATIONS AUX RIVERAINS

L’Adjudicataire doit informer par écrit les riverains touchés par I’arrét du service d’eau potable.
Ces textes doivent avoir ét¢ soumis préalablement a 1’acceptation du Donneur d’ordre. Tous les
textes doivent étre bilingues (francgais et anglais).

L’Adjudicataire doit informer les citoyens, au moins quarante-huit (48) heures avant le
raccordement des branchements, de la nature des travaux et des dates prévues pour le début et la
fin probable desdits travaux. Toutefois, c¢’est le Donneur d’ordre qui avisera les citoyens que les
travaux sont terminés.

Le contenu de 1’avis aux usagers doit comprendre :

e Son raccordement a un réseau d’alimentation temporaire en eau potable;

e Les procédures et les régles de sécurité pour 1’utilisation de I’eau potable en fonction de
la période de I’année;

e Les principes de raccordement des branchements;

e Les dates (dans le format entierement numérique dans 1’ordre année [avec quatre
chiffres]-mois-jour) probables du début et de la fin des travaux;

e Une interdiction d’arrosage pendant la période des travaux;
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e #Le fait qu’un représentant de 1’Adjudicataire diiment identifié peut étre appelé a
intervenir dans les batiments, si cela est nécessaire, avec 1’assentiment du propriétaire
afin de fermer le robinet a I’intérieur.

Cet avis doit également fournir un numéro de téléphone accessible en cas d’urgence jour et nuit,
sept jours par semaine.

VI. DIVERS

54 PERIODE DE GARANTIE

La période de garantie prendra fin avec 1’acceptation définitive des ouvrages de construction des
conduites d’eau potable qui se fera un an apres 1’acceptation provisoire. Pendant cette période
I’ Adjudicataire demeurera seul responsable de tout dommage ou défectuosité des ouvrages.

Préparé par : Vérifié par :

P 4
4
2023-12-20 .
2023-12-20 2023-12-20
Deven Palanisamy, ing. Yi Yin, ing. M.Ing., PMP
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I. GENERALITES

1. ETENDUE DE L’ENTREPRISE

Le terme étendue de 1’entreprise indique que la présente entreprise est assujettie aux clauses des
documents contractuels.

L’Adjudicataire devra fournir tous les matériaux, la main-d’ceuvre, la supervision et les
équipements nécessaires pour réhabiliter les conduites d’eau potable, incluant 1’installation d’un
réseau de distribution en eau potable temporaire et tous les travaux connexes s’y rattachant et
nécessaires a la réalisation compléte des travaux.

2. CODES ET NORMES DE REFERENCE

L’Adjudicataire doit réaliser ses travaux conformément aux versions les plus récentes, sans s’y
limiter, du Cahier des charges et devis généraux, de la norme NQ 1809-400-III, de la norme
ASTM F1216 et de la norme ASTM F1743. Les exigences qui suivent s’ajoutent aux exigences
de ces normes. En cas de contradiction, la norme la plus restrictive s’applique. Toute référence a
une norme dans le texte référe a la version la plus récente de cette norme.

La méthode et les matériaux soumis par 1’Adjudicataire doivent étre conformes aux exigences
des agences de normalisation reconnue en Amérique du Nord, telles qu’ASTM, AWWA,
ACNOR, NSF, BNQ, etc.

3. DEFINITIONS

Les définitions suivantes s’ajoutent a celles de la norme NQ 1809-400-I11. Partout ou les termes
définis ci-dessous sont rencontrés dans le présent document, ils ont la signification suivante, a
moins que le contexte ne comporte une signification différente.

3.1 SERVICE OU BRANCHEMENT D’EAU

Le terme Service ou branchement d’eau, désigne un tuyau acheminant de 1’eau potable a
I’intérieur d’un batiment.
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3.2 ROBINET DE BRANCHEMENT

Le terme Robinet de branchement, désigne un dispositif installé sur la section publique d’un
branchement d’eau et qui sert a interrompre 1’alimentation en eau.

3.3 ROBINET DE BRANCHEMENT INTERIEUR

Le terme Robinet de branchement intérieur, désigne un dispositif installé a I’intérieur d’un
batiment et qui sert a interrompre I’alimentation en eau.

3.4 ROBINET DE JARDIN

Le terme Robinet de jardin, désigne un dispositif installé sur le mur extérieur d’un batiment et
qui sert a utiliser I’eau a I’extérieur.

3.5 SECTION PRIVEE D’UN SERVICE D’EAU

Le terme Section privée d’'un service d’eau, désigne la section d’un service d’eau qui s’étend au-
dela de I’emprise de la rue, sur la propriété privée.

3.6 SECTION PUBLIQUE D’UN SERVICE D’EAU

Le terme Section publique d’un service d’eau, désigne la section d’un service d’eau comprise
entre une conduite d’eau et I’emprise de la rue.

4. DOCUMENTS A FOURNIR AVEC LA SOUMISSION

L’Adjudicataire doit fournir tous les documents exigés a la norme NQ 1809-400, parties I et III.
Les documents suivants doivent obligatoirement étre fournis avec la soumission :

e La description de la technologie, de la résine, de la chemise et des produits utilisés;
e Les ¢étapes de préparation de la gaine;

e Les étapes et les parameétres d’installation et de réticulation de la gaine;

e Le certificat de conformité a la norme NQ 3660-950;

e Les résultats des essais de résistance aux produits chimiques;
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La méthode de prélévement au chantier;

La méthode d’installation et les instructions pour faire un branchement sur une conduite
réhabilitée;

Les parameétres de mise en ceuvre (température, pression, durée, etc.) utilisés lors des
essais de conformité a la norme NSF 61;

Les parametres de mise en ceuvre (température, pression, durée, etc.) et la procédure de
réouverture des branchements.

L’Adjudicataire doit aussi fournir, avec sa soumission, tous les documents suivants :

I1.

5.

Les résultats (certificats d’analyse) des différents essais réalisés sur la gaine afin de
vérifier sa conformité aux exigences demandées dans le présent cahier des charges;

Le détail des calculs de conception de la gaine;

Un certificat attestant que le produit (I’ensemble des composantes) qui sera utilisé est
reconnu par le Bureau de normalisation du Québec et répond aux exigences de la norme
BNQ 3660-950 "Plastiques — innocuité des matieres plastiques et des enduits en contact
avec I’eau potable".

EXECUTION DES TRAVAUX

ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux de réhabilitation se résument a une réhabilitation structurale de conduites existantes
par chemisage sans tranchée.

Les principaux travaux suivants, sans s’y limiter, s’ajoutent aux travaux décrits a la norme NQ
1809-400-1II et sont a effectuer en vertu du présent contrat :

L’installation de bouchons et de systémes de purges sur 1’aqueduc existant (incluant
I’excavation et I’évacuation des déblais, si nécessaire)

Le remplacement des robinets de branchement;
L’excavation des puits d’acces et des puits d’insertion;

Le support et la protection des services d’utilités publiques;
Le nettoyage par méthode d’alésage;
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e Laréparation des bas-fonds, des services et des branchements jugés non conformes par le
Donneur d’ordre;

e Le remplacement de la tuyauterie existante au puits d’acces;

e La fourniture et pose de chambres de vanne préfabriquées en béton armé;
e La fourniture et la pose de boites de vannes incluant la vanne;

e La fourniture et la pose de services d’eau;

e Le raccordement aux conduites existantes;

e Le remblayage, la reconstruction permanente des pavages et trottoirs et la réfection de
coupes;

e Les essais de performance et I’analyse du trongon.

6. HORAIRE DE TRAVAIL
L’Adjudicataire doit obligatoirement se conformer aux horaires de travail imposés par le
Donneur d’ordre, soit du lundi au vendredi, de 7h a 17h. Toutes les demandes d’exception

devront étre faites par écrit au Donneur d’ordre au minimum 24 heures a l’avance et
I’ Adjudicataire ne pourra procéder avant d’avoir regu I’acceptation écrite du Donneur d’ordre.

7. DISTRIBUTION D’AVIS AUX CITOYENS

Tous les avis écrits distribués aux citoyens doivent étre bilingues (frangais et anglais).

8. RESEAU D’ALIMENTATION TEMPORAIRE EN EAU POTABLE AVEC
PROTECTION INCENDIE

Les travaux d’installation et de démantélement du réseau d’alimentation temporaire en eau
potable doivent s’effectuer en conformité au Cahier des charges techniques pour les conduites
d’eau potable — Réseau d’alimentation temporaire en eau potable.
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9. EXCAVATION DES PUITS D’ACCES, DES PUITS D’INSERTION ET DES
TRANCHEES

Les travaux d’excavation doivent s’effectuer en conformité avec le Cahier des charges
techniques pour les conduites d’égouts. Les excavations seront de superficie minimale et
n’excéderont pas plus de dix (10) metres carrés. Tous les puits doivent étre étangonnés afin de
réduire leurs dimensions.

Des puits d’accés doivent étre prévus pour le remplacement de toutes les pieces spéciales (té,
coude, croix, etc.), de toutes les vannes et de toutes les bornes d’incendie. Ces puits d’acces
peuvent étre utilisés comme puits d’insertion.

L’Adjudicataire détermine I’emplacement des puits requis pour I’insertion de la gaine, et des
puits d’acces pour les fins précitées. Les cofts reliés a I’aménagement de ces puits doivent étre
inclus aux prix unitaire soumis pour la réhabilitation de la conduite. L’Adjudicataire transmet le
plan de localisation de tous les puits qu’il compte utiliser au Donneur d’ordre lors de la rencontre
de démarrage du projet.

L’Adjudicataire doit signaler et protéger ses excavations pour assurer la protection des
travailleurs et du public.

L’Adjudicataire doit disposer des matériaux d’excavation en conformité de la réglementation du
ministere du Développement Durable, de I’Environnement et de la Lutte aux Changements
Climatiques.

10. OUVERTURE ET FERMETURE DES VANNES

Dans tous les cas ou I’ouverture et la fermeture des vannes sont requises, 1’Adjudicataire doit
aviser le Donneur d’ordre par écrit au moins 48 heures a I’avance.

Se référer a I’article 36.1 du Cahier des charges techniques pour les conduites d’eau potable
pour la manipulation des vannes et bornes d’incendies existants.
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11. POSE DE CONDUITES D’EAU POTABLE

Il peut étre nécessaire de poser des sections de conduites d’eau potable pour des raisons
techniques ou économiques, par exemple : la présence d’obstacles, de coudes non montrés aux
plans, le flambage de la gaine avant la cuisson compléte, etc. Les colits de fourniture et de pose
de conduites d’eau potable sont remboursables uniquement si le flambage est consécutif a un
défaut attribuable au Donneur d’ordre. Dans tous les autres cas, les colits de remplacement sont
enticrement assumés par 1’ Adjudicataire.

La fourniture et la pose de conduites d’eau potable se font en conformité avec le Cahier des
charges techniques pour les conduites d’eau potable. Les conduites d’eau potable doivent étre
en fonte ductile.

Lors de toute pose de conduite d’eau potable, I’Adjudicataire doit maintenir la conductivité
¢lectrique tel que stipulé au dessin normatif 14.

12. NETTOYAGE DE LA CONDUITE A REHABILITER

L’Adjudicataire doit procéder a I’enlévement complet des dépdts calcaires et autres matieres
accumulés sur les parois internes de la conduite d’eau potable, ainsi que tout corps étranger
pouvant nuire aux opérations d’inspection télévisée et de réhabilitation, ainsi qu’a I’adhérence de
la gaine.

Le nettoyage des conduites s’effectue par une méthode d’alésage adaptée aux circonstances.
Cette méthode doit étre soumise a I’acceptation du Donneur d’ordre. Lors des travaux, si la
méthode préconisée endommage la conduite au point de nuire aux travaux de réhabilitation,
I’ Adjudicataire doit apporter tous les correctifs nécessaires a la satisfaction du Donneur d’ordre.

Si les travaux sont jugés insatisfaisants, I’ Adjudicataire doit reprendre le nettoyage a ses frais a la
satisfaction du Donneur d’ordre dans les délais fixés par celui-ci. Aucun frais supplémentaire ne
sera accepté pour une reprise du nettoyage d’une conduite.
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13. FOURNITURE ET POSE SANS TRANCHEE D’UNE GAINE STRUCTURALE
POUR UNE CONDUITE D’EAU POTABLE

13.1 EXIGENCES TECHNIQUES

Le calcul de I’épaisseur de la conduite doit répondre aux exigences minimales techniques fixées
par la norme ASTM F1216 en tenant compte des contraintes suivantes :

e Le diamétre intérieur, une fois réhabilité, ne devra pas étre inférieur a 95% du diameétre
de la conduite originale;

e Le calcul de I’épaisseur devra tenir compte d’une conduite d’accueil complétement
détériorée avec une pression de service de 700 kPa, une pression hydrostatique externe de
20 kPa, une colonne de sol de 2,0 métres au-dessus de la couronne de la conduite et des
charges mortes et vives auxquelles la nouvelle conduite sera soumise;

e Les différentes valeurs caractéristiques du produit, utilisées pour les fins du calcul
d’épaisseur de la gaine, doivent étre obtenues par des essais conformes aux normes
référées spécifiées a la norme ASTM F-1216.

Le produit, dans son état final, doit présenter une surface dure et lisse. Il doit étre non corrosif,
¢tanche et adhérer parfaitement a la paroi intérieure de la conduite d’eau potable. Sa vie utile
doit étre supérieure a 50 ans. Il doit également permettre d’utiliser les outils conventionnels
(machines B-101 et A-3 de Mueller-Canada avec les meéches pour fonte ductile avec enduit
intérieur de béton) pour raccorder de nouveaux arréts de corporation sans en affecter son
intégrité, sa composition et son adhérence. Le facteur de rugosité (coefficient d’Hazen-
Williams) du produit fini en contact avec 1’eau doit étre égal ou supérieur a 120.

13.2 ETANCHEITE DES CONDUITES AVEC GAINE

L’Adjudicataire doit procéder au nettoyage de la conduite gainée avant sa remise en service et
avant d’effectuer tous les tests d’étanchéités.

L’Adjudicataire doit procéder aux tests d’étanchéité des sections de conduites d’eau
nouvellement installées et réhabilitées conformément aux exigences des normes NQ 1809-400-
Il et ASTM F1216.
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Les essais d’étanchéité sont effectués sur la conduite apres les travaux de gainage, mais avant le
percage des entrées de service. L’Adjudicataire doit avoir au chantier les matériaux, la main-
d’ceuvre et les équipements qui sont nécessaires pour effectuer tous les travaux correctifs requis
et/ou exigés par le Donneur d’ordre.

Si une perte d’eau supérieure a la limite permise est détectée, I’ Adjudicataire doit effectuer un
essai de dépistage pour localiser la fuite sur la conduite réhabilitée et doit ensuite procéder aux
correctifs nécessaires pour réparer la fuite. Dans ce cas, aucun frais supplémentaire ne pourra
étre réclamé par 1’ Adjudicataire pour la réalisation des essais et des travaux correctifs.

13.3 ETANCHEITE DES SERVICES D’EAU

Lorsque spécifi¢ dans les documents contractuels, 1’Adjudicataire doit procéder a I’essai
d’étanchéité sur les raccordements de services d’eau.

Suite aux essais d’étanchéité des conduites gainées, comme d’écrit a la section 13.2.
L’ Adjudicataire procede au percage des entrées de service indiquées par le Donneur d’ordre sans
effectuer le raccordement au réseau existant (en opération).

Le remplissage de la conduite d’eau réhabilitée et sa mise sous pression est alors effectué
jusqu’aux robinets de branchement qui demeurent fermés. Les batiments sont alors encore
alimentés par le réseau d’alimentation temporaire. Les pressions sont celles spécifiées.

L’Adjudicataire procede ensuite a 1’essai d’étanchéité a une pression constante comme indiqué a
la norme ASTM F1216. Si une fuite supérieure a la limite permise est détectée, I’ Adjudicataire
doit effectuer un essai de dépistage de fuites par corrélation acoustique afin de détecter les fuites
sur les accessoires, les tuyaux de fonte nouvellement installés et sur les sections des
branchements d’eau qui sont situés entre la conduite principale et les robinets de branchement.

Si la fuite provient de la pose d’un accessoire neuf ou d’un tuyau installé dans le cadre du présent
contrat, I’ Adjudicataire doit faire les corrections sans frais supplémentaires et a la satisfaction du
Donneur d’ordre.

L’Adjudicataire doit mesurer le débit sur un robinet intérieur ou sur le robinet de jardin de
chaque batiment affecté par les travaux. La mesure de débit doit étre prise avant et apres les
travaux au méme robinet et & la méme heure.
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Toute erreur commise par 1’ Adjudicataire lors de la remise en opération des services devra étre
corrigée sans frais supplémentaires et a la satisfaction du Donneur d’ordre.

13.4 REMISE EN OPERATION DES SERVICES D’EAU

L’Adjudicataire est responsable de la localisation et de la remise en opération de tous les
raccordements.

La remise en opération de tous les raccordements doit se faire sans excavation a moins
d’indication contraire sur les plans du devis. Ces raccordements sont alors remplacés.

L’Adjudicataire doit s’assurer de percer ou de découper la conduite réhabilitée a I’emplacement
exact des raccordements. L’ouverture doit étre circulaire et de diametre égal au diametre
intérieur du raccordement. Ces travaux doivent étre exécutés sous la supervision d’une caméra
opérée de I’extérieur du puits d’insertion afin d’assurer une exécution conforme aux exigences
du présent cahier des charges et a la satisfaction du Donneur d’ordre. L’enregistrement doit étre
remis au Donneur d’ordre.

Tous les services d’eau (domestiques et gicleurs) doivent étre en service avant le démantélement
du réseau temporaire.

14. INSPECTION TELEVISEE

L’Adjudicataire doit réaliser deux inspections télévisées, soit entre les opérations de nettoyage et
les opérations de gainage de la conduite et lors du percage de la conduite vis-a-vis des services
d’eau. Dans tous les cas, I’Adjudicataire doit avertir le Donneur d’ordre 24h a I’avance de la
tenue des inspections télévisées. Dans tous les cas, les inspections télévisées doivent éEtre
enregistrées et les enregistrements remis au Donneur d’ordre a la fin de chaque journée durant
lesquelles les inspections ont été réalisées.

Lors des inspections télévisées réalisées entre les travaux de nettoyage et les opérations de
gainage de la conduite, les travaux de nettoyage et d’inspection seront repris tant et aussi
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longtemps que des dépdts ou autres matiéres ou corps étrangers sont présents sur la paroi de la
conduite, et jusqu’a la satisfaction du Donneur d’ordre. L’enregistrement final sera remis au
Donneur d’ordre.

L’inspection réalisée lors du pergage de la gaine vis-a-vis des services d’eau permet de vérifier la
qualité des travaux de gainage.

14.1 EQUIPEMENT

Les équipements utilisés pour effectuer I’inspection télévisée de la conduite d’eau potable
doivent étre opérés de la surface.

e Une caméra vidéo spécialement congue pour les inspections dans les conduites d’eau
potable de petit diamétre. La caméra est étanche avec un éclairage permettant de rendre
une image claire sur toute la périphérie de la conduite et sur une distance minimale de
deux métres;

e La hauteur des supports de la caméra doit €tre ajustable afin de maintenir 1’axe central de
la conduite tout au long de la capture vidéo pour ainsi éviter toute distorsion de I’image;

e Un systtme de traction de la caméra autotractée ou avec cable d’acier et treuil
dimensionnés pour lesquels ils sont destinés;

e Un récepteur d’images (moniteur vidéo) de type industriel et un appareil a enregistrement
numérique;

e La caméra, le récepteur d’images et les autres composantes du systeéme vidéo doivent
produire une image et un enregistrement clair et précis. Les enregistrements doivent
permettre de bien distinguer les différents ¢léments rencontrés dans la conduite d’eau
potable. La qualité et la définition de I’'image fournies par les appareils du chantier
doivent étre a la satisfaction du Donneur d’ordre;

e Un odométre mesurant le déplacement de la caméra et calibré dans le systéme
international (SI), doit étre accessible de la surface pour fins de vérification;

e L’inscription de ’odométre doit apparaitre en tout temps sur 1’image et I’enregistrement;
e Un dispositif permettant I’enregistrement visuel des différents repéres ou observations;

e Un ventilateur ou tout autre dispositif permettant d’éliminer la vapeur lors de la capture
de I’'image ou de I’enregistrement.
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14.2 CONDITIONS D’OPERATION

Au départ de la section, les informations suivantes, sous forme de tableau, doivent étre
enregistrées clairement et visiblement sur I’image enregistrée. Ces informations sont : le numéro
de contrat, le nom du Donneur d’ordre, le nom de la rue, la localisation de I’inspection, les
numéros des puits d’acces indiqués sur le plan préparé par 1’ Adjudicataire, le diametre, le sens de
déplacement de la caméra et la date d’inspection.

L’Adjudicataire doit s’assurer que 1’odomeétre est remis précisément a zéro (0) a chaque puits
d’acces, afin de bien localiser les raccordements et les problémes rencontrés. Il doit déplacer la
caméra de facon uniforme entre chaque arrét. La vitesse ne doit jamais étre supérieure a neuf (9)
metres par minute.

Si une pause est requise pour quelques raisons que ce soit, I’Adjudicataire doit s’assurer que la
remise en marche de I’enregistrement s’effectue au méme endroit et chainage précédant la pause.
11 doit enregistrer I’inspection télévisée sur toute la longueur de la conduite a restaurer.

Chaque branchement ou chaque accessoire doit étre localisé. Une fiche doit étre remplie pour
chaque section inspectée. Ces fiches doivent étre remises au Donneur d’ordre a la fin de chaque
journée d’inspection.

15. DESINFECTION DES CONDUITES GAINEES

La désinfection des conduites gainées doit s’effectuer en conformité de 1’article 36.3 du Cahier
des charges techniques pour les conduites d’eau potable.
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ITI. INSTALLATION DE LA CONDUITE D’EAU

16. FOURNITURE ET POSE DES BORNES D’INCENDIE

La fourniture et la pose des bornes d’incendie se font selon 1’article 10 du Cahier des charges
techniques pour les conduites d’eau potable.

17. FOURNITURE ET CHAMBRES DE VANNE PREFABRIQUEES EN BETON
ARME

La fourniture et la pose des chambres de vanne préfabriquées en béton armé pour la conduite
d’eau secondaire se font en conformité avec la section « Construction des chambres de vanne »
du Cahier des charges techniques pour les conduites d’eau potable.

18. FOURNITURE ET POSE DE VANNES

La fourniture et la pose des vannes doivent s’effectuer en conformité du Cahier des charges
techniques pour les conduites d’eau potable.

19. FOURNITURE ET POSE DES SERVICES D’EAU

Lorsqu’indiqué au plan ou sur demande du Donneur d’ordre, I’ Adjudicataire doit fournir et poser
tout service d’eau en conformité avec I’article 11 du Cahier des charges techniques pour les
conduites d’eau potable. Les colits de ces travaux sont pay€s en fonction des prix indiqués a
I’article "Fourniture et pose des services d’eau" du bordereau des prix.

Dans le cas ou I’Adjudicataire bouche ou brise un service d’eau lors des travaux, 1’ Adjudicataire
doit remplacer, a ses frais, le service d’eau a la satisfaction du Donneur d’ordre et remettre les
lieux en état.

Partout ou les branchements de service d’eau sont enfouis & moins de 2,0 m (6,6 pieds) sous le
niveau du sol, I’ Adjudicataire doit installer un isolant thermique rigide en styrofoam HI-40 de 50
mm d’épaisseur et de 600 mm de largeur selon la méthode de « U » inversée.
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20. FOURNITURE ET POSE D’ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE

La fourniture et la pose d’accessoires de tuyauterie tels les pieces courtes, les tés, les croix, les
réducteurs, les manchons et autres se font en conformité du Cahier des charges techniques pour
les conduites d’eau potable. Les nouvelles sections de conduites d’eau sont raccordées aux
conduites existantes a 1’aide de manchons en fonte avec collets de retenus. Lors de toute
réparation, I’Adjudicataire devra maintenir la conductivité électrique tel que stipulé au dessin
normatif 14.

21. DESINFECTION ET RACCORDEMENTS

La désinfection doit s’effectuer en conformité de 1’article 36.3 du Cahier des charges techniques
pour les conduites d’eau potable.

22. ASSISE, ENROBAGE ET REMBLAYAGE

L’assise, enrobage, et remblayage devront s’effectuer en conformité avec le Cahier des charges
techniques pour les conduites d’eau potable.

23. REFECTION PERMANENTE DES COUPES

L’Adjudicataire doit faire la remise en état de tous les lieux ou il a pratiqué des coupes pour la
construction des ouvrages du contrat : gazon, trottoir, pavage, etc. en conformité du Cahier des
charges techniques pour les chaussées flexibles, le Cahier des charges techniques pour les
trottoirs, bordures, et caniveaux et le Cahier des charges techniques pour les travaux
d’aménagement paysager et en inclure le colit aux articles appropriés du bordereau des prix.

24. ESSAIS DE PERFORMANCE ET ANALYSE DE LA CONDUITE A
REHABILITER

L’Adjudicataire doit fournir une évaluation de chaque conduite réhabilitée avant 1’acceptation
provisoire des travaux. Le rapport d’évaluation doit fournir une analyse de rendement
hydraulique contenant les données pertinentes (pression de service, état structural, essai débit-
pression, étanchéité) avant et apres les travaux de réhabilitation. Les mesures de débit effectuées
sur les robinets intérieurs ou les robinets de jardin de chaque batiment avant et apres les travaux
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sont également présentées. Tous les certificats d’analyses et les rapports des données et résultats
doivent étre annexés au rapport d’évaluation.

Des analyses d’évaluation de la capacité de la conduite a 1’aide d’essais d’écoulement aux bornes
d’incendie (test débit-pression) doivent étre réalisées avant et apres tous les travaux.

L’ Adjudicataire doit inclure le colt de toutes les analyses demandées aux articles appropriés du
bordereau des prix.

Préparé par : Vérifié par :

g
=
~ 5{ ‘?"
: = /
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-20
Deven Palanisamy, ing. Yi Yin, ing. M.Ing., PMP
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1 OBJET

Le présent Cahier des charges spécifie les clauses techniques qui régissent la construction d’'une
chaussée, de son drainage et de son revétement flexible.

2 DOMAINE D’APPLICATION

Le présent Cahier des charges s’applique a des ouvrages d’excavation de chaussées existantes
et a la mise en place de nouvelles chaussées ou ouvrages connexes. Parmi ceux-ci, on retrouve
notamment les pistes cyclables, les entrées charretiéres et les stationnements revétus.
Sans s’y limiter, il régit:

e L’excavation requise pour mettre une nouvelle chaussée en place;

o La mise en place d’'un systéme de drainage de chaussée;

e La mise en place d’'une nouvelle chaussée;

e L’ajustement de structures de béton ou d’accessoires de fonte;

e Le revétement de surface en enrobés bitumineux.
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3 REFERENCES NORMATIVES

Les différents ouvrages listés ici-bas doivent étre consultés conjointement au présent Cahier des
charges et doivent étre considérés comme des compléments du présent Cahier. Les exigences
du présent Cahier ont priorité sur les ouvrages listés ici-bas en cas de contradiction.

En cas de contradiction entre les ouvrages listés ici-bas, I'ouvrage le plus restrictif s’applique.
Toute référence a une norme dans le texte référe a la version la plus récente de cette norme.

Ville de Pointe-Claire

e Autres cahiers des charges techniques de la Ville de Pointe-Claire
MELCC

e Lignes directrices relatives a la gestion de béton, de brique et d’asphalte issus des travaux
de construction et de démolition et des résidus du secteur de la pierre de taille

¢ Guide d’intervention — Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés

Transports Québec

o Cahier des charges et devis généraux — Infrastructures Routiéres, Construction et
réparation

o Quvrages routiers — Tomes | a VIII Construction routiére
o Recueil des méthodes d’essai LC

Bureau de normalisation du Québec
¢ BNQ 2560-114 Matériaux

e BNQ 2560-600 Matériaux recyclés

e BNQ 3624-110 Drains

e BNQ 7009-910 Protocole de certification

e BNQ 2501-255 Teneur en eau optimale pour essais de masse volumique
American Society of Testing and Materials

ASTM C174 / C174M — 17 Standard Test Method for Measuring Thickness of Concrete
Elements Using Drilled Concrete Cores
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4 DEFINITIONS

Dans le présent Cahier des charges, les termes « pavage », « enrobé bitumineux », « enrobé »,
« asphalte » « ou béton bitumineux sont considérés comme étant équivalent.

Pour les besoins du présent cahier des charges techniques, les termes suivants sont ainsi définis:

¢ terrain naturel, le terrain naturel désigne la surface de tous les éléments existants dans
la zone ou il s’étend. Il peut également désigner 'élévation d’'un point situé sur cette
surface.

¢ terrain fini, le terrain fini désigne la surface de tous les éléments proposés ou finaux dans
la zone ou il s’étend. Il peut également désigner 'élévation d’'un point situé sur cette
surface.

e centre ligne proposé, le centre ligne proposé désigne une ligne qui se retrouve au centre
d’'une chaussée proposée qui sert a I'implantation des profils transversaux proposés. Un
emplacement longitudinal sur cette ligne se décline selon un chainage établi
arbitrairement a I'avance.

o profil longitudinal proposé, le profil longitudinal proposé désigne une ligne créée ou le
centre ligne proposé intercepte le terrain fini. L’adjectif existant plutét que proposé peut
étre utilisé en substituant le terrain naturel au terrain fini a la définition.

o profil transversal proposé, le profil transversal proposé désigne une ligne créée ou une
ligne perpendiculaire au centre ligne intercepte le terrain fini. L’adjectif existant plutot que
proposé peut étre utilisé en substituant le terrain naturel au terrain fini a la définition.

¢ infrastructure, linfrastructure désigne une surface sur laquelle est déposée une
structure proposée, comme entre autre, une chaussée, un trottoir ou la terre de culture
d’'une zone engazonnée.

¢ limite d’infrastructure, la limite d’infrastructure désigne une ligne créée ou une vue en
élévation intercepte Tlinfrastructure. Elle peut également désigner [I'élévation de
linfrastructure a un point donné.

¢ mauvais terrain, un mauvais terrain désigne un sol de faible capacité portante du sol au
niveau d’'un fond d’excavation sur laquelle les matériaux d’assises des conduites et des
structures seront installés.

e service, un service désigne un élément que permet d’accéder, d’inspecter ou de
manipuler des conduites souterraines.
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e accessoire en fonte de rue, un accessoire en fonte de rue désigne la partie d’'un service
qui est en fonte et qui sert d’accés au service. On définit ici les accessoires qui se
retrouvent dans une surface en enrobé, en excluant les tétes de bouche a clé.

e accessoire en fonte hors chaussée, toujours en excluant les tétes de bouches a clé, on
définit ici les accessoires de fonte qui ne se retrouvent pas dans une surface pavée
comme dans un trottoir, une dalle de béton, une surface gazonnée, etc.

o téte de bouche a clé, une téte de bouche a clé désigne la partie supérieure d’'une bouche
a clé qui contient le couvercle qui permet d’opérer une vanne.
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5 EXCAVATION ET PREPARATION DE L’INFRASTRUCTURE

51 GENERALITES

5.1.1 Protection des services existants

Avant de procéder aux travaux suivants, I’Adjudicataire doit obligatoirement recouvrir tous les
cadres de puisard susceptibles d’étre en contact avec des déblais du chantier a l'aide d’un
géotextile. Ce géotextile doit étre installé entre le cadre et la grille afin de filtrer 'eau de
ruissellement.

5.1.2 Maintien des accés aux batiments ou terrains riverains aux travaux

L’Adjudicataire doit adopter les dispositions nécessaires afin de maintenir des accés tel que décrit
au Cahier des charges techniques de gestion de la circulation.

5.1.3 Passerelles d’acces

L’Adjudicataire doit prévoir la fourniture et la mise en place de passerelles en bois spécialement
congcue afin de permettre aux piétons de franchir un trottoir ou une bordure en cours de
construction (excavé, coffré ou dont la cure n’est pas achevée). Ces passerelles doivent étre
placées en quantité suffisante pour ne pas pénaliser les usagers de la rue. Afin d'accommoder
des besoins d’une personne a mobilité réduite, selon les besoins, I'Adjudicataire pourrait étre
tenu de fournir une ou des passerelles d’au moins 1,5m de large et de fournir une ou des
passerelles avec un garde-de-corps. La mise en place des passerelles doit faire en sorte qu’elles
sont appuyées fermement des deux cbtés de I'obstacle a franchir.

5.1.4 Présence de signaleurs lors des travaux

L’Adjudicataire doit prévoir la présence de signaleurs lors des travaux. Les signaleurs doivent
respecter les exigences du Cahier des charges techniques de gestion de la circulation. Le
nombre de signaleurs a prévoir est specifié aux différents documents contractuels.
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5.2 MATERIAUX

5.2.1 Matériau de classe B

Un matériau de classe B est un matériau granulaire qui provient d’'une source hon commerciale.
Pour les besoins du présent Cahier des charges, cette définition est amendée en ce sens:

o De composition minérale;

o De teneur en eau suffisamment basse pour en permettre le compactage jusqu’a un niveau
de densification jugé acceptable par le Donneur d’ordre;

o Exempt de débris de construction comme, sans s’y limiter, du béton, de l'acier, de
I'asphalte, de la brique ou du bois;

o Exempt de matiére organique comme, sans s’y limiter, des racines, des souches, des
végetaux, du terreau de culture ou des parties d’arbres;

o Exempt de matériaux gelés ou saturés;
o Exempt de déchets ménagers;

o Exempt de blocs dont 'une des dimensions est de plus de 300mm.
5.3 MISE EN CEUVRE

5.3.1 Traits de scie

Afin de mettre en place une nouvelle chaussée, I'Adjudicataire doit procéder en premier lieu a la
coupe de l'enrobé existant. Le trait de scie doit étre réalisé a 1,5m des limites des travaux
indiqués aux plans, cette derniére étant I'interface entre la nouvelle chaussée a mettre en place
et la chaussée existante. L’endroit ou doit étre placé le trait de scie est représenté au dessin 49
du CDCT - Dessins Normatifs. Dans tous les cas, les traits de scies doivent toujours étre réalisés
en présence du Donneur d’ordre et par conséquent, I’Adjudicataire doit aviser le Donneur d’ordre
a 'avance afin que ce dernier puisse confirmer I'endroit ou les traits de scie doivent étre faits.
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5.3.2 Enlévement de I’enrobé existant*

L’enrobé de la chaussée existante a refaire doit étre retiré a l'intérieur de la limite des travaux.
L’Adjudicataire peut procéder a I'enlévement de I'enrobé de la fagon de son choix, soit en le
pulvérisant avant d’en disposer ou en le retirant en morceaux. L’Adjudicataire doit prévoir que les
matériaux granulaires contenant des morceaux d’enrobé existant doivent étre disposés ou
réutilisés conformément aux exigences du MELCC. Dans le cas ou certains accessoires en fonte
de rue sont prévus d’étre conservés par le Donneur d’ordre au chantier ou a la cour des travaux
publics, le pavage collé sur ces accessoires doit aussi étre retiré par I’Adjudicataire.

*L’enrobé existant enlevé selon les dispositions du présent article ne constitue pas un matériau
dont la disposition par I'Adjudicataire fait I'objet d’'une rémunération supplémentaire de
I'Adjudicataire aux articles « Sols contaminés a charger, transporter et disposer — critére
correspondant ».

5.3.3 Enlévement des matériaux granulaires et des sols existants

L’Adjudicataire doit procéder a I'enlevement des matériaux granulaires de fondation existants et
des sols naturels existants jusqu’au niveau de linfrastructure de la chaussée proposée. La
quantité de matériaux a enlever doit étre suffisante afin de permettre la mise en place des
différents profils longitudinaux tout au long du profil proposé. La réutilisation sur site des
matériaux ainsi enlevés doit étre priorisée lorsque demandé aux documents contractuels plutét
que la disposition de ces derniers. Pour ce faire, I’Adjudicataire doit prévoir la mise en pile sur
site des matériaux qui seront réutilisés lorsque requis. A cette étape, les sols naturels et les
matériaux granulaires de fondation existants doivent étre distingués et triés. Le tri doit amener
les deux types de matériaux a étre conforme a la description donnée d’un matériau de classe B
du présent Cahier des charges. Sans s’y limiter, voici des éléments qui doivent étre retirés des
matériaux ou sols que I'on prévoit réutiliser:

o Couvert végétal et sols sous le couvert végétal sur une épaisseur de 150mm;
o Débris de construction: béton, acier, asphalte, brique, bois;
e Matiére organique: racines, souches, végétaux, terreau de culture, parties d’arbres;

e Matériaux gelés, saturés ou de teneur en eau trop élevée pour en permetire le
compactage jusqu’a un niveau acceptable de densification selon 'usage requis;

e Déchets ménagers;

e Blocs dont I'une des dimensions est de plus de 300mm.
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L’Adjudicataire devra disposer de tous les restes de tri listés ci-haut et des matériaux et sols
excédentaires conformément aux exigences du MELCC. Certains éléments a disposer font I'objet
d’'une rémunération supplémentaire de I'Adjudicataire et sont couverts a d’autres articles du
présent Cahier. Ces éléments sont listés ici-bas:

e Béton' (« Supplément pour excavation de premiére classe »);

e Asphalte? (« Sols contaminés a charger, transporter et disposer — critére correspondant
»);

e Blocs de volume d’un meétre cube ou plus (« Supplément pour excavation de premiére
classe »);

¢ Roc en place (« Supplément pour excavation de premiére classe »);

e Matériaux ou sols contaminés (« Sols contaminés a charger, transporter et disposer —
critére correspondant »).

' Le béton listé ici ne provient pas de I'enlévement des bordures, trottoirs, bases de lampadaires,
massifs, services, conduites ou d’'une autre opération résultant du chantier. Il s’agit plutét de
morceaux de béton qui pourraient se retrouver dans les sols ou les matériaux granulaires et qu’on
ne prévoyait pas a avoir a enlever dans le cadre des travaux.

2 ’asphalte listé ici ne provient pas de I'enlévement de I'enrobé existant ou d’une autre opération
résultant du chantier. Il s’agit plutdét de morceaux d’asphalte qui pourraient se retrouver dans les
sols ou les matériaux granulaires et qu’on ne prévoyait pas a avoir a enlever dans le cadre des
travaux.

5.3.4 Transition avec les fondations de chaussées existantes

Une pente doit étre prévue pour faire la transition entre les chaussées proposées et les
chaussées existantes. La situation est représentée au dessin 49 du CDCT — Dessins Normatifs.

5.3.5 Préparation de l’infrastructure

L’Adjudicataire doit préparer l'infrastructure avant la mise en place de la nouvelle chaussée.
L’Adjudicataire doit faire en sorte que le Donneur d’ordre ou que le Laboratoire du Donneur
d’ordre ait accés a I'infrastructure avant de procéder a la mise en place de la nouvelle chaussée.
Une inspection qualitative par le Donneur d’ordre ou son Laboratoire doit étre faite sur la surface
et par conséquent, I'Adjudicataire doit aviser le Donneur d’ordre 24h a I'avance afin que ce
dernier ou son Laboratoire puissent procéder a cette inspection.

L’infrastructure doit étre séche, de bonne portance et étre uniforme avant la mise en place de la
nouvelle chaussée. Elle doit aussi étre exempte, sur une profondeur de 300mm sous le niveau
d’infrastructure, de blocs dont 'une des dimensions est de plus de 300mm.

Afin de corriger d’éventuels défauts de plus de 30mm par rapport au niveau requis que pourrait
avoir la surface aprés I'excavation, cette derniére doit étre scarifiée et/ou remblayée, nivelée et

Page 8 de 59



L N
POIHtEQ Cahier des charges techniques — Chaussées
Claire EXCAVATION ET PREPARATION DE L'INFRASTRUCTURE

compactée a laide d’équipements et matériaux appropriés. La surface doit aussi étre
correctement nivelée afin de respecter les mémes profils longitudinaux et transversaux que le
terrain fini.

L’objectif de densité a atteindre pour l'infrastructure est au moins égal a 90% de I'essai Proctor
Modifié (P.M.). La compacité est déterminée au moyen d’un nucléo densimétre. Dans les cas ou
l'essai P.M. ne peut étre effectué sur l'infrastructure, la masse volumique séche maximale est
obtenue par une planche de référence. Le Donneur d’ordre ou son Laboratoire ont 'autorité de
demander a ce que I'Adjudicataire procéde a un arrosage ou un compactage de la surface a
l'aide d’'un équipement approprié a cette fin, ou les deux, jusqu’a I'atteinte de ces objectifs.

Toute journée de travail doit se terminer avec une opération de scellement de surface.
5.4 [ESSAIS ET CRITERES D’ACCEPTATION

5.4.1 Essai de portance

Apreés la préparation de I'infrastructure, I'Adjudicataire doit procéder, a la demande du Donneur
d’ordre, a un essai de portance comme spécifié a I'article « Essai de portance » de la section
« Terrassements » du Cahier des charges et devis généraux — Infrastructures Routiéres,
Construction et réparation de Transports Québec. Le but de I'essai est de déceler les zones de
faible capacité.

Les réparations de linfrastructure jugées nécessaires par le Donneur d’ordre a la suite de cet
essai seront exécutées par I'Adjudicataire, a ses frais, comme suit:

e Scarification, nivélement et compactage supplémentaires de l'infrastructure.

Si les corrections sur linfrastructure ne peuvent étre faites de la fagcon spécifiée ci-haut,
I'Adjudicataire devra procéder au remplacement de l'infrastructure. Ces corrections font alors
I'objet d’'une rémunération supplémentaire de I'Adjudicataire et doivent étre faites comme spécifié
a l'article « Mauvais terrain » du présent Cahier des charges.

Contrairement au sous article « mode de paiement » de l'article « Essai de portance » mentionné
ci-haut, un minimum d’un essai pour chaque 5000m? d'infrastructure doit étre prévu par
I'Adjudicataire pour 'ensemble de la chaussée. Le temps d'opération et d'utilisation du camion et
équipement pour effectuer I'essai ne fait donc pas I'objet de paiement selon le tarif horaire prévu
au Recueil des tarifs de camionnage en vrac du Ministére, majoré de 10 %.
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6 SUPPLEMENT POUR EXCAVATION DE PREMIERE CLASSE

6.1 MISE EN CEUVRE

Lorsque la présence de matériaux d’excavation de premiére classe est en conflit avec les
excavations I'Adjudicataire doit procéder a I'enlévement de ces matériaux. Ces matériaux sont
définis a l'article 9.1.2 « Matériaux d’excavation de premiére classe » de la norme BNQ 1809-
300.

Le mesurage du roc doit étre réalisé selon les exigences de I'article 9.1.7 « Mesurage du matériau
d’excavation de premiére classe » de la norme BNQ 1809-300.

L’Adjudicataire sera paye selon les stipulations de l'article « Supplément pour excavation de
premiére classe » lorsque qu’il est inclus au bordereau de prix
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7 MAUVAIS TERRAIN

7.1 MATERIAUX

7.1.1 Pierre nette 10-20

Une pierre nette est un matériau granulaire dont 'ensemble des granulats sont grossiers et de
dimension semblable. Pour les fins du présent article, la pierre nette devra respecter le fuseau
granulométrique suivant:

- Pourcentage de la masse passant chaque tamis, en mm

Matériau o
- Utilisation
granulaire
28 20 14 10 5 2.5 1.25
Pierre nette | Remplacement
10-20 du mauvais 100 85-100 | s.o. 0-20 0-5 S.0. S.0.
terrain

7.1.2 Géotextile

Spécifié au sous article « Matériaux » de I'article « Géotextile » du présent Cahier des charges.
7.2 MISE EN CEUVRE

7.2.1 Excavation et remplissage dans le cadre des travaux de préparation de
infrastructure

Pour procéder a la préparation de I'infrastructure, selon la nature des sols, il est possible que du
remplacement de matériaux existants doive étre fait. A la suite d'une demande du Donneur
d’ordre, I'Adjudicataire devra procéder a I'excavation du mauvais terrain.

Le mauvais terrain doit étre excavé jusqu'a 300mm sous le niveau d’infrastructure. Suite a
I'excavation, un géotextile doit étre placé sur le fond et les dépressions doivent étre remplies avec
une pierre nette 10-20.

Une scarification et une densification supplémentaire des zones de mauvais terrain remplacées
doivent étre prévues.
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8 DRAIN DE FONDATION

8.1 MATERIAUX

8.1.1 Pierre nette 10-20

Une pierre nette est un matériau granulaire dont 'ensemble des granulats sont grossiers et de
dimension semblable. Pour les fins du présent article, la pierre nette devra respecter le fuseau
granulométrique suivant:

- Pourcentage de la masse passant chaque tamis, en mm

Matériau e o
- Utilisation
granulaire
28 20 14 10 5 2.5 1.25

Pierre Matériau
nette granulaire filtrant 100 85-100 | s.o. 0-20 0-5 S.0. S.0.
10-20

8.1.2 Géotextile

Spécifié a I'article « Géotextile » du présent Cahier des charges.

8.1.3 Drain de fondation

Le drain a utiliser doit étre en polyéthyléne de haute densité perforé de 100mm de diamétre. Ce
dernier doit étre conforme a norme BNQ 3624-110 ou a la norme BNQ 3624-120. Les raccords
utilisés doivent aussi étre conforme a ces normes. Les drains doivent étre d’'une catégorie de
rigidité minimale de R300 pour les drains flexibles ou de R320 pour les drains rigides.

8.1.4 Produit d’étanchéité

Afin de rendre un raccordement étanche, I'Adjudicataire devra utiliser une résine de polyuréthane
une seule composante activée au contact d’humidité.
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8.2 MISE EN CEUVRE

8.2.1 Excavation de la tranchée

Les tranchées de drain doivent étre excavées aux extrémités transversales de la chaussée. A
moins d’indication contraire aux plans ou par le Donneur d’ordre au chantier, des drains doivent
étre prévus longitudinalement dans toute nouvelle chaussée. Les tranchées devront avoir les
dimensions minimales indiquées au dessin 48 du CDCT — Dessins Normatifs. La pente des
tranchées devra suivre le profil longitudinal proposé.

8.2.2 Remplissage de la tranchée

A moins d’indication contraire aux documents contractuels, la couronne de la conduite sera
100mm plus basse que la limite d’infrastructure et sera recouverte de 100mm de pierre nette 10-
20. Un géotextile enveloppera la pierre nette enrobant la conduite.

8.2.3 Raccordement des drains

Les drains seront raccordés a chaque fois qu’un puisard ou regard-puisard est rencontré. Les
drains ne pourront en aucun cas étre raccordés dans un puisard ou a un regard-puisard a un
radier inférieur a la conduite de sortie. Les drains seront alors raccordés au regard pluvial le plus
prés. Les raccordements doivent étre étanches. L’Adjudicataire peut procéder au raccordement
soit en percant un orifice dans la structure ou est prévu le raccordement ou, lorsque possible, en
s’assurant que les structures soient munies d’'une garniture d’étanchéité. L’Adjudicataire doit
prévoir des adaptateurs pour se raccorder aux structures de fagon a obtenir un diamétre extérieur
d’'une conduite de PVC DR-35 de 100mm. Lorsqu’un pergage est prévu, I'’Adjudicataire doit
utiliser un produit d’étanchéité entre I'orifice et le drain ou le raccord de drain utilisé. Finalement,
les géotextiles servant a protéger les drains doivent étre attachés solidement aux adaptateurs
afin qu’aucun joint non-étanche ne soient pas recouverts par les géotextiles.
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9 GEOTEXTILE

9.1 MATERIAUX

9.1.1 Géotextile

Le géotextile requis aux fins du présent article doit étre de type lll, non-tissé aiguilleté et conforme
aux diverses exigences du tableau « Caractéristique physiques et mécaniques des géotextiles »
de la norme MTQ 13101 — Géotextile sous les applications principales Anticontamination de
l'infrastructure et Séparation de deux sols de granulométrie différente.

Les géotextiles livrés au chantier doivent étre produits par un fabricant dont l'usine détient un
certificat de conformité délivré par le BNQ, conformément au protocole de certification BNQ 7009-
910.

9.2 PRELEVEMENT, LIVRAISON ET MANIPULATION DES MATERIAUX ET ESSAIS

Au moins deux semaines avant le début des travaux, I'Adjudicataire doit soumettre au Donneur
d’ordre une attestation de conformité émise par le fabricant du géotextile et une compilation de
résultats d'essais réalisés par un laboratoire enregistré montrant que les matériaux répondent
aux exigences de la présente section. La compilation doit comprendre tous les résultats des
essais de caractérisation prévus a la norme MTQ 13101. Les essais doivent avoir été réalisés au
cours des douze derniers mois.

9.3 MISE EN CEUVRE

9.3.1 Largeur des rouleaux et joint longitudinaux

La largeur des rouleaux utilisés doit étre suffisante pour qu’il n’y ait pas de joint longitudinaux ou
qu’il y en ait le moins possible. Lorsque la surface a recouvrir excéde la largeur maximale des
rouleaux fournis de géotextile, un joint longitudinal doit étre fait. L’Adjudicataire doit observer un
chevauchement minimal de 300mm de largeur des deux rouleaux de géotextile dans les joints
longitudinaux. De plus, lorsqu’il est impossible d’éviter les joints, ceux-ci ne devront pas se
trouver aux endroits ou I'on prévoit les passages des roues les plus fréquents dans le but de
prévenir la formation d’orniéres et de dépressions a la surface de l'infrastructure.

L’Adjudicataire doit aviser le Donneur d’ordre au moins 24 heures a I'avance avant de procéder
a la mise en place du géotextile, pour s’assurer que le Donneur d’ordre ou son Laboratoire ait
procédé a l'inspection de l'infrastructure et par conséquent, qu’ils permettent la mise en place du
géotextile. Le Donneur d’ordre ou son Laboratoire ont 'autorité de demander a ce qu’une section
de géotextile ainsi que tout matériau de remblai par-dessus soit retiré par I'Adjudicataire dans
I'éventualité ou l'inspection de l'infrastructure n’ait pas été faite.
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Les géotextiles doivent étre déployés directement sur l'infrastructure, dans la méme direction que
celle préconisée lors de la mise en place ultérieure des couches granulaires de fondation. Les
plis devront par la suite étre soigneusement retriés et il ne doit pas y avoir de tensions de créées
sur les géotextiles lors de la mise en place des remblais par-dessus. Pour ce faire, I'Adjudicataire
doit utiliser des lests.

9.3.2 Joints transversaux et courbes

Les chevauchements aux extrémités des rouleaux devront se faire dans le sens de I'épandage
du matériau granulaire de recouvrement (1er rouleau au-dessus). Les différents rouleaux devront
étre chevauchés sur au moins 600mm. Dans une courbe, I’Adjudicataire peut réaliser des plis
chevauchés ou des empiécements chevauchés comme illustré au dessin 50 du CDCT — Dessins
Normatifs.
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10 SOUS-FONDATION

10.1 GENERALITES

La sous-fondation est 'ensemble des matériaux granulaires situés entre l'infrastructure et la
fondation d’'une chaussée.

10.2 MATERIAUX

10.2.1 Matériau de classe B

Spécifié au sous article « Matériaux » de l'article « Excavation et préparation de l'infrastructure »
du présent Cahier des charges. Pour la sous-fondation, les matériaux de classe B doivent
provenir du tri effectué de lors de 'excavation des matériaux granulaires de la chaussée existante
comme spécifié au sous article « Enlevement des matériaux granulaires et des sols existants »
de l'article « Excavation et préparation de l'infrastructure » du présent Cahier des charges.

L’Adjudicataire est responsable de démontrer la conformité granulométrique de ce matériau au
exigences du fuseau du MG-56 présenté dans cet article.

10.2.2 Matériau recyclé

Un matériau recyclé doit étre conforme a la norme BNQ 2560-600. De plus, la granulométrie du
matériau doit s’inscrire dans le fuseau granulométrique du MG-56 de la norme BNQ 2560-114.

L’Adjudicataire est responsable de démontrer la conformité granulométrique de ce matériau au
exigences du fuseau du MG-56 présenté dans cet article.

10.2.3 MG-56

Les matériaux de la sous-fondation granulaire nivelés et compactés doivent étre conformes aux
prescriptions de la norme BNQ 2560-114 IlI, le fuseau granulométrique est donné ici pour
référence.

e Fuseau granulométrique de spécification: MG 56, Tableau II-1 BNQ 2560-114;
e Caractéristiques intrinséques: Catégorie 6.

Pourcentage de la masse passant chaque tamis, en mm

Materiau | 4o ion

granulaire
80 56 40 | 315 | 20 | 14 5 1.25 | 0.315 | 0.080
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MG-56 Matériau de
sous- 100 | 82-100 | s.o0. | 55-85 | s.0. | s.0. | 25-50 | 11-30 | 4-18 2-7
fondation

10.3 PRELEVEMENT, LIVRAISON ET MANIPULATION DES MATERIAUX ET ESSAIS

10.3.1 Attestation de conformité et échantillons des matériaux

En plus des dispositions prévues au Contrat a cet effet, au moins deux semaines avant le début
des travaux, I'Adjudicataire doit soumettre au Donneur d’ordre une compilation de résultats
d'essais réalisés par un laboratoire indépendant montrant que les matériaux répondent aux
exigences de la présente section. La compilation doit comprendre tous les résultats des essais
de caractérisation prévus a la norme BNQ 2560-114. Les essais doivent avoir été réalisés au
cours des douze derniers mois.

10.4 MISE EN CEUVRE

10.4.1 Etalement des matériaux

Les matériaux granulaires devront étre étalés sur les géotextiles a partir des bords du textile ou
de la couche de matériau granulaire précédente déja mise en place. La hauteur des piles de
granulaire devra étre limitée pour éviter la rupture des sols.

L’épaisseur maximale d’'une couche est de 300mm. Lorsque la sous-fondation a mettre en place
est de plus de 300mm d’épaisseur, toutes les couches de sous-fondation doivent avoir la méme
épaisseur.

L’étalement des matériaux doit faire en sorte qu'on ne cause pas de ségrégation des particules.
L’Adjudicataire doit enlever et remplacer toute partie d'une couche dans laquelle il y a eu
ségrégation des particules au cours de I'épandage.

10.4.2 Nivellement et compactage

Les couches doivent étre correctement nivelées afin de respecter les mémes profils longitudinaux
et transversaux que le terrain fini. L’Adjudicataire doit profiler et compacter en alternance chacune
des couches pour obtenir une sous-fondation unie, égale et uniformément compactée. Aux
endroits ou il est impossible d'utiliser des équipements trop grands, I’Adjudicataire doit compacter
les matériaux jusqu'a obtention de la masse volumique requise a l'aide d’équipements
préalablement approuvés par le Donneur d’ordre.

La densité a atteindre pour chacune des couches de la sous-fondation est au moins égal 95%
de I'essai Proctor Modifié (P.M.). La compacité est déterminée au moyen d’'un nucléo densimetre.
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Dans les cas ou I'essai P.M. ne peut étre effectué sur le matériau granulaire de sous-fondation,
la masse volumique séche maximale est obtenue par une planche de référence. L'Adjudicataire
doit densifier séparément chacune des couches de la sous-fondation a un degré de compacité
au moins égal a 98 % de la valeur maximale obtenue lors de la planche de référence. La
compacité est déterminée au moyen d’'un nucléo densimétre dont I'étalonnage a été vérifié. La
réalisation d’'une planche de référence doit respecter les points suivants:

e La planche de référence sert a déterminer le nombre de passes nécessaires pour obtenir
le degré optimal de compacité requis sur le chantier et pour éviter le sur compactage. A
cet effet, le terme passe d’'un matériel de compactage est défini comme un passage de
la machinerie de compactage;

e La planche de référence doit étre construite a partir de matériaux représentatifs de ceux
qui sont incorporés dans 'ouvrage. Le matériel de compactage doit étre équivalent a celui
utilisé lors des travaux;

e Une planche de référence doit étre réalisée au début des travaux, a chaque tranche de
20 000 tonnes de matériaux granulaires incorporés dans l'ouvrage et a chaque
changement de source d’approvisionnement;

o Les dimensions de la planche de référence sont d’environ 35 m par 5 m. L’épaisseur de
la couche de mateériaux granulaire doit étre équivalente a celle stipulée pour 'ouvrage a
construire. Si la planche est réalisée hors du site, la nature et la portance du sol sous-
jacent doivent étre représentatives de celle du chantier;

¢ La masse volumique séche maximale d’'un matériau de sous-fondation est définie sur la
courbe masse volumique séche mesurée au nucléo densimétre en fonction du nombre
de passes quand deux lectures consécutives donnent une augmentation de la masse
volumique inférieure a 1 %;

e Lateneur en eau (LC 21-201) des matériaux a compacter doit étre de: MG 56: 5,0 + 0,5
%.

10.4.3 Teneur en eau optimale

L’Adjudicataire doit ajouter I'eau nécessaire pendant le compactage pour obtenir la masse
volumique requise. Dans le cas d'humidité trop élevée, I'Adjudicataire doit aérer le sol en le
scarifiant a I'aide du matériel approprié jusqu'a ce que la teneur en eau soit revenue a un niveau
optimal comme décrit a la norme BNQ 2501-255.

Si la teneur en eau des matériaux est trop faible pour obtenir le degré de compactage requis, le
Donneur d’ordre ou son Laboratoire pourront exiger l'arrosage de ces matériaux jusqu'a
I'obtention d’'une teneur en eau correspondant a I'humidité optimale avant le commencement du
compactage. L'eau ainsi ajoutée devra étre distribuée uniformément a travers la couche de
matériaux avant le commencement du compactage.
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10.4.4 Tolérances en élévation

L'écart d’élévation admissible de la sous-fondation compactée est de £ 25mm par rapport au
niveau prescrit. Un écart plus grand que 25mm entre deux couches de sous-fondation est toléré
lorsque la correction est faite sur la couche de sous-fondation suivante, sauf si cela fait en sorte
que cette couche soit de plus de 300mm d’épaisseur. A ce moment, I'’Adjudicataire peut soit
corriger la différence d’élévation sur la premiére couche ou diviser la couche de sous-fondation
suivante en deux couches égales de moins de 300mm d’épaisseur.

10.4.5 Entretien et précaution a prendre contre la contamination granulométrique

La sous-fondation finie doit étre maintenue conforme aux prescriptions de la présente section par
I'Adjudicataire jusqu'a ce que la couche suivante soit appliquée. De plus, 'Adjudicataire doit
prendre les mesures nécessaires afin de ne pas contaminer les surfaces finies de sous-fondation.
Avant la mise en place des couches de matériaux subséquentes, I'Adjudicataire est tenu de
procéder a une décontamination des surfaces.

10.5 ESSAIS ET CRITERES D’ACCEPTATION

10.5.1 Essai de portance

Aprés la mise en place des matériaux la sous-fondation, I'Adjudicataire doit procéder, a la
demande du Donneur d’ordre, a un essai de portance comme spécifié a I'article « Essai de
portance » de la section « Terrassements » du Cahier des charges et devis généraux —
Infrastructures Routiéres, Construction et réparation de Transports Québec. Le but de I'essai est
de déceler les zones de faible capacité.

Les réparations des couches de sous-fondations jugées nécessaires par le Donneur d’ordre a la
suite de cet essai seront exécutées comme décrites dans le présent Cahier des charges par
I'Adjudicataire, a ses frais. Si des corrections sur l'infrastructure s’avereraient nécessaires, ces
corrections doivent étre faites comme spécifié a 'article « Mauvais terrain » du présent Cahier
des charges.

Contrairement au sous article « Mode de paiement » de l'article « Essai de portance » spécifié
ci-haut, un minimum d’un essai doit étre prévu par I'Adjudicataire pour 'ensemble de la sous-
fondation. Le temps d'opération et d'utilisation du camion et équipement pour effectuer I'essai ne
fait donc pas I'objet de paiement selon le tarif horaire prévu au Recueil des tarifs de camionnage
en vrac du Ministére, majoré de 10 %.
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10.5.2 Calcul d’un lot

La quantité de lot d’'une couche de sous-fondation et sa surface sont définies de la facon illustrée
ici:

SB
[ = arrondi.sup (m

SB
Sl:T

Oou:

e [estle nombre de lot dans une couche de sous-fondation;
e Sl estla surface du lot;
e SBest la surface totale prévue au bordereau de soumission en m2,

10.5.3 Contréle de la granulométrie et calcul du prix révisé d’un lot déficient

La granulométrie d’un lot de matériaux de sous-fondation est acceptée a partir des analyses par
le Laboratoire du Donneur d’ordre des résultats d’échantillons prélevés sur la surface du lot aprés
compactage. L’Adjudicataire doit prendre toutes les précautions raisonnables pour que les
matériaux demeurent conformes lors des travaux et aprés compactage, et ce, jusqu’a la mise en
place des couches de matériaux subséquentes.

Un minimum de deux échantillons de la couche de sous-fondation compactée sont prélevés de
fagcon aléatoire pour chaque lot. Pour chacun des échantillons prélevés, une analyse
granulométrique (LC 21-040) est effectuée. L'Adjudicataire doit prévoir un délai de 48h ouvrables
pour la réception des résultats d’échantillonnage.

Un lot est jugé non conforme et rejeté lorsque la moyenne des résultats au tamis 80 ym du lot
est supérieure ou égale a 8,0 %. Un lot rejeté doit étre repris aux frais de I'’Adjudicataire.

Un lot est jugé déficient et pénalisé lorsque la moyenne des résultats passant le tamis 80 um du

lot est comprise entre 7,0 et 8,0 %. Dans ce cas, la sous-fondation mise en ceuvre peut étre

conservée en place, mais le prix unitaire de la sous-fondation est révisé selon la formule suivante:
PR

=1 —_ 70
oy = 1= 040 = 7%)

ou:

¢ PR est le prix unitaire révisé;
e PU est le prix unitaire du bordereau;
e x est la moyenne des résultat d’un lot au tamis 80um en pourcentage passant.

Un lot dont la moyenne des résultats au tamis 80um en pourcentage passant est en dessous de
7% est accepté sans pénalité.
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10.5.4 Contréle du compactage et calcul du prix révisé d’un lot déficient

La compacité d’un lot de matériaux de sous-fondation est acceptée a partir des mesures de la
compacité par le Laboratoire du Donneur d'ordre effectués sur la surface du lot aprés
compactage. L’Adjudicataire doit prendre toutes les précautions raisonnables pour que les
matériaux demeurent conformes lors des travaux et aprés compactage, et ce, jusqu’a la mise en
place des couches de matériaux subséquentes.

Trois mesures de la compacité de la couche de sous-fondation compactée sont effectués de
facon aléatoire pour chaque lot.

Un lot est jugé non conforme et rejeté lorsque qu’au moins un des résultats est inférieur a 90%
de I'essai Proctor Modifié (P.M.). Un lot est aussi jugé non conforme et rejeté lorsque la moyenne
des résultats du lot est inférieure a 93% de I'essai Proctor Modifié (P.M.). Un lot rejeté doit étre
repris aux frais de I'Adjudicataire ou I'Adjudicataire peut niveler et compacter le lot rejeté pour
atteindre les objectifs, toujours a ces frais.

Un lot est jugé déficient et pénalisé lorsque la moyenne des résultats est située entre 93% et
95% de I'essai Proctor Modifié (P.M.). Dans ce cas, la sous-fondation mise en ceuvre peut étre
conservée en place, mais le prix unitaire de la sous-fondation est révisé selon la formule suivante:

PR _ 1—-0.125(95%
PU . ( 0 x)

ou:

e PR est le prix unitaire révisé;
e PU est le prix unitaire du bordereau;
e x est la moyenne des résultats d’'un lot en pourcentage de I'essai Proctor Modifié (P.M.).

Un lot dont la moyenne des résultats a I'essai Proctor Modifié (P.M.) est supérieur a 95% est
accepte.

10.5.5 Révisions cumulatives des prix unitaires d’un lot

Si plusieurs révisions du prix unitaire d’un lot sont requises, elles sont cumulatives et le nouveau
prix unitaire d’'un lot déficient correspond au prix unitaire du bordereau du lot, duquel est
soustraite la somme des révisions.

L’Adjudicataire peut également, s'il le désire, enlever et remplacer a ses frais les lots de
matériaux de sous-fondation jugés déficients. Des nouveaux contréles sur les nouveaux lots
remis en place seront effectués dans ce cas en vue de leur acceptation.

Page 21 de 59



L N
POIﬂtEQ Cahier des charges techniques — Chaussées
Claire SOUS-FONDATION

10.5.6 Recours de I’Adjudicataire

Lorsqu’un lot est jugé déficient ou non conforme et que I'’Adjudicataire veut exercer son droit de
recours, il peut faire effectuer de nouveaux prélévements et réaliser de nouveaux essais par un
laboratoire indépendant. Des échantillons témoins, prélevés lors des travaux et scellés en
présence du représentant du Donneur d’ordre, peuvent également étre utilisés.

Le nombre total des nouveaux échantillons a prélever et a analyser est le double du nombre
d’échantillons du lot pour lequel I'Adjudicataire exerce son droit de recours. Seuls ces nouveaux
résultats servent au calcul définitif de la moyenne du lot. La conformité du lot est a nouveau
évaluée par le Donneur d’ordre. Les critéres d’acceptation, de pénalité et de rejet mentionnés
précédemment sont appliqués.

Tous les colts et délais associés a la démarche de recours de I'Adjudicataire sont a ses frais.
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11 FONDATION

11.1 GENERALITES

La fondation est I'ensemble des matériaux granulaires situés entre la sous-fondation et le
revétement de la chaussée.

11.2 MATERIAUX

11.2.1 MG-20

Les matériaux de la fondation granulaire nivelés et compactés doivent étre conformes aux
prescriptions de la norme BNQ 2560-114 IlI, le fuseau granulométrique est donné ici pour
référence.

e Fuseau granulométrique de spécification: MG 20, Tableau 1l-1 BNQ 2560-114;

e Caractéristiques intrinséques: Catégorie 5;

e Caractéristique de fabrication: Catégorie e.

Pourcentage de la masse passant chaque tamis,

Matériau e g en mm
. Utilisation
granulaire

31.5 20 14 5 1.25 | 0.315 | 0.080

MG-20 Matériau de

. 100 90-100 | 68-93 | 35-60 | 15-38 5-17 2-7*
fondation

*En arrivant au chantier, les matériaux de la fondation granulaire doivent comporter un maximum
de 5% passant au tamis 80um.

11.3 PRELEVEMENT, LIVRAISON ET MANIPULATION DES MATERIAUX ET ESSAIS

11.3.1 Attestation de conformité et échantillons des matériaux

En plus des dispositions prévues au Contrat a cet effet, au moins deux semaines avant le début
des travaux, I'Adjudicataire doit soumettre au Donneur d’ordre une compilation de résultats
d'essais réalisés par un laboratoire indépendant montrant que les matériaux répondent aux
exigences de la présente section. La compilation doit comprendre tous les résultats des essais
de caractérisation prévus a la norme BNQ 2560-114. Les essais doivent avoir été réalisés au
cours des douze derniers mois.
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11.4 MISE EN CEUVRE

11.4.1 Etalement des matériaux

Les matériaux granulaires devront étre étalés sur la couche de matériau granulaire précédente
déja mise en place. La hauteur des piles de granulaire devra étre limitée pour éviter la rupture
des sols.

L’épaisseur maximale d’une couche est de 300mm. Lorsque la fondation a mettre en place est
de plus de 300mm d’épaisseur, toutes les couches de fondation doivent avoir la méme épaisseur.

L’étalement des matériaux doit faire en sorte qu'on ne cause pas de ségrégation des particules.
L’Adjudicataire doit enlever et remplacer toute partie d'une couche dans laquelle il y a eu
ségrégation des particules au cours de I'épandage.

11.4.2 Nivellement et compactage

Les couches doivent étre correctement nivelées afin de respecter les mémes profils longitudinaux
et transversaux que le terrain fini. L’Adjudicataire doit profiler et compacter en alternance chacune
des couches pour obtenir une fondation unie, égale et uniformément compactée. Aux endroits
ou il est impossible d'utiliser des équipements trop grands, I'Adjudicataire doit compacter les
matériaux jusqu'a obtention de la masse volumique requise a I'aide d’équipements préalablement
approuveés par le Donneur d’ordre.

La densité a atteindre pour chacune des couches de la fondation est au moins égal 95% de
I'essai Proctor Modifié (P.M.). La compacité est déterminée au moyen d’un nucléo densimétre.

11.4.3 Teneur en eau optimale

L’Adjudicataire doit ajouter I'eau nécessaire pendant le compactage pour obtenir la masse
volumique requise. Dans le cas d'humidité trop élevée, I'Adjudicataire doit aérer le sol en le
scarifiant a I'aide du matériel approprié jusqu'a ce que la teneur en eau soit revenue a un niveau
optimal comme décrit a la norme BNQ 2501-255.

Si la teneur en eau des matériaux est trop faible pour obtenir le degré de compactage requis, le
Donneur d’ordre ou son Laboratoire pourront exiger l'arrosage de ces matériaux jusqu'a
I'obtention d’'une teneur en eau correspondant a I'humidité optimale avant le commencement du
compactage. L'eau ainsi ajoutée devra étre distribuée uniformément a travers la couche de
matériaux avant le commencement du compactage.
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11.4.4 Tolérances en élévation et nivellement fin

L'écart d’élévation admissible de la fondation compactée est de + 25mm par rapport au niveau
prescrit entre deux couches de fondation. Un écart plus grand que 25mm entre deux couches de
fondation est toléré lorsque la correction est faite sur la couche de fondation suivante, sauf si cela
fait en sorte que cette couche soit de plus de 300mm d’épaisseur. A ce moment, I'’Adjudicataire
peut soit corriger la différence d’élévation sur la premiére couche ou diviser la couche de sous-
fondation suivante en deux couches égales de moins de 300mm d’épaisseur.

Pour la derniére couche de fondation, I'écart acceptable est de + 15mm par rapport au niveau
prescrit. Pour arriver a cet objectif, 'Adjudicataire devra procéder a un nivellement fin et au
compactage final avec la machinerie appropriée. Un écart plus grand que 15mm doit étre corrige.

11.4.5 Entretien et précaution a prendre contre la contamination granulométrique

La fondation finie doit étre maintenue conforme aux prescriptions de la présente section par
I'Adjudicataire jusqu'a ce que la couche suivante soit appliquée. De plus, 'Adjudicataire doit
prendre les mesures nécessaires afin de ne pas contaminer les surfaces finies de fondation.
Avant la mise en place des couches de matériaux subséquentes, I'Adjudicataire est tenu de
procéder a une décontamination des surfaces.

11.5 ESSAIS ET CRITERES D’ACCEPTATION

11.5.1 Essai de portance

Aprés la mise en place des matériaux la fondation, I'Adjudicataire doit procéder, a la demande
du Donneur d’ordre, a un essai de portance comme spécifié a l'article « Essai de portance » de
la section « Terrassements » du Cahier des charges et devis généraux — Infrastructures
Routiéres, Construction et réparation de Transports Québec. Le but de I'essai est de déceler les
zones de faible capacité.

Les réparations des couches de fondation et de sous-fondations jugées nécessaires par le
Donneur d’ordre a la suite de cet essai seront exécutées comme décrites dans le présent Cahier
des charges par I'Adjudicataire, a ses frais. Si des corrections sur l'infrastructure s’avéreraient
nécessaires, ces corrections doivent étre faites comme spécifié a l'article « Mauvais terrain » du
présent Cahier des charges.

Contrairement au sous article « Mode de paiement » de l'article « Essai de portance » spécifié
ci-haut, un minimum d’un essai doit étre prévu par I’Adjudicataire pour I'ensemble de la fondation.
Le temps d'opération et d'utilisation du camion et équipement pour effectuer I'essai ne fait donc
pas l'objet de paiement selon le tarif horaire prévu au Recueil des tarifs de camionnage en vrac
du Ministere, majoré de 10 %.
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11.5.2 Calcul d’un lot

La quantité de lot d’'une couche de fondation et sa surface sont définies de la fagon illustrée ici:

[ = arrondi.sup (m

SB
Sl:T

Oou:

e [estle nombre de lot dans une couche de sous-fondation;
e Sl estla surface d’un lot;
e SBest la surface totale prévue au bordereau de soumission en m?2.

11.5.3 Contréle de la granulométrie et calcul du prix révisé d’un lot déficient

La granulométrie d’un lot de matériaux de fondation est acceptée a partir des analyses par le
Laboratoire du Donneur d’ordre des résultats d’échantillons prélevés sur la surface du lot aprés
compactage. L’Adjudicataire doit prendre toutes les précautions raisonnables pour que les
matériaux demeurent conformes lors des travaux et aprés compactage, et ce, jusqu’a la mise en
place des couches de matériaux subséquentes.

Un minimum de deux échantillons de la couche de fondation compactée sont prélevés de fagon
aléatoire pour chaque lot. Pour chacun des échantillons prélevés, une analyse granulométrique
(LC 21-040) est effectuée. L’Adjudicataire doit prévoir un délai de 48h ouvrables pour la réception
des résultats d’échantillonnage.

Un lot est jugé non conforme et rejeté lorsque la moyenne des résultats au tamis 80 um du lot
est supérieure ou égale a 8,0 %. Un lot est aussi jugé non conforme et rejeté lorsqu’au moins un
échantillon du lot présente un résultat au tamis 80 um supérieure ou égale a 9,0 %. Un lot rejeté
doit étre repris aux frais de I’Adjudicataire.

Un lot est jugé déficient et pénalisé lorsque la moyenne des résultats passant le tamis 80 um du
lot est comprise entre 7,0 et 8,0 %. Dans ce cas, la fondation mise en ceuvre peut étre conservée
en place, mais le prix unitaire de la fondation est révisé selon la formule suivante:

PR 4 0.4(x — 7%)
PU— A(X 0

ou:

e PR est le prix unitaire révisé;
e PU est le prix unitaire du bordereau;
e x est la moyenne des résultat d’un lot au tamis 80um en pourcentage passant.

Un lot dont la moyenne des résultats au tamis 80um en pourcentage passant est en dessous de
7% est accepté sans pénalités.
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11.5.4 Contréle du compactage et calcul du prix révisé d’un lot déficient

La compacité d’'un lot de matériaux de fondation est acceptée a partir des mesures de la
compacité par le Laboratoire du Donneur d'ordre effectués sur la surface du lot aprés
compactage. L’Adjudicataire doit prendre toutes les précautions raisonnables pour que les
matériaux demeurent conformes lors des travaux et aprés compactage, et ce, jusqu’a la mise en
place des couches de matériaux subséquentes.

Trois mesures de la compacité de la couche de fondation compactée sont effectuées de fagon
aléatoire pour chaque lot.

Un lot est jugé non conforme et rejeté lorsque qu’au moins un des résultats est inférieur a 91%
de I'essai Proctor Modifié (P.M.). Un lot est aussi jugé non conforme et rejeté lorsque la moyenne
des résultats du lot est inférieure a 93% de I'essai Proctor Modifié (P.M.). Un lot rejeté doit étre
repris aux frais de I'Adjudicataire ou I'Adjudicataire peut niveler et compacter le lot rejeté pour
atteindre les objectifs, toujours a ses frais.

Un lot est jugé déficient et pénalisé lorsque la moyenne des résultats est située entre 93% et
95% de l'essai Proctor Modifié (P.M.). Dans ce cas, la fondation mise en ceuvre peut étre
conservée en place, mais le prix unitaire de la fondation est révisé selon la formule suivante:

PR—l 0.125(96%
PU_ . ( 0 x)

ou:

¢ PR est le prix unitaire révisé;
e PU est le prix unitaire bordereau;
e x estla moyenne des résultats d’un lot en pourcentage de I'essai Proctor Modifié (P.M.).

Un lot dont la moyenne des résultats a I'essai Proctor Modifié (P.M.) est de 95% ou plus est
accepté sans pénalités.

11.5.5 Révisions cumulatives des prix unitaires d’un lot

Si plusieurs révisions du prix unitaire d’'un lot sont requises, elles sont cumulatives et le nouveau
prix unitaire d’'un lot déficient correspond au prix unitaire du bordereau du lot, duquel est
soustraite la somme des révisions.

L’Adjudicataire peut également, s’il le désire, enlever et remplacer a ses frais les lots de
matériaux de sous-fondation jugés déficients. Des nouveaux contréles sur les nouveaux lots
remis en place seront effectués dans ce cas en vue de leur acceptation.
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11.5.6 Recours de I’Adjudicataire

Lorsqu’un lot est jugé déficient ou non conforme et que I'’Adjudicataire veut exercer son droit de
recours, il peut faire effectuer de nouveaux prélévements et réaliser de nouveaux essais par un
laboratoire indépendant. Des échantillons témoins, prélevés lors des travaux et scellés en
présence du représentant du Donneur d’ordre, peuvent également étre utilisés.

Le nombre total des nouveaux échantillons a prélever et a analyser est le double du nombre
d’échantillons du lot pour lequel I'Adjudicataire exerce son droit de recours. Seuls ces nouveaux
résultats servent au calcul définitif de la moyenne du lot. La conformité du lot est a nouveau
évaluée par le Donneur d’ordre. Les critéres d’acceptation, de pénalité et de rejet mentionnés
précédemment sont appliqués.

Tous les colts et délais associés a la démarche de recours de I'Adjudicataire sont a ses frais.
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12 SECTIONS DE SERVICES EXISTANTS A AJUSTER OU REMPLACER AU
NIVEAU PROPOSE

12.1 GENERALITES

Lorsque des services existants sont conservés dans le cadre de la reconstruction d’'une
chausseée, il se peut que ces services doivent étre ajustés au terrain fini ou que certaines sections
doivent étre remplacées. L’Adjudicataire est tenu de procéder a ces travaux jusqu’a un niveau
qui sera indiqué par le Donneur d’ordre au chantier. En général, les anneaux d’ajustements en
béton fissurés, les cales, la brique abimée, etc. seront enlevés et remplacés par des nouveaux
éléments.

12.2 MATERIAUX

12.2.1 Anneaux de nivellement en caoutchouc

Les anneaux de nivellement en caoutchouc doivent étre de dimension suffisante pour que
'ensemble de la surface de I'élément supérieur soit appuyé sur 'anneau. lls doivent aussi étre
faits de matériaux recyclés et spécifiquement congus pour le nivellement de services. Finalement,
la hauteur des anneaux doit étre située entre 25 et 100 mm.

12.2.2 Anneaux de nivellement en béton

Les anneaux de nivellement en béton doivent étre de dimension suffisante pour que I'ensemble
de la surface de I'élément supérieur soit appuyé sur I'anneau. lls doivent aussi spécifiquement
congus pour le nivellement de services. Finalement, la hauteur des anneaux doit étre située entre
75 et 200 mm, a I'exception des anneaux a utiliser sous un trottoir, ou la hauteur maximale peut
étre de 50 mm.

12.2.3 Garniture d’étanchéité en butyle

Les garnitures d’étanchéité en butyle doivent étre fournies par le méme fabriquant que celui des
anneaux de nivellement.

12.2.4 Produit d’étanchéité a base de polyuréthane

Lorsqu’un produit d’étanchéité a base de polyuréthane doit étre utilisé pour assurer I'étanchéité
d’un joint, celui-ci doit étre recommandé par le fabriquant des anneaux d’ajustement.
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12.3 PRELEVEMENT, LIVRAISON ET MANIPULATION DES MATERIAUX ET ESSAIS

12.3.1 Manipulation des éléments en béton

Les éléments en béton doivent étre manipulés avec soins afin de ne pas les fissurés pendant
leur mise en place. Les éléments fissurés seront refusés.

12.4 MISE EN CEUVRE

12.4.1 Eléments existants a enlever

Le Donneur d’ordre réalisera une inspection des services existants au chantier afin d’indiquer a
I’Adjudicataire jusqu’ou les sections doivent étre remplacées. L’Adjudicataire procédera ensuite
a retirer les sections existantes et a en disposer. Les sections en béton peuvent étre coulées en
place, en béton préfabriqué, en brique et mortier, en caoutchouc, etc. La derniére section
conservée doit étre droite et nettoyée afin d’étre exempte de poussiére, de pierre ou d’autre
matiére étrangére, dans le but de bien recevoir les nouvelles sections supérieures.

Si la surface est irréguliére, une surface uniforme doit étre faite a I'aide d’'un béton de ciment a
prise rapide.

12.4.2 Nouveaux éléments a mettre en place

Les dispositions des articles du Cahier des charges techniques — Conduites d’égouts doivent étre
respectées pour la mise en place des nouveaux éléments.
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13 ACCESSOIRES EN FONTE A REMPLACER

13.1 GENERALITES

Dans le cadre d’une reconstruction de chaussée, les accessoires en fonte existants sont
habituellement remplacés par des accessoires ajustables résistants au déneigement.

13.2 MATERIAUX

13.2.1 Ensembles de cadres ajustables en fonte pour regards ou puisards

Spécifié au sous article « Accessoires » de larticle « Matériaux » du BNQ 1809-300. Les
inscriptions a produire sur les couvercles des regards doivent étre conformes aux exigences du
dessin normatif 21.

Les cadres ajustables doivent étre installés sous des surfaces pavées.

13.2.2 Cadres standards en fonte pour regards

Spécifié au sous article « Accessoires » de l'article « Matériaux » du BNQ 1809-300. Les
inscriptions a produire sur les couvercles des regards doivent étre conformes aux exigences du
dessin normatif 21.

Les cadres standards doivent étre installés sous des surfaces en béton.

13.2.3 Tétes de bouches a clé

Les tétes de bouches a clé doivent étre comme montré au dessin 13 du CDCT — Dessins
Normatifs. Les tétes anti-déneigement doivent étre utilisée seulement sous les surfaces paveées.

13.3 MISE EN CEUVRE

Les accessoires en fonte a remplacer seront indiquer a I’Adjudicataire par le Donneur d’ordre au
chantier suite a leur inspection. Les nouveaux accessoires doivent soigneusement ajustés
comme indiqué aux figures 54 et 55 du BNQ 1809-300.
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14 ENROBE BITUMINEUX

141 GENERALITES

Le présent article couvre les revétements flexibles et est applicable autant pour les chaussées
que pour les pistes cyclables, les sentiers et les entrées charretiéres et les stationnements.

14.2 MATERIAUX

14.2.1 Types d’enrobés et de bitumes

Le bitume utilisé pour les enrobés doit étre conforme aux prescriptions de la norme MTQ 4101 et
4202 pour chacun des enrobés suivants, a moins d’indications contraires aux documents
contractuels :

Type d’enrobé Bitume

ESG-14 PG 58S-28
GB-20 PG 58E-34
ESG-10 PG 64E-28
MUN-10 PG 58S-28

Les granulats utilisés pour les enrobés doivent étre conformes aux prescriptions (caractéristiques
intrinséques, de fabrication et complémentaires) des normes NQ 2560-114 et MTQ 4202.

e Enrobés GB-20 et ESG-14:
Caractéristiques intrinséques des gros granulats: catégorie 3;
Caractéristiques de fabrication des gros granulats: catégorie c;
Caractéristiques intrinséques des granulats fins: catégorie 2.

e Enrobés ESG-10:
Caractéristiques intrinséques des gros granulats: catégorie 1;
Caractéristiques de fabrication des gros granulats: catégorie a;

Caractéristiques intrinséques des granulats fins: catégorie 1.
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Enrobés MUN-10:
Caractéristiques intrinséques des gros granulats: catégorie 3;
Caractéristiques de fabrication des gros granulats: c;

Caractéristiques intrinséques des granulats fins: 2.

Les enrobés bitumineux doivent étre conformes aux prescriptions de la norme MTQ 4202 et selon
les utilisations listées ici:

Couche de base sur artére: GB-20;

Couche de base sur collectrice ou locale: ESG-14;

Couche de surface sur rue locale, sans autobus: MUN-10;

Couche de surface sur rue locale avec autobus, collectrice et artéres: ESG-10;
Piste cyclable: MUN-10;

Entrées charretieres: MUN-10;

Couche de base sur entrées charretieres résidentielles mixtes, commerciales ou
industrielle: ESG-14 ou GB-20;

Couche de surface sur entrées charretiéres résidentielles mixtes, commerciales ou
industrielle; ESG-10.

Pour les fins du présent Cahier, I'Adjudicataire peut considérer la classification suivante:

Artéres: Saint-Jean au nord de I'Autoroute 20/Hymus/Brunswick/Voies de service/Des
Sources/Donegani/Stillview au nord d’Hymus;

Collectrices:  Saint-Jean au sud de [|'‘Autoroute  20/Lakebreeze/Bord-du-
Lac/Cartier/Douglas Shand/Coolbreeze/Saint-Louis/Broadview/Belmont/Delmar/Stillview
au sud de Hymus/Avenues du secteur industriel;

Locales: Toutes les autres rues sur le territoire.

Le pourcentage de granulats bitumineux récupérés est limité a 10% de la masse de I'enrobé. Le
granulat provenant de granulats bitumineux récupeérés est exempté du contréle de leurs qualités
intrinséques, de méme que la classe « PG » du bitume provenant de granulats bitumineux
récupérés qui n'est pas prise en considération. L’Adjudicataire est tenu de fournir la densité de
son granulat bitumineux récupéré.
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14.2.2 Calculs de composition de mélange

La formule de mélange des enrobés GB-20, ESG-14, ESG-10 et MUN-10 doit étre déterminée
selon le principe de la méthode LC et répondre aux exigences de la norme MTQ 4202.
L’Adjudicataire ne doit pas changer la composition du mélange sans en obtenir I'acceptation du
Donneur d’ordre. Si un changement de source d'approvisionnement d'un matériau quelconque
est proposé, I’Adjudicataire doit soumettre au Donneur d’ordre une nouvelle formule de mélange.

14.3 PRELEVEMENT, LIVRAISON ET MANIPULATION DES MATERIAUX ET ESSAIS

14.3.1 Attestation de conformité et échantillons des matériaux

En plus des dispositions prévues au Contrat a cet effet, au moins deux semaines avant le début
des travaux, I'’Adjudicataire doit soumettre au Donneur d’ordre une attestation de conformité
émise par le fabricant de bitume et une compilation de résultats d’essais réalisés par un
laboratoire enregistré montrant que le bitume répond aux exigences de la présente section.
L’attestation de conformité doit comprendre tous les résultats des essais de caractérisation
prévus a la norme MTQ 4101 de méme que les températures minimales et maximales
d’entreposage, de malaxage et de compactage.

Le bitume doit étre produit par un fabricant de bitume titulaire d’un certificat d’enregistrement
conforme a la norme ISO 9001:2008 « Systémes de management de la qualité ».

En plus des dispositions prévues au Contrat a cet effet, au moins deux semaines avant le début
des travaux, I'Adjudicataire doit soumettre au Donneur d’ordre les formules de mélange
théoriques des enrobés bitumineux proposés pour le projet. Les formules de mélange doivent
contenir les informations demandées a la norme MTQ 4202 « Enrobés a chaud formulés selon
la méthode de formulation du Laboratoire des chaussées » ainsi que tous les résultats d’essais
et de calculs effectués qui démontrent que les exigences de la présente section sont respectées.
L’Adjudicataire devra aussi fournir les températures minimales et maximales d’entreposage, de
malaxage et de compactage du mélange.

Les enrobés bitumineux doivent étre produits par une entreprise exploitant une centrale
d’enrobage titulaire d’'un certificat d’enregistrement conforme a la norme I1SO 9001:2008
« Systémes de management de la qualité ».

En plus des dispositions prévues au Contrat a cet effet, au moins deux semaines avant le début
des travaux, I'Adjudicataire doit soumettre au Donneur d’ordre une compilation de résultats
d’essais réalisés par un laboratoire indépendant montrant que les granulats proposés pour les
enrobés bitumineux répondent aux exigences de la présente section. La compilation doit
comprendre tous les résultats des essais de caractérisation prévus aux normes NQ 2560-114 et
MTQ 4202. Les essais doivent avoir été réalisés au cours des douze derniers mois.
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14.3.2 Transport du mélange

Le mélange doit étre transporté sur le chantier dans des véhicules propres et exempts de
substances étrangéres.

Au moins une fois par jour ou selon les besoins, I'Adjudicataire doit enduire ou vaporiser les
parois et le fond des bennes avec une solution d'huile légére, de lait de chaux, de savon ou de
détergent. La benne doit étre bien égouttée et il ne doit y rester aucun surplus de solution.

Une copie de tous les billets de livraison du mélange doit étre fournie au Donneur d’ordre.
14.4 MISE EN CEUVRE

14.4.1 Inspection et préparation des surfaces

L’Adjudicataire doit aviser le Donneur d’ordre au moins 24 heures a I'avance avant de procéder
a la mise en place d’enrobés bitumineux, pour s’assurer que le Donneur d'ordre ou son
Laboratoire ait procéder a I'inspection de la surface et par conséquent, qu’ils permettent la mise
en place des enrobés. Le Donneur d’ordre ou son Laboratoire ont l'autorité de demander a ce
gu’'une couche d’enrobé soit retirée par I'Adjudicataire dans I'éventualité ou l'inspection de la
surface sous-jacente n’ait pas été faite.

Dans le cas d’une surface en matériaux granulaires, la surface doit étre propre, non gelée,
exempte d’accumulation d’eau, de glace ou de neige et répondre aux exigences de l'article
« Fondation » du présent Cahier des charges notamment, sans s’y limiter, en ayant subi une
opération de décontamination granulométrique, un nivellement fin et un compactage a l'aide
d’équipements appropriés.

Dans le cas d’'une surface constituée d’une couche d’enrobé antérieure, la surface doit étre
propre, exempte d’accumulation d’eau, de glace ou de neige et de substances non adhérentes
ou étrangeéres. L’Adjudicataire doit s’assurer qu’un nettoyage rigoureux soit fait sur la surface a
l'aide de balais mécaniques afin d’enlever un maximum de poussiéres, feuilles et autres
substances non adhérente ou étrangéres.

14.4.2 Mise en place des enrobés bitumineux

L’Adjudicataire doit appliquer les enrobés bitumineux par couches compactées ayant I'épaisseur
indiquée aux documents contractuels.

L’Adjudicataire doit mettre en place les enrobés bitumineux en respectant les profils longitudinaux
et transversaux et les épaisseurs et niveaux indiqués ou selon les directives du Donneur d’ordre.
Un soin particulier doit étre porté au cours d’eau le long des rayons et des descentes pour piétons.

S'il y a des dénivellations a corriger sur la couche de fondation granulaire, I’Adjudicataire doit le
faire au niveau des couches inférieures d’enrobé. La couche de surface doit étre celle dont
I'épaisseur est la plus constante.
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L’Adjudicataire doit approvisionner les finisseurs de matériaux a un rythme régulier et en
quantités compatibles avec la capacité du matériel d'épandage et de compactage.

Les températures minimales et maximales de malaxage et de compactage du certificat de
conformité du bitume doivent étre respectées en tout temps. Le matériel de chantier, finisseurs
et rouleaux compacteurs, doit étre disponible en quantité suffisante pour obtenir le niveau de
compactage souhaité.

On ne permettra pas la circulation sur le matériau bitumineux avant que la surface ne soit refroidie
a la température de I'air ambiant.

14.4.3 Nettoyage des outils

L’Adjudicataire doit éviter d’utiliser de I'essence afin de nettoyer les outils, la machinerie, les
bottes, etc. L'Adjudicataire doit privilégier d'utiliser d’autres moyens comme du savon par
exemple pour ne pas endommager les enrobés bitumineux.

14.4.4 Finisseurs

Les finisseurs servant a mettre en place une couche d’enrobé qui doit étre collée sur une surface
enduite d’un liant conventionnel doivent étre munis d’un dispositif qui permet d’asperger les roues
d’'un savon qui empéche le liant de se décoller sur les roues des finisseurs.

14.4.5 Compacteurs

L’Adjudicataire doit prévoir la présence d’un rouleau compacteur a roues (pneumatique) pour la
mise en place de la couche de finition d’'une chaussée. De plus, durant les opérations de pavage
d’'une chaussée, I'Adjudicataire doit prévoir la présence d’'un rouleau compacteur supplémentaire
que la quantité requise afin d’éviter des lacunes au niveau du compactage a la suite d’un bris
d’équipement.

14.4.6 Visibilité de la surface finie

A moins d’un avis contraire du Donneur d’ordre, I’Adjudicataire doit programmer la livraison et la
réalisation des travaux durant les heures d’ensoleillement pour que les matériaux soient visibles
a la suite de leur mise en place. Pour des travaux de nuit, I'’Adjudicataire doit prévoir I'éclairage
suffisant afin d’assurer que la surface finie soit bien visible.

14.4.7 Ajustement des services

Les bouches a clé, cadres de puisards, de regards et de chambres de vanne doivent étre ajustés
au niveau du terrain fini et en tenant compte des profils longitudinaux et transversaux. Tous les
criteres d’ajustement des cadres a respecter sont illustrés aux figures 54 et 55 du BNQ 1809-
300. Pour les puisards de trottoirs et (ou) bordures, un fer plat additionnel doit étre fourni et posé
pour la deuxiéme couche de pavage.
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14.4.8 Compactage

La séquence de compactage doit permettre d’obtenir une surface de roulement et une compacité
conformes aux exigences stipulées aux documents contractuels et des joints transversaux et
longitudinaux parfaitement imperméables et ne présentant aucune différence avec le reste de la
surface.

L’Adjudicataire doit cylindrer le revétement bitumineux de fagon continue jusqu'a I'obtention d'une
densité brute du mélange qui soit entre 93 % et 98 % de la densité maximale Rice (LC 26-045)
moyenne des échantillons prélevés lors des travaux.

Au niveau des joints, la densité brute du mélange doit étre supérieure a 90 % de la densité
maximale lorsque les essais sont effectués a moins de 500mm du joint.

A tous les endroits ou le rouleau n’a pas d’accessibilité, tel qu’autour des regards, boites de
vanne et puisards, I'Adjudicataire doit utiliser un pilon pesant au moins 10 kg ou des plaques
vibrantes d’une largeur d’au moins 450mm. Ce pilonnage doit assurer un écoulement parfait des
eaux de surface le long des bordures de béton ou des trottoirs.

14.4.9 Joints transversaux

Des joints transversaux sont requis aux limites des travaux, la ou il faut raccorder les nouveaux
enrobés et les enrobés existants ainsi qu’aux endroits ou sont interrompus deux opérations de
pavage.

A moins d’indication contraire, les joints transversaux ne sont permis qu’aux raccordements a la
chaussée existante. La planification des travaux doit tenir compte de cette exigence.
Exceptionnellement, d’autres joints transversaux pourraient étre tolérés si:

e Le bris d’'un équipement oblige I'arrét des travaux;
e Les conditions météorologiques changent subitement;

e Les quantités d’enrobé a mettre en place dépasse la capacité d’opération de
I’Adjudicataire et les travaux ne peuvent donc pas étre complétés en une journée;

e Le phasage des travaux l'oblige.

Les dimensions a respecter pour les joints transversaux sont indiquées au dessin 49 du CDCT —
Dessins Normatifs. Pour les raccordements transversaux, I'’Adjudicataire peut aussi utiliser les
spécifications données aux dessins 008 et 009 du Tome Il chapitre 2 de Transports Québec ou
appliquer un adhésif pour joint froid selon les spécifications des articles « Adhésif a chaud a base
asphaltique » ou « Ruban adhésif a base de bitume modifié aux polyméres » du présent Cahier
des charges.

L’Adjudicataire doit éliminer toute substance non adhérente sur les faces des joints. Un nettoyage
vigoureux doit étre fait afin d’enlever toute poussiére ou sédiment issu d’'un sciage du pavage
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existant. Le Donneur d’ordre a I'autorité d’exiger la reprise du nettoyage des joints avant la mise
en ceuvre des enrobés proposés si le nettoyage de ceux-ci n’est pas convenable.

Tous les joints transversaux doivent étre droits et faits avec soin et de maniére a étre parfaitement
imperméables et scellés, et n’offrir aucune irrégularité ni défectuosité dans 'apparence générale
du revétement.

Tout joint transversal doit étre situé a une distance d’au moins 1,5m d’un autre joint transversal
d’'une couche sous-jacente.

14.4.10 Joints longitudinaux

La mise en place des enrobés bitumineux est faite d’'une maniére continue. Afin d’éviter d’avoir
des joints froids, I'’Adjudicataire devra utiliser deux finisseurs (chaque finisseur doit avoir sa
propre équipe) pour le pavage des arteres et des collectrices. Lorsque deux finisseurs
mécaniques se suivent en échelon, le premier suit une ligne paralléle au centre du chemin et le
second suit le bord de la bande bitumineuse placée par le premier finisseur. En vue d’obtenir un
joint chaud et facile & compacter, les deux finisseurs mécaniques doivent se suivre d’aussi prés
que possible et en aucun cas ne sont éloignés de plus de 75 m.

Pour les rues locales, un seul finisseur peut étre utilisé. Dans ce cas, le finisseur devra alterner
la mise en place de I'enrobé d’un c6té ou de l'autre de la chaussée en faisant en sorte que le
joint entre les différentes passes ne dépasse jamais 60 m de longueur. Le bord du joint
longitudinal n’est roulé que s’il faut cesser la pose a cause d'un retard qui occasionnerait le
refroidissement du mélange.

Le Donneur d’ordre peut permettre de déroger a cette régle et prescrire une séquence mieux
appropriée, en tenant compte de I'épaisseur du mélange, des températures et de la production
horaire du poste d’enrobage. L’Adjudicataire complétera sa journée d’ouvrage, sans laisser des
joints longitudinaux non terminés. De plus, il est possible que pour des raisons de maintien de la
circulation, un joint longitudinal froid doive obligatoirement étre réalisé.

Tous les joints longitudinaux froids doivent étre droits (donc sciés) et faits avec soin et de maniére
a étre parfaitement imperméables et scellés, et n'offrir aucune irrégularité ni défectuosité dans
'apparence générale du revétement. Un adhésif pour joint froid selon les spécifications des
articles « Adhésif a chaud a base asphaltique » ou « Ruban adhésif a base de bitume modifié
aux polymeéres » du présent Cahier des charges doit étre appliqué sur chaque joint froid.

L’Adjudicataire doit éliminer toute substance non adhérente sur les faces des joints. Un nettoyage
vigoureux doit étre fait afin d’enlever toute poussiére ou sédiment issu d’'un sciage du pavage
existant. Le Donneur d’ordre a I'autorité d’exiger la reprise du nettoyage des joints avant la mise
en ceuvre des enrobés proposés si le nettoyage de ceux-ci n’est pas convenable.

Les joints sur la couche de surface doivent étre localisés hors des voies de roulement et étre
décalés d’au moins 300mm par rapport aux joints de la couche de base et ce, qu'il s’agisse de
joints froids ou chauds.
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14.4.11 Réfection de coupe dans le pavage (rapiégage)

Lorsque I'Adjudicataire doit procéder a une coupe de I'enrobé bitumineux existant pour un
rapiécage, il doit respecter les étapes suivantes:

o Procéder aun 1er trait de scie dans I'enrobé en place, au pourtour de la surface a excaver;
e Procéder aux travaux a l'intérieur de la zone sciée;

e Une fois les travaux complétés, procéder a un 2e trait de scie de pleine profondeur dans
'enrobé, de 300mm a 500mm a I'extérieur du premier trait de scie. Les traits de scie
doivent s'arréter juste avant d’atteindre les coins pour éviter les coupes excessives. Aprés
avoir coupe les cotés, I’Adjudicataire devra enlever le pavage des coins avec beaucoup
de soins pour ne pas soulever et/ou briser le pavage au-dela de la zone délimitée en
utilisant une pioche ou par une autre méthode qu’il fera approuver par le Donneur d’ordre.
(Voir dessin 52 du CDCT — Dessins Normatifs).

o Appliquer un produit adhésif pour joint froid et procéder au rapiécage, selon les
spécifications du présent article.

14.4.12 Travaux par temps froids

Si la température de I'air ambiant est inférieure a 5°C, I'Adjudicataire devra obtenir 'autorisation
du Donneur d’ordre pour exécuter des travaux d’enrobés.

Cette permission ne relévera aucunement I’Adjudicataire de I'obligation d’exécuter ces travaux
en respect du présent Cahier des charges. L’Adjudicataire devra prendre toutes les précautions
nécessaires tant dans le choix des matériaux que dans ses procédés d’exécution, pour que les
surfaces exposées aux intempéries ne soient altérées, demeurent saines et acceptables jusqu’a
I'expiration de la garantie. L'Adjudicataire ne pourra se décharger des obligations que lui impose
la présente clause sous prétexte que les matériaux et mélanges étaient satisfaisants au moment
de la construction.

14.4.13 Travaux d’enrobés étalés sur plusieurs années

Sauf prescription contraire, I'Adjudicataire devra prendre note que la mise en place de I'enrobé
bitumineux peut étre prévue en diverses couches ou étalée sur plus d’'un an. L'information se
retrouve dans le bordereau de soumission au niveau du titre des articles de la soumission pour
'enrobé bitumineux.
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14.4.14 Ajustement du prix du bitume

Lorsque I'adjudicataire fournit le bitume dans le contexte d’'un contrat adjugé par appel d’offres
public pour la fabrication des enrobés payés a la tonne ou au métre carré (aprés conversion en
tonne) et que la masse desdits enrobés représente plus de 250 t pour un lot (1 lot = épaisseur
donnée pour un type de mélange) et lorsque la variation enregistrée est supérieure a 5 %, le
montant d’ajustement du prix du bitume (excluant son transport) est établi a la hausse ou a la
baisse, selon la fluctuation d’'un prix de référence du bitume disponible sur le site du Ministére
des Transports et de la Mobilité durable.

Les prix de références du bitume seront ceux du mois de I'ouverture de la soumission et le mois
ou les travaux de pose de revétement bitumineux seront réalisés.

Si aucun prix de référence ne devient disponible pour le mois de publication de I'octroi du contrat
ou pour le mois de la pose de I'enrobé, le prix de référence de la période précédente est utilisé
pour les fins de calcul de I'ajustement. Le prix de référence utilisé pour le calcul de I'ajustement
est le prix de référence du bitume de classe de performance PG58S-28, PG 58H-34 ou PG 58E-
34.

Le tableau suivant indique le bitume de référence retenu pour le calcul de I'ajustement, selon la
classe de performance du bitume utilisé lors des travaux.

Classe de performance du Classe de référence retenue pour le
bitume utilisé calcul de I'ajustement du prix
PG 52S-34
PG 58528 PG 58S-28
PG 58H-34
PG 64H-28 PG 58H-34
PG 52V-40
PG 58E-34
PG 64E28 PG 58E-34
PG 64E-34

Pour tous les autres cas, le prix de référence retenu pour le calcul de I'ajustement est celui de la
classe de performance PG 58H-34.

Pour chaque classe de performance de bitume, un ajustement est effectué chaque mois lorsqu'’il
y a pose d’enrobé et qu'une variation supérieure a 5 % est enregistrée par rapport au prix de
référence du bitume.
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L’ajustement est calculé de la fagon suivante :

a) Si PRe = 1.05 PRs, le donneur d’ordre verse a 'adjudicataire une compensation
comparable a la hausse du prix du bitume de référence qui excéde 105 %. Cette compensation
est calculée de la fagon suivante :

MA = (PRe - 1.05 PRs) x (quantité de bitume utilisée durant le mois)

b) Si PRe < 0.95 PRs, le donneur d’ordre retient de I'adjudicataire un montant comparable a
la baisse du prix du bitume de référence qui est inférieur a 95 %. Cette retenue est calculée
de la fagon suivante :

MA = (0.95 PRs - PRe) x (quantité de bitume utilisée durant le mois)

MA = montant d’ajustement du prix du bitume ($)
PRs = Prix de référence du bitume du mois de I'ouverture de la soumission ($/t)
PRe = Prix de référence du bitume du mois pendant lequel s’exécutent les travaux ($/t)

Dans les deux cas, la quantité de bitume utilisée est déterminée a partir du pourcentage de
bitume total dans la formule finale d’enrobe, excluant le bitume présent dans les granulats
bitumineux récupérés, lorsque de tels granulats sont utilisés.

14.4.15 Chanfreins en asphalte

Sauf prescription contraire, aprés la mise en place de la couche de base, I’Adjudicataire devra
fournir et mettre en place des chanfreins d’asphalte conformes au dessin 51 du CDCT — Dessins
Normatifs devant:

e Toute la largeur de chaque entrée charretiére;

¢ Chaque descente pour piétons;

e Le long de tous les caniveaux en béton;

e Toute la largeur de chaque transition avec I'enrobé existant aux limites des travaux.
Les chanfreins doivent étre réalisés immédiatement a la suite des travaux de pavage de la
couche de base. Si les travaux de la couche de surface suivent immédiatement ceux de la couche
de base, I'Adjudicataire n’est pas tenu de fournir et de mettre en place des chanfreins en asphalte.

Si les chanfreins doivent étre maintenus pendant la saison hivernale, I’Adjudicataire doit prévoir
d’entretenir ces derniers s’ils sont endommagés par le déneigement.
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14.4.16 Chanfreins temporaires

Des chanfreins temporaires en bois ou en caoutchouc doivent étre placés a chacun des endroits
listés ci-haut lorsqu’approuvé par le Donneur d’ordre.

14.4.17 Enlévement des chanfreins

L'application de la deuxiéme couche d’enrobé bitumineux (couche de surface) comprendra les
travaux préliminaires suivants:

Enlévement des chanfreins d’asphalte;
Nettoyage de la surface a recouvrir avec un balai mécanique;

Correction des dépressions en appliquant un liant d’accrochage et un meélange bitumineux
(couche de correction) pour amener la route a son profil régulier;

Application d'un liant d’accrochage au taux résiduel indiqué a [larticle « Liant
d’accrochage » du présent Cahier des charges.
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14.5 ESSAIS ET CRITERES D’ACCEPTATION

14.5.1 Surfaces finies défectueuses

L’Adjudicataire doit corriger les irrégularités qui surviennent avant la fin du compactage, en
ameublissant le mélange bitumineux et en ajoutant ou en enlevant des matériaux selon les
besoins. Si ces irrégularités ou défauts subsistent, méme aprés le compactage définitif,
I’Adjudicataire doit enlever rapidement la couche supérieure et épandre une couche de nouveaux
matériaux pour obtenir une surface égale et uniforme, et compacter immédiatement a la masse
volumique prescrite.

L’Adjudicataire doit réparer, a ses frais, les zones qui présentent des signes de fissuration, de
fendillement ou d’ondulations. L’Adjudicataire doit corriger, a ses frais, les endroits qui retiennent
'eau en surface. Les réparations minces ne sont pas acceptables. Un planage mécanique et
des corrections dont I'épaisseur est d’au moins 35mm sont requis aux endroits défectueux, aux
frais de I'Adjudicataire et selon les exigences du Donneur d’ordre.

14.5.2 Calcul d’un lot

Aux fins de I'acceptation des travaux d’enrobés bitumineux, un lot est constitué de 'ensemble de
I'enrobé bitumineux d’'un méme mélange, provenant de la méme usine de production et épandue
durant une méme journée de travaux.

14.5.3 Contréle des caractéristiques de I’enrobé bitumineux et calcul du prix révisé d’un
lot

Un échantillon d’enrobé est prélevé de facon aléatoire pour chaque lot. Les échantillons sont
prélevés conformément a LC 26-005 et visent a évaluer la conformité des caractéristiques des
enrobés bitumineux en regard des exigences de la norme MTQ 4202.

Lors des prélévements d’enrobés pour analyse en laboratoire, le mélange est divisé en
quadrants. Le mélange localisé dans deux quadrants opposés par le sommet est destiné aux
essais alors que le mélange localisé dans les deux autres quadrants est conservé comme
échantillon-témoin; celui-ci peut étre scellé par I'Adjudicataire et est alors conservé par le
Donneur d’ordre.

Pour chacun des échantillons prélevés, les essais suivants sont effectués:

e Teneur en bitume: (LC 26-100, 110);

e Analyse granulométrique: (LC 26-350);
e Densité brute: (LC 26-040);

e Densité maximale: (LC 26-045).

Les enrobés bitumineux sont jugés conformes s’ils rencontrent les caractéristiques des enrobés
bitumineux de la norme MTQ 4202.
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Un lot est jugé non conforme et rejeté lorsque I'écart entre la moyenne des teneurs en bitume
mesurée du lot et la teneur théorique est supérieure a 'écart critique. De plus, un lot est aussi
jugé non conforme et rejeté lorsqu’au moins un échantillon du lot présente une valeur plus
distancée d’au moins 1,5% de plus d’écart a la teneur théorique que I'écart critique. Un lot rejeté
doit étre repris aux frais de I’Adjudicataire.

Un lot est jugé déficient et pénalisé lorsque I'écart entre la moyenne des teneurs en bitume
mesurée du lot et la teneur théorique est comprise entre I'écart critique et I'écart tolérable. Dans
ce cas, I'enrobé mis en ceuvre peut étre conservé en place, mais le prix unitaire de I'enrobé du
lot déficient est révisé selon la formule suivante:

PR_(1 05Eb—Et)
PU '(Ec—Et)

ou:

e PR est le prix unitaire révisé;

e PU est le prix unitaire du bordereau;

o Eb est I'écart entre la teneur en bitume moyenne des échantillons prélevés et celle de la
formule théorique (En absolu);

o FEtestl'écart tolérable;

o FEc estI'écart critique.

L’Adjudicataire peut également, s’il le désire, enlever et remplacer a ses frais les enrobés
bitumineux jugés déficients. Un lot dont I'écart entre la moyenne des teneurs en bitume mesurée
du lot et la teneur théorique est inférieur a I'écart tolérable est accepté sans pénalités.

14.5.4 Contréle de la granulométrie de I’enrobé bitumineux et calcul du prix révisé d’un
lot

Les mémes échantillons que pour évaluer la teneur en bitume sont aussi utilisés pour évaluer la
granulométrie fine d’un lot d’enrobé.

Un lot est jugé non conforme et rejeté lorsque I'écart entre la moyenne des résultats du
pourcentage passant au tamis 80 ym mesurée du lot et le pourcentage passant théorique est
supérieure a I'écart critique. De plus, un lot est aussi jugé non conforme et rejeté lorsqu’au moins
un échantillon du lot présente une valeur plus distancée d’au moins 1,0% de plus d’écart au
pourcentage passant théorique que I'écart critique. Un lot rejeté doit étre repris aux frais de
I'Adjudicataire.
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Un lot est jugé déficient et pénalisé lorsque I'écart entre la moyenne des résultats du pourcentage
passant au tamis 80 ym mesurée du lot et le pourcentage passant théorique est comprise entre
I'écart critique et I'écart tolérable. Dans ce cas, I'enrobé mis en ceuvre peut étre conservé en
place, mais le prix unitaire de I'enrobé du lot déficient est révisé selon la formule suivante:

PR_(1 0.5 E80—Et>
PU ’(Ec—Et)

ou:

e PR est le prix unitaire révisé;

e PU est le prix unitaire du bordereau;

e FE80 est I'écart entre le pourcentage passant le tamis 80 um moyens des échantillons
prélevés et celui de la formule théorique (En absolu);

e FEtestI'écart tolérable;

o FEc estI'écart critique.

L’Adjudicataire peut également, s’il le désire, enlever et remplacer a ses frais les enrobés
bitumineux jugés déficients. Un lot dont I'écart entre la moyenne des pourcentages passants le
tamis 80 um et le pourcentage passant théorique est inférieur a I'écart tolérable est accepté sans
pénalités.

14.5.5 Contréle de la compacité de I’enrobé bitumineux et calcul du prix révisé d’un lot

Une carotte est prélevée de fagon aléatoire pour chaque surface pavée d’environ 1500 m?. Un
minimum de trois carottes par projet est prélevé:

Pour chacune des carottes prélevées, une mesure de la densité brute (LC 26-040) est effectuée
sur tous les lots d’enrobés interceptés par le carottage.

Le Donneur d’ordre se réserve le droit domettre le carottage et d'utiliser les mesures de
compacité mesurées au chantier au nucléo densimétre pour le contréle de la compacité des
enrobeés.

Un lot est jugé non conforme et rejeté lorsque la compacité moyenne mesurée du lot est inférieure
a 91% de la densité maximale Rice (LC 26-045) du lot. De plus, un lot est aussi jugé non
conforme et rejeté lorsqu’au moins un échantillon du lot présente une valeur de 90% ou moins
de la densité maximale Rice (LC 26-045). Un lot rejeté doit étre repris aux frais de I'’Adjudicataire.
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Un lot est jugé déficient et pénalisé lorsque la compacité moyenne mesurée du lot est située
entre 91% et 93% de la densité maximale Rice (LC 26-045) du lot. Dans ce cas, I'enrobé mis en
ceuvre peut étre conservé en place, mais le prix unitaire de I'enrobé du lot déficient est révisé
selon la formule suivante:

PR _ 1—-0.125(94%
PU . ( 0 x)

ou:

e PR est le prix unitaire révisé;
e PU est le prix unitaire bordereau;

¢ x est la moyenne des résultats d'un lot en pourcentage de la densité maximale Rice (LC
26-045).

L’Adjudicataire peut également, s’il le désire, enlever et remplacer a ses frais les enrobés
bitumineux jugés déficients. Un lot dont la moyenne des résultats en pourcentage de la densité
maximale Rice (LC 26-045) est comprise entre 93% et 98% est accepté sans pénalités.

14.5.6 Contréle de I’épaisseur de I’enrobé bitumineux et calcul du prix révisé d’un lot

Une carotte est prélevée de fagon aléatoire pour chaque surface d’environ 1500 m2. Un minimum
de trois carottes par projet est prélevé.

e Pour chacune des carottes prélevées, une mesure de I'épaisseur (ASTM C 174) est
effectuée sur chacune des couches présentes dans la carotte;

e Les couches ayant plus que 10mm que I'épaisseur spécifiée au bordereau sont
considérées comme n’ayant que 10mm de plus que I'épaisseur spécifiée.

Le Donneur d’ordre se réserve le droit d’'omettre le carottage et d’'utiliser les mesures des taux
de pose mesurées au chantier pour le contrdle de I'épaisseur des enrobés.

Un lot est jugé non conforme et rejeté lorsque la moyenne mesurée des épaisseurs du lot est
inférieure a 90% de I'épaisseur spécifiée dans les documents contractuels. Un lot rejeté doit étre
repris aux frais de I’Adjudicataire.
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Un lot est jugé déficient et pénalisé lorsque la moyenne mesurée des épaisseurs du lot est située
entre 90 et 95 % de I'épaisseur spécifiée dans les documents contractuels. Dans ce cas, I'enrobé
mis en ceuvre peut étre conservé en place, mais le prix unitaire de I'enrobé du lot déficient est
révisé selon la formule suivante:

T

PR m

ﬁzEs

ou:

PR est le prix unitaire révisé;

PU est le prix unitaire bordereau;

Em est la moyenne mesurée des épaisseurs d’un lot;

Es est I'épaisseur de I'enrobé spécifiée dans les documents contractuels.

L’Adjudicataire peut également, s’il le désire, enlever et remplacer a ses frais les enrobés
bitumineux jugés déficients. Un lot dont la moyenne des épaisseurs est supérieure a 95% de
I'épaisseur spécifiée dans les documents contractuels est accepté sans pénalités.

14.5.7 Révisions cumulatives des prix unitaires d’un lot

Si plusieurs révisions du prix unitaire d’'un lot sont requises, elles sont cumulatives et le nouveau
prix unitaire d’'un lot déficient correspond au prix unitaire du bordereau du lot, duquel est
soustraite la somme des révisions.

L’Adjudicataire peut également, s'il le désire, enlever et remplacer a ses frais les lots d’enrobés
jugés déficients. Des nouveaux contréles sur les nouveaux lots remis en place seront effectués
dans ce cas en vue de leur acceptation.

14.5.8 Recours de I’Adjudicataire: caractéristiques de I’enrobé (teneur en bitume et en
particules fines

Lors de 'analyse des échantillons de mélange, si I'écart entre les valeurs moyennes « passant
80 um » ou « bitume » et celle de la formule de mélange est supérieur a I'écart tolérable, le
Donneur d’ordre en avise I'Adjudicataire par écrit dans les meilleurs délais.

L’Adjudicataire peut alors demander que les analyses et essais soient réalisés de nouveau par
un Laboratoire indépendant accrédité, retenu et payé par I’Adjudicataire, sur un ou plusieurs
échantillons-témoins. L’essai de I'échantillon ou des échantillons témoins doit étre effectué en
présence du Donneur d’ordre et I'’Adjudicataire peut, a ses frais, déléguer un observateur.

L’Adjudicataire doit transmettre sa demande d’analyse, d’'un ou plusieurs échantillons témoins,
directement au Donneur d’ordre par écrit avec copie au chargé de projet, au plus tard 15 jours
ouvrables aprés réception des résultats fournis par le Donneur d’ordre. Passé ce délai, aucun
recours n’est accordé.
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La reprise d’analyse sur un ou plusieurs échantillons-témoins invalide automatiquement, le cas
échéant, les résultats des analyses originales des deux parties. Les résultats de I'analyse réalisée
sur le ou les échantillons-témoins deviennent donc officiels et la procédure de recours prend fin.

Tous les colts et délais associés a la démarche de recours de I'Adjudicataire sont a ses frais.

14.5.9 Recours de I’Adjudicataire: compacité et épaisseur de I’enrobé

Lorsqu’un lot est déficient ou non conforme du point de vue de la compacité ou de son épaisseur
et que I'Adjudicataire veut exercer son droit de recours, il peut faire, a ses frais, effectuer de
nouveaux prélévements par carottage et réaliser de nouveaux essais par un Laboratoire
indépendant.

A cet effet, 'Adjudicataire doit transmettre une lettre directement au Donneur d’ordre par écrit
avec copie au chargé de projet, dans laquelle il expose et motive sa demande et y indique le nom
du Laboratoire, le programme propose et les lots visés pour un nouveau carottage et une nouvelle
détermination de la compacité. Cette lettre doit étre transmise dans un délai maximum de 15
jours & compter de la date de réception par I'Adjudicataire des résultats originaux fournis par le
Donneur d’ordre, sinon I’Adjudicataire renonce a son droit de recours.

La détermination de I'emplacement des prélevements, la prise des nouveaux échantillons de
méme que la réalisation des essais de laboratoire doivent étre effectuées en présence du
Donneur d’ordre ou de son représentant.

Dans le cas d’un droit de recours pour la compacité, les nouveaux résultats doivent étre soumis
par écrit au Donneur d’ordre dans les 7 jours ouvrables suivant la date de réception par
I'Adjudicataire des résultats originaux et pour I'épaisseur de I'enrobé, le délai est de 30 jours
ouvrables. A 'extérieur de ces délais, il est considéré que I'Adjudicataire renonce a son droit de
recours.

Le nombre total des nouvelles carottes a prélever et a analyser est de 5. Seuls ces nouveaux
résultats servent au calcul définitif de la moyenne du lot. La conformité du lot est a nouveau
évaluée par le Donneur d’ordre. Les critéres d’acceptation, de pénalité et de rejet mentionnés
précédemment sont appliqués.

Tous les colts et délais associés a la démarche de recours de I'Adjudicataire sont a ses frais.
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15 LIANT D’ACCROCHAGE

15.1 GENERALITES

Le liant d’accroche sert a lier un enrobé avec une autre surface. On vy fait souvent référence
comme étant le liant conventionnel et est utiliser conjointement avec les autres types de liants
que I'on qualifie d’adhésif pour joints froids. Le présent article est complété par les différentes
dispositions décrites a l'article « Liant d'imprégnation ou d’accrochage » du Cahier des charges
et devis généraux — Infrastructures Routieres, Construction et réparation de Transports Québec.

15.2 MATERIAUX

15.2.1 Liant d’accrochage

Le liant d’accrochage doit étre de type RS-1 et conforme aux prescriptions de la norme MTQ
4105 — Emulsion de bitume.

15.3 MISE EN CEUVRE

15.3.1 Epandeuse d’émulsion

Le distributeur sous pression de I'épandeuse doit étre congu, équipé, entretenu et actionné de
maniére a ce que I'émulsion de bitume soit uniformément appliquée, a température égale, sur
différentes largeurs de surface allant jusqu'a 5 m.

L’épandeuse de liant d’accrochage ou d'imprégnation doit étre munie d’un débitmétre devant
permettre de contrdler le taux d’application. Elle doit étre muni d'une pompe actionnée par un
groupe moteur autonome, indépendant de celui du camion et d'un débitmétre servant a
enregistrer le nombre de litres d’émulsion débités aux gicleurs. L'indicateur de volume débité au
gicleurs sera lu par le Donneur d’ordre avant et aprés les opérations d’épandage afin de valider
le taux d’application du liant. Au moins 24 h avant le début des travaux, I’Adjudicataire doit fournir
une preuve que I'épandeuse a liant a été calibrée au cours des 12 derniers mois.

15.3.2 Taux d’application
Le liant d’accrochage est appliqué uniformément au taux de bitume résiduel de:

e 0,20 I/m? pour le liant d’accrochage sur un enrobé neuf;
e 0,25 1/m? pour le liant d’accrochage sur un enrobé usagé ou une surface lisse en béton;

e 0,30 I/m? pour le liant d’accrochage sur un enrobé plané ou une surface rugueuse en
béton.

La tolérance applicable sur le taux d’application est de 10 %.
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15.3.3 Préparation de la surface avant épandage

L’Adjudicataire doit aviser le Donneur d’ordre au moins 24 heures a I'avance avant de procéder
a l'application de liant d’accrochage.

La surface a recouvrir doit étre conforme aux dispositions prévues aux sous articles « Inspection
et préparation des surfaces », « Joints transversaux » ou « Joints longitudinaux » de I'article
« Enrobé bitumineux » du présent Cahier des charges.

15.3.4 Epandage

Les surfaces verticales de contact des bordures, caniveaux et autres ouvrages semblables
doivent étre recouvertes d'une mince couche uniforme de liant d’accrochage et ce, a la pleine
hauteur de la couche d’enrobé a mettre en place.

L’Adjudicataire doit éviter d'enduire de liant d'accrochage les surfaces qui seront apparentes une
fois le revétement terminé. Il doit aussi éviter d’en épandre sur les grilles de puisards. De plus,
ce dernier doit balayer la surface de fagcon a distribuer uniformément tout surplus de liant
d’accrochage déposé sur la chaussée. Finalement, il doit retoucher les surfaces qui ont été salies
ou dont le liant d’accrochage a été enlevé.

Le temps de cure du liant doit étre respecté. La planification des travaux doit faire en sorte que
la circulation des camions sur la surface enduite de liant soit minimale. Le Donneur d’ordre a
l'autorité de demander un second épandage dans I'éventualité ou le passage des camions fasse
décoller le liant. Un second épandage dans ces circonstances est a la charge de I'Adjudicataire.
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16 ADHESIF A CHAUD A BASE ASPHALTIQUE

16.1 GENERALITES

L’adhésif a chaud est un adhésif qui sert & améliorer le scellement d’un joint froid d’enrobé.
16.2 MATERIAUX

16.2.1 Adhésif a chaud a base asphaltique

Le produit adhésif a chaud a base asphaltique pour joints d’asphalte doit répondre aux
spécifications suivantes:

o Viscosité Brookfield, a 204 °C (ASTM D 2669): 4 000 a 10 000 cp;

e Pénétration au cone, a 25 °C (ASTM D 5329): 60 a 100 (1/10mm);

e Fluage, a 60 °C (ASTM D 5329): Maximum 5mm;

e Résilience, a 25 °C (ASTM D 5329): Minimum 30%;

e Ductilité, a 25 °C (ASTM D 113): Minimum 30 cm;

e Ductilité, a4 °C (ASTM D 113): Minimum 30 cm;

e Adhésion (Tensile Adhesion), a 25 °C (ASTM D 5329): Minimum 500%;

e Flexibilité, a -18 °C (Procédure du fabricant): Conforme;

¢ Point de ramollissement (ASTMD36): Minimum 77°C;

o Compatibilité bitume (ASTM D 5329): Conforme.

16.3 PRELEVEMENT, LIVRAISON ET MANIPULATION DES MATERIAUX ET ESSAIS

16.3.1 Caractéristiques de fonte du produit et spécifications du fondoir

Pour chaque lot utilisé, I'Adjudicataire doit fournir au Donneur d’ordre un rapport du laboratoire
fourni par le manufacturier des lots utilisés.

Les caractéristiques du fondoir doivent rencontrer les spécifications décrites dans les instructions
d’application du produit fournies par le manufacturier. Entre autres, le fondoir doit chauffer le
produit indirectement a I'aide d’une huile thermique et doit étre muni d’'un malaxeur pour mélanger
le produit uniformément. Le fondoir doit étre muni d’'un thermomeétre calibré et d’'un systéme de
contrdle qui permet de maintenir la température du produit a I'intérieur des limites recommandées
par le manufacturier.
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L’Adjudicataire doit toujours respecter les recommandations du manufacturier en ce qui concerne
la durée de vie du produit dans le fondoir. Il doit également s’assurer que I'adhésif n’est pas
contaminé par les produits de nettoyage du fondoir. Avant le début des travaux, le fondoir doit
étre vide et propre et 'adhésif est mis dans le fondoir en présence du Donneur d’ordre. Sinon,
I'Adjudicataire ne sera pas autorisé a mettre le produit en place, et les travaux devront étre repris
au frais de I'Adjudicataire. A la fin de chaque journée, 'adhésif non utilisé doit étre vidangé.

16.4 MISE EN CEUVRE

16.4.1 Caractéristiques de mise en ceuvre

Avant d’appliquer I'adhésif sur I'enrobé, la surface ou se fera I'application doit étre libre de débris,
poussiéres ou autres matériaux qui pourraient nuire a 'adhérence du produit. La préparation de
la surface du joint doit étre conforme aux spécifications des sous articles « Inspection et
préparation des surfaces », « Joints transversaux » ou « Joints longitudinaux » de [larticle
« Enrobé bitumineux » du présent Cahier des charges. L’adhésif ne doit pas étre appliqué plus
de 20 a 30 minutes avant la pose de I'enrobé a chaud afin d’éviter que le produit ne soit arraché
ou souillé par la circulation du chantier. La circulation doit étre gérée de maniére a minimiser le
passage sur le produit afin de diminuer les risques d’arrachement.

Le produit doit étre chauffé et posé a la température recommandée par le manufacturier. Il doit
également étre posé dans les conditions (température ambiante et de surface) recommandées
par le manufacturier.

Tout produit chauffé a une température excédant de plus de 5°C la température maximale («
Safe Heating Temperature ») recommandée par le manufacturier sera rejeté. Dans ce cas,
I'Adjudicataire doit vider la chaudiére et la remplir de nouveau avec du produit neuf.

L’adhésif pour joint est mis en place avec un applicateur a disque installé a I'extrémité d’un bras
chauffant articulé, relié au fondoir.

La mise en place du joint adhésif consiste a appliquer I'adhésif sur la face longitudinale de la
couche d’enrobé Ia ou la couche adjacente sera installée. L’épaisseur de produit recommandée
est de 3mm, ce qui correspond a approximativement 0,45 kilogramme par métre linéaire pour
une couche d’enrobé de 50mm d’épaisseur. L'applicateur a disque permet d’ajuster I'épaisseur
du produit lors de I'application. L’adhésif ne doit pas dépasser 50mm de largeur a la base du joint
et ne doit pas dépasser 12mm sur le dessus du joint. Les géométries précédentes sont illustrées
au dessin 53 du CDCT — Dessins Normatifs.

La couche d’enrobé adjacente peut étre mise en ceuvre aprés l'installation de I'adhésif. Afin
d’obtenir une plus grande densité au joint, le premier compactage du joint doit se faire a partir de
la couche d’enrobé chaud en faisant chevaucher le rouleau compacteur sur une portion de
100mm a 200mm de la couche froide d’enrobé. Le compactage doit étre effectué dans un sens
et dans l'autre, ce qui représente deux passes. Par la suite, le compactage doit étre fait selon les
méthodes usuelles.
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16.5 ESSAIS ET CRITERES D’ACCEPTATION

16.5.1 Essais sur les adhésifs

Le Donneur d’ordre pourra échantillonner aléatoirement le produit utilisé et pourra faire effectuer,
en partie ou en totalité, les essais mentionnés a la fiche technique du produit.
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17 RUBAN ADHESIF A BASE DE BITUME MODIFIE AUX POLYMERES

17.1 GENERALITES

Le ruban adhésif a base de bitume est un adhésif qui sert a améliorer le scellement d’'un joint
froid d’enrobé.

17.2 MATERIAUX
17.2.1 Ruban adhésif a base de bitume modifié aux polyméres

Le ruban adhésif a base de bitume modifié aux polyméres doit étre de dimension 45mm de large
x 10mm d’épaisseur ou équivalent approuvé. Le ruban adhésif a base de bitume modifié aux
polyméres doit répondre aux spécifications suivantes:

e Teneur en cendres, DIN 52005: 40%;

e Point de ramollissement, DIN EN 1427: 2115°C (EP Ruk);

e Résilience élastique: 16%;

e Comportement de cintrage a froid, DIN 52123: -8°C;

e De densité a 20°C, DIN 52 004 de 1,10g/cm?.

Les produits suivants sont considérés comme des équivalents acceptés par la Donneur d’ordre :

MANUFACTURIER PRODUITS
Bornit FB joint tape
Crafco inc. Ruban adhésif pour joints
d’asphalte
Tech-Mix DensoBand

17.2.2 Liant d’accrochage d’apprét

Un liant d’accrochage d’apprét est exigé sur les faces existantes avant I'application du ruban. Le
liant d’accrochage d’apprét doit répondre aux spécifications suivantes:

¢ Adhésif en aérosol a base de solvant;

e A base de caoutchouc synthétique et de résine hydrocarbonée;
e Substance en cannette aérosol avec pulvérisateur inversé;

e Séchage rapide d’approximativement 3 a 5 minutes;

e De densité a 20°C de 0,70g/cm?.
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17.3 MISE EN CEUVRE

17.3.1 Caractéristiques de mise en ceuvre

Avant d’appliquer I'adhésif sur I'enrobé, |la surface ou se fera I'application doit étre séche et libre
de débris, poussiéres ou autres matériaux qui pourraient nuire a I'adhérence du produit. La
préparation de la surface du joint doit étre conforme aux spécifications des sous articles
« Inspection et préparation des surfaces », « Joints transversaux » ou « Joints longitudinaux »
de l'article « Enrobé bitumineux » du présent Cahier des charges.

La surface doit étre enduite du liant d’accrochage d’apprét et une fois séche, le ruban adhésif
peut y étre mis en place. Le ruban adhésif est déroulé sur le sol le long de la surface d’application
avec le papier de protection vers le haut. Retirer le papier de protection juste avant la mise en
place. Laissez dépasser le ruban d’'une hauteur d’environ 5mm au-dessus du niveau de la surface
de la chaussée et protéger le ruban de la circulation. Au besoin, chevaucher le ruban sur une
longueur de 10mm aux extrémités. Les géométries précédentes sont illustrées au dessin 53 du
CDCT - Dessins Normatifs.

La circulation doit étre gérée de maniére a minimiser le passage sur le produit afin de diminuer
les risques d’arrachement.

La couche d’enrobé adjacente peut étre mise en ceuvre aprés l'installation de I'adhésif. Afin
d’obtenir une plus grande densité au joint, le premier compactage du joint doit se faire a partir de
la couche d’enrobé chaud en faisant chevaucher le rouleau compacteur sur une portion de
100mm a 200mm de la couche froide d’enrobé. Le compactage doit étre effectué dans un sens
et dans l'autre, ce qui représente deux passes. Par la suite, le compactage doit étre fait selon les
méthodes usuelles.
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18 MARQUAGE

18.1 GENERALITES

Les produits de marquage qui seront décrits ici-bas
18.2 MATERIAUX

18.2.1 Peintures alkyde

Tous les produits utilisés devront faire partie de la liste du programme HOM 8010-201 — Peinture
alkyde pour le marquage des routes de Transports Québec. Les produits de marquage doivent
permettre de rencontrer les objectifs de la norme MTQ 10201 — Peinture alkyde pour le marquage
des routes.

18.2.2 Peintures époxy

Tous les produits utilisés devront faire partie de la liste du programme HOM 8010-100 — Produits
de marquage des routes - Epoxy de Transports Québec. Les produits de marquage doivent
permettre de rencontrer les objectifs de la norme MTQ 10203 — Peinture de marquage de longue
durée selon le type de durée demandée aux documents contractuels.

18.2.3 Peintures M.M.A.

Tous les produits utilisés devront faire partie de la liste du programme HOM 8010-100 — Produits
de marquage des routes — Méthacrylate de méthyle (M.M.A. — manuel) ou M.M.A. pulvérisé de
Transports Québec. Les produits de marquage doivent permettre de rencontrer les objectifs de
la norme MTQ 10202 — Peinture de marquage de moyenne durée ou MTQ 10203 — Peinture de
marquage de longue durée selon le type de durée demandée aux documents contractuels.

18.2.4 Microbilles de verre
Les microbilles utilisées doivent permettre de rencontrer les objectifs des normes MTQ 10201,

MTQ 10202 ou MTQ 10203 selon avec quelle peinture elles seront utilisées. Les microbilles de
verres doivent provenir d’'une opération de recyclage du verre.

18.3 MISE EN CEUVRE

18.3.1 Licences

L’Adjudicataire ou son sous-traitant sélectionné pour les travaux de marquage devront détenir
une licence d’Adjudicataire en construction de la Régie du batiment du Québec, sous-catégorie
4240-02, Adjudicataire en peinture d’ouvrages de génie civil.
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18.3.2 Taux d’application

Le taux d’application de peinture sera de 0,48 L/m? pour les éléments suivants:
e Toutes les lignes axiales de démarcation;
e Lignage de stationnement public;
e Lignes longitudinales de bande cyclable.

Le taux d’application de peinture sera de 0,76 L/m? pour les marques suivantes:
e Lignes d’arrét;
e Passages de personnes (couloir et bandes);
e Fléches de sélection de voie;

¢ Bande noire contrastante.

18.3.3 Peintures a utiliser

Sauf indication contraire aux documents contractuels, les peintures suivantes doivent étre
utilisées pour les différents éléments listés ici-bas:

o Toutes les peintures temporaires — Alkyde;

e Lignes longitudinales de bande cyclable — Alkyde;

e Toutes les lignes axiales de démarcation — Epoxy;

e Lignage de stationnement public — Epoxy;

e Lignes d’arrét pour voitures - M.M.A;;

e Lignes d’arrét pour vélos — Epoxy;

e Fléches de sélection de voie et marques pour voitures — M.M.A;;
e Fléches de sélection de voie et marques pour vélos — Epoxy;

e Passages de personnes (couloir et bandes) — Epoxy;

e Bande noire contrastante — Epoxy.
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18.3.4 Travaux sans plans de marquage

Lorsqu’aucun plan de marquage est fourni par le Donneur d’ordre a I'’Adjudicataire, ce dernier
devra prévoir de refaire tout marquage effacé par les travaux de fagon identique a ce qu'il y avait
en place avant ces derniers. Pour le dimensionnement a utiliser, 'Adjudicataire devra se
conformer aux références suivantes:

e Normes — Ouvrages routiers: Tome V — Signalisation routiére, Vol. 1 et 2, Ch. 4, Travaux,
Ch. 6, Marques sur chaussée;

e Dessins 55 et 56 du CDCT - Dessins Normatifs.

Les lignes d’arrét, les fleches de sélection de voie et les passages pietons existants partiellement
enlevés par les travaux devront étre repeints au complet (pas seulement la partie effacée par les
travaux).

18.3.5 Travaux avec plans de marquage

L’Adjudicataire devra suivre le plan de marquage fourni par le Donneur dordre. Le
dimensionnement et le positionnement des différents éléments y seront indiqués. L’emplacement
des différents éléments devra tout de méme étre confirmé par le Donneur d’ordre au chantier.

18.3.6 Réservoirs et applicateurs

Les réservoirs a peinture devront étre munis d’agitateurs et étre a I'épreuve des explosions. Les
contrOles devront étre électroniques et les systémes d’air comprimé pourvus d’'un compresseur
de 1,4 m*min avec une pression minimale de 690 kPa.

Il est interdit d’appliquer de la peinture avec des pinceaux ou des rouleaux.

18.3.7 Mesures minimales pour I’application de la peinture

L’Adjudicataire installera des cénes a un intervalle maximum de huit (8) meétres a la suite de
I'application de la peinture sur la chaussée. Les cbnes de sécurité seront enlevés aprés un délai
suffisant pour le séchage, selon les recommandations du fabriquant de la peinture.
L’Adjudicataire est responsable de I'effacement par frottement et chauffage de toute peinture
dissipée par le passage des veéhicules sur les marques avant 'asséchement.

La peinture pour les fléches sera appliquée en une seule opération avec le gabarit approprié.

La peinture pour les lignes d’arrét sera appliquée en une seule opération pour ce qui est de la
largeur et ce, avec le gabarit approprié.

La peinture pour les bandes de passage piétonnier sera appliquée en une seule opération pour
ce qui est de la largeur et ce, avec le gabarit approprié.

Le taux de saupoudrage des microbilles de verre sur la peinture alkyde fraiche est de 0,6 kg/L
de peinture.
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18.4 ESSAIS ET CRITERES D’ACCEPTATION

18.4.1 Veérifications par le Donneur d’ordre

L’Adjudicataire devra permettre au Donneur d’ordre d’effectuer les essais nécessaires a la
vérification du taux d’application en tout temps au cours de I'exécution du contrat et lui assurer
I'assistance requise pour ce faire (prélevement de peinture ou vérification du taux d’application).

Toute erreur de la part de I'Adjudicataire devra étre corrigée dans un délai maximal de 24 heures.
Les corrections seront apportées par frottement et chauffage a I'aide de machinerie appropriée
ou selon une méthode approuvée par le Donneur d’ordres, ceci aprés entente avec le Donneur
d’ordre.

Préparé par : Vérifié par :

e B

C D
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1 OBJET

Le présent cahier des charges techniques spécifie les clauses techniques qui régissent le
retraitement en place des chaussées existantes.

2 DOMAINE D’APPLICATION

Le présent cahier des charges techniques régit le retraitement en place des chaussées. Il s’agit
d’'une technique destinée a recycler une chaussée existante en pulvérisant le revétement et en
le mélangeant avec une épaisseur prédéterminée de la fondation granulaire sous-jacente, avec
ou sans apport complémentaire de granulats. Les étapes sont, sans s’y limiter, les suivantes :

Sans s’y limiter, il régit:

e Laréduction de I'épaisseur du revétement bitumineux existant par planage a froid, selon
les épaisseurs requises

o Ladisposition des résidus de planage

e Le balayage mécanique de la chaussée

e L’exploration de la chaussée par fenétres d’observation ;
e Les études de formulations ;

e La pulvérisation du revétement bitumineux et malaxage des granulats obtenus avec les
granulats de la fondation supérieure, selon les épaisseurs requises ;

e Le transport hors chantier et la disposition des matériaux des parties de revétement non
pulvérisé et de tous autres matériaux en surplus ;

e A la demande du Donneur d’ordre, le transport au lieu de disposition désigné par le
Donneur d’ordre du surplus de matériaux pulvérisé ;

o Le reprofilage et le compactage du pulvérisat ;
e La correction de la granularité du pulvérisat, si requis, avec I'apport de matériau neuf ;
e Laréalisation de la planche de référence ;

o Lorsque spécifier dans les documents contractuels, la stabilisation du pulvérisat sur
I'épaisseur spécifiée et homogénéisation

e Lerégalage et compactage final de la chaussée stabilisée et des accotements

e La disposition hors site de tout autre matériau résiduel et/ou excédentaire selon les
normes et réglementations en vigueur.
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3 REFERENCES NORMATIVES

Les différents ouvrages listés ci-bas doivent étre consultés conjointement au présent Cahier des
charges techniques et doivent étre considérés comme des compléments du présent cahier. Les
exigences du présent Cahier ont priorité sur les ouvrages listés ci-bas en cas de contradiction.

En cas de contradiction entre les ouvrages listés ci-bas, 'ouvrage le plus restrictif s’applique.
Toute référence a une norme dans le texte réfere a la version la plus récente de cette norme.

Ville de Pointe-Claire

e Autres cahiers des charges techniques de la Ville de Pointe-Claire
MELCC

e Lignes directrices relatives a la gestion de béton, de brique et d’asphalte issus des travaux
de construction et de démolition et des résidus du secteur de la pierre de taille

e Guide d’intervention — Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés

Transports Québec

o Cahier des charges et devis généraux — Infrastructures Routiéres, Construction et
réparation

¢ Ensemble des normes mentionnées ou non dans le texte

Bureau de normalisation du Québec

¢ Ensemble des normes mentionnées ou non dans le texte
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4 DEFINITIONS

¢ Retraitement en place de la chaussée, le retraitement en place de la chaussée est une
technique destinée a retraiter, a l'aide de liants hydrocarbonés et pour certains cas avec
I'emploi d’additif, le béton bitumineux existant d’'une chaussée en le pulvérisant et en le
mélangeant avec une épaisseur prédéterminée de la fondation granulaire sous-jacente,
avec ou sans apport complémentaire de granulats.

¢ Liant hydrocarboné aussi appelé liant ou stabilisant, le liant hydrocarboné est un
agent liant conférant au matériau a traiter une certaine cohésion, donnant par conséquent
une reésistance accrue aux contraintes dans la chaussée. |l s’agit de produits
viscoélastiques qui vont conduire a I'obtention de matériaux traités dits « souples ». Dans
le présent devis, il s’agit d’émulsion de bitume cationique ou anionique ou de bitume
moussé préalablement accepté par le Donneur d’ordre.

o Additif, le terme « additif » utilisé dans le présent devis se limite a la chaux hydratée ou
au ciment Portland.

o Pulvérisation, (aussi appelé décohésionnement) I'opération qui consiste a fragmenter, a
l'aide d’'un équipement spécialisé, une surface d’enrobé bitumineux et de la malaxer avec
une partie de la fondation sous-jacente qui la supporte pour en faire un matériau d’une
certaine distribution granulométrique.

¢ Planage, le planage est I'opération qui consiste a découper sur une épaisseur donnée la
surface supérieure d’une couche d’enrobé pour donner un matériau fragmenté.

e Stabilisation, 'opération qui consiste a doser, injecter et malaxer un liant hydrocarboné,
ou la combinaison de liant hydrocarboné et d’'un additif, avec des matériaux pulvérisés
d’'une chaussée et d’en faire ’lhomogénéisation.

e Lot, un lot représente une surface d’environ 7 500 m? constituée a partir de trois
échantillons localisés de fagon aléatoire et représentant trois sections égales. A la fin
d’un contrat, toute surface inférieure a 2 500 m? est incorporée au lot précédent. Les
limites des lots sont déterminées par le Donneur d’ordre avant le début des travaux.

o Echantillon des matériaux stabilisés, un échantillon est constitué de trois prélevements
récupérés transversalement dans la travée stabilisée au chainage prédéterminé. Il est
ensuite transporté au laboratoire désigné par le Donneur d’ordre afin que les éprouvettes
Marshall y soient moulées dans un délai maximal de deux heures aprés le prélévement
de I'échantillon.

e Controles de chantier effectués par I’Adjudicataire, il s’agit de I'ensemble des
opérations de surveillance et de vérifications exercées sous l'autorité du ou des
responsables de I'exécution des travaux dans des conditions définies.
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e Controles de la qualité effectués par I’Adjudicataire, il s’agit de I'ensemble des
opérations de surveillance, de vérification et d’essais exercés sous l'autorité d’'un
responsable indépendant du chantier d’exécution. Le responsable indépendant peut étre
un employé de I'entreprise ou mandaté par celle-ci.

o Controles de réception effectués par le Donneur d’ordre, il s’agit de 'ensemble des
opérations de surveillance, de vérification et d’essais exercés par le Donneur d’ordre
d’ouvrage.

o Fenétres d’exploration, la fenétre d’exploration consiste a la pulvérisation préalable
exécutée de facon ponctuelle sur la chaussée a retraiter, ayant pour but d’obtenir des
matériaux représentatifs servant & compléter I'évaluation de la granularité du pulvérisat,
a préparer le plan d’épandage du granulat d’apport, si requis, et a réaliser les études de
formulation.

o Pulvérisat, le pulvérisat est le matériau obtenu par la pulvérisation et le malaxage
d’enrobés bitumineux et de matériaux de fondation granulaire sous-jacente.

e Liant anhydre, le liant hydrocarboné ajouté au matériau pulvérisé dont la fraction « eau »
est évaporée.

o Planche de référence, la planche de référence est une section sélectionnée pour
appliquer tous les processus de stabilisation, de fagon a valider I'étude de formulation du
mélange, les méthodes opérationnelles de I'Adjudicataire, ainsi que [l'efficacité des
équipements utilisés avant de procéder a la stabilisation sur 'ensemble du chantier. Cette
planche sert aussi a déterminer la masse volumique séche maximale de la planche
d’essai a la teneur en eau optimale de la formulation. Elle est définie sur la courbe en
fonction du nombre de passes, quand deux lectures consécutives donnent une
augmentation de la masse volumique inférieure a 1 %. A cet effet, le terme « passe »
d'un équipement de compactage est défini comme un passage simple de l'engin
compacteur.
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5 GENERALITES

5.1 PLANIFICATION

Une liste des rues a traiter est fournie avec les documents de soumission. L’Adjudicataire doit,
avant le début des travaux, préparer et soumettre au Donneur d’ordre, pour approbation, un
échéancier des travaux pour le présent contrat.

5.2 ETUDES I?REALABLES : RECONNAISSANCE DES COUCHES DE LA CHAUSSEE ET
CARACTERISATION DES MATERIAUX EN PLACE

Les résultats des sondages obtenus par le Donneur d’ordre et la méthode d’estimation de la
quantité de granulats d’apport, lors de I'étude préliminaire, sont fournis a titre indicatif seulement.
L’Adjudicataire a la responsabilité de vérifier et de compléter les résultats obtenus sur I'épaisseur
et la nature des matériaux en place en prélevant et en analysant le nombre additionnel
d’échantillons qu’il juge nécessaires pour évaluer le colt et la complexité des travaux,
notamment, mais sans s’y limiter, le besoin en granulats d’apport, en stabilisants, en additifs et
en planage.

Tous les frais reliés a ces vérifications sont imputables a I’Adjudicataire.

5.3 PANNEAUX DE SIGNALISATION, DELINEATEURS ET POTEAUX

Avant de commencer les travaux, I'’Adjudicataire doit enlever, sans les endommager, tous les
panneaux de signalisation, délinéateurs, poteaux ou autres, qui nuisent a I'exécution des travaux
et les replacer aprés les travaux. L’Adjudicataire est responsable de remplacer tout panneau,
délinéateur, poteau ou autre endommagés par les travaux, a ses frais et a la satisfaction du
Donneur d’ordre.

Les frais reliés a ces opérations doivent étre inclus dans I'ensemble des prix aux bordereaux.

Page 5 de 26



L N
POIﬂtEQ Cahier des charges techniques — Retraitement en place de chaussée
Claire GENERALITES

5.4 ATTESTATION DE CONFORMITE ET ECHANTILLONS DES MATERIAUX

L’Adjudicataire doit faire appel a un laboratoire indépendant afin de démontrer que les exigences
en matiére d’assurance de la qualité, soit 'ensemble des activités préétablies et systématiques
mises en ceuvre afin de donner confiance en la conformité de matériaux et des ouvrages aux
exigences des plans et devis, sont respectées en tout temps. Dés que I'Adjudicataire constate
qu’il ne peut respecter ses obligations en matiére d’assurance qualité, il doit aviser le Donneur
d’ordre par écrit.

L’Adjudicataire doit soumettre au Donneur d’ordre une compilation des résultats d’essais réalisés
par un laboratoire indépendant montrant que les matériaux répondent aux exigences de la
présente section au plus tard dix jours ouvrables suite a la réalisation des essais.

L’Adjudicataire doit conserver toute documentation en enregistrements relatifs a 'assurance de
la qualité jusqu’a I'acceptation finale des travaux par le Donneur d’ordre.
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6 MATERIAUX

6.1 GRANULATS D’APPORT

Les granulats d’apport utilisés pour les corrections granulométriques doivent étre conformes aux
prescriptions des normes NQ 2560-114.

e Caractéristiques intrinséques : catégorie 5.
o Caractéristiques de fabrication : catégorie e.
Les granulats d’apport doivent aussi se conformer aux normes 2101 et 2102 du MTQ.

L’Adjudicataire doit remettre au Donneur d’ordre une attestation de conformité des granulats
d’apport respectant les exigences stipulées. La granulométrie du granulat d’apport est choisie
par I'’Adjudicataire de fagon a conférer au mélange une courbe bien graduée.

6.2 MATERIEL

6.2.1 Généralités

L’Adjudicataire doit obligatoirement joindre a sa soumission la liste des appareils servant au
planage et a la pulvérisation en y incluant la fiche technique propre a chaque appareil. Il doit de
plus mentionner s’il est le propriétaire des appareils ou si les appareils sont a sa disposition en
vertu d’'un contrat. Si I'’Adjudicataire n’est pas propriétaire des appareils, il doit obligatoirement
joindre a la soumission un contrat de location en sa faveur.

Tous les appareils doivent étre approuvés par le Donneur d’ordre au minimum quinze jours
ouvrables avant le démarrage des travaux. De plus, le Donneur d'ordre peut demander
linspection des équipements et, s’il juge ces derniers non conformes, I'Adjudicataire devra les
remplacer sans frais supplémentaires et sans ajustement de la date de fin contractuelle.

De plus, pour étre considéré conforme I'Adjudicataire doit démontrer son expérience dans le
domaine du retraitement en place de chaussée et devra avoir une expérience d’au moins 2000
heures d’opération d’équipement de pulvérisation-stabilisation pour que le Donneur d’ordre
puisse considérer son habileté a effectuer des ouvrages de ce type.

6.2.2 Unité de pulvérisation

L'équipement de retraitement en place des chaussées doit permettre de pulvériser le revétement
de particules bitumineuses de diamétre inférieur a 40 mm et d'obtenir un mélange homogéne de
gravier/granulats bitumineux, conforme aux exigences granulométriques.
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L'équipement autopropulsé de retraitement en place des chaussées doit avoir une puissance
suffisante pour permettre une production minimale de pulvérisation et malaxage de 500 m?/h pour
un revétement de 100 mm et une épaisseur totale de malaxage de 300 mm.

L'appareil ne doit pas laisser plus de 150 mm de bande non pulvérisée le long du trottoir ou de
la bordure.

La vitesse de rotor doit étre ajustable de 0 a 135 rpm.
Le tambour de pulvérisation doit étre ajustable en profondeur afin de respecter les épaisseurs
exigées. Le tambour devra avoir une largeur minimale de 1,80 métre et sa rotation sera inverse

au sens d’avancement de I'appareil (upmilling).

Trois types d'équipements peuvent étre utilisés pour la réalisation des travaux de retraitement en
place des chaussées, ou I'équivalent approuvé, soit:

MPH-100 Recycler de BOMAG

Puissance =345 HP

e Largeur = 2005 mm
e Profondeur =355 mm maximum
RR-250 Road Reclaimer de CATERPILLAR
e Puissance  =345HP
e Largeur = 2438 mm
e Profondeur =330 mm maximum
RS-500 Road Reclaimer de CMI Corporation
e Puissance  =525HP
e Largeur = 2438 mm

e Profondeur =406 mm maximum
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6.2.3 Stabilisateur

Lorsque les travaux de stabilisation sont spécifier dans les documents contractuels, le
stabilisateur sera le méme que I'appareil de pulvérisation. Il sera cependant muni de piéces
d’équipements nécessaires a 'addition de liant bitumineux au produit pulvérisé.

L'appareil aura un contréleur de débit et un lecteur-totalisateur des quantités de liant bitumineux
utilisées. Le contrdle du débit de liant bitumineux devra pouvoir s'exercer en tenant compte de la
vitesse d'avancement de I'appareil, de la quantité de bitume résiduel désiré et de la largeur de
l'intervention.

L'appareil doit pouvoir malaxer le produit sur la pleine profondeur de stabilisation exigée aux

documents de soumission et fournir un matériau stabilisé parfaitement homogéne sur la pleine
largeur et la pleine profondeur des travaux.

6.2.4 Epandeur a ciment
Lorsque les travaux de stabilisation sont spécifiés dans les documents contractuels,
I"Adjudicataire doit procéder a I'épandage de la poudre de ciment au moyen d’'un épandeur

mécanique permettant de doser le taux d’application en fonction de la vitesse d’avancement de
I'épandeur.

6.3 FENETRES D’EXPLORATION

6.3.1 Calendrier des travaux d’exploration
Les fenétres d’exploration sont exécutées afin de procéder a la fabrication de matériaux
pulvérisés, d’en prélever des échantillons et de procéder a des études de formulation nécessaires
au retraitement des liants hydrocarbonés ainsi que pour la détermination de I'apport de matériaux
granulaires correctifs éventuels et/ou d’additifs.

Elles sont exécutées au moins dix jours ouvrables avant le début des travaux de stabilisation.

6.3.2 Méthodologie d’exécution

Les fenétres d’exploration doivent étre réalisées de fagon a s’assurer d’'une représentativité
adéquate des opérations de pulvérisation de la chaussée.

Les procédures d’exécution des travaux d’exploration sont définies conjointement lors de la
réunion préalable aux travaux, selon la méthodologie suivante :

o Cadence : minimum 1 fenétre/lot de 7 500 m2, minimum 2 par chantier;

o Localisation : au méme endroit ou il y a eu une mesure d’épaisseur par carottage de
’enrobé bitumineux existant;
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e Pulvérisation : 'équipement servant a la réalisation des fenétres d’exploration doit étre le
méme que celui qui effectuera 'opération de pulvérisation-malaxage du chantier, et étre
opéré dans les mémes conditions. La profondeur de travail doit étre la méme que celle
spécifiée pour la réalisation des travaux;

e Superficie des fenétres : de 10 a 15 m2/fenétre;

o Réparation des surfaces : Pour les trongons ou la circulation est maintenue, les surfaces
des fenétres d’exploration sont réparées par I'Adjudicataire et une couche d’enrobé
bitumineux a chaud est posée en surface au taux de 125 kg/m?.

6.3.3 Analyses et observations

L’Adjudicataire effectue en présence du Donneur d’ordre, et conformément a la méthode d’essai
LC 21-010 du MTQ, trois prélévements aléatoires par fenétre d’exploration. L’Adjudicataire fait
I'analyse granulométrique sur les trois prélévements selon les critéres de la méthode d’essais LC
26-002 du MTQ et détermine la teneur en eau (BNQ 2560-200) et la teneur en bitume (LC 26-
100 du MTQ).

La moyenne des trois analyses granulométriques doit étre conforme aux exigences du tableau
suivant. Dans le cas contraire, I’Adjudicataire doit déterminer le calibre et la quantité de granulats
d’apport a ajouter pour rendre le matériau conforme aux exigences.

TAMIS % PASSANT
40 mm 100
28 mm 80 — 100
14 mm 50-90

5 mm 25— 55
315 um 5-20

80 um 3-10

En outre, le pourcentage maximum passant le tamis 80 ym peut étre majoré de 2 % dans les cas
extrémes, et cela avec I'accord discrétionnaire du Donneur d’ordre.

6.3.4 Formules théoriques

Une formule théorique de matériaux pulvérisés et stabilisés au bitume moussé est faite pour
chaque 25 000 m2. Au moins une formule est faite par chantier. La formulation est faite a partir
des résultats obtenus lors de I'exécution des fenétres d’exploration ainsi que des granulats
d’apport et de I'additif qui sera utilisé. La formule théorique de mélange doit étre conforme aux
exigences suivantes et étre soumise au Donneur d’ordre sept jours avant le début des travaux
de pulvérisation.

e La méthode de formulation est celle proposée par la Direction — Laboratoire des
chaussées du MTQ « Méthodes de formulation a froid des matériaux recyclés stabilisés a
I'émulsion de bitume — Procédure de laboratoire LC-26-002 ».
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e Exigences particulieres a la méthode de formulation

CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX PULVERISES
ET STABILISES AU LIANT HYDROCARBONE
CARACTERISTIQUES MINIMUM | MAxiMum | PETHODE
(Sr;[:\t:/itlioti)Marshall asec, 22 °C 7500 ™ LC 26-002
s s o | Lc 26002
Bitume résiduel ajouté (%) @ 2,0 LC 26-002
Vides totaux (%) 15 LC 26-002
Enrobage (%) 80 LC 26-002
Humidité absorbée (%) ) LC 26-002

Notes :

1) Lorsque I'ajout d’'un additif est requis dans une proportion en masse de 1,5 % de
la masse totale du mélange, la valeur minimum est de 11 000 newtons.

(2) L’ajout d’un additif est fait dans la proportion prescrite aux plans et devis.
(3) Le pourcentage d’humidité absorbée du mélange ne doit pas étre excessif, afin de

minimiser le risque de désenrobage ou I'affaiblissement du lien entre le bitume et
les granulats pulvérisés.

e La granularité du pulvérisat sur les échantillons séchés a l'air libre et leur teneur en
bitume ; le type, la provenance, la granularité et le pourcentage du granulat d’apport prévu
(si requis), ainsi que les résultats estimés de la granularité et de la teneur en bitume du
combiné aprés correction.

o Les courbes des caractéristiques physiques du mélange en quatre points pour chacune
des caractéristiques suivantes :

o Densité brute séche;
o Stabilité Marshall modifiée, état sec a 22°C;
o Stabilité Marshall aprés immersion et saturation sous vide a 22°C;

o Pourcentage de stabilité retenue aprés immersion et saturation sous vide a 22°C;
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o Pourcentage des vides totaux maximal;
o Pourcentage d'eau absorbée aprés immersion et saturation sous vide a 22°C.

o Le dosage optimal de stabilisant en fonction de la nature du pulvérisat, le type de liant et
sa classe, la densité brute séche du mélange, la stabilité Marshall modifiée et déformation
d'éprouvettes état sec a 22°C, la stabilité Marshall et déformation aprés immersion et
saturation sous vide a 22°C, la densité maximale, le pourcentage de vides totaux maximal
et I'absorption en eau a la teneur en bitume proposée.

e Le pourcentage de stabilité retenue aprés immersion et saturation sous vide a 22°C.
e Le pourcentage d'eau "Premix".

e Le pourcentage d'eau optimal a la compaction ainsi que la densité brute séche maximale
du mélange.

e Les caractéristiques du liant bitumineux.

Dans le cas ou une seule formule de mélange ne serait pas représentative et afin que la teneur
optimale en bitume du matériau pulvérisé stabilisé ne dépasse pas 4,5%, une formule de
mélange supplémentaire représentant le trongon de chaussée correspondant a cette situation
particuliere devra étre obligatoirement soumise. Cela s’applique pour tous les trongons
présentant ce genre d’anomalie.
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7 MISE EN OEUVRE

7.1 METHODE DE CONSTRUCTION

Les travaux de pulvérisation, malaxage, reprofilage et compactage se font dans la méme journée
et par trongons d’'une longueur maximum de 500 meétres. Les produits de scellement de fissures
doivent étre enlevés avant de commencer la pulvérisation.

Le matériau pulvérisé doit étre constitué de granulats bitumineux provenant du revétement souple
et de granulats concassés provenant de la fondation de la chaussée, et ce, dans une proportion
maximale en volume de 35 % de granulats bitumineux. L'épaisseur du mélange pulvérisé doit
étre constante sur toute la longueur du chantier, a moins d’'une entente particuliére entre les
parties.

7.2 PREPARATION ET PRE-REHABILITATION

7.2.1 Nettoyage de la surface

L'Adjudicataire doit procéder au nettoyage de la surface a pulvériser a la satisfaction du Donneur
d’ordre. Aucun matériau jugé indésirable par le Donneur d’ordre, tel que débris divers, silt, argile
ou mélange granulaire entrainé par les pneus des véhicules ne devra étre laissé sur la surface.
Le nettoyage devra étre prévu et compris dans le prix de soumission a l'article pulvérisation du
bordereau, incluant les équipements et la main-d’ceuvre nécessaires a son exécution.

7.2.2 Traits de scie

L'Adjudicataire sera tenu de faire un trait de scie sur toute la profondeur du revétement
bitumineux aux joints de pavage proposeés, indiqués aux plans ou selon les indications du
Donneur d’ordre. Cet ouvrage devra étre prévu et compris dans le prix de soumission a l'article
pulvérisation du bordereau, incluant les équipements et la main-d’ceuvre nécessaire a son
exécution. Tous les autres traits de scie jugés nécessaires par I'Adjudicataire ou le Donneur
d’ordre seront aussi aux frais de I'Adjudicataire.

7.2.3 Planage a froid préliminaire

Lorsque requis ou lorsque spécifié, I'épaisseur du revétement existant doit étre réduite par
planage a 100 mm = 10 mm aux endroits ou I'épaisseur est supérieure a 150 mm. Les produits
de scellement de fissures doivent étre enlevés avant de commencer le planage. L’Adjudicataire,
a ses frais, doit éliminer les résidus de planage selon les lois et réglements en vigueur et a la
satisfaction du Donneur d’ordre. Le planage doit étre fait au moyen de I'équipement approprié a
cet ouvrage. L’appareil de planage doit posséder un dispositif de contrble automatique de
profilage transversal et longitudinal. L’Adjudicataire doit effectuer le balayage mécanique de la
surface planée.
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Le planage doit étre effectué jusqu’a une distance minimale de 300 mm des bordures, grilles,
joints de pont, etc.

7.3 PULVERISATION, MALAXAGE, REPROFILAGE ET COMPACTAGE

7.3.1 Conditions climatiques

Les travaux de pulvérisation, malaxage, reprofilage et compactage sont suspendus en période
d'averses ou de pluies abondantes et/ou lorsqu’il y a des formations de flaques d’eau sur la
chaussée ou les surfaces en retraitement. Le Donneur d’ordre peut suspendre les travaux en tout
temps s’il juge que les conditions climatiques peuvent nuire aux travaux. Sous faibles
précipitations, les sections pulvérisées doivent étre rapidement reprofilées et densifiées pour
limiter I'numidification.

Lors du compactage, I'Adjudicataire est responsable de I'obtention et du maintien de la teneur
en eau optimale, par séchage ou par arrosage.

Les délais et autres contraintes que I’Adjudicataire pourrait subir dans le cours de ses opérations,
en raison de conditions climatiques défavorables, sont inhérents a la technique de travail utilisée
dans le cadre du présent contrat. Aucune compensation, modification de la date de fin
contractuelle ou rémunération, autre que les prix unitaires apparaissant au bordereau de
soumission, ne pourra étre réclamée par I’Adjudicataire a cet égard.

7.3.2 Pulvérisation et malaxage

De fagon générale, lors de la pulvérisation, I'épaisseur totale de malaxage visée sera égale a au
moins deux fois I'épaisseur du revétement d'asphalte sans toutefois étre inférieure a la
profondeur exigée au présent devis. L'avancement de la machine et la vitesse du tambour doivent
étre tels que la distribution granulométrique du mélange granulats de fondation et granulats
bitumineux, aprés correction éventuelle et homogénéisation, soit conforme aux spécifications du
présent devis. Lors des travaux de pulvérisation, la porte arriere du tambour de malaxage est
maintenue fermée.

Si I'épaisseur du revétement excéde 150 mm, un planage a froid préliminaire devra étre effectué
selon les exigences de la présente section.

Les travaux doivent étre exécutés de telle sorte qu’il y ait chevauchement des bandes pulvérisées
sur une largeur comprise entre 100 mm et 200 mm.

Les bordures en béton bitumineux, les morceaux de revétement non pulvérisés autour des
obstacles et le long des bordures en béton de ciment ou trottoirs sont enlevés et disposés de
facon a étre pulvérisés durant I'opération de pulvérisation.
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7.3.3 Reprofilage et compactage préliminaire

Afin de permettre la pose du nouvel enrobé bitumineux, I’Adjudicataire doit abaisser le profil de
la chaussée. Les travaux consistent a excaver, aprés pulvérisation, la fondation supérieure sur
la longueur a corriger. Les matériaux excavés sont chargés et transportés hors du site des
travaux. Si les matériaux sont jugés réutilisables par le Donneur d’ordre; I'Adjudicataire doit, a
ses frais, les protéger, les transporter et les empiler soigneusement a I'endroit indiqué par le
Donneur d’ordre. Dans le cas contraire, I’Adjudicataire doit disposer, a ses frais, des matériaux
excavés dans un site respectant la réglementation.

La correction du profil longitudinal et transversal doit étre exécutée aprés la pulvérisation avec
une tolérance de plus ou moins 10 mm par rapport au profil théorique moyen. Elle est complétée
aprés le compactage préliminaire. Le reprofilage et le compactage préliminaire doivent étre
uniformes et permettre la circulation d'équipements sans créer de dénivellations par tassement
différentiel.

Lors du compactage préliminaire, I'Adjudicataire est responsable de I'obtention et du maintien de
la teneur en eau optimum, par séchage ou par arrosage. La teneur en eau doit étre ajustée avant
le compactage. La mesure de la teneur en eau en place des matériaux pulvérisés est vérifiee au
moyen d’'un appareil nucléodensimétre dont I'étalonnage a été vérifie et en tenant compte du
facteur de correction a appliquer pour cet appareil.

Pour les travaux de pulvérisation suivie d’'une opération de stabilisation, le compactage doit
atteindre un minimum de 95 % de la masse volumique séche mesurée sur une planche d’essais
a une teneur en eau de 3,5 % = 0,5 %. Les procédures de reprofilage et de compactage suivent
immédiatement les travaux de pulvérisation et de malaxage et doivent se faire en une méme
opération.

Pour les travaux de pulvérisation seulement, le compactage doit atteindre un minimum de 98 %
de la masse volumique séche mesurée sur une planche d’essais a une teneur en eau de 3,5 %
+ 0,5 %. Les procédures de reprofilage et de compactage suivent immédiatement les travaux de
pulvérisation et de malaxage et doivent se faire en une méme opération.

7.3.4 Faiblesse structurale

Il est de I'obligation de I'’Adjudicataire de signaler toute faiblesse structurale au Donneur d’ordre
pour que le Donneur d'ordre puisse apporter les correctifs nécessaires avant le pavage.
L’Adjudicataire est entierement responsable de la stabilité de la fondation sur laquelle il travaille;
la présence de sols de mauvaise qualité, de tranchées ou tout autre ouvrage réalisé avant le sien
pouvant en affecter le comportement, ne diminue d’aucune fagon sa responsabilité a cet égard.

Sous aucune considération, I'Adjudicataire ne doit recouvrir ces faiblesses structurales, a moins
d’en avoir regu I'ordre formel du Donneur d’ordre. En cas d’omission, il procédera, a ses frais,
aux réparations de la section a corriger.
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7.3.5 Analyse granulométrique du matériau pulvérisé
¢ Analyse granulométrique

L’analyse de la granulométrie du matériau pulvérisé par I'Adjudicataire s’effectue aprés le
reprofilage et le compactage préliminaire.

L’analyse granulométrique des matériaux pulvérisés est faite selon la méthode d’essais LC 21-
040 du MTQ, a la différence que I'échantillon est séché a une température n’excédant pas 60°C
et est laissé refroidir a la température ambiante avant d’étre tamisé. Les échantillons témoins
nécessaires sont prélevés sur la chaussée pulvérisée aprés que les opérations de profilage et
de compactage aient été complétées.

Le contrOle de la granulométrie du matériau pulvérisé est basé sur I'évaluation par lots de
4 500 m2. Les limites d’'un lot sont déterminées par le Donneur d’ordre avant le début des travaux.
Un lot est constitué de trois échantillons de 30 kg, localisés de facon aléatoire et représentant
trois sections égales.

A moins d’indications contraires, la moyenne des trois résultats granulométriques de chaque lot
doit étre conforme au fuseau granulométrique du tableau de la section 6.3.3.

e Granulats d’apport

Au besoin, les travaux de correction granulométrique du mélange pulvérisé s’effectuent aprés le
reprofilage et le compactage préliminaire. Le granulat d’apport est répandu de fagon constante
et uniforme sur toute la surface de la chaussée a corriger, au moyen d’un gravillonneur ou d’'un
équipement équivalent préalablement approuvé par le Donneur d’ordre. L'incorporation du
granulat d’apport s’effectue au moyen d’un équipement de pulvérisation-malaxage.

Le granulat d’apport est choisi de fagon a conférer au mélange une courbe bien graduée. Le
calibre et la quantité du matériau d’apport, déterminés par I'’Adjudicataire a I'aide de la granularité
du matériau pulvérisé, doivent étre approuvés par le Donneur d’ordre.

Il se peut que certaines sections du projet demandent une correction différente de granulats
d’apport, dans ce cas, I’Adjudicataire prépare un plan d’épandage montrant les différents taux de
pose en fonction des chainages. Ce plan d’épandage doit faire I'objet d’'une entente entre les
parties.

7.4 TRAVAUX DE STABILISATION

7.4.1 Généralités

Le procédé de stabilisation consiste a injecter un liant hydrocarboné au mélange granulaire
pulvérisé en place par malaxage a un taux établi selon la formule de mélange proposée et basée
sur les conditions et caractéristiques de la fondation recyclée a stabiliser.
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A ces travaux s’ajoutent les ouvrages de nivellement et de densification du matériau traité, ainsi
que toute autre activité connexe.

7.4.2 Conditions climatiques

L'Adjudicataire est responsable de I'obtention et du maintien de la teneur en eau optimum, par
séchage ou par arrosage.

Les travaux de stabilisation sont interdits lorsqu'il y a précipitation ou lorsque les probabilités de
pluies sont égales ou supérieures a 50% selon Environnement Canada dans le secteur des
travaux, pour les 24 heures a venir. La température extérieure doit étre de 10°C ou plus.

7.4.3 Maintien de la circulation

Aucune circulation motorisée ne sera permise lors de l'opération de stabilisation. L'Adjudicataire
aura donc a fournir et faire approuver un plan de déviation selon les spécifications du Cahier des
charges techniques — Gestion de la circulation véhiculaire et transport actif.

La circulation sera permise et tolérée uniquement aprés la période de curage prescrite suite au
compactage de la fondation stabilisée.

7.4.4 Ajustements des structures

Toutes les structures rencontrées sur les lieux des travaux doivent étre ajustées et nivelées avant
les opérations de stabilisation. De plus, le matériel pulvérisé entourant ces services doit étre
enlevé sur un rayon de 1,50 métre et déposé en amont de ces services, de fagon a recevoir une
quantité suffisante d'émulsion de bitume lors de I'opération de stabilisation. Ce matériel stabilisé
est par la suite étendu autour des services afin d'obtenir une homogénéité et une épaisseur
constantes.

Dans le cas ou il y a impossibilité d’ajuster la structure avant la stabilisation, I'Adjudicataire doit
excaver le matériau stabilisé autour de la structure et aprés 'ajustement de celle-ci, remplir sur
la pleine épaisseur du matériau stabilisé avec un mélange bitumineux approuvé par le Donneur
d’ordre. L’ensemble de ces travaux est inclus dans le colt de I'ajustement de la structure ou de
remplacement du cadre et couvercle.

7.4.5 Echantillonnage et essais qualitatifs du matériau stabilisé

Suite a 'opération de stabilisation, le laboratoire mandaté par le Donneur d’ordre procédera a la
prise d'échantillons représentatifs du matériau stabilisé sur la pleine profondeur de ce dernier.
Des essais de laboratoire seront faits sur les échantillons recueillis du matériau stabilisé. Pour
chaque section d’'un maximum de 2 500 m? stabilisée, un échantillon devra étre relevé. Un
minimum de trois échantillons serait prélevé par lot. Au moins un lot doit étre formé pour chaque
rue.
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Liste (non limitative) des essais sur les échantillons provenant du matériau stabilisé :
¢ Analyse granulométrique;
e Teneur en bitume;
o Enrobement. (moyenne de 2 essais);
e Teneur en eau (%);
e Stabilité Marshall modifiée a 22°C et a I'état sec. (moyenne de 2 essais);
o Stabilité Marshall a 22°C apres immersion et saturation sous vide. (moyenne de 2 essais);
o Densité brute. (moyenne de 2 essais);
o Densité maximale. (moyenne de 2 essais);
e Stabilité retenue (moyenne de 2 essais).
NOTE :
Les valeurs obtenues serviront a déterminer si la qualité du matériau fini correspond bien aux

exigences et limites définies au présent devis. Le colt des essais de laboratoire et contrdles en
chantier seront aux frais du Donneur d’ordre.

7.4.6 Contréle
L'Adjudicataire doit:

e Fournir une preuve de calibrage récente des contréleurs de débit, lecteurs-totalisateurs
ainsi que de tout autre dispositif de mesure du liant bitumineux qu'il compte utiliser. Le
Donneur d’ordre se réserve le droit de vérifier en tout temps le calibrage du lecteur-
totalisateur des quantités de liant.

¢ Quotidiennement fournir au Donneur d’ordre une copie des billets de livraison de liant et
un rapport indiquant la surface traitée et la qualité de liant utilisée par rue ou trongon de
rue (taux d'épandage).

e Permettre au Donneur d’ordre et a son laboratoire d'effectuer des lectures sur les
appareils de contrdle d'application du liant, quotidiennement et/ou a chaque déplacement
de I'équipement afin de vérifier le taux d'application.
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7.4.7 Détermination du taux d'épandage

Avant de procéder a la planche de référence I'Adjudicataire doit procéder au reprofilage et au
compactage de la rue laissée ouverte a la circulation. La teneur en eau optimale établie selon la
formule de mélange doit étre respectée durant I'opération de compactage.

Des essais de densité en place doivent étre réalisés durant I'opération de compactage. La valeur
moyenne par section doit étre utilisée pour déterminer le taux d'épandage du bitume moussé en
fonction de la formule de mélange.

Exemple:

Pour une section de masse volumique moyenne se situant a 2180 kg/m?3, en considérant une
épaisseur de stabilisation de 100 mm et une quantité de bitume d'ajout formulé a 3 %, le calcul
suivant sera effectué : 2180 kg/m?3 x 0,1 m x 0,03 I/kg = 6,5 I/m?.

Note importante :

Une estimation des quantités de liant bitumineux utilisées en fonction de la formule théorique
seulement n'est pas valable et ne pourra étre retenue pour les travaux de stabilisation.

Les ouvrages et essais sont sous la responsabilité de I'Adjudicataire et le colt de ces activités
doit étre compris dans son prix de soumission a l'article "pulvérisation" du bordereau.

7.4.8 Planche de référence

Pour chaque formule théorique de mélange, une planche de référence est réalisée par
I'Adjudicataire en présence du Donneur d’ordre avant les opérations de stabilisation, a I'endroit
spécifié par le Donneur d’ordre. La planche de référence doit répondre aux exigences suivantes:

o elle est exécutée dans la section représentée par la formule théorique de mélange;

o celle est exécutée sur toute la largeur de la chaussée a stabiliser et sur une longueur de
50 a 100 meétres;

o celle est exécutée aprés la pose des granulats d’apport, si requis, sur 'emplacement de
cette planche de référence;

o ['équipement servant a la réalisation de la planche de référence doit étre le méme que
celui qui effectuera l'opération de stabilisation sur le chantier et étre opéré dans les
mémes conditions. La profondeur de travail doit étre la méme que celle spécifiée pour la
réalisation des travaux. L’ajout d’additif, si requis, est fait de la méme fagon que celle qui
sera suivie en chantier.

Lors de la réalisation de la planche de référence, 'Adjudicataire est tenu de vérifier I'efficacité
des équipements et des méthodes opérationnelles de stabilisation et de compactage. Il doit faire
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I'ajustement relatif aux malaxages supplémentaires des joints, I'ajustement si requis de la teneur
en eau avant injection du ou des liants et I'ajustement de la profondeur traitée. |l doit s’assurer
que la séquence de compactage choisie ne favorise pas le compactage excessif et la remontée
du liant en surface. Il vérifie enfin que le débitmétre ou le lecteur-totalisateur mesure la quantité
de liant ou d’additif a £ 5 %.

Cette planche sert également a définir la masse volumique maximale séche du mélange en
chantier. La masse volumique maximale séche du mélange en chantier est définie sur la courbe
masse volumique séche en fonction du nombre de passes, quand deux lectures consécutives
donnent une augmentation de la masse volumique séche inférieure a 1 %. La masse volumique
séche est mesurée avec un appareil nucléodensimétre dont I'étalonnage a été vérifié et dont le
facteur de correction a été appliqué pour cet appareil. Le terme « passe » d’'un équipement de
compactage est défini comme un passage simple de I'engin de compactage.

L’Adjudicataire transmet au Donneur d’ordre, par écrit et au plus tard cing jours ouvrables avant
a réalisation des travaux, la ou les formules finales qu'’il entend suivre pour les travaux de
stabilisation et la masse volumique maximale séche du mélange en chantier.

Le Donneur d’ordre fera parvenir a I’Adjudicataire la confirmation de la marche a suivre par la
méthode de densification du matériau a stabiliser selon la planche de référence.

7.4.9 Méthode d’exécution

Pour toute surface ou il est nécessaire d’épandre un granulat d’apport, celui-ci est épandu sur la
surface de la chaussée au moyen d’un épandeur de granulats et selon le taux prévu + 5 kg/m?.

L'humidité in situ doit étre ajustée avant stabilisation. La teneur en eau doit se situer a £ 0,5% du
pourcentage d’eau prémix de la formule finale de mélange. La mesure de la teneur en eau en
place des matériaux pulvérisés est vérifiée au moyen d'un appareil nucléodensimétre dont
I'étalonnage a été vérifié et dont le facteur de correction a été appliqué pour cet appareil.

Le liant hydrocarboné et, si nécessaire, I'additif sont ajoutés au mélange pulvérisé a l'intérieur de
la chambre de mélange par injection et malaxage. Le liant et I'additif doivent étre dispersés
uniformément dans la couche stabilisée. Une attention particuliere doit étre portée a ces
opérations, afin d’éviter le recouvrement des bandes stabilisées et la création de zones
sursaturées ou afin d’éviter de laisser des bandes non stabilisées.

L’Adjudicataire peut épandre I'additif sur la surface a stabiliser et procéder, par la suite, a son
incorporation au mélange pulvérisé au moyen des équipements spécifiés. Lorsque cette solution
est utilisée, I’Adjudicataire doit procéder a I'épandage de cet additif au moyen d’'un épandeur
mécanique permettant de doser le taux d’application en fonction de la vitesse d’avancement de
cet épandeur. De plus, I'additif doit étre épandu a I'avant de I'équipement de stabilisation et a une
distance maximale de 50 métres de celui-ci. La largeur de I'épandeur doit étre adaptée a la
largeur de 'équipement de stabilisation. L’Adjudicataire doit prendre les mesures requises afin
que la circulation des véhicules soit maintenue sur la route et que les véhicules n’'aient pas a

Page 20 de 26



L N
POIHtEQ Cahier des charges techniques — Retraitement en place de chaussée
Claire MISE EN OEUVRE

circuler sur I'additif déja épandu sur la chaussée et non encore incorporé au mélange pulvérisé.
De plus, I'Adjudicataire doit contrdler toute émission de particules d’additif dans I'air environnant.

L'épaisseur du melange stabilisé est de 150 mm et doit étre constante sur toute la longueur du
projet a moins de directives contraires du Donneur d’ordre. Egalement, 'opération de stabilisation
doit étre réalisée sur une largeur excédentaire d’au moins de 100 mm de chaque cbté de I'enrobé
prévu.

La stabilisation doit aussi étre effectuée au voisinage des obstacles et des bordures,
conformément aux exigences du présent devis.

7.4.10 Compactage du mélange stabilisé

Le compactage du mélange stabilisé doit permettre d’obtenir une surface de roulement et une
compacité conformes aux exigences stipulées aux plans et devis. Le compactage doit aussi étre
effectué au voisinage des obstacles et bordures, conformément aux exigences du présent devis.

Le mélange stabilisé doit étre densifié a 98 % de la masse volumique maximale séche du
mélange en chantier définie lors de la réalisation de la planche de référence.

7.5 CONTROLE DE LA RECEPTION

7.5.1 Acceptation d’un lot

L’acceptation se fait par lot. Un lot est accepté lorsque la moyenne des résultats des échantillons
pour la stabilité Marshall a I'état sec a 22°C respecte les exigences stipulées au tableau 2 de
'annexe du présent devis, lorsque la moyenne des résultats des échantillons pour la stabilité
Marshall retenue aprés immersion et saturation sous vide a 22°C respecte les exigences
stipulées au tableau de la section 6.3.4 (formule théorique) du présent devis, et lorsque la
moyenne des résultats des trois échantillons pour le pourcentage de compacité respecte
I'exigence stipulée a l'article 7.4.10.

7.5.2 Rejet d’un lot

Un lot est rejeté lorsque la différence entre la moyenne des résultats des deux pires échantillons
et les valeurs spécifiées aux articles 6.3.4 et 7.4.10 excéde au moins un des écarts critiques (Ec)
définis ci-dessous :

e Ec1 pour la stabilité Marshall a I'état sec a 22°C : - 500 N;

o Ec2 pour le pourcentage de stabilité Marshall retenu aprés immersion et saturation sous
vide a 22°C : - 20 %;

e Ec3 pour le pourcentage de compacité : - 4 %.
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Il est de la responsabilité du Donneur d’ordre de procéder aux essais, par le laboratoire mandaté.
Si ces derniers soulévent des déficiences causées par I'Adjudicataire, celui-ci devra procéder
aux correctifs requis ainsi qu'aux essais en laboratoire confirmant la qualité des travaux, le tout
a ses frais.

7.6 ESSAIS DE PORTANCE

Apreés les travaux de stabilisation et de compactage, I'Adjudicataire procédera, en présence du
Donneur d’ordre, a un essai de portance, selon I'article 11.11.4 du CCDG 2020 du MTQ, afin de
déceler les zones de faible capacité (fondation déficiente).

Les réparations en profondeur jugées nécessaires par le Donneur d’ordre, seront exécutées par
I'Adjudicataire a ses frais.

Le temps d'opération et d'utilisation du camion et équipement pour effectuer les essais de
portance est au frais de I'Adjudicataire.

7.7 FONDATION DEFICIENTE

7.7.1 Matériaux

Suite a un essai de portance ou selon les indications aux plans et devis, le Donneur d’ordre
procédera a la délimitation des zones a remplacer essentiellement par le surplus de matériau de
fondation recyclé entreposé.

Dans le cas ou il y aurait un manque de volume de matériaux de remblais, I'Adjudicataire
procédera a l'ajout des granulats d'emprunts appropriés qu’il doit malaxer a la couche de
fondation recyclée afin d'obtenir un mélange homogéne tout en respectant le fuseau granulaire
demandé.

Le mélange et le matériau d'emprunts doivent respecter les spécifications dues a cette charge
spéciale.

Dans ce dernier cas, I'Adjudicataire sera payé a la tonne métrique pour la fourniture, le transport,
le malaxage des deux remblais, la main-d’ceuvre et I'équipement nécessaire a la réalisation
compléte de cet ouvrage. Les essais pour déterminer la formule de mélange seront payés selon
les taux les plus récents de I'Association Canadienne des Laboratoires d'essais (A.C.L.E.) section
régionale du Québec.

7.7.2 Excavation et remblais

Les normes et spécifications a appliquer au présent article sont contenues dans le devis spécial
intitulé "Excavation et Remblais" du présent devis.

Page 22 de 26



L N
POIHtEQ Cahier des charges techniques — Retraitement en place de chaussée
Claire MISE EN OEUVRE

La profondeur d'excavation prévue pour les travaux de remplacement de fondation devra
correspondre a 1% fois I'épaisseur spécifiée de fondation recyclée ou a un minimum de 450 mm
de profondeur.

7.7.3 Mode de paiement

Le prix unitaire soumis a l'article "Fondation déficiente" comprendra I'excavation, la disposition
des matériaux excavés, la fourniture et la mise en place de matériaux entreposés, sauf le
matériau d'emprunt. L’Adjudicataire doit prévoir son malaxage au matériau pulvérisé avant
stabilisation a cet article.

7.8 DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX DE STABILISATION

7.8.1 Maintien de I'état de la chaussée stabilisée

Sur les trongons ou il y a du trafic lourd, le trafic sera dévié jusqu'a la pose du revétement
bitumineux, de fagon a limiter les contraintes sur la chaussée non complétée.

La surface de la chaussée aprés stabilisation doit étre maintenue en bon état, c’est-a-dire avec
une planéité adéquate jusqu’au moment de la pose de I'enrobé bitumineux. Si des dommages
ou des déformations surviennent durant cette période ou lorsque la surface stabilisée est
raboteuse, irréguliére ou non conforme aux profils finals établis, I'Adjudicataire doit réparer la
surface a ses frais, selon une méthode approuvée par le Donneur d’ordre et jusqu’a la satisfaction
du Donneur d’ordre.

La couche de correction d’enrobé bitumineux doit étre mise en place a 'aide d'une épandeuse
motorisée du type conventionnel et compactée a l'aide d'un rouleau pneumatique.

Les correctifs portés a la fondation stabilisée sont entierement a la charge de I'Adjudicataire et
aucune rémunération particuliere ne sera donnée pour ces activités.

7.8.2 Temps de cure du produit stabilisé

Avant de procéder a la mise en place du revétement de béton bitumineux sur la surface stabilisée,
un temps de cure est nécessaire et est relatif au type de stabilisant utilisé.

Type de stabilisant Cure minimale
Bitume moussé 24 heures de beau temps, sinon 3
jours

Selon les conditions de chantier, le Donneur d’ordre peut prolonger la période de cure. La durée
de cure du produit stabilisé doit étre corroborée par le laboratoire mandaté par le Donneur
d’ordre. L’Adjudicataire ne peut réclamer aucun montant ni aucun ajustement de la date de fin
contractuelle pour la prolongation de la période de cure.
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7.8.3 Nettoyage des chaussées stabilisées

La surface des chaussées stabilisées doit étre propre, exempte de déchets, papiers, sable et
toute autre matiére qui pourrait nuire a I'adhérence du liant d’accrochage. L'Adjudicataire doit
prévoir dans ses colts le ramassage mécanique et/ou manuel de tous les débris a la satisfaction
du Donneur d’ordre.

7.8.4 Liant d’accrochage

Apreés la cure du mélange stabilisé et avant la pose du revétement bitumineux ou de la couche
de correction (si requise), la surface de la chaussée stabilisée doit étre recouverte d'un liant
d’accrochage. Le liant d'accrochage devra étre une émulsion de type RS-1 et étre appliqué au
taux de 0,2 I/mZ.

7.8.5 Correction des zones instables trouvées dans la fondation stabilisée

Suite aux essais de portance, si les fondations cédent sous le cylindrage, I’Adjudicataire doit
enlever les matériaux instables et refaire les parties faibles de la fondation, selon les exigences
de la section 7.7 du présent devis. Suite a la correction de linstabilit¢ de la fondation,
I’Adjudicataire doit procéder au remplissage de la partie stabilisée avec un enrobé bitumineux de
type EB-20 par couche de 50 mm compactée et procéder a la mise en forme finale et
compactage.

L’Adjudicataire fournit un prix au métre cube pour I'excavation supplémentaire et le remblai.
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1 OBJET

Le présent cahier des charges techniques spécifie les clauses techniques qui régissent la
construction des différents éléments de béton de ciment.

2 DOMAINE D’APPLICATION

Le présent cahier des charges techniques s’applique a tous les ouvrages en béton existants a
démolir et a la mise en place de nouveaux éléments de béton ou ouvrages connexes. Sauf
indications contraires, le présent cahier des charges techniques ne se limite pas seulement qu’au
trottoirs, bordures et caniveaux mais bien a 'ensemble des travaux de bétonnage.
Sans s’y limiter, il régit:

o |a démolition et 'enlévement des éléments de béton existants;

e ['excavation requise pour la mise en place des nouveaux éléments de béton;

¢ |a mise en place des nouveaux éléments de béton;

e |a finition et la cure.
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3 REFERENCES NORMATIVES

Les différents ouvrages listés ci-bas doivent étre consultés conjointement au présent Cahier des
charges techniques et doivent étre considérés comme des compléments du présent cahier. Les
exigences du présent Cahier ont priorité sur les ouvrages listés ci-bas en cas de contradiction.
En cas de contradiction entre les ouvrages listés ci-bas, 'ouvrage le plus restrictif s’applique.
Toute référence a une norme dans le texte référe a la version la plus récente de cette norme.

Ville de Pointe-Claire

e Autres cahiers des charges techniques de la Ville de Pointe-Claire
Canadian Standards Association
o A3000 — Cementitous materials compendium
e A23.1 — Concrete materials and methods of concrete construction
o A23.2 — Test methods and standard practices for concrete
e G30.18 Carbon steel bars for concrete reinforcement
MELCC

e Lignes directrices relatives a la gestion de béton, de brique et d’asphalte issus des travaux
de construction et de démolition et des résidus du secteur de la pierre de taille

e Guide d’intervention — Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés

Transports Québec

o Cahier des charges et devis généraux — Infrastructures Routiéres, Construction et
réparation

e Quvrages routiers — Tome Il Construction routiére
e MTQ 2101 — Granulats

e MTQ 2104 — Matériaux filtrants

e MTQ 3101 — Bétons de masse volumique normale

¢ MTQ 3501 — Matériaux de cure
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e MTQ 4101 — Bitumes
e MTQ 4105 — Emulsion de bitume

e MTQ 4202 — Enrobés a chaud formulés selon la méthode de formulation du Laboratoire
des chaussées

Bureau de normalisation du Québec
¢ BNQ 1809-500 Trottoirs et bordures en béton

e BNQ 2621-900 Bétons de masse volumique normale et constituants

o BNQ 2621-905 Béton prét a 'emploi — Programme de certification

o BNQ 2560-114 Matériaux

e BNQ 2560-600 Matériaux recyclés

e BNQ 7009-910 Protocole de certification

e BNQ 2501-255 Teneur en eau optimale pour essais de masse volumique

o Ensemble des LC qui ont référence dans le texte du présent Cahier
American society for testing material

e (C309 - Standard Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing
Concrete
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4 DEFINITIONS

Dans le présent cahier des charges techniques, les termes pavage, enrobé bitumineux,
enrobé, asphalte ou béton bitumineux sont considérés comme étant équivalent.

Aussi, le terme trottoir peu parfois sous-entendre les autres éléments de béton comme les
bordures, caniveaux, dalles, etc.
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5 TROTTOIR, BORDURE OU CANIVEAU EXISTANT A DEMOLIR

51 GENERALITES

5.1.1 Planification des travaux et maintien des accés aux batiments ou terrains

Les travaux spécifies a cet article doivent étre planifiés afin de ne pas pénaliser indument les
usagers des différents batiments et terrains riverains aux travaux. A la demande du Donneur
d’ordre, I'Adjudicataire pourrait étre tenu, sans s’y limiter, de procéder a ces travaux de la fagon
suivante:

¢ Ne pas commencer la démolition d’'une entrée sans y redonner 'accés pour plus d’un jour
de calendrier;

o De procéder a la démolition sur une partie d’'une entrée seulement afin de conserver
'accessibilité de I'entrée en tout temps;

e De ne pas procéder a la démolition d’un trottoir d’'un cété d’une rue avant qu’une autre
alternative soit disponible pour la circulation piétonniére comme par exemple, la présence
d’un autre trottoir de I'autre céteé de la rue.

Si les travaux de construction des nouveaux éléments de béton sont prévus sans interruption a
la suite de la démolition, 'Adjudicataire n’est pas tenu de redonner I'accés aux entrées qui seront
reconstruites a l'intérieur d’'un jour de calendrier.

5.2 MISE EN CEUVRE

5.2.1 Traits de scie

Afin de mettre en place les nouveaux éléments de béton, I’Adjudicataire doit procéder en premier
lieu a la coupe des éléments existants. Le trait de scie doit étre réalisé a la limite des travaux
indiqués aux plans. Dans tous les cas, les traits de scies doivent toujours étre réalisés en
présence du Donneur d’ordre et par conséquent, I’Adjudicataire doit aviser le Donneur d’ordre a
'avance afin que ce dernier puisse confirmer I'endroit ou les traits de scie doivent étre faits.

5.2.2 Enlévement du béton existant*

Le béton des trottoirs et bordures existants a refaire doit étre retiré a I'intérieur de la limite des
travaux. L’Adjudicataire peut procéder a I'enlévement du béton de la fagon de son choix, soit en
le martelant en morceaux avant d’en disposer ou en le cassant en morceaux pour le retirer. De
plus, la fondation granulaire des éléments de béton est aussi a enlever. L’Adjudicataire doit
prévoir que les matériaux granulaires doivent étre disposés ou réutilisés conformément au guide
de gestion des matériaux de construction du MELCC.
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*Le béton existant enlevé selon les dispositions du présent article ne constitue pas un matériau
dont la disposition par I'Adjudicataire fait I'objet d’'une rémunération supplémentaire de
I'Adjudicataire a l'article « Supplément pour excavation de premiére classe ».
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6 TROTTOIR, BORDURE OU CANIVEAU EN BETON

6.1

6.1.1

6.1.2

GENERALITES

Géométrie des trottoirs

Consulter les dessins 30 a 33 du CDCT — Dessins Normatifs;
Hauteur : 450 mm;

Epaisseur du béton : 150 mm;

Epaisseur de la fondation en pierre concassée : 150 mm;

Joints esthétiques : a tous les 1,5m et au centre des couvercles de regard ou des tétes
de bouche a clé;

Joints de retraits : a tous les 4,5m et de part et d’autre de la partie basse des descentes;
Joints de construction : a chaque raccordement avec un autre élément de béton existant;
Joints de dilatation : a tous les 18m, aprés la fin d’'une coulée interrompue depuis une

heure ou plus, de part et d’autre des couvercles de regard ou des tétes de bouche a clé,
de part et d’autre de la partie haute des descentes et de part et d’autre des rayons.

Géométrie des bordures

Consulter les dessins 34 a 36 du CDCT — Dessins Normatifs;
Hauteur : 450 mm;

Largeur au sommet : 200 mm;

Fruit : 25 mm a l'avant et a l'arriére;

Epaisseur de la fondation en pierre concassée : 150 mm;
Largeur de la fondation en pierre concassée : 600 mm;
Joints esthétiques : aucun;

Joints de retraits : a tous les 4,5m, de part et d’autre de la partie basse des descentes et
de part et d’autre des rayons;
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¢ Joints de construction: a chaque raccordement avec un autre élément de béton existant
et aprés la fin d’une coulée interrompue depuis une heure ou plus;

e Joints de dilatation : a tous les 24m.

6.1.3 Géométrie des caniveaux
e Consulter les dessins 37 a 40 du CDCT — Dessins Normatifs;
e Hauteur: 225 mm a 310 mm;
e Largeur: 760 mm;
e Epaisseur de la fondation en pierre concassée : 150 mm;
¢ Joints esthétiques : aucun;

o Joints de retrait : a tous les 5m, de part et d’autre et au centre de la partie basse des
descentes, de part et d’autre des rayons et de part et d’autre des puisards;

e Joints de construction : a chaque raccordement avec un autre élément de béton existant
et aprés la fin d’'une coulée interrompue depuis une heure ou plus;

o Joints de dilatation : de part et d’autre de la partie haute des descentes.
6.2 MATERIAUX

6.2.1 Acier d’armature
L’acier d’'armature utilisé doit étre crénelé, de nuance 300W et du diamétre indiqué dans les plans

ou dans le CDCT - Dessins Normatifs. L’acier d’armature doit étre conforme aux exigences de
la norme CSA G30.18.

6.2.2 Treillis métallique

Le treillis métallique doit étre de dimension 150mm x 150mm et fait avec des fils de calibre 6, de
nuance 450W.

6.2.3 Mastic bitumineux

Le mastic bitumineux utilisé pour des joints longitudinaux doit avoir une admixtion d’huile
appropriée afin de créer un mélange de consistance gélatineuse applicable au pinceau.
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6.2.4 Scellent pour joints

Le scellent utilisé pour le remplissage des joints doit étre de type époxydique et étre
spécifiquement congu pour le scellement de fissures dans des éléments de béton.

6.2.5 Goujons lisses

Les goujons utilisés pour les différents joints sont des tiges en acier de 15 mm de diamétre et de
600 mm de longueur.

6.2.6 Planches pour joint

Les planches asphaltiques utilisées pour les joints de dilatation sont formées de fibres et
imprégnées uniformément d’un liant bitumineux donnant a 'ensemble une forte cohésion. Les
planches préfabriquées ont une épaisseur de 12,5 mm.

Les planches de bois sont en contreplaqué d’'une épaisseur de 18,5 mm et doivent étre neuve et
non tordu.

6.2.7 Béton pré-mélangé

Le béton de masse volumique normale doit étre de classe C-2 et conforme aux prescriptions de
la norme MTQ 3101. Le béton doit étre de 35 MPa de type IV pour les éléments a coffrages fixes
et de type VI pour les éléments a coffrage coulissant. Le béton doit provenir d’'une usine certifiée
selon les exigences de la norme BNQ 2621-905.

Il est interdit d'humecter un meélange qui a commencé a faire prise. L'ajout d’eau est permis pour
obtenir 'affaissement selon les spécifications, une seule fois durant la premiére heure suivant le
gachage (16 I/m3 max). Le béton devra étre déchargé au maximum 120 minutes aprés 'heure de
chargement indiquée sur le billet de transport du camion malaxeur.

6.2.8 Ciment

Le ciment utilisé pour le béton de ciment doit étre conforme aux prescriptions de la norme
CAN/CSA A3001 et de la norme MTQ 3101. Le ciment doit étre du type suivant, selon la période
de l'année :

e Ciment de type GU ou une combinaison de liants consistant de 70 % a 80 % de ciment
portland type GU et de 20 % a 30 % de ciment hydraulique de type GUb-SF (fumée de
silice) du 16 avril au 14 octobre.

o Pour les travaux de bétonnage effectués entre le 15 octobre et le 15 avril, le ciment utilisé
dans le béton sera de type HE.
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Les dates sont fournies a titre indicatif. Le ciment de type HE doit étre utilisé pour toutes les
coulées ou on prévoit, a un moment durant la cure du béton, que la température extérieure soit
inférieure a 5 °C.

6.2.9 Produit de cure

Le produit de cure utilisé lors des travaux doit étre conforme aux prescriptions de la norme
MTQ 3501 et doit respecter la norme ASTM C309 et doit étre de type suivant :

e Produit de cure formant membrane, pigmenté blanc (type 2) du 16 avril au 14 octobre ;

e Produit de cure formant membrane a base de solvant, incolore (type 1) du 15 octobre au
15 avril.

Les dates sont fournies a titre indicatif. Le produit de cure de type 1 doit étre utilisé pour toutes
les coulées ou on prévoit, a un moment durant la cure du béton, que la température extérieure
soit inférieure a 5 °C.

6.2.10 Pierre nette (pour fondation)

Une pierre nette est un matériau granulaire dont 'ensemble des granulats sont grossiers et de
dimension semblable. Pour les fins du présent article, la pierre nette devra respecter un ou l'autre
des fuseaux granulométriques suivant:

- Pourcentage de la masse passant chaque tamis, en mm
Matériau

. Utilisation
granulaire

28 20 14 10 5 2.5 1.25

Pierre nette | Fondation
10-20 d’éléments de
béton a
coffrages fixes

100 85-100 S.0. 0-20 0-5 S.0. S.0.

Pierre nette | Fondation 100 85-100 S.0. S.0. 0-5 S.0. S.0.
5-20 d’éléments de
béton a

coffrages fixes

6.2.11 MG-20b (pour fondation)

Les matériaux de la fondation granulaire nivelés et compactés doivent étre conformes aux
prescriptions de la norme BNQ 2560-114 IlI, le fuseau granulométrique est donné ici pour
référence.
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e Fuseau granulométrique de spécification: MG 20, Tableau 1l-1 BNQ 2560-114;
e Caractéristiques intrinséques: Catégorie 5;

e Caractéristique de fabrication: Catégorie e.

. Pourcentage de la masse passant chaque tamis, en mm
Matériau S
. Utilisation
granulaire
31.5 20 14 5 1.25 0.315 0.080
MG-20b Fondation
d’éléments de
béton a 100 90-100 68-93 | 35-60 15-38 5-17 5-11
coffrages
coulissants

6.3 MISE EN CEUVRE

6.3.1 Fondation en pierre concassée du trottoir, de la bordure ou du caniveau

Une fondation en matériaux granulaires doit étre préparée avant de pouvoir mettre les éléments
de béton en place. A priori, la préparation de la fondation du trottoir, de la bordure ou du caniveau
comprendra I'excavation et remplissage nécessaires pour amener la fondation aux élévations
requises. Lorsqu’'un remplissage est requis, les matériaux utilisés devront étre de nature
semblable aux matériaux avoisinants. Les matériaux de remplissage doivent étre approuvés par
le Donneur d’ordre.

L’Adjudicataire doit épandre les matériaux granulaires de la fondation en respectant les lignes,
les largeurs et les profondeurs indiquées dans le CDCT — Dessins normatifs aux dessins
appropriés.

Pour les éléments a coffrages fixes, une fondation de pierre nette est favorisée. Pour les éléments
a coffrages coulissants une fondation en MG-20b doit étre mise en place et compactée a 95%
du P.M.

L’Adjudicataire doit prévoir que le compactage de la fondation granulaire en MG-20b doit étre
vérifiée par le Laboratoire du Donneur d’ordre a la discrétion de ce dernier a I'aide d’'un nucléo
densimétre. Des éléments de béton coulés sur une fondation non veérifiée pourrait devoir étre
démolis afin de permettre la vérification du compactage et reconstruits aux frais de I'Adjudicataire.
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6.3.2 Ajustement des structures existantes

Les travaux reliés a I'ajustement de I'élévation des structures comme des cadres de regards ou
de chambres quelconque ainsi que des tétes de bouches a clé sont décrit au CDCT — Chaussées
a l'article « Sections de services existants a ajuster ou remplacer au niveau proposeé.

L'utilisation de cales afin d’apporter les différentes structures au niveau proposé est interdite.

6.3.3 Alignement, niveau, pente, dépression et tolérance

Les alignements et les pentes longitudinales des différents éléments de béton doivent étre les
mémes que celle du profil de la rue.

La pente transversale des trottoirs doit étre de 2% vers la chaussée. Pour les bordures et les
caniveaux, les pentes a respectées sont indiquées dans le CDCT — Dessins normatifs aux
dessins appropriés.

L'écart d’élévation admissible du dessus d’'un élément de béton sur la face donnant sur la
chaussée est de + 25mm par rapport au niveau prescrit. Pour les trottoirs, le Donneur d’ordre
évaluera aussi I'élévation de la face arriére dans le but de s’assurer qu’une pente de 2% vers la
chaussée soit observée transversalement au trottoir.

L’Adjudicataire doit planifier les opérations de sorte que le Donneur d’ordre puisse évaluer si ces
tolérances sont respectées. Le Donneur d’ordre doit disposer d’'un temps suffisant pour valider
ces tolérances. Si des éléments de béton sont coulés et les différentes élévations ne respectent
pas les tolérances, les sections non conformes pourraient avoir a étre démolie et reconstruite aux
frais de I'Adjudicataire.

6.3.4 Descentes pour entrées charretiéres ou pour piétons

Des dépressions pour des entrées charretiéres ou des accés piétonniers a la chaussée doivent
étre prévus et respectées les géométries indiquées dans le CDCT — Dessins normatifs aux
dessins appropriés.

Il doit aussi y avoir une pente de 2% dans les descentes, s.i.c. par le Donneur d’ordre au chantier,
comme indiqué au dessin 31 du CDCT — Dessins normatifs. Il y a aussi une tolérance sur cette
pente : elle doit étre comprise entre 1% et 2,5%.

6.3.5 Coffrages fixes

Pour les sections droites, I'Adjudicataire devra employer des coffrages en acier verticaux pleine
hauteur, exempts de gauchissement pour les parties droites ainsi que les courbes. Pour les
sections courbées, les coffrages en bois seront construits de bonnes planches saines de 50 mm
d'épaisseur par 150 mm de largeur, lissées sur quatre cétés, exemptes de gauchissement et
suffisamment résistantes pour ne pas se déformer sous I'action du pilonnage. Sur les courbes a
petits rayons, les coffrages en bois pourront étre plus minces afin qu'ils puissent étre pliés
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exactement suivant I'arc de cercle requis. On enlévera tout le mortier et toutes les saletés des
coffrages qui auront déja servi.

Les coffrages devront étre bien ancrés ou maintenus de toute autre maniére au niveau et a
l'alignement établis. Sinon, le Donneur d’ordre pourra ordonner I'arrét du bétonnage jusqu'a ce
que les coffrages aient été corrigés a sa satisfaction et sans frais supplémentaire.

Pour les bordures et pour les caniveaux seulement, |'utilisation de coffrages coulissants peut étre
permise aprés évaluation du matériel mécanique proposé.

Pour les ouvrages construits a 'aide d’'une machine a coffrage coulissant, I'installation de la corde
d’autoguidage se fait suivant les critéres suivants :

e Guide de support a 6 métres c/c maximum dans les sections droites;
o Guide de support a 1 métre c/c maximum dans les sections en courbe;
e Tension de la corde suffisante pour éliminer toute déflexion de celle-ci;

e Les tolérances d’alignement et d’élévation sont les mémes que pour les trottoirs coulés
dans des coffrages fixes.

Les coffrages devront demeurer en place pour une période de 24 heures aprés la mise en place
du béton, a moins d’avis contraire du Donneur d’ordre.

Lors de bétonnage par temps froid, tous les coffrages doivent rester en place durant un minimum
de 48 heures aprés la coulée du béton.

Les périodes de temps ou les coffrages doivent demeurer en place sont calculées a partir de
I'neure de la fin des travaux le jour de la coulée de béton. Par exemple, si le travail se termine a
17:00 le jour ou le béton est coulé et que les coffrages doivent rester en place 24 heures,
I’Adjudicataire ne pourra pas commencer a enlever les coffrages avant 17:00 le lendemain.

6.3.6 Joints esthétiques

Les joints esthétiques doivent étre bien perpendiculaires a I'axe longitudinal du trottoir. lls doivent
étre réalisés avec un outil qui permet de faire une rainure de 10 a 20mm de profondeur et un
arrondi de chaque c6té de la rainure de 5mm de rayon. Le détail de cette géométrie se trouve au
dessin 32 du CDCT — Dessins normatifs.

6.3.7 Joints de retrait longitudinaux

Lorsque le trottoir est construit en deux sections ou en trois sections, I’Adjudicataire doit poser
un (ou des) joint(s) de retrait longitudinal(aux) qui consiste a badigeonner une des faces du joint
avec un mastic bitumineux d’'une épaisseur de 3 mm et a poser des goujons lisses en acier
placées sur supports au milieu de I'épaisseur du béton a tous les 380 mm centre a centre.
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6.3.8 Joints de retraits transversaux

Les joints de retraits transversaux dans les trottoirs ou les bordures peuvent étre sciés ou faits a
I'aide d’'un outil servant a cette fin. Pour les caniveaux, ce type de joint doit étre obligatoirement
sciés et remplis d’'un produit de scellement de fissure a I'aide d’un fusil a calfeutrer sur toutes les
faces du caniveau. Les joints de retrait doivent avoir une profondeur située entre le tiers et le
quart de I'épaisseur du trottoir ou du caniveau et du huiti€me de la largeur de la bordure. La
largeur maximale d’un joint scié est de 4mm. Lorsque qu’un outil est utilisé, ce dernier doit
permettre de faire une rainure de 10mm de largeur au maximum et un arrondi de chaque c6té de
la rainure de 5mm de rayon. Le détail de ces géométries se trouve aux dessin 32, 36 et 39 du
CDCT - Dessins normatifs. Tout trait de scie doit étre fait au plus tard 24h aprés la coulée et au
moins aprés que le béton ait durci suffisamment.

6.3.9 Joints de construction

Les joints de constructions doivent étre fait aux raccordement a un élément de béton existant ou
a la fin d’'une coulée. La surface existante doit étre complétement sciée. Des trous doivent étre
percés au 300mm pour accueillir des goujons et 'espace annulaire doit étre comblé a I'aide d’un
mortier sans retrait ou un produit de type époxydique. Le détail de ces géométries se trouve aux
dessin 32, 36 et 39 du CDCT — Dessins normatifs. Tout trait de scie doit étre fait au plus tard 24h
aprés la coulée et au moins aprés que le béton ait durci suffisamment.

6.3.10 Joints de dilatation

Pour les trottoirs, des joints de dilatation sont faits de planches asphaltiques et de planche de
bois collée 'une a l'autre et perforées au 300mm pour mettre en place les goujons. La planche
de bois doit couvrir 'ensemble de la superficie du joint tout en ne dépassant pas le dessus du
trottoir. Elle doit aussi étre en contact avec le coffrage et avec la fondation granulaire. Les goujons
doivent étre fixés solidairement sur des supports en acier afin qu’ils conservent leur alignement
dans les trous et restent horizontaux aprés la mise en place du béton. La demi-longueur des
goujons comporte une douille d’expansion de 300 mm et doit étre peinturée et graissée. Pour les
bordures et les caniveaux, les joints de dilatation sont des traits de scie de 4mm de largeur et de
pleine profondeur, plutdét que des planches goujonnées. Le détail de la géométrie du joint se
trouve aux dessin 32, 36 et 39 du CDCT — Dessins normatifs. Tout trait de scie doit étre fait au
plus tard 24h aprés la coulée et au moins aprés que le béton ait durci suffisamment.

6.3.11 Utilisation de barres d’armature

Des barres d’armatures doivent toujours étre fixées solidairement sur des supports en acier afin
gu’elles conservent leur alignement et restent horizontales aprés la mise en place du béton. Elles
doivent étre prévus aux endroits suivants :

¢ Une barre 15M dans la partie basse du trottoir des entrées charretiéres donnant accés a
des batiments commerciaux, industriels ou multifamiliaux;
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e Deux barres 15M dans les entrées charretieres donnant accés a des batiments
commerciaux, industriels ou multifamiliaux;

e Deux barres 15M dans les caniveaux derriére les puisards;
Les barres doivent se chevaucher d’au moins 600mm si la longueur d’'une seule barre n’est pas

suffisante pour couvrir la longueur compléte d’'une entrée. Les différentes géométries sont
illustrées aux dessins appropriés du CDCT — Dessins normatifs.

6.3.12 Utilisation du treillis métallique
Le treillis métallique doit toujours étre fixées solidairement sur des supports en acier afin qu’il
conserve son élévation aprés la mise en place du béton. Il doit étre prévu aux endroits suivants
e Dans un trottoir aux entrées charretieres donnant accés a des batiments commerciaux,
industriels ou multifamiliaux;
o Dans un trottoir autours des couvercles de regards ou des tétes de bouches a clé;
Le treillis doit se chevaucher d’au moins 600mm si la surface d’une seule section de treillis n'est

pas suffisante pour couvrir la surface compléte a couvrir. Les différentes géométries sont
illustrées aux dessins appropriés du CDCT — Dessins normatifs.

6.3.13 Bétonnage

L’Adjudicataire doit prévenir le Donneur d’ordre par écrit au moins 24 heures avant de procéder
au bétonnage.

6.3.14 Finition du béton
L’Adjudicataire doit finir au balai afin d'obtenir une surface antidérapante.

L’Adjudicataire doit arrondir les arétes, y compris celles des joints, au moyen d'un outil
arrondisseur d'un rayon de 10 mm.

6.3.15 Protection du béton par temps chaud

L’Adjudicataire doit assurer la cure du béton et protéger ce dernier conformément a la norme
CSA A23.1. Dans ces conditions, la température du béton au moment de la mise en place ne
devrait pas dépasser 35 °C.

L’Adjudicataire doit appliquer le produit de cure sur les surfaces finies immediatement aprées
l'aplanissement en quantités recommandées par le fabricant. A défaut de recommandations, le
produit de cure est appliqué en deux couches au taux de 0,2 I/m? chacune sur toute la surface
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du béton. Ce produit doit étre pulvérisé en un fin brouillard, d’'une maniére continue et uniforme,
au moyen d’un type de vaporisateur accepté par le Donneur d’ordre. L’application du produit de
cure doit étre faite également sur la partie latérale des trottoirs et des bordures aussitét aprés
'enlévement des coffrages.

6.3.16 Protection du béton par temps froid

L'Adjudicataire doit prévoir une protection dés que la température extérieure est susceptible de
descendre au-dessous de 5°C ou a la demande du Donneur d’ordre. Si la température de l'air
extérieur est de 0°C a 5°C, au moment de la mise en place la température du béton frais ne doit
pas étre inférieure a 15°C.

Pendant la période de protection, I'Adjudicataire doit maintenir le béton en place a la température
minimale de 10° C. La protection acceptable est le recouvrement complet des surfaces de béton
frais au moyen d'un isolant de 25 mm placé directement sur la surface du béton avec
chevauchement des joints de 75 mm. La paille d'une épaisseur de 150 mm est aussi acceptable.
L'emploi de chlorure de calcium est prohibé.

La période de protection est de 7 jours ou pendant le temps nécessaire pour que le béton atteigne
70 % de la résistance a la compression spécifiée a 28 jours. Durant la période de protection,
aucun nivellement et aucune compaction ne peuvent étre effectués a proximité du béton.

Du 15 octobre au 15 avril, le béton a utiliser sera de type HE (anciennement type 30) et 'agent
de cure sera de type 1.

Les dates sont fournies a titre indicatif. Les mesures de protection du béton par temps froid
doivent étre utilisés pour toutes les coulées ou on prévoit, a un moment durant la cure du béton,
que la température extérieure soit inférieure a 5 °C.

6.3.17 Protection contre la pluie

Les surfaces de béton ne doivent pas étre corrigées en présence d’eau.

6.3.18 Protection des ouvrages

Les surfaces bétonnées doivent étre protégées des intempéries et du vandalisme jusqu'a prise
compléte du béton et protégé contre les dommages causés par les travaux de construction
jusqu’a ce que les travaux soient acceptés par le Donneur d’ordre. Sur ordre du Donneur d’ordre
les surfaces endommagées devront étre reprises aux frais de I'’Adjudicataire; aucune réparation
de surface ne sera acceptée.
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6.3.19 Nettoyage des camions de béton

Les camions de béton ne peuvent étre nettoyés ou vidés sur la fondation de la chaussée ou du
trottoir, sur la chaussée, sur les trottoirs, sur les bordures ou sur les caniveaux. Un bac doit
obligatoirement étre utilisé lors du vidage ou du nettoyage d’'un camion.

6.3.20 Remplissage

L’Adjudicataire doit laisser le béton faire prise pendant au moins 48 heures avant de remblayer
prés du nouvel élément de béton. Une fois la période de 48 heures passées, I'Adjudicataire
dispose de 24 heures avant de commencer le remplissage. Chaque cété (chaussée et terrains
privés) doit étre rempli. Cette mesure permet d’assurer la sécurité des différents usagers aprés
les travaux de bétonnage.

6.4 ESSAIS ET CRITERES D’ACCEPTATION

6.4.1 Réparation des fissures

Le Donneur d’ordre pourra accepter que des fissures soient réparées en place, cependant il se
réserve le droit de déterminer pour chaque fissure si elle peut étre réparée ou si le trottoir, la
bordure ou, caniveau doit étre démoli et reconstruit.

Dans le cas ou la réparation est acceptée, I’Adjudicataire utilisera un produit haute performance
du type élastomeére a base de polyuréthane a un composant.

Dans certains cas, I’Adjudicataire devra faire un trait de scie a béton afin d’agrandir les fissures
les plus petites pour faire en sorte que 'application du produit soit optimale.

L’Adjudicataire devra respecter les recommandations du manufacturier.

Le produit utiliser devra étre de la couleur se rapprochant le plus possible a la couleur de la
surface de béton a réparer.

Le Donneur d’ordre se réserve le droit d’accepter ou de refuser le produit proposeé.

6.4.2 Veérifications par le Donneur d’ordre

L’Adjudicataire devra permettre au Donneur d’ordre d’effectuer les essais nécessaires a la
vérification du taux d’application en tout temps au cours de I'exécution du contrat et lui assurer
I'assistance requise pour ce faire (prélévement de peinture ou vérification du taux d’application).

Toute erreur de la part de I'Adjudicataire devra étre corrigée dans un délai maximal de 24 heures.
Les corrections seront apportées par frottement et chauffage a I'aide de machinerie appropriée
ou selon une méthode approuvée par le Donneur d’ordres, ceci aprés entente avec le Donneur
d’ordre.
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6.4.3 Attestation de conformité et échantillons des matériaux

Au moins deux semaines avant le début des travaux, I'Adjudicataire doit soumettre au Donneur
d’ordre les fiches descriptives des mélanges de béton de ciment proposés pour le projet. Les
fiches descriptives doivent contenir les informations demandées a la norme MTQ 3101 ainsi que
tous les résultats d’essais et de calculs effectués qui démontrent que les exigences sont
respectées.

Le béton de ciment doit étre produit par une entreprise exploitant une centrale de dosage certifiée
selon la norme BNQ 2621-900, en fonction du protocole de certification de la norme
BNQ 2621-905.

Au moins deux semaines avant le début des travaux, I'Adjudicataire doit soumettre au Donneur
d’ordre une compilation de résultats d’essais réalisés par un laboratoire indépendant montrant
que les granulats proposés pour le béton de ciment répondent aux exigences de la présente
section. La compilation doit comprendre tous les résultats des essais de caractérisation prévus
aux normes BNQ 2560-114 et MTQ 3101. Les essais doivent avoir été réalisés au cours des
douze derniers mois.

6.4.4 Travaux jugés défectueux

Les travaux non conformes aux plans et devis ou autres stipulations du contrat sont jugés
défectueux. Sur un avis écrit du Donneur d’ordre, I'’Adjudicataire doit soumettre par écrit, pour
acceptation par le Donneur d’ordre, les corrections qu’il entend apporter et, a ses frais, corriger
les travaux jugés défectueux ou les refaire selon les plans et devis et ce, dans les plus brefs
délais et a la satisfaction du Donneur d’ordre.

Si I'Adjudicataire soumet une correction jugée inacceptable, refuse ou néglige de corriger les
travaux jugés défectueux conformément a I'avis écrit du Donneur d’ordre, ce dernier peut alors
arréter les travaux. Il peut ensuite faire démolir et remplacer, ou défaire et refaire, les travaux
ainsi jugés défectueux, et imposer a I'Adjudicataire le paiement des dépenses engagées ou a
venir, au moyen de déduction dans les paiements ou a méme les retenues ou garanties.

Dans tous les cas ou une urgence nécessite que des corrections ou réfections soient faites
immédiatement, I’Adjudicataire doit procéder sans délai sur un ordre écrit du Donneur d’ordre.

6.4.5 Contréle a la réception

Le béton de ciment est accepté a partir d’échantillons prélevés lors des travaux et analysés par
le Laboratoire du Donneur d’ordre.

Le Donneur d’ordre se réserve le droit de prélever sur le trottoir, la bordure ou le caniveau finis
des carottes échantillons pour effectuer les essais physiques et chimiques jugés nécessaires,
par un laboratoire d'essai des matériaux.

Page 18 de 23



L e\.
Pointe = Cahier des charges techniques — Trottoir, bordure et caniveau
Claire TROTTOIR, BORDURE OU CANIVEAU EN BETON

L’Adjudicataire doit collaborer en tout temps avec le représentant du Donneur d’ordre et du
Laboratoire ; il doit lui faciliter 'accés a toutes les parties du chantier de méme qu’a l'usine de
dosage. Il doit lui fournir tous les renseignements exigés.

La teneur en air et 'affaissement de chacun des chargements de béton livré au chantier, fait
'objet d'une vérification. De plus, la température du béton doit respecter les exigences de la
norme CSA A23.1 a I'exception de la température maximale a la réception qui est de 30 °C pour
des ouvrages de 300 mm d’épaisseur ou moins. Si les essais démontrent que ces paramétres
ne respectent pas les exigences du présent cahier des charges techniques et qu’ils ne peuvent
étre ajustés au chantier en respectant les exigences de la norme CSA A23.1, le chargement est
refusé et le béton ne peut étre incorporé a 'ouvrage.

Lorsqu’un super plastifiant est ajouté au béton sur le chantier, la teneur en air doit étre mesurée
aprés 'ajout de ce super plastifiant tandis que I'affaissement doit étre mesuré avant et aprés afin
d’évaluer le respect des exigences pour ces parametres.

Un échantillon de béton plastique est prélevé de fagcon aléatoire pour chaque quantité de 50 m?
de béton fabriqué par une méme centrale, selon une méme formule de mélange. Un minimum
d’un échantillon par jour est prélevé pour chaque type de béton fabriqué selon une méme formule
de mélange. Les échantillons sont prélevés conformément a la norme CSA A23.2-1C. Trois
éprouvettes sont moulées conformément a la norme CSA A23.2-3C pour chaque échantillon
prélevé.

e La résistance a la compression des éprouvettes moulées est déterminée conformément
a la norme CSA A23.2-9C a 7 jours (1 éprouvette) et a 28 jours (2 éprouvettes).

e Pour calculer la résistance moyenne du béton d’un lot unitaire, les spécimens ayant une
résistance supérieure a 150 % de la résistance spécifiée sont considérés comme ayant
une résistance égale a 150 % de la résistance spécifiée.

o Sil'écart des résultats d’un échantillon formé de 2 spécimens est supérieur a 5 MPa a 28
jours, I'échantillon est jugé défectueux et sa valeur est rejetée. La quantité de béton de
ciment représentée par cet échantillon est alors payée au prix unitaire.

o Lorsque les mesures indiquent que la résistance d’un échantillon est inférieure a 26,6
MPa (76 % de la résistance spécifiée), la quantité de béton de ciment représentée par cet
échantillon est rejetée et non payee.

L’acceptation du béton se fait par lot. Un lot représente un seul type de béton et est constitué
d’'un maximum de 450 m? livrés a l'intérieur d’'une période de 30 jours consécutifs.
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Le lot est jugé conforme lorsque la résistance a la compression moyenne mesurée est égale ou
supérieure a la résistance en compression moyenne tolérable (Rt) établie selon le nombre
d’échantillon du lot.

Rt = 0,35kd

= /EU“_—W
n—1

o Riestlarésistance ala compression de chacun des échantillons du lot;

Ou:

e Restlarésistance a la compression moyenne mesurée du lot
e nestle nombre d’échantillons du lot

e k est fonction de n, selon la table suivante :

n k n k N k n k n k

2 -88 7 31 12 45 17 53 22 58

3 -9 8 34 13 47 18 54 23 59

4 10 9 38 14 49 19 55 24 60

5 19 10 | 41 15 50 20 56

6 26 11 | 43 16 52 21 57

Le lot est jugé non conforme et rejeté lorsque la résistance a la compression moyenne du lot est
inférieure a 28,0 MPa. Dans ce cas, les travaux sont jugés défectueux et traités conformément a
l'article 5 Travaux jugés défectueux du présent Cahier des charges techniques.
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Le lot est juge déficient et pénalisé lorsque la résistance a la compression moyenne du lot est
comprise entre la résistance en compression moyenne tolérable (Rf) et la résistance a la
compression critique (28,0 MPa). Dans ce cas, le béton de ciment mis en ceuvre peut étre
conservé en place, mais le prix unitaire des ouvrages en béton est révisé selon la formule
suivante :

PR R

‘ PU Rt
Ou:
o PR est le prix unitaire révisé;
e PU est le prix unitaire bordereau;
o Restlarésistance a la compression moyenne mesurée du lot

o Rtestlarésistance a la compression moyenne tolérable

L’Adjudicataire peut également, s’il le désire, enlever et remplacer a ses frais le béton de ciment
jugé déficient.
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7 REMPLACEMENT DE TROTTOIR, BORDURE OU CANIVEAU

7.1 GENERALITES

7.1.1 Planifications des travaux

Dans certains appels d’offres, il se peut que I'essence des travaux consiste a uniquement
remplacer des sections de trottoirs, bordures ou caniveaux plutdét que de construire I'ensemble
de la chaussée. Ce type d’appel d’offres comporte des exigences spécifiques qui seront décrites
a cet article.

7.2 MISE EN CEUVRE

7.2.1 Démolition

Lors du remplacement d’un trottoir d’'une bordure ou d’un caniveau situé en bordure d’un pavage
existant I'Adjudicataire doit scier le béton et I'asphalte aux limites des travaux indiqués par le
Donneur d’ordre.

La scie doit étre de type scie a béton sur chariot (scie a sol) pour assurer une coupe rectiligne.
Les éléments de béton doivent étre sciés sur la pleine largeur ou jusqu’a 25 mm sous le niveau
de l'asphalte dans la rue. L’Adjudicataire doit réaliser des traits de scie dans 'asphalte devant
les sections de trottoirs a reconstruire ainsi que dans les entrées charretiéres des entrées privées
et ceci sur la pleine épaisseur de I'asphalte. Suite a la reconstruction des sections de trottoirs, le
Donneur d’ordre pourra agrandir la zone des travaux dans I'entrée charretiére pour assurer un
bon drainage.

L’Adjudicataire doit prévoir la réalisation d’'un deuxiéme trait scie dans les entrées charretiéres.

7.2.2 Remplacement

A moins d’indication contraire, les éléments de béton a remplacer devront étre conformes aux
exigences du présent cahier des charges techniques. De plus, la réfection des lieux et éléments
avoisinants comme, sans s’y limiter, la chaussée, les entrées charretiéres et les aménagements
paysagers devra étre conforme aux différents cahier des charges techniques appropriés. Un
remplacement d’élément de béton existant est illustré aux dessins 41 a 43 du CDCT — Dessins
normatifs.
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ﬁ Cahier des charges techniques - Gestion de la
Pointe% circulation véhiculaire et transport actif

Clall’e OBJET ET LOIS, REGLEMENT, NORMES ET REFERENCE
1 OBJET

Le présent cahier des charges définit les exigences du Donneur d’ordre en ce qui concerne le
maintien de la circulation piétonniére, cycliste et automobile et la signalisation temporaire durant
les travaux et la mise en place de la signalisation permanente.

2 LOIS, REGLEMENTS, NORMES ET REFERENCE

La derniére version de toutes les normes suivantes, sans s’y limiter, s’applique. En cas de
contradiction entre ces normes et le présent cahier des charges, la version la plus contraignante
s’applique.

e Code de la sécurité routiére du Québec;
e Code de sécurité pour les travaux de construction, ¢.S-2.1, r.6;
e Cahier des charges et devis généraux, Transports Québec — CCDG ci-aprés;

e Tome | — Conception routiére de la collection Normes — Ouvrages routiers du ministére
des Transports du Québec («MTQ») — Tome | ci-apres;

e Tome Il — Construction routiére de la collection Normes — Ouvrages routiers du ministére
des Transports du Québec — Tome Il ci-apres;

e Tome lll — Ouvrages d’art de la collection Normes — Ouvrages routiers du ministére des
Transports du Québec — Tome Il ci-apres;

e Tome V — Signalisation routiére, volumes 1, 2 et 3, de la collection Normes — Ouvrages
routiers du ministére des Transports du Québec — Tome V ci-apreés;

e Tome VIl — Matériaux de la collection Normes — Ouvrages routiers du ministére des
Transports du Québec — Tome VIl ci-apres;

e Tome VIII — Dispositifs de retenue de la collection Normes — Ouvrages routiers du
ministere des Transports — Tome VIII ci-aprés;

e Loisurlasanté et sécurité au travail;

¢ Plans d’action en matiére de sécurité sur les sites de travaux routiers (saison 2007 et
derniére édition);

e Programme d’homologation des supports cédant sous I'impact du MTQ;
e Guide d’inspection lors de la réception des panneaux de petite signalisation.

Les exigences du présent cahier des charges s’ajoutent aux exigences des normes applicables.
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3 GENERALITES

L’Adjudicataire doit répondre aux conditions qui suivent avant d’obtenir I'autorisation du Donneur
d’ordre de débuter les travaux :

¢ Envoyer au Donneur d’ordre, cing jours ouvrables avant le début des travaux ou cinq jours
ouvrables avant chaque changement de phase, I'Avis de travaux; et ses plans de
signalisation acceptés;

e Fournir un inventaire de la signalisation existante sur le chantier;

e Installer la signalisation d’information dix jours ouvrables avant le début des travaux, si
requis; et

¢ Identifier son responsable de la signalisation.

L’Adjudicataire peut étre appelé a intervenir sur un territoire plus large que strictement la zone
des travaux lors d'installation de panneaux de signalisation d’indication périphérique et de
panneaux a messages variables ou lors de tous les autres travaux décrits aux documents
contractuels.

Le Donneur d’ordre se réserve le droit de refuser toute combinaison qui pénalise indument les
usagers de la route lorsque d’autres solutions existent.

3.1 DOCUMENTS A FOURNIR

3.1.1 Auvis de travaux

L’Adjudicataire a I'obligation de déposer son Avis de travaux cing jours ouvrables avant le début
des travaux, de chaque changement de phase de travail et de chacune des entraves des voies
de circulation, trottoirs ou espaces publics. En cas de non-respect de ce délai, le Donneur d’ordre
se réserve le droit de ne pas autoriser les travaux. Les colts de ce report sont alors aux frais de
I’Adjudicataire et la date de fin contractuelle des travaux ne sera pas reportée.

L’Adjudicataire doit attendre I'approbation écrite du Donneur d’ordre avant de débuter les travaux.
L'Adjudicataire doit maintenir un suivi avec le Donneur d’ordre pour tous ses Avis de travaux.

L’Adjudicataire doit toujours avoir, en sa possession, sur le site des travaux, une copie de son
Avis de travaux et des plans de signalisation en vigueur.

L’installation et 'enlévement de la signalisation doivent étre considérés comme un chantier en
soi et signalés comme tels afin d’assurer la sécurité du personnel affecté a la signalisation des
usagers de la route.
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3.1.2 Plans de signalisation

Tous les plans de signalisation doivent étre dessinés a I'aide d'un fond de plan de cartographie
ajour.

Les plans de signalisation doivent étre signés et scellés par un ingénieur, membre de I'Ordre des
ingénieurs du Québec et ayant suivi le cours STC-101, lors de leur envoi au Donneur d’ordre.

Les plans de signalisation acceptées par le Donneur d’ordre doivent accompagner la demande
d’Avis de travaux.

Sans s’y limiter, les plans de signalisation doivent contenir les éléments suivants:

e Toute signalisation temporaire (stationnement, travaux, etc.);

e Le marquage temporaire incluant I'effacement du marquage existant contradictoire ;
¢ Toute signalisation permanente a masquer, a enlever ou a déplacer;

o Les dispositifs de retenue et les modifications géométriques;

e L’identification des éléments de circulation (sens de rue, feux de circulation, passages
piétons, etc.);

e L’emplacement exact de l'aire de travail, des accés au chantier;
e Les déviations de la circulation des piétons et des cyclistes;

e La signalisation de détour et de chemins alternatifs, incluant des panonceaux avec les
noms de rues sous les panneaux de détour;

e La signalisation de détour des véhicules lourds;

e Les largeurs des voies de circulation disponibles a la circulation des véhicules, des
piétons, des cyclistes et des voies réservées au transport en commun, etc.;

e Le numéro d’appel d’offres et le numéro de projet du Donneur d’ordre; et

e Les plans de signalisation doivent étre a I'échelle, en unité métrique, en format PDF,
imprimable en format 11 po X 17 po et lisibles.

L’Adjudicataire doit respecter en tout temps sur le terrain la derniére version acceptée des plans
de signalisation.

Toute demande supplémentaire ou demande de changement en signalisation doit faire I'objet
d’'une demande écrite et doit étre validée et acceptée par le Donneur d’ordre avant toute
modification au concept de maintien de la circulation. Aucun déboursé supplémentaire ne sera
accordé pour des modifications qui dépendent du travail de I'’Adjudicataire, ni pour les
modifications aux plans de signalisation pour corriger des situations non-sécuritaire
occasionnées par 'aménagement de I'’Adjudicataire.
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Au cas ou I’Adjudicataire mobilise le chantier avec un plan de signalisation autre que la derniére
version acceptée, le Donneur d’ordre se réserve le droit de suspendre les travaux. Les colts du
report des travaux sont alors entiérement aux frais de I’Adjudicataire et la date de fin contractuelle
ne sera pas reportée.

3.1.3 Inventaire de la signalisation existante

En prenant possession du chantier, I'Adjudicataire devient responsable de toute la signalisation
routiére existante sur le chantier.

L'Adjudicataire doit, pour toute la durée du contrat, maintenir, entretenir, masquer, enlever,
entreposer, déplacer ou ajuster toute signalisation sur le chantier ou a ses abords dont la teneur
du message est inappropriée. A la fin des travaux, tous les panneaux permanents existants avant
le début du contrat, enlevés, entreposés, déplacés, masqués ou modifiés sont réinstallés selon
les exigences du Tome V, et selon les exigences du présent devis. Selon le cas, les panneaux
existants avant le début du contrat pourraient étre remis dans leur état initial, & 'emplacement
d’origine ou a 'emplacement indiqué par le Donneur d’ordre.

Afin de répondre a toutes ces conditions, I'Adjudicataire doit, conjointement avec le Donneur
d’ordre et avant le début des travaux, faire un relevé détaillé de la signalisation a enlever, a
masquer ou a déplacer.

Pour chacun de ces panneaux, ce relevé doit inclure au minimum une photo du panneau ainsi
qgu’un croquis de sa localisation (position, dégagement et hauteur). Un exemplaire de ce relevé
doit étre remis au Donneur d’ordre préalablement a 'autorisation du début des travaux.

Les panneaux situés a des emplacements qui perturbent la bonne exécution des travaux doivent
étre enlevés, inventoriés et transportés par I’Adjudicataire sur semaine, de 9ha12hetde 13 h
a 16 h au garage municipal de la Ville de Pointe-Claire a I'adresse suivante :
50 avenue Terra-Cotta
Pointe-Claire
HIR 5A4

L’Adjudicataire doit communiquer, 72 h avant le dépdt du matériel, avec le garage municipal.

3.2 EQUIPE DE SIGNALISATION

L’Adjudicataire doit étre disponible en tout temps et est responsable de la préparation des plans
de signalisation, de la fourniture et de I'installation des dispositifs de signalisation.

Le personnel des équipes de signalisation et d’entretien doit satisfaire les exigences suivantes,
sans s’y limiter :

e Etre agé d’au moins dix-huit (18) ans et étre titulaire d’un permis de conduire valide au
Québec;
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e Avoir suivi et réussi le cours « Installation de la signalisation de chantiers routiers », ,STC-
101, offert par TAQTR et détenir une attestation valide pour la durée des travaux;

e Les équipes de signalisation et d’entretien doivent étre disponibles en tout temps et pour
ce faire, doivent étre équipées de téléphones cellulaires (sans limites, 24 heures par jour,
7 jours par semaine).

Le Donneur d’ordre se réserve le droit de refuser 'accés au chantier a tout travailleur qui agit
contrairement aux informations regues lors du cours STC-101.

3.2.1 Responsable de la signalisation de I’Adjudicataire

Le responsable de la signalisation de I'Adjudicataire doit étre identifié et approuvé par le Donneur
d’ordre lors de la réunion de démarrage. Il devra vérifier que tout changement apporté a la
signalisation a été effectué conformément aux plans de signalisation acceptées et ce, avant que
la journée de travail commence et enverra une confirmation par écrit.

Le responsable de la signalisation de I'’Adjudicataire doit avoir réussi tous les cours de formation
exigés au présent cahier des charges et étre obligatoirement un membre du personnel de
I'Adjudicataire.

Le responsable de la signalisation de I'’Adjudicataire doit étre joignable 24 heures par jour, 7 jours
par semaine et ce, pour toute la durée des travaux. |l doit étre équipé d’'un téléphone cellulaire
opérationnel en tout temps, comprenant un service de traitement des messages (textos) et une
boite vocale.

3.2.2 Signaleurs

La présence de signaleurs de chantier ou routiers est requise selon les exigences des Normes —
Ouvrages routiers, Tome V, Signalisation routiére, les exigences de la CNESST et les exigences
du Donneur d’ordre.

Des signaleurs sont nécessaires dans les situations suivantes, sans s’y limiter :

e Lors des travaux de pavage;

e Lors des manceuvres de machinerie qui s’effectuent sur la voie publique;
e Lorsque des traverses piétonnes sont entravées;

e Lorsque la circulation doit s’effectuer en alternance.

Les signaleurs doivent avoir recu une formation dispensée par un organisme reconnu comme
I'attestation de ’ASP-Construction, TAQTR ou 'APSAM. Les signaleurs doivent toujours avoir en
leur possession leur certificat ou leur carte de compétence. Lorsqu’il y a deux signaleurs ou plus
les radios seront exigés pour faciliter la communication entre eux.
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Un signaleur ne doit en aucun cas se substituer au fonctionnement d’un feu de circulation ou d’'un
arrét obligatoire. L'équipement de sécurité tel que décrit dans les Normes — Ouvrages routiers,
Tome V, Signalisation routiére du MTMDET est obligatoire pour tous les signaleurs.

4 GESTION DE LA CIRCULATION VEHICULAIRE ET TRANSPORT ACTIF

41 GENERALITES

L’Adjudicataire doit s’assurer, pendant toute la durée des travaux, que les passages empruntés
par les automobilistes sont sécuritaires. Pour ce faire, I'Adjudicataire implante une signalisation
pour délimiter le corridor réservé a ces usagers.

L'organisation du chantier doit étre faite de fagon a assurer en tout temps I'accés des propriétés
riveraines aux véhicules d'urgences (incendie, sécurité, ambulance, etc.) et de livraison. Dans le
cas ou une seule voie balisée des deux cétés par des glissiéres de sécurité demeure disponible,
les services d’'urgences exigent que cette voie de circulation ait une largeur d’au moins 4,5
métres.

Dans une rue en cul-de-sac, ou un troncon de rue trés étroit, I'Adjudicataire doit prévoir une voie
temporaire d’'une largeur suffisante pour maintenir I'accés en tout temps aux véhicules d’urgence.

Sans s'y limiter, le maintien de la circulation inclut:

e La protection des excavations de plus de 600mm de profondeur par des clétures rigides
de chantier;

e Lafourniture, la mise en place et I'enlévement de la signalisation temporaire, le tout selon
des plans de signalisation produits par I'’Adjudicataire, signés et scellés par un membre
de I'Ordre des ingénieurs du Québec, et conformes aux Normes — Ouvrages routiers,
Tome V, Signalisation routiére et aux exigences du présent document;

e La préparation des plans de signalisation temporaire pour chacune des phases, des sous-
phases des travaux et lorsque que tout changement de configuration des voies de
circulation est nécessaire;

¢ L’enlévement ou le masquage de la signalisation contradictoire;
e La réinstallation de la signalisation permanente;
o |’effacement du marquage existant et du marquage pour le maintien du chantier;

e Le marquage et la signalisation provisoire lorsque le pavage est mis en place ou lors
d’une suspension des travaux;

e La pose de délinéateurs, le marquage et la signalisation provisoire lorsque le pavage est
mis en place si les opérations de marquage ne sont pas effectuées avant la réouverture
a la circulation ou lors d’'une suspension des travaux;
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¢ Auminimum une inspection journaliére effectuée par I'équipe de signalisation pour vérifier
la conformité de la signalisation en place avec les plans de signalisation;

o Le remplacement de tout dispositif endommagé en raison d'actes de sabotage,
d’accidents ou de forces majeures pendant toute la durée des travaux;

e Le maintien de la signalisation lors d’arréts de chantier causés par des conflits de travail
qui ne sont pas dus a l'intervention du Donneur d’ordre;

e La présence de signaleurs;

e La fourniture, linstallation, le maintien et I'enlevement des feux de signalisation
temporaire, lorsque spécifié aux documents contractuels ou lorsqu’exigé par le Donneur
d’ordre;

e L’enlévement et la réinstallation du mobilier urbain, abribus, boites postales, etc...,
lorsque spécifié aux documents contractuels ou lorsqu’exigé par le Donneur d’ordre;

e Les travaux d’entretien du domaine public (nettoyage, déneigement, déglacage);

¢ Le maintien des services publics notamment les différentes cueillettes (ordure, recyclage,
compostage);

e La mise en place d’'un abat-poussiére lorsqu’exigé par le Donneur d’ordre. A noter que
'arrosage de la surface avec de 'eau pour le contrdle de la poussiére est permis; et

e Les autres travaux requis pour I'exécution compléte du projet dans un cadre sécuritaire
pour les usagers de la route, pour les travailleurs et pour les riverains.

L’Adjudicataire a la responsabilité de I'entretien des voies de circulation (incluant les chemins
temporaires) empruntées par les usagers durant tout le déroulement des travaux. De fagon plus
explicite, ’Adjudicataire est responsable de :

o Rapiécer les trous de 25 mm de profondeur et plus sur les voies de circulation et les
accotements dés qu’il prend charge du chantier et tout au long des travaux;

o Nettoyer les surfaces asphaltées ou la circulation est maintenue et de les maintenir
exemptes de tout débris ou matériau liquide ou solide, que ce matériau (sable, terre,
gravier, etc.) provienne du chantier ou non et qu’il soit apporté par la circulation, par
I’Adjudicataire ou par les intempéries;

e Prendre tous les moyens pour empécher le dépbt de ces matériaux sur la chaussée et
intervenir immédiatement pour les enlever, le cas échéant;

e Assurer le bon drainage des chausseées;
e Tout autre ouvrage nécessaire au bon maintien de la circulation;

¢ Prendre tous les moyens nécessaires pour minimiser la poussiére.
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4.2 MAINTIEN DE LA CIRCULATION PIETONNIERE ET CYCLISTE

L’Adjudicataire doit s’assurer, pendant toute la durée des travaux, que les passages empruntés
par les cyclistes et les piétons sont sécuritaires. Pour ce faire, I'Adjudicataire doit implanter une
signalisation pour délimiter les corridors réservés a ces usagers.

Les accés piétonniers aux batiments riverains doivent étre maintenus en tout temps de fagon
sécuritaire, et si l'installation d'une passerelle s'avére nécessaire, cette derniére doit étre solide,
stable, conforme aux normes de la CNESST et accessible aux personnes a mobilité réduite.

L’Adjudicataire doit prévoir la fourniture et la mise en place de passerelles en bois spécialement
congue afin de permettre aux piétons de franchir un trottoir ou une bordure en cours de
construction (excaveé, coffré ou dont la cure n'est pas achevée). Ces passerelles doivent étre
placées en quantité suffisante pour ne pas pénaliser les usagers de la rue. Afin d'accommoder
des besoins d’'une personne a mobilité réduite, selon les besoins, I’Adjudicataire pourrait étre
tenu de fournir une ou des passerelles d’au moins 1,5m de large. La mise en place des
passerelles doit faire en sorte qu’elles sont appuyées fermement des deux cétés de I'obstacle a
franchir.

Lorsqu'un trottoir est entravé, la circulation piétonniére doit étre déviée sur le trottoir opposé. Les
panneaux « Trottoir barré » et « Utiliser trottoir du coté opposé » doivent étre installés avant
I'entrave, a un endroit ou il est sécuritaire pour un piéton de traverser la chaussée, idéalement a
une intersection contrélée par des feux de circulation, ou a défaut aux arréts. Aucune traverse
piétonne a mi- trongon n’est tolérée, sauf autorisation du Donneur d’ordre. Le parcours doit étre
balisé par des panneaux illustrant la silhouette piétonne avec une fleche directionnelle (panneaux
450 x 600).

Si la circulation piétonniére ne peut étre déviée sur le trottoir oppose, un couloir piétonnier d'une
largeur minimale de 1,5 métre doit étre aménagé avec des repéres visuels et des panneaux de
type P-270.

Les détails du maintien de la circulation piétonniere et cycliste doivent apparaitre sur les plans
de signalisation.

4.3 ENTRAVES A LA CIRCULATION

L’Adjudicataire doit prendre les mesures nécessaires auprés de ses équipes ainsi qu’auprés de
ses sous-traitants afin que le matériel, les matériaux, les installations, le mouvement des
véhicules au chantier ainsi que les travaux n’entravent pas la circulation, I'exploitation des
services publics ou les accés aux propriétés.

L’inaction sur les voies de circulation fermées n’est pas tolérée. L’Adjudicataire doit planifier
'exécution des travaux de sorte que, sur les voies de circulation fermées, les travaux soient
effectués sans arrét, a défaut de quoi, le Donneur d’ordre exigera 'ouverture des voies.

Les cas suivants, sans s’y limiter, seront considérés comme une fermeture ou entrave de voie
non autorisée :
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e Toute fermeture ou ouverture de voie(s) hative ou tardive, par rapport a une plage horaire
donnée;

e Toute entrave de voie sans autorisation ou permis, par des véhicules, de I'équipement ou
du matériel de I'’Adjudicataire, ses sous-traitants ou ses fournisseurs;

e Toute voie de circulation dont la largeur est diminuée en deca de la largeur spécifiée;

Le Donneur d’ordre peut refuser la réouverture des voies pour des raisons de sécurité (panneaux
de signalisation manquants, propreté déficiente du site, mauvais alignement des glissieres en
béton pour chantier, marquage de chaussée manquant ou non effacé, etc.). Dans ce cas, la
fermeture est considérée comme une fermeture de voie non autorisée et sera assujettie aux
pénalités tel que décrit au paragraphe « PENALITES » du Contrat.

44 MISE EN PLACE DE PANNEAUX TEMPORAIRES DE REGLEMENTATION DE
STATIONNEMENT

L’Adjudicataire est responsable de la fourniture et de I'installation des panneaux temporaires de
réglementation du stationnement (T-75).

L’Adjudicataire doit installer les panneaux 24 heures avant le début de la période d’interdiction
de stationner et doit en averti le Donneur d’ordre. Aucun frais ne pourra étre facturés au Donneur
d’ordre par I'Adjudicataire pour des retards ou des reports de travaux si les panneaux
d’interdiction de stationnement n'ont pas été mis en place tel que prévu et qui entraine la
présence de véhicules qui ne peuvent étre remorqués.

4.5 ACCES AU CHANTIER

Les opérations d’entrée et de sortie doivent étre sécuritaires et exécutées de fagon a assurer une
protection compléte des travailleurs et des usagers de la route.

Tous les accés doivent étre maintenus fermés par des repéres visuels T-RV-7 placés a intervalle
d’au plus 2 métres et par un barricade TB-2 avec panneau T-50-1 et T-80-P lorsqu’ils sont
inutilisés. En période de travaux, les accés peuvent étre maintenus ouverts afin de faciliter
I'entrée et la sortie de véhicules autorisés.

L’Adjudicataire doit clairement indiquer, contrdler et sécuriser chaque accés au chantier.

Aucun travailleur ne peut stationner son véhicule personnel a l'intérieur des aires de travail ou
dans une entrée charretiére.

4.6 ACCES AUX PROPRIETES, COMMERCES, ZONES DE LIVRAISON ET QUAI DE
DEBARCADERE

L’Adjudicataire doit s’assurer de maintenir au moins un accés pour chacune des entrées privées
dans la zone des travaux ou de maintenir les accés spécifiés par le Donneur d’ordre. L’accés aux
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propriétés devra étre maintenu en tout temps de fagon sécuritaire pour les usagers de la route,
les piétons, les cyclistes et tous les véhicules d’urgence.

Pour les besoins du matériau granulaire temporaire carrossable, aucune spécification particuliére
n’est prévue pour ce matériau mis a part, sans s’y limiter:

e Le fait qu’il soit exempt de blocs;
e Le fait qu’il soit compactable;

e Qu'il n’ait pas tendance a étre boueux ou a s’éroder suite a I'action de la pluie.

Lorsque I'’Adjudicataire réalise ses travaux au niveau d’'un accés a une entreprise, il doit aviser
I'entreprise au moins cing jours avant le début des travaux au niveau de l'accés. Lorsque
I'entreprise a un seul acces, ce dernier peut exiger qu’un accés a son entreprise soit maintenu
ouvert en tout temps. Dans un tel cas, I'Adjudicataire doit construire un chemin temporaire
donnant accés a I'entreprise concernée.

Dans le cas des travaux dans le secteur industriel, I'Adjudicataire devra coordonner les travaux
avec I'horaire des livraisons prévues des entreprises comprises dans la zone des travaux.

L’Adjudicataire doit s’assurer a redonner les entrées dans les délais entendus avec le Donneur
d’ordre.

4.7 ENTREPOSAGE DU MATERIEL ET DE LA MACHINERIE

En tout temps, méme hors des heures de travail, I'Adjudicataire doit stationner la machinerie et
I'outillage et entreposer les matériaux de fagon sécuritaire pour les usagers de la route, selon le
dégagement par rapport aux voies circulables indiquées a I'abaque de la page 3 du chapitre 2
« Sécurisation des abords de route » du Tome VIII ou a un métre derriére les glissiéres de
sécurité.

La zone de déchargement de la machinerie doit étre approuvée par le Donneur d’ordre.

L’Adjudicataire ne doit jamais entreposer la machinerie, outillage et/ou matériaux dans les
intersections de rues ou dans les entrées charretiéres.
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5 DISPOSITIFS DE SIGNALISATION DE CHANTIER

51 REPERES VISUELS

Les repéres visuels acceptés sont les T-RV-1 (dans les déviations seulement), T-RV-2, T-RV7,
T-RV-8, T-RV-9, T-RV-10, T-RV-11 et T-RV-12.

Seuls les lests faits de matériaux caoutchoutés sont acceptés. Les lests doivent étre en quantité
suffisant afin de tenir les repéres en place en tout temps.

Les repéres visuels doivent étre conformes aux exigences du Tome V quant a leur forme, leur
couleur et le coefficient de réflexion de leur pellicule rétro réfléchissante ne doivent pas étre
inférieurs a 50 %. Les repéres doivent étre propres et sans déformation.

Les T-RV-10 (bollards) avec des bandes réfléchissantes blanches sont utilisés aux endroits ou
I'espace est trop restreint ou sur recommandation du Donneur d’ordre, pour maintenir des voies
minimales de 3,0 métres (rue locale) ou 3,2 métres (rue artérielle) de largeur ou lors de déviation
de pistes cyclables.

L’espacement des repéres visuels est de cing (5) métres lorsqu'ils sont installés en ligne droite
et trois (3) métres dans les biseaux ainsi que dans les autres déviations.

Les T-RV-3 (cones de signalisation) doivent étre utilisés pour des travaux de courte durée sur
les rues locales seulement ou pour des travaux de marquage.

Les T-RV-11 (mini-balises) sont utilisés lorsque des glissiéres de béton pour chantier sont
exigées pour séparer 'aire de travail des voies de circulation ou pour protéger les travailleurs et
les piétons. lIs sont disposés a chaque deux sections de glissiéres de sécurité en ligne droite, ou
a chaque section en courbe.

Tout autre repére visuel fourni doit étre approuvé par le Donneur d’ordre.

5.2 PANNEAUX DE SIGNALISATION DE CHANTIER

Les panneaux de signalisation de chantier doivent étre fabriqués sur des panneaux de
contreplaqué (%" ép.) ou d’aluminium.

Les panneaux doivent étre recouverts d’'une pellicule rétro réfléchissante de couleur orange de
type IV.

Tout le matériel de signalisation temporaire en fonction doit étre installé avec un minimum trois
pesées et doivent étre propre et sans déformations. Le nombre de pesées doit permettre le
maintien en position du matériel de signalisation en tout temps.

Le nom du chantier doit étre indiqué sur les panneaux de détours. Aucune inscription a la main
n’est acceptée.
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Le lettrage est de couleur noire et la taille du message doit occuper une espace suffisante afin
d’étre visible et lisible. Dans ce sens, la taille du lettrage peut varier selon les dimensions des
panneaux suivants.

Panneaux Hauteur minimale du Hauteur maximale du
lettrage (mm) lettrage (mm)

600mm x 600mm 60 120

750mm x 750mm 75 150

900mm x 900mm 90 180

1200mm x 1200mm 120 240

5.2.1 Panneaux supplémentaires

Les panneaux supplémentaires sont des panneaux demandés par le Donneur d’ordre aprés
I'acceptation des plans de signalisation et aprés la mise en place de la signalisation de chantier
selon ces plans.

L’Adjudicataire est responsable de fournir, d’'installer, d’entretenir et, le cas échéant, de déplacer
les panneaux supplémentaires a la satisfaction du Donneur d’ordre. Le Donneur d’ordre pourra
exiger un croquis du panneau supplémentaire avant sa fourniture. Les panneaux de signalisation
de chantier supplémentaires doivent respecter les exigences du présent devis.

5.3 PANNEAUX A MESSAGES VARIABLES
Lorsqu’exigé aux documents contractuels ou a la demande du Donneur d’ordre, I'’Adjudicataire
doit fournir, installer ou déplacer des panneaux a messages variables. En plus des exigences de
larticle 8.16 « Panneaux a messages variables » du Tome V, Signalisation routiére, du
MTMDET, les panneaux a messages variables fournis par I’Adjudicataire doivent rencontrer les
exigences suivantes :

e Pouvoir étre déplacés facilement;

o Permettre I'affichage de trois lignes de 12 caractéres d’une hauteur minimale de 300 mm;

o Permettre I'option « radar »;
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e Etre munis d’'un systéme de télécommunication permettant la modification a distance des
messages a partir d’'un méme logiciel pour tous les panneaux a message variable fournis
dans le cadre du présent contrat;

e Avoir un protocole de communication compatible avec NTCIP;

o Le logiciel de contrdle du panneau doit permettre la création des messages sur deux
écrans minimum; permettre une suite de messages dans un calendrier sur 7 jours
minimum; permettre de visualiser la création des messages par téléphone cellulaire;
permettre de régler manuellement et automatiquement la luminosité du panneau;

o La luminosité des diodes s’adapte automatiquement aux conditions ambiantes a I'aide
d’une cellule photoélectrique;

e Etre alimentés a I'énergie solaire.

Les panneaux a messages variables doivent étre fonctionnels pendant toute la durée des
travaux. De plus, I’Adjudicataire doit prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer que la
tension aux bornes des accumulateurs des panneaux a messages variables ne soit inférieure a
12,0 volts.

Les panneaux a messages variables doivent étre installés aux sites désignés par le Donneur
d’ordre. lls doivent étre stables, de niveau et bien orientés.

L’Adjudicataire informe le Donneur d’ordre, en temps réel, de l'installation conforme des
panneaux a message variable. Les informations suivantes doivent étre fournies au moment de
l'installation :

e Leur propriétaire;

e Leur identification;

e Leurtype;

e Lalocalisation exacte;

e Leur numéro de téléphone incluant I'indicatif régional.

A chaque déplacement, modification, changement ou démantélement des panneaux & message
variable, I'’Adjudicataire doit fournir au Donneur d’ordre les mémes informations.

Lors de l'installation au site désigné, un représentant de I'’Adjudicataire doit demeurer sur place
et s’assurer auprés du Donneur d’ordre du bon fonctionnement du panneau.

Les panneaux a message variable sont installés dix jours avant le début des travaux ou selon les
exigences des documents contractuels ou du Donneur d’ordre. Les messages affichés font I'objet
d'approbation par le Donneur d’ordre.
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A la demande du Donneur d’ordre, I'Adjudicataire peut étre appelé a installer ou déplacer des
panneaux a message variable. L’Adjudicataire dispose alors d’'un délai maximal de quatre heures
pour s’exécuter.

Les panneaux a message variable doivent étre fonctionnels en tout temps pendant toute la durée
des travaux et informer en temps réel les usagers des conditions de la circulation et des entraves.
lls doivent étre programmables a distance a toute heure de la journée a la demande du Donneur
d’ordre dans un délai maximal d’'une heure.

5.4 CLOTURES AUTOPORTANTES

L'Adjudicataire doit fournir et installer des sections de cl6ture autoportantes afin de controler la
circulation piétonniére et cycliste aux abords de son chantier. A la fin des travaux, I'’Adjudicataire
récupeére les sections de clotures installées au chantier.

Pour la durée des travaux, L’Adjudicataire est responsable du maintien et, au besoin, du
remplacement des sections de clétures.

Pour les travaux de longue durée, des clotures autoportantes temporaires sont nécessaires pour
séparer l'aire de travail des usagers dans les cas suivants :

e Lorsqu’une chaussée ou un trottoir est excavé et qu’il est nécessaire de maintenir un
passage d’'une largeur minimale de 1,5 métre pour les piétons, que ce passage soit
adjacent a une excavation ou non;

e Pour sécuriser les chemins de détour des piétons sur rues, aux intersections et arréts
d’autobus.

Les sections de clbtures installées doivent répondre aux exigences suivantes :
¢ Requis pour toute excavation de plus de 600mm de profondeur;

e Les sections doivent avoir une hauteur de 1,8 meétres;
e Les sections doivent avoir une longueur de 2,4 métres;

e Les sections doivent étre munies d’'un dispositif intégré a la cléture afin qu’elles soient
reliées en haut et en bas de fagon a représenter un obstacle efficace pour protéger et
orienter les piétons et cyclistes;

e Les clotures doivent étre ajourées et ne pas servir d'écran; elles doivent permettre le
respect des distances de visibilité prés des intersections;

e Les cl6tures autoportantes doivent aussi étre utilisées afin de confiner les aires ou sont
entreposés les matériaux;

Pour la visibilité de nuit, les cldétures doivent étre munies de pellicules rétro-réfléchissantes
conformes aux normes du MTQ ou des balises de types TRV-7.
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5.5 ENTRETIEN DES DISPOSITIFS DE SIGNALISATION

Lorsqu’un matériel de signalisation temporaire est en place, qu’il soit en fonction ou hors fonction,
I'Adjudicataire doit fournir la main-d’ceuvre, les équipements et le matériel nécessaires pour
effectuer un nettoyage des dispositifs (reperes visuels, fleches de signalisation, barrieres T-B-2
et panneaux de signalisation de travaux) afin qu’ils conservent leur réflectivité.
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6 INSTALLATION DES POTEAUX ET PANNEAUX DE PETITE SIGNALISATION
PERMANENTE

6.1 DESCRIPTION

Le présent devis applique pour les travaux d’installation de la petite signalisation sur les poteaux
supports cédant sous I'impact ainsi que l'installation de la petite signalisation sur les poteau rond
(fut lampadaire, poteaux utilités, etc..).

Toute ouvrage impliquant la conception des structures de signalisation, d’éclairage et de signaux
lumineux doit suivre les régles de I'art par rapport aux actes désigné de l'ingénieur en ce qui
concerne les dessins signés et scellés.

L’Adjudicataire doit produire un inventaire de la signalisation existante pour approbation avant le
début du chantier. Lors des travaux lorsqu’il y a des poteaux a enlever et réinstaller, la
réinstallation doit se faire selon les exigences du fabriquant. Si les panneaux a remplacer ne sont
pas déja identifiés aux Plans pour soumission, I'Adjudicataire avec le Donneur d’ordre
identifieront ensembles les panneaux a remplacer au moment de l'inventaire. L’inventaire doit
aussi permettre a identifier si I'alignement des panneaux de Stationnement réglementé par
rapport a I'axe du chemin public est conforme ou nécessitera des correctifs lors de la réinstallation
(voir TOME V, paragraphe 2.18).

Au moins 6 semaines avant les travaux de la petite signalisation, I'’Adjudicataire doit soumettre
au Donneur d’ordre les fiches descriptives des poteaux, panneaux, supports, attaches,
manchons, boulons, courroies et toute quincaillerie connexe pour approbation.

L’Adjudicataire doit prendre en compte les délais pour la fabrication et livraison et lorsque des
panneaux indicatif, danger ou prescription permanent ne sont pas disponible a temps,
I’Adjudicataire doit prévoir des panneaux temporaires.

6.2 CODES EST NORMES DE REFERENCE

Sauf prescriptions contraires, I'Adjudicataire doit exécuter les travaux conformément aux
exigences les plus récentes des Normes Ouvrages routier du MTQ, le Guide d’'inspection lors de
la réception des panneaux de petite signalisation, ainsi qu’aux exigences de la Programme
d’homologation des supports cédant sous l'impact du MTQ: (type L6X-1, L6X-2, L6X-3, et L6X-
4).

Les exigences qui suivent s’ajoutent aux exigences des normes applicables. En cas de
contradiction, la norme la plus restrictive s’applique.
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6.3 POTEAUX

6.3.1 Dimensions
Les poteaux doivent étre assez longs pour permettre un ancrage a 1200mm de profondeur, ou
selon les recommandations du manufacturier, ainsi qu’'un dégagement de panneau de 2200mm

au-dessus le niveau de la chaussée. La longueur doit prendre en considération la quantité de
panneaux sur le poteau afin de toujours respecter la hauteur minimale.

6.3.2 Matériaux

Le type de poteau doit répondre aux exigences de la Programme d’homologation des supports
cédant sous I'impact HOM-6310-101.

Les poteaux acceptables sont :

e Type L6X-1 : poteau monolithique planté directement dans le sol.

o Type L6X-2 : poteau assemblé a une fiche par emboitement

e Type L6X-3 : poteau assemblé a une fiche a I'aide d’'un manchon.
o Couleur : Bleue royale

e Type L6X-4 : poteau assemblé a une fiche a l'aide d’'une base a plan de glissiére.

Les poteaux Type L6X-3 seront utilisés pour les panneaux suivants :
o Arrét.
e Nom de rue.
e Zone scolaire.
e Traverse piétonne.
e Traverse pour piétons et bicyclettes.
e Terrain de jeux.
o Personne atteinte de déficience physique.
e Personne atteintes de déficience visuelle.

Les autres panneaux de Danger et Prescription pourront étre installés sur les poteaux carrés ou
les poteaux en U.
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6.3.3 Installation
Consulter le dessin normatif no. 57.

Un dégagement latéral du poteau minimum de 600 mm de la bordure, du trottoir, ou du caniveau
est exigé.

La distance de dégagement latéral ne doit pas dépasser 3 500 mm.

Il faut considérer la possibilité de la présence de conduits sous-terraines ors de l'installation. Le
dégagement sera ajusté en conséquence.

6.4 PANNEAUX

6.4.1 Dimensions
Les dimensions doivent respecter les exigences du tableau 1.9-1 du Tome V chapitre 1.
En mesurant le cété le plus long, les épaisseurs des panneaux a respecter sont :

e Moins de 450mm : 1.6 mm
e Plus de 450mm et moins de 900mm : 2.0mm

e Plus de 900mm : 3.2mm

6.4.2 Matériaux
Les panneaux doivent étre fabriqués en aluminium.
Les alliages acceptables sont :

e 3003 H14 « utilité »

e 5052 H32;

e 5052 H36 ou H38;

Le type de pellicule doit répondre aux exigences du Tome V Chapitre 1 et du Tome VII Chapitre
14 Norme 14101, ainsi qu’aux exigences spécifiés au :

http://www.rsr.transports.gouv.qgc.ca/Dispositifs/Panneaux.aspx

Les accessoires doivent étre congues spécifiquement a l'installation de la signalisation, avec les
fiches techniques soumis pour I'approbation. Les accessoires improvisés ne seront pas acceptés.
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Les attaches, les boulons, les rondelles, les écrous, les straps, les brides, les courroies ainsi que

tout autre quincaillerie connexes doivent étre en acier inoxydable, ou selon les recommandations
du fournisseur de I'Adjudicataire.

6.4.3 Installation

Consulter le dessin type no. 57.

Pour I'installation de plusieurs panneaux sur le méme poteau, le panneau inférieur doit respecter
le dégagement vertical de 2 200 mm haut-dessus de la chaussée

Les balises de danger et chevrons d’alignement, D-290-D+G et D-301 respectivement, doivent
avoir un dégagement vertical de 1 200 mm.

L’alignement des panneaux de stationnement réglementé par rapport a 'axe du chemin public
doit étre conforme au paragraphe 2.18 du Tome V-Prescription.

Une attention particuliére doit étre portée a la signalisation installée sur les lampadaire, fits,
poteaux d’utilité publique et tout autre poteau. Le systéme d’attaches doit prévoir une attache en

acier inoxydable avec espaceur et courroie pour empécher la rotation. Le tensionnement de la
courroie doit étre fait avec des outils prévus a cet effet (tendeur de courroie)
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. CLAUSES GENERALES PARTICULIERES

1. ETENDUE DE L’ENTREPRISE

La présente entreprise est assujettie aux clauses du Cahier des charges techniques qui
s’appliquent.

L'Adjudicataire devra fournir la main-d’ceuvre, les matériaux et I'outillage nécessaires aux travaux
d'aménagement paysager.

Ces travaux comprennent principalement et de fagon non limitative I'excavation, le remblai, le
transport du surplus d'excavation, la terre de remplissage, la terre de culture, la fourniture et la
plantation de végétaux, le gazonnement, I'entretien des ouvrages, des plantations et du gazon
durant la période de garantie prescrite, la remise en état et le nettoyage des lieux ainsi que tous
les autres travaux nécessaires a la bonne exécution du contrat.

2. ECHANTILLONS, FICHES TECHNIQUES, ANALYSES, DESSINS D’ATELIER

L’Adjudicataire doit fournir, dans les sept (7) jours ouvrables suivant I'attribution du contrat, les
échantillons, les fiches techniques, les analyses et les dessins d’atelier des articles suivants :

1. Echantillons :
o Terre de culture, mélange no 1;
e Terre de culture, mélange no 2;
o Paillis.

2. Fiches techniques :

Terre de culture, mélange no 1;
Terre de culture, mélange no 2;
Compost pour plates-bandes par amendement;
Géotextile;

Gazon en plaque;

Engrais;

Mélange de gazon (semences);
Paillis de protection de la semence;
Paillis de BRF;

Protecteur de tronc;

Bordure en aluminium;

Cléture et barrieres;

Matériau de la surface de protection;
Pavés de béton;

Bordure a pavés;

Drains et puisards.
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3. Analyses:

Terre de culture, mélange no 1;

Terre de culture, mélange no 2;

Compost pour plates-bandes par amendement;
Criblure de pierre;

Matériau granulaire;

Béton.

4. Dessins d’atelier :
e Mobilier urbain;
e Equipements de jeu, équipements sportifs;
e Clbtures, filets et barriéres.

5. Confirmations de commande au fournisseur :
o Végétaux;
e Terre de culture;
o Paillis.

Les travaux visés par lesdits échantillons, fiches techniques, analyses et dessins d’atelier ne
doivent pas étre entrepris avant que ceux-ci aient tous été approuvés par le Donneur d’ordre.

L’Adjudicataire doit conserver au chantier un exemplaire vérifi€ des documents et des
échantillons soumis.

Lorsque requis, effectuer tous les changements que le Donneur d’ordre juge appropriés par
rapport aux documents contractuels, et soumettre de nouveau les documents ou les échantillons
selon les directives du Donneur d’ordre.

Sur le chantier, a chaque livraison de matériel en vrac, I’Adjudicataire doit fournir une preuve de
provenance des matériaux et les soumettre au Donneur d’ordre.

Le Donneur d’ordre se réserve le droit de refuser lesdits matériaux si I’Adjudicataire refuse de
déposer une preuve de provenance ou change de source d’approvisionnement.

Le Donneur d’ordre se réserve le droit de refuser lesdits végétaux si I'’Adjudicataire livre des
végétaux ayant des plantes envahissantes sur leurs mottes.
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Il. PREPARATION DU SITE

A. GENERALITES

3. ETENDUE DES TRAVAUX

L’Adjudicataire doit fournir tous les matériaux, la main-d'ceuvre, les équipements et les services
nécessaires pour compléter les travaux de préparation du site indiqués aux dessins et devis, ainsi
que pour tous les travaux connexes nécessaires au parachévement des travaux d’aménagement
paysager.

La protection des arbres et arbustes existants est comprise dans les travaux de cette section.

B. PRODUITS
4. MATERIAUX

L’Adjudicataire doit fournir tous les matériaux indiqués aux dessins ou autrement nécessaires afin
d’accomplir les travaux de la présente section.

Les travaux comprennent la fourniture temporaire et l'installation des éléments suivants :

e Cléture rigide en panneaux de contreplaqués : cléture rigide en panneaux de
contreplaqués d’une épaisseur de 72 po et d’'une hauteur de 1,2 m pour la protection des
arbres a 'occasion, lorsque spécifié au bordereau.

e Cléture de protection métallique temporaire : Cléture en acier galvanisé autoportante
hauteur 1800mm ou équivalent approuvé. Le systéme d’installation doit étre approuvé
par le Donneur d’ordre.

C. EXECUTION
5. PREPARATION

L’Adjudicataire doit inspecter le chantier et vérifier avec le Donneur d’ordre 'emplacement et
I'étendue des ouvrages qui doivent étre enlevés, éliminés, et (ou) récupéreés et de ceux qui doivent
demeurer sur place, selon le cas.

Sauf indication contraire aux dessins ou sur le site, I'’Adjudicataire doit conserver et protéger tout
arbre et arbuste existant sur le site a l'intérieur de la limite d’intervention. Il ne doit enlever aucune
plante sans I'autorisation du Donneur d’ordre.

6. PANCARTE DES TRAVAUX

Les pancartes de travaux seront installées par le Donneur d’ordre dés le début des travaux.

Les pancartes de travaux doivent étre maintenues en place et lisibles pour tous durant toute la
durée de travaux.
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7. TRAVAUX D’ARBORICULTURE

7.1 Normes a respecter

Les travaux d’arboriculture doivent étre exécutés par une entreprise qui est membre commercial
de la société internationale d’arboriculture — Québec (SIAQ).

A moins d’une mention contraire dans un autre article de cette section du devis, les normes
suivantes les plus récentes (6 février 2020) du Bureau de normalisation du Québec sont a
respecter :

o Abattage des arbres:

BNQ-0605-200-V, Entretien arboricole et horticole — Abattage des arbres, essouchement
et élimination des pousses

z

o Elagage :
BNQ-0605-200-1V, Entretien arboricole et horticole — Elagage des arbres

7.2 Sécurité des travailleurs

e L’Adjudicataire est responsable de fournir a ses employés toute I'information, la formation
et I'équipement nécessaires a sa protection lors de I'exécution des travaux d’arboriculture.

e L’Adjudicataire doit se conformer au Guide publié en 2020 ou a la version la plus récente
par la Commission des normes, de I'équité, de la santé et de la sécurité au travail du
Québec (CNESST) : PRATIQUES DE TRAVAIL SECURITAIRES EN ARBORICULTURE-
ELAGAGE. Le chef d’équipe doit avoir en sa possession ce guide en tout temps.

8. CLAUSE POUR L’AGRILE DU FRENE

L’Adjudicataire doit respecter les exigences suivantes pour la disposition des résidus de frénes
s’il y a des frénes a abattre ou a élaguer :

Les branches ou les parties de troncs doivent étre immédiatement déchiquetées sur
place en copeaux n’excédant pas 25 mm sur au moins deux des co6tés. Les troncs, les
branches et les copeaux doivent étre évacués hors du site;
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9. PROTECTION DES ARBRES ET ARBUSTES EXISTANTS

9.1 Définitions

Arbre : Ce terme inclut les parties aériennes (tronc, cime, branches, feuilles), les racines, le sol
(terre, sable, pierre, roc) autour des racines de méme que les propriétés physiques (texture,
porosité, densité, topographie) et chimiques (composition, acidité, etc.) qui caractérisent ce sol.

Zone de protection optimale des arbres (ZPO): Aire de forme et de dimension variables,
souvent circulaire, de protection, propre a une espéce d’arbre selon son &ge, son diamétre et sa
tolérance relative aux travaux d’aménagement et de construction (conformément a la norme BNQ
0605-1001/2019 du Bureau de Normalisation du Québec). Cette zone est déterminée par le
Représentant du Donneur d’ordre.

Zone de protection des arbres : Portion de la zone de protection optimale cléturée résultant de
la prise en considération des contraintes du chantier et des ouvrages permanents a construire
(conformément a la norme BNQ 0605-10011/2019 (ou plus récente) du Bureau de Normalisation
du Québec). Aucune intervention n’est faite dans cette zone. Cette zone est déterminée par le
Représentant du Donneur d’ordre.

Zone arboricole d’atténuation: Portion de la zone de protection optimale dans laquelle des
mesures d’atténuation sont déterminées selon les travaux (conformément a la norme BNQ 0605-
10011/2019 (ou plus récente) du Bureau de Normalisation du Québec). Cette zone est déterminée
par le Représentant du Donneur d’ordre.

9.2 Normes arespecter

Les travaux de protection doivent étre exécutés par une entreprise qui est membre commercial
de la Société internationale d’arboriculture — Québec (SIAQ).

A moins d’une mention contraire dans un autre article de cette section du devis, les normes
suivantes les plus récentes (17 juin 2019) du Bureau de normalisation du Québec sont a
respecter :

Protection des arbres:

BNQ-0605-100-II, Aménagement paysager a I'aide de végétaux — Préservation des arbres et des
arbustes lors des travaux d’aménagement et de construction.

9.3 Approbation des mesures de protection par un représentant du Donneur d’ordre

A moins d’'une mention spécifique dans les prescriptions spéciales ou sur les plans, tous les
arbres sont a conserver et a protéger. Lors d’une rencontre sur le site entre I'’Adjudicataire et le
Représentant du Donneur d’ordre, les zones de protection, les zones arboricoles d’atténuation et
les mesures de protection seront validées.

Page 5 de 68



. N
POlnteg Cahier des charges techniques — Aménagement paysager
Claire Il - PREPARATION DU SITE

Vingt-quatre (24) heures ouvrables avant le début des travaux de démolition et d’excavation,
I'Adjudicataire devra faire approuver l'installation des mesures de protection des troncs et du sol.
Il devra par la suite s’assurer que ces mesures de protection soient maintenues en place pendant
toute la durée des travaux, tant par son équipe que par celles de ses sous-traitants.

9.4 Clétures temporaires et zones de protection des arbres

Des clotures temporaires de protection devront étre installées autour des arbres conformément
aux zones de protection approuvées par le Représentant du Donneur d’ordre. Le type de cléture
est précisé au bordereau. A Tlintérieur de cette zone, aucune circulation de machinerie, d’ouvriers
ou encore d’entreposage de matériaux ne pourra étre tolérée, méme temporairement. Lors de
l'installation des cl6tures, I'Adjudicataire ne doit pas blesser les arbres et éviter de circuler sous
sa couronne. Les clétures temporaires devront étre maintenues en place jusqu’a la fin du chantier.

9.5 Ouvrages de protection contre les blessures aux arbres

Si jugé nécessaire par le Représentant du Donneur d’ordre, les troncs des arbres situés a
l'intérieur de I'aire de chantier doivent étre recouverts, sur toute leur circonférence, par des piéces
de bois (madriers 2”7 x 4”) sur une hauteur de 1800 mm depuis le sol. L’Adjudicataire doit
disposer, entre les piéces de bois et le tronc, des bandes de caoutchouc ou toute autre matiéere
matelassée approuvée par le Représentant du Donneur d’ordre. Les piéces de bois devront étre
fixées solidement en au moins deux endroits au moyen de ceintures métalliques ou de broches.

Si jugé nécessaire par le Représentant du Donneur d’ordre, un périmétre de protection devra étre
installé autour des arbres a une distance de 1,5 a 2m du tronc. Des mesures exceptionnelles de
protection peuvent étre spécifiées au plan et bordereau de prix.

L’ouvrage devra étre construit en panneaux de contreplaqué d’une épaisseur de 12.5 mm et d’'une
hauteur de 1,2 m et fixée solidement par madriers de bois ou a l'aide de cléture de chantier
métallique de fagon a faire une boite carrée. Il sera interdit de fixer quoi que ce soit a 'ouvrage
de protection.
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9.6 Protection du sol dans la zone arboricole d’atténuation

9.6.1 Mise en ceuvre de I'ouvrage de protection

La localisation exacte sera déterminée sur le terrain avant le début des travaux.

Les surfaces qui nécessitent une protection de sol particuliére sont: les aires d’entreposage
temporaire ainsi que les chemins d’accés des travailleurs ou circulation locale, de I'équipement
et de la machinerie localisés dans la zone arboricole d’atténuation.

Dans le but de réduire au maximum la pression au sol causée par la circulation réguliére et, par
le fait méme, I'asphyxie du systéme racinaire des arbres a préserver, la surface de ces zones
devra étre recouverte d’un géotextile de type Géoroute Géo-9 de Texel (ou I'équivalent approuveé
conforme aux normes définies par le fabricant de ce produit) posé directement sur le sol et
recouvert d’'une couche minimale de 400 a 450 mm de pierre concassée 0-20 mm ou 0-56 mm.
Lors de la construction de cet ouvrage, aucune circulation de machinerie n'est autorisée a
I'extérieur de 'emprise désignée.

Les zones devront étre préparées le plus adéquatement possible afin de rendre la surface
homogéne.

Toutes les tiges et souches d’arbres doivent étre coupées le plus prés du sol. Les branchages,
pierres et autres résidus pouvant perforer le géotextile doivent étre enlevés avant la pose de ce
dernier. Ceux-ci devront étre enlevés et emportés hors du site. Aucun décapage du sol en place
ne devra étre effectué. Aucun équipement ne devra circuler sur le sol a cette étape des travaux.

Le géotextile doit étre tendu afin d’éviter des plis. Aucun équipement ne devra circuler sur ce
dernier. Un chevauchement de 500 mm est requis entre les lisiéres du géotextile.

Lors du déversement de la pierre, les camions devront rouler a reculons de fagon a ne pas circuler
sur le géotextile. Le déversement et I'étalement ne devront pas se faire en débordement du
géotextile.

9.6.2 Retrait de I'ouvrage de protection:

L’enlevement de la pierre devra se faire de fagon a éviter toute compaction, tout décapage ou
tout grattage des horizons de sol naturel sous-jacent.

Toute la pierre devra étre retirée du site. Si nécessaire, I'Adjudicataire devra procéder au
nettoyage final manuellement afin de ne laisser sur place aucun résidu.

Lors du retrait de 'ouvrage de protection, le Représentant du Donneur d’ordre déterminera s’il
est nécessaire de remettre en état les surfaces gazonnées. Le cas échéant, les travaux se feront
de la fagon suivante : Au fur et & mesure du retrait de 'ouvrage de protection, scarifier le sol en
surface jusqu’a une profondeur maximale de 50 mm (peigner); porter attention aux racines
tracantes ou de surface afin de ne pas les arracher ni les blesser; retirer manuellement tout débris.
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9.7 Protection du systéme racinaire des arbres visés par les mesures d’atténuation

9.7.1 Techniques d’excavation :

Les techniques d’excavation utilisées doivent viser la conservation maximale des racines selon
la nature des travaux.

A l'intérieur du rayon de protection des arbres, des méthodes alternatives a la tranchée ouverte
doivent étre utilisées. Les techniques a prioriser sont le creusage par hydro-excavation et/ou
excavation pneumatique. Ces travaux devront étre exécutés de maniére a préserver l'intégrité du
systéme racinaire de I'arbre a protéger de sorte a minimiser la perte d’écorce sur les racines
exposées. Le systéme racinaire exposé devra ainsi étre protégé et conservé.

Pour le remplacement ou l'implantation de conduites souterraines, des méthodes alternatives a
la tranchée ouverte comme le torpillage, le tirage, les puits d’exploration, le forage directionnel ou
encore l'utilisation d’'une cuilléere doivent étre privilégiées. Dans certains cas, pour éviter des
dommages importants au systéme racinaire, I'Adjudicataire doit, sur recommandation du
Représentant du Donneur d’ordre décentrer I'excavation.

La limite de la tranchée d’excavation sera marquée a la peinture par le Représentant du Donneur
d’ordre.

9.7.2 Pré-coupe des racines avant les travaux d’excavation

Lorsque spécifié par le Représentant du Donneur d’ordre ou dans le Bordereau de prix,
I’Adjudicataire devra procéder a une pré-coupe des racines a la limite de la zone projetée de toute
excavation effectuée dans la zone arboricole d’atténuation avant d’effectuer les travaux
d’excavation. Cette opération est nécessaire afin d’éviter dendommager les racines et de
compromettre la stabilité de I'arbre par le soulévement des racines situées en dehors de la zone
a excaver.

La pré-coupe doit s’effectuer sur une profondeur minimale de 450 a 600 mm a partir du niveau
du sol existant non remblayé selon les conditions du site. Pour atteindre cette profondeur,
I’Adjudicataire pourra procéder en plusieurs coupes successives de maniére que chaque trait de
coupe soit suivi d’'une excavation équivalente a la profondeur de la coupe.

La coupe des racines doit étre effectuée de maniére franche pour éviter la pourriture du systeme
racinaire, a I'aide d’'un outil approprié tel que I'essoucheuse, la scie a béton, la scie a chaines ou
sécateur bien affuté selon le diamétre des racines rencontrées.

Les zones de pré-coupes seront identifiées a la peinture par le Représentant du donneur d’ordre
avant les travaux.

Pour effectuer ces travaux de pré-coupe de racines, I'Adjudicataire devra faire appel a une
entreprise spécialisée dans le domaine de I'arboriculture, membre de la Société internationale
d’arboriculture (SIAQ) et soumettre le nom de I'entreprise au Donneur d’ordre pour approbation
avant de débuter les travaux. De plus, '’Adjudicataire devra également faire valider I'appareil et
la méthode utilisée avant de débuter les travaux par le Donneur d’ordre
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9.7.2.1 : Exposition des racines a l'aide d’'un systéme a air comprimé avant la pré-coupe

Lorsque spécifié par le Représentant du Donneur d’ordre ou dans le Bordereau de prix,
I'’Adjudicataire doit utiliser un systéme a air comprimé de type « Air Spade » pour exposer
les racines sans les endommager avant de procéder a la pré-coupe des racines.

9.7.2.2 Approbation de la méthode de type « Air spade » par le Donneur d’ordre :

L’Adjudicataire devra également faire valider I'appareil et la méthode utilisée avant de
débuter les travaux par le Donneur d’ordre.

9.7.3 Pré-coupe des racines de fagon traditionnelle lors des travaux d’excavation

Lorsque spécifié par le Représentant du Donneur d’ordre ou dans le Bordereau de prix,
'enlevement du gazon doit étre effectué par couche successive de 50 mm avec la pelle
mécanique. Lorsque des racines d’arbre sont rencontrées, elles doivent étre coupées de
maniére franche (coupe droite) a 'aide d’une scie appropriée ou autre outil approprié afin
d’éviter la pourriture du systéme racinaire. En aucun cas les racines ne doivent étre arrachées.

9.7.4 Humidification des racines exposées:

Les parties du systéme racinaires exposées a la suite des travaux devront étre maintenues
humides afin d’en éviter la dessiccation. Maintenir 'humidité pendant toute la période ou les
racines sont exposées.

Une membrane géotextile devra couvrir les racines et les radicelles apparentes aussi
longtemps que celles-ci seront exposées. Cette membrane doit étre humide en tout temps.

9.8 Arrosage des arbres visés par les mesures d’atténuation

L’Adjudicataire devra prendre les mesures nécessaires afin d’assurer I'arrosage de tous les
arbres visés par les mesures d’atténuation. Ces arbres devront étre arrosés aux 14 jours durant
la période comprise entre le 15 mai et le 30 septembre.

L’arrosage ne devra pas provoquer d’érosion du sol naturel prés de I'arbre et devra étre effectué
de fagon a humidifier le sol jusqu’a une profondeur de 300 mm.

La source d’approvisionnement en eau ainsi que I'équipement a utiliser pour l'arrosage
proprement dit sont de la responsabilité de I'Adjudicataire.

9.9 Entreposage des matériaux et circulation de la machinerie

Aucune circulation de machinerie, ou encore d’entreposage de matériaux ne pourra étre toléré,
méme temporairement, dans un périmétre de 2 m autour des arbres.
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9.10 Dommages aux arbres

L’Adjudicataire doit aviser immédiatement le Représentant du Donneur d’ordre des dommages
qu'il a causés a un arbre et du danger qui a été créé par la tenue des travaux. Si un ou des arbres
sont endommageés, de fagon partielle ou totale, une pénalité sera appliquée sur le paiement par
le Donneur d’ordre. En fonction des dommages tel que spécifié au contrat.

Pour les arbres a trés grande valeur ornementale, le Donneur d’ordre pourrait appliquer des
pénalités en fonction de la valeur monétaire de I'arbre pour dommages partiels ou pour la perte
totale. Les dommages réels seront évalués selon la méthode d’évaluation dans I'édition la plus
récente du Guide d’évaluation des végétaux d'ornement de la Société Internationale
d’Arboriculture du Québec (SIAQ). Dans le cas d’une perte totale, I'Adjudicataire devra également
remplacer I'arbre avec un calibre minimal de 50mm en motte en panier de broche.

Les travaux correctifs requis seront effectués par le Donneur d’ordre aux frais de I'Adjudicataire
ou par I'Adjudicataire ou un de ses sous-traitants, qui devra étre membre de la SIAQ, sans frais
pour le Donneur d’ordre.

Dans le cas d’'une perte totale, I’Adjudicataire devra également remplacer I'arbre avec un calibre
minimal de 50 mm en motte en panier de broche.

9.11 Mesures correctrices en cas d’empiétement et de déversement

En cas d’empiétement et de déversement non autorisé dans les zones de protection, le Donneur
d’ordre exigera, aux frais de I'Adjudicataire, la mise en ceuvre de mesures correctrices.

10. PROTECTION DE LA ZONE D’INTERVENTION

L’Adjudicataire doit cléturer la limite de chantier a I'aide des clétures métalliques temporaires
indiquées aux plans et doit les maintenir en place pendant toute la durée des travaux, y compris
durant la période d’installation des équipements.

L’Adjudicataire doit ériger une barriére temporaire cadenassée pour le passage des camions, tel
gu’indiqué aux plans.
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11. REALISATION DES TRAVAUX

11.1 Enlévement
L’Adjudicataire devra enlever les ouvrages spécifiés, selon les indications.
Il est interdit de déranger les ouvrages désignés comme devant demeurer en place.

11.2 Enlévement des revétements de chaussée

L’Adjudicataire doit délimiter par découpe a angle droit les surfaces qui doivent demeurer en place
en utilisant une scie ou tout autre moyen approuvé par le Donneur d’ordre;

L’Adjudicataire doit excaver les surfaces et remblayer, tel qu’indiqué aux plans et dessins.
11.3 Elimination

A la fin de chaque jour, I'’Adjudicataire doit éliminer du chantier tous les matériaux qui ne sont pas
destinés a étre récupérés ou réutilisés.

Page 11 de 68



. S
POlnteg Cahier des charges techniques — Aménagement paysager
Claire Il - TERRE DE CULTURE ET TERRASSEMENT DE FINITION

lll. TERRE DE CULTURE ET TERRASSEMENT DE FINITION

A. GENERALITES

12. ETENDUE DES TRAVAUX

L’Adjudicataire doit fournir tous les matériaux, la main-d'ceuvre, les équipements et les outils
nécessaires pour exécuter les travaux reliés a la terre de culture et au terrassement de finition,
tel gu’indiqué aux dessins et devis, ainsi que tous les travaux connexes nécessaires au
parachévement de ces travaux.

13. CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

L’Adjudicataire doit informer le Donneur d’ordre de la source d’approvisionnement proposée pour
la terre de culture et lui en assurer I'accés, de fagcon qu'il puisse procéder a l'analyse des
matériaux. L’acceptation de la terre dépendra des résultats des essais d’analyse du sol et de
linspection. L’Adjudicataire ne doit pas débuter les travaux avant que la terre de culture ne soit
acceptée par le Donneur d’ordre.

L’analyse et les essais de la terre de culture doivent étre effectués par un laboratoire accrédité.
Le Donneur d’ordre en assumera les frais.

Le Donneur d’ordre pourrait exiger de I'Adjudicataire qu’il fournisse :

e Un échantillon de 0,5 kg de chacun des mélanges de terre no 1 et no 2. La source
d’approvisionnement doit accompagner chaque échantillon.

e Un rapport d’'analyse récent (datant de I'année en cours) de la terre de culture par un
laboratoire accrédité.

Le rapport d’analyse du laboratoire accrédité doit déceler les caractéristiques suivantes :

Contenu en azote (N)

Contenu en phosphore (P)

Contenu en potassium (K)

Contenu en magnésium (Mg)

Contenu en calcium (Ca)

Contenu en sodium (Na)

pH eau et pH tampon

Capacité d’échange cationique (C.E.C.)

Proportion en matiére organique, par oxydation, selon la méthode Walkey

Black

. Salinité (conductivité)

" Présence de contaminants, herbicides ou autres substances susceptibles
d’inhiber la croissance des végétaux

" Analyse granulométrique.

Au besoin, un rapport signé par un agronome indiquant les recommandations d’amendement des
mélanges de terre de culture. L’Adjudicataire devra se conformer aux recommandations et faire
approuver le tout par le représentant du Donneur d’ordre.
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14. LIVRAISON

Tout chargement livré sur le site des travaux doit étre accompagné d’un bordereau de livraison
indiquant la provenance, le type de mélange, la quantité, la date et le lieu de livraison.

L’Adjudicataire doit s’assurer que le Donneur d’ordre ou son représentant est présent sur le site
du chantier pendant la période de déchargement des camions.

Lorsque le Donneur d’'ordre ou son représentant est présent sur le chantier, I'Adjudicataire doit
lui donner une copie des billets de livraison des différents types de terre de culture. A défaut de
les fournir, les pénalités prévues au contrat pourront étre appliquées.

Si le matériau réellement livré différe de celui décrit dans le rapport d’analyse de sol ou différe de
I'échantillon témoin et qu’il ne répond pas aux exigences des présentes indications, la Ville
exigera I'évacuation du matériel livré et son remplacement par celui qui est conforme aux critéres
acceptés par le Donneur d’ordre. Dans le cas contraire, des pénalités pourraient étre appliquées.

A la livraison, le mélange de sol doit avoir un taux d’humidité qui se situe entre 15 % et 25 % et
étre exempt de semences ou de plantes envahissantes.

15. ENTREPOSAGE

Aucun dépbt sur la chaussée n’est permis.

Des dépbts doivent étre établis sur des surfaces préalablement nettoyés a la satisfaction du
Donneur d’ordre de fagon a ne pas contaminer le matériel. Toute circulation de machinerie sur
le mélange de terre doit étre évitée afin de maintenir I'état meuble et exempt de contaminant.

En situation ou le mélange de terre a été compacté, le Donneur d’ordre exigera qu’il soit

décompacté avant d’étre utilisé. L’Adjudicataire doit proposer une méthode pour décompacter le
mélange de terre et attendre I'acceptation du Donneur d’ordre avant de procéder.

16. APPROBATION DE LA TERRE DE CULTURE

L’approbation finale du mélange de terre de culture se fera sur le matériau mis en place sur le
site des travaux aprés que le Donneur d’ordre aura pris connaissance des analyses de sol et qu'il
aura comparé les matériaux mis en place avec les échantillons soumis auparavant.
L’Adjudicataire ne doit pas commencer les travaux avant que la terre de culture ne soit acceptée
par le Donneur d’ordre.

Si le matériau réellement livré différe de celui décrit dans le rapport d’analyse de sol ou différe de
I'échantillon témoin et qu’il ne répond pas aux exigences des présentes indications, la Ville
exigera I'évacuation du matériel livré et son remplacement par celui qui est conforme aux critéres
acceptés par le Donneur d’ordre. Des pénalités pourront étre calculées.
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B. PRODUITS

17. COMPOST POUR PLATES-BANDES DE PLANTATION PAR AMENDEMENT (SI
EXIGE)

Sous l'approbation du Donneur d’ordre, I'utilisation de compost de fabrication industrielle sans
boue d’égout, de fumier et de litiere d’animaux.

ou
Compost de crevettes.

Les caractéristiques suivantes devront étre respectées :

PARAMETRES UNITES COMPOST
Taux d’humidité % b.h. 55 - 65
CEC Méq./100g 133
Matiéres organiques % b.s. 70
Azote (N) % b.s. 1,2-15
Phosphore (P205) % b.s. 0,8-1,0
Potassium (K20) % b.s. 0,5-0,8
Magnésium (Mg) % b.s. 04-0,5
Calcium (Ca) % b.s. 22-28
Rapport C/N - 26/1
pH - 6.4
Salinité (conductivité) mmhos 1,8
Fer (Fe) % b.s. 0,36
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18. TERRE DE CULTURE

18.1 Exigences granulométriques

Les deux types de mélange de terre de culture doivent respecter le fuseau granulométrique
indigué au tableau suivant, selon la norme BNQ 2501-025 modifiée pour les sols mixtes
(organiques et inorganiques).

Les mélanges doivent étre tamisés et pouvoir traverser un tamis de 10 mm. lls doivent étre
exempts de débris ligneux.

DIMENSION DU TAMIS MASSE TOTALE
PASSANTLE TAMIS EN %

10 mm 100
5mm 98 a 100

1,25 mm 90 a 97

630 um 80a95

315um 50 a 85

160 um 352465

80 um 15a35

18.2 Caractéristigues chimiques des mélanges

1. Mélange no 1 (pour gazon et pour fosses d’arbres) :
Matiere organique > 3 %;

pH entre 5,5 et 7,5;

Capacité d’échange cationique (C.E.C.) > 10 MEQ/100 g;
Salinité (conductivité) < 1,25 mmhos

Phosphore (P) : > 54 ppm

Potassium (K) : > 90 ppm

Calcium (Ca) : <4000 ppm

Sodium (Na) : < 135 ppm

2. Mélange no 2 (pour plates-bandes d’arbustes et de vivaces) :
Matiére organique entre 10 % et 15 %;

pHentre 6et7;

Capacité d’échange cationique (C.E.C.) entre > 10 MEQ/100 g;
Salinité (conductivité) < 1,25 mmhos

Phosphore (P) : 50-100 ppm

Potassium (K) : 125-175 ppm

Magnésium (Mg) : 150-200 ppm

Calcium (Ca) : 1000-2000 ppm
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18.3 Pureté des matériaux

La terre doit étre tamisée, exempte de terre de sous-sol, de racines, de mottes excédant 25 mm
de diamétre, de débris ligneux, de graines ou rhizomes de mauvaises herbes (incluant la préle,
le chiendent, le tussilage, le phragmite et la renouée japonaise), de matieres toxiques tels les
résidus de pesticide, d’hydrocarbures ou autres, de cailloux et d’autres corps étrangers.

19. MATERIAUX CONSTITUANT LE MELANGE DE TERRE DE CULTURE

La terre franche utilisée pour les mélanges de terre doit posséder les caractéristiques suivantes :

Terre arable (cultivable) constituée de 20 % a 25 % d’argile;

Terre arable contenant 50 % a 65 % de sable;

Teneur en matiéres organiques : entre 4 % et 5% pour les terres franches sablonneuses;
Teneur en matiéres organiques : entre 2 % et 3 % pour les terres argileuses.

La terre organique utilisée pour les mélanges de terre doit posséder les caractéristiques
suivantes :

Terre constituée de produits en décomposition, assez souple et homogéne;
Exempte de résidus colloidaux, de bois, de soufre de fer;

Teneur maximale en eau de 15 %;

Grosseur des particules déchiquetées inférieure a 6 mm.

Le sable grossier utilisé pour le mélange de terre de culture doit posséder les caractéristiques
suivantes :

e Sable naturel seulement;

e Avec granulométrie entre les limites spécifiées au tableau ci-dessous;

e Pas plus de 45 % de particules ne doivent étre retenues entre deux tamis consécutifs
mentionnés au tableau ci-dessous;

e La granulométrie doit étre déterminée selon la méthode d’essai CAN/CSA-A23.2-14

DIMENSION DU TAMIS MASSE TOTALE
PASSANTLE TAMIS EN %

10 mm 100
5mm 954100

2.5mm 80 a 100

1.25 mm 50 4 85

630 um 25265

315 um 10a35

160 um 2a10
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Le compost utilisé pour les mélanges de terre doit posséder les caractéristiques suivantes :
Constituants organiques issus d’un processus biologique assurant la décomposition des sous-
produits d’origine végétale et (ou) d’origine animale (excluant le fumier de volaille et le compost
de boues d’égouts) en un produit organique stable, riche en composés humiques;

o Le matériau doit étre homogéne, avec 'apparence d’'un terreau et ne dégagera aucune
odeur fétide.

o La terre, le sable et le compost doivent étre exempts de chiendent, de phragmite, de
renouée japonaise, de préle et de tussilage.

C. EXECUTION

20. REUTILISATION DE LA TERRE VEGETALE EXISTANTE DANS LES PARCS

Dans les parcs, pour les surfaces de gazon en plaques ou les surfaces a ensemencer identifiées
par le représentant du Donneur d’ordre, I'Adjudicataire pourra réutiliser la terre végétale existante
(si elle n’est pas contaminée) sur une épaisseur maximale de 75 mm. L’épaisseur totale de la
terre végétale existante et de la terre de culture no 1 devra étre de 150 mm.

L’Adjudicataire doit :

o Effectuer le décapage de la terre végétale aprés le décapage de la couche de gazon
existante;

o Décaper selon une épaisseur déterminée au chantier en présence du Représentant du
Donneur d’ordre;

o Entreposer la terre végétale en pile, a un endroit ou la terre végétale n’entrera pas en
conflit avec I'exécution des travaux et ou elle ne sera pas contaminée par d’autres
matériaux;

o Procéder a la remise en place de la terre, en respectant les épaisseurs maximales
prescrites.

Le colt de ces travaux, s’ils sont réalisés par I’Adjudicataire, doit étre inclus aux prix unitaires des
surfaces ensemencées et/ou de gazon en plaques.

21. PREPARATION DE LA SURFACE EXISTANTE

L’Adjudicataire doit vérifier le terrassement brut, en combler les points bas et lui donner une pente
favorisant le bon écoulement des eaux. Il doit informer le Donneur d’ordre de toute présence de
terre contaminée par des matiéres toxiques. Il doit évacuer les déblais hors du chantier.

L’Adjudicataire doit ensuite ameublir sur une profondeur de 150 mm ou sur la profondeur indiquée
aux dessins, toute la superficie de la couche de fondation destinée a recevoir la terre de culture.
Il doit répéter I'opération aux endroits ou le matériel de transport et d’épandage de la terre a
compacté ladite couche de fondation.
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L’Adjudicataire doit débarrasser la surface des débris, racines, branches, végétation et des
pierres de plus de 25 mm de diamétre.

22. CREATION D'UNE PLATE-BANDE DE PLANTATION PAR AMENDEMENT (SI
EXIGE)

Lorsqu’exigé, I'Adjudicataire doit procéder aux étapes suivantes :

Enlever le gazon a la pelle plate ou a la détourbeuse, sur une profondeur de 75 mm;

° Ameublir a I'aide d’un motoculteur sur une profondeur de 150 mm, ou tel qu’indiqué aux
dessins, toute la superficie de la plate-bande;

° Lorsqu’il y a présence de racines d’arbres, ameublir a la fourche. Les endroits seront
déterminés sur le site en présence du représentant du Donneur d’ordre;

. Débarrasser la surface des débris, des racines, des branches de végétation et des
pierres de plus de 25 mm de diamétre;

. Ajouter 50 mm de compost;

. Motoculter de nouveau de fagon a bien mélanger la terre existante et le compost;

. Installer 50 mm de paillis.

23. EPANDAGE DE LA TERRE DE CULTURE

L’Adjudicataire doit faire inspecter la couche de fondation par le Donneur d’ordre et obtenir son
approbation avant de commencer a épandre la terre de culture.

Au moment de I'épandage, la terre de culture doit étre Iégerement humide et non trempée : Le
taux d’humidité doit se situer entre 15 % et 25 %.

Aux endroits désignés pour des travaux de gazonnement, la terre de culture doit étre épandue
uniformément et de fagon a obtenir, une fois raffermie, une couche minimale de 150 mm pour les
surfaces réguliéres, de 265 mm pour les surfaces sur pierre concassée et de 450 mm pour les
surfaces indiquées comme destinées a recevoir des arbres.

Aux endroits désignés pour des travaux de gazonnement et de plantation, I’Adjudicataire doit
étendre, en couches uniformes, la terre de culture sur la couche de fondation approuvée et non
gelée.

La terre de culture doit toujours étre épandue selon les indications aux détails de plantation pour
les aires a gazonner, pour les plates-bandes et pour les arbres.

L’Adjudicataire est tenu de respecter les niveaux projetés en tenant compte du tassement en
volume qui aura lieu lors de la mise en place de la terre.

L’Adjudicataire doit épandre manuellement la terre de culture aux endroits ou il est impossible
d’utiliser un équipement motorisé et autour des arbres et des arbustes.
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Il doit mettre en place les matériaux de remblai en couches uniformes ne dépassant pas une
épaisseur compactée de 150 mm, jusqu’aux niveaux indiqués. Il doit compacter chaque couche
avant d’étendre la couche suivante.

24. TERRASSEMENT DE FINITION

L’Adjudicataire doit niveler la terre de fagon a éliminer les aspérités et les points bas et de maniere
a assurer le bon écoulement des eaux de surface. |l doit obtenir une couche de terre de culture
et bien 'ameublir en I'émottant d’abord et en la ratissant ensuite.

Un rouleau doit étre utilisé pour raffermir la couche de terre de culture des surfaces destinées a
'ensemencement et au gazonnement de fagcon a les rendre lisses, uniformes, bien fermes, de
texture fine et meuble, le tout a la satisfaction du Donneur d’ordre (voir chapitre V-Gazonnement
du présent cahier). L’Adjudicataire doit rouler seulement avec un rouleau léger, d’'une pression
variante entre 320 et 540 kg/m?. Il est interdit de rouler avec un rouleau lourd pour corriger les
irrégularités de surface.

L’Adjudicataire doit, a la suite du terrassement final, préparer et maintenir en bon état les surfaces
a ensemencer ou a gazonner. Si, en raison des conditions climatiques ou de la circulation, des
bourrelets, des dépressions, des crevasses ou des sillons sont créés, I'Adjudicataire doit
restaurer les surfaces.
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IV. EXCAVATION, CREUSAGE DE TRANCHEES, REMPLISSAGE ET
TERRASSEMENT BRUT

A. GENERALITES

25. ETENDUE DES TRAVAUX

L’Adjudicataire doit fournir tous les matériaux, la main-d'ceuvre, les équipements et les outils
nécessaires a I'exécution compléte des travaux d’excavation, de creusage de tranchées, de
remplissage et de terrassement brut demandés aux dessins et devis, ainsi qu’a tous les travaux
connexes.

26. MAUVAIS TERRAIN

Les exigences décrites au Cahier des charges techniques pour les conduites d’égouts,
s'appliquent également au présent Cahier.

B. PRODUITS
27. MATERIAUX

L’Adjudicataire doit obtenir I'approbation du Donneur d’ordre pour les matériaux d’excavation qu’il
se propose d'utiliser en guise de remblai. Il doit ensuite protéger les matériaux approuvés contre
toute contamination.

Les prescriptions relatives aux matériaux de remblai qui sont exigées au Cahier des charges
techniques pour les conduites d’égouts ainsi qu'au Cahier des charges techniques pour les
chaussées flexibles s’appliquent.

C. EXECUTION
28. PREPARATION DES LIEUX

L’Adjudicataire doit débarrasser les surfaces de la zone d’excavation des obstacles, de la neige
et de la glace qui s’y trouvent, dans les limites indiquées.

Il doit implanter les surfaces a excaver conformément aux plans et devis.

Avant de commencer les travaux d’excavation, I'Adjudicataire doit obtenir du Donneur d’ordre
une approbation l'autorisant a déposer ses matériaux de construction et a creuser aprés avoir fait
vérifier 'implantation du site.

L’Adjudicataire doit scier soigneusement le revétement des chaussées et les trottoirs le long des
lignes délimitant 'excavation, de fagon que la surface se brise de maniére nette et égale, le tout
conformément aux prescriptions du Cahier des charges techniques pour les trottoirs, bordures et
caniveaux et du Cahier des charges techniques pour les chaussées flexibles.
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Toute la terre provenant de I'enlévement du sol existant et qui n’est pas vouée a une utilisation
sur le site, doit étre acheminée hors du chantier sous la responsabilité et aux frais de
I’Adjudicataire, le tout conformément aux lois et aux réglements en vigueur. Aucun amas de terre
ne peut demeurer en place aprés la cessation du travail quotidien.

29. MISE EN DEPOT DES REMBLAIS

L’Adjudicataire doit amasser les matériaux de remblai aux endroits désignés par le Donneur
d’ordre. Il doit accumuler les matériaux granulaires de maniére a prévenir toute ségrégation et
protéger les matériaux de remblai contre toute contamination.

30. ASSECHEMENT DES EXCAVATIONS ET PREVENTION DU SOULEVEMENT

L’Adjudicataire doit évacuer I'eau se trouvant dans les trous d’excavation a ses frais et dépens,
au moyen de pompes, rigoles, etc., vers un égout existant, un fossé ou tout autre endroit désigné
par le Donneur d’ordre. En aucun cas I'eau ne doit étre évacuée vers un cours d’eau. Cela doit
étre fait de fagon a éviter tout risque pour la population, les propriétés publiques ou privées, ou
pour 'une ou l'autre partie des travaux terminés ou en cours.

L’Adjudicataire doit protéger les excavations a ciel ouvert contre les inondations et les dommages
pouvant étre causés par la pluie et ou les eaux de ruissellement.

31. PROTECTION DES EXCAVATIONS

Les travaux d’excavation et de remplissage doivent s’effectuer en une seule journée.

Si une période sans surveillance doit survenir entre le creusage et le remplissage des
excavations, I'Adjudicataire doit installer des clétures de protection autour des excavations afin
d’éviter tout dommage et d’y empécher la circulation. Il doit maintenir les clétures en place
jusqu’au remplissage final.

32. EXCAVATION ET TERRASSEMENT BRUT

L’Adjudicataire doit effectuer les travaux d’excavation selon les dimensions et les tracés indiqués
aux dessins.

Tout terrassement brut doit étre effectué aux profondeurs suivantes au-dessous du niveau final
ou tel qu’indiqué aux détails de plantation :

e 150 mm pour les surfaces gazonnées régulieres;
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e 265 mm pour les surfaces d’engazonnement sur pierre concassée.
e 450 mm pour les surfaces d’engazonnement sur pierre concassée indiquées comme
destinées a recevoir des arbres.

Au cours des travaux d’excavation, enlever toute autre obstruction, selon les prescriptions
décrites au chapitre Il Préparation du site, du présent cahier.

Lors de l'excavation, les pentes des parois doivent étre conformes aux exigences de la
Commission des normes, de I'équité, de la santé et de la sécurité du travail du Québec (CNESST)
et selon les prescriptions du Cahier des charges techniques pour les conduites d’égouts.

L’Adjudicataire ne doit pas déranger la terre sous le branchage des arbres ou des arbustes qui
doivent rester en place. S’il faut faire des excavations entre les racines, il doit creuser a la main
et couper ces derniéres avec un équipement approprié.

Au besoin, il devra compléter les excavations a la main, raffermir les parois et enlever tous les
matériaux non adhérents et les débris qui s’y trouvent. Lorsque les matériaux du fond des
excavations ont été remaniés, il doit :

o Compacter le fond des excavations de fagon modérée, s’il s’agit d’'une plate-bande;
e Compacter jusqu’a obtention d’'une masse volumique au moins égale a celle du sol non
remué, s’il s’agit d’'une construction avec fondation.

Lorsqu’'une excavation a été creusée trop profondément, I'Adjudicataire doit remblayer ces
excavations exécutées sans autorisation, comme suit :

o |l devra mettre en place un matériau de remblai de type approuvé par le Donneur d’ordre
et compacter jusqu’a I'obtention d’'une masse volumique au moins égale a celle du sol
non remanié.

L’Adjudicataire doit compacter les surfaces remaniées et les surfaces ayant recu des matériaux
de remplissage jusqu’a I'obtention d’'une masse volumique séche maximale corrigée déterminée
selon la norme ASTM D698, c’est-a-dire :

o 85% sous les plates-bandes;
e 95% sous les constructions avec fondation, sauf indications contraires.

Apreés le terrassement brut, I'Adjudicataire doit enlever toute matiére ligneuse, rejet de souche et
tout déchet de brique, asphalte, métal, béton, plastique, pierre de plus de 100 mm de diamétre,
etc., qui se trouve a la surface du sol et doit évacuer cette matiere hors du site.

L’Adjudicataire doit acheminer hors du site toute la terre provenant de I'enlevement du sol en
place conformément aux lois et réglements en vigueur. Aucun amas de terre ne peut rester sur
place aprés la cessation du travail quotidien.
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Avant d’y déposer les matériaux de remplissage, I'Adjudicataire doit ameublir la surface sur une
profondeur de 150 mm. Pour faciliter le liaisonnement, il doit maintenir les matériaux de
remplissage et la surface existante a peu prés au méme degré d’humidité.

Le fond des excavations doit étre de niveau et constitué de terre non remaniée, exempte de
substances laches ou molles et de matieres organiques.

Une fois les excavations terminées, I’Adjudicataire doit les faire accepter par le Donneur d’ordre.

33. INSPECTION

L’Adjudicataire doit vérifier les élévations et les mesures sur le chantier. Il doit informer le
Donneur d’ordre de toute divergence ou conflit avant de procéder.

Il doit aussi informer le Donneur d’ordre des pentes non conformes, des endroits non stables et
des endroits ayant besoin de compaction supplémentaire ou des autres conditions non
satisfaisantes.

Il doit entreprendre les travaux seulement aprés que les corrections nécessaires ont été
apportées.

34. REMPLISSAGE

L’Adjudicataire doit faire inspecter et accepter les ouvrages par le Donneur d’ordre avant de
commencer le remplissage.

Les aires a remblayer doivent étre exemptes de débris, de neige, de glace, d’eau et de terre
gelée.

Page 23 de 69



. X
Pointe Q Cahier des charges spéciales — Aménagement paysager
Claire V - GAZONNEMENT

V. GAZONNEMENT

A. GENERALITES

35. ETENDUE DES TRAVAUX

L’Adjudicataire doit fournir tous les matériaux, la main-d'ceuvre, les équipements et les outils
nécessaires a la fourniture et l'installation des plaques de gazon, tel quindiqué aux dessins et
devis ainsi que pour tous les travaux connexes nécessaires pour compléter ces travaux.

36. CONTROLE DE LA QUALITE

L’Adjudicataire doit soumettre au représentant du Donneur d’ordre (voir aussi la liste non
exhaustive au chapitre /| Clauses générales particulieres du présent cahier) :

¢ La fiche technique du gazon en plaque;
e La fiche technique de I'engrais.

37. CALENDRIER

La mise en place des plaques de gazon doit coincider avec I'épandage de la terre de culture.

Les périodes de mise en place des plaques de gazon se situent entre la fin du dégel et le 15 juin
(période printaniere), et entre le 15 aolt et le début du gel (période automnale).

B. PRODUITS
38. MATERIAUX

38.1 Plaques de gazon cultivé :

Les plaques de gazon doivent provenir majoritairement de semences certifiées de paturin des
prés et 